COMPOSICION DATOS TECNICOS DEL TEJIDO

Tejido 100% algoddn Ligamento de tafetan
GRAMAJE 33 hilos/ cm
110 g/m? 27 pdas/cm

MANTENIMIENTO

7 Lavado max. a 40° centrifugado corto
#5  No usar lejia

& Planchar max. 150°

= No limpieza en seco

No usar secadora

INSTRUCCIONES DE USO

Para recargar el panuelo de microcdpsulas existen dos métodos:

1.

Pulverizacién: En 100 ml de agua se prepara la disolucién con el blister que
contiene 4 g de microcapsulas de aloe vera y posteriormente se pulveriza
sobre la superficie y se deja secar a temperatura ambiente.

Bafo: En 100 ml de agua se prepara la disoluciéon con el blister que
contiene 4 g de microcapsulas de aloe vera, a continuacién se deja el
pafiuelo a remojo durante 5 minutos y se deja secar a temperatura
ambiente.

PANUELO ESTAMPADO CURCUMA
Dimensiones 50x55 cm

PROPIEDADES DEL PRODUCTO
& Nivel de proteccién
UPF 50+

Hidratacidn con

microcapsulas de aloe vera

MUESTRA



DESARROLLO DE LAS SOLIDECES

SOLIDEZ AL LAVADO
UNE-EN ISO 105-C06:2010

SOLIDEZ AL PLANCHADO
UNE-EN ISO 105-X11:1994

SOLIDEZ AL FROTE
UNE-EN ISO 105-X 12:2001

Descarga
Co Wo
5 5
Descarga
Seco Himedo  Mojado
5 5 4/5
Descarga
Seco Humedo

Degradaciéon

Co Wo

Degradacion

Seco Himedo  Mojado
5) 5 5)
Degradacion

Seco Humedo



COMPOSICION DATOS TECNICOS DEL TEJIDO

Tejido 100% algoddn Ligamento de tafetan
GRAMAJE 33 hilos/ cm
110 g/m? 27 pdas/cm

MANTENIMIENTO

7 Lavado max. a 40° centrifugado corto
#5  No usar lejia

& Planchar max. 150°

= No limpieza en seco

No usar secadora

INSTRUCCIONES DE USO

Para recargar el panuelo de microcdpsulas existen dos métodos:

1.

Pulverizacién: En 100 ml de agua se prepara la disolucién con el blister que
contiene 4 g de microcapsulas de aloe vera y posteriormente se pulveriza
sobre la superficie y se deja secar a temperatura ambiente.

Bafo: En 100 ml de agua se prepara la disoluciéon con el blister que
contiene 4 g de microcapsulas de aloe vera, a continuacién se deja el
pafiuelo a remojo durante 5 minutos y se deja secar a temperatura
ambiente.

PANUELO ESTAMPADO CURRY
Dimensiones 50x55 cm

PROPIEDADES DEL PRODUCTO
& Nivel de proteccién
UPF 50+

Hidratacidn con

microcapsulas de aloe vera

MUESTRA



DESARROLLO DE LAS SOLIDECES

SOLIDEZ AL LAVADO
UNE-EN ISO 105-C06:2010

SOLIDEZ AL PLANCHADO
UNE-EN ISO 105-X11:1994

SOLIDEZ AL FROTE
UNE-EN ISO 105-X 12:2001

Descarga
Co Wo
5 5
Descarga
Seco Himedo  Mojado
5 5 4/5
Descarga
Seco Humedo

Degradaciéon

Co Wo

Degradacion

Seco Himedo  Mojado
5) 5 5)
Degradacion

Seco Humedo



COMPOSICION DATOS TECNICOS DEL TEJIDO

Tejido 100% algoddn Ligamento de tafetan
GRAMAJE 33 hilos/ cm
110 g/m? 27 pdas/cm

MANTENIMIENTO

7 Lavado max. a 40° centrifugado corto
#5  No usar lejia

& Planchar max. 150°

= No limpieza en seco

No usar secadora

INSTRUCCIONES DE USO

Para recargar el panuelo de microcdpsulas existen dos métodos:

1.

Pulverizacién: En 100 ml de agua se prepara la disolucién con el blister que
contiene 4 g de microcapsulas de aloe vera y posteriormente se pulveriza
sobre la superficie y se deja secar a temperatura ambiente.

Bafo: En 100 ml de agua se prepara la disoluciéon con el blister que
contiene 4 g de microcapsulas de aloe vera, a continuacién se deja el
pafiuelo a remojo durante 5 minutos y se deja secar a temperatura
ambiente.

PANUELO ESTAMPADO Al-4R-1114
Dimensiones 50x55 cm

PROPIEDADES DEL PRODUCTO
& Nivel de proteccién
UPF 50+

Hidratacidn con

microcapsulas de aloe vera

MUESTRA



DESARROLLO DE LAS SOLIDECES

SOLIDEZ AL LAVADO
UNE-EN ISO 105-C06:2010

SOLIDEZ AL PLANCHADO
UNE-EN ISO 105-X11:1994

SOLIDEZ AL FROTE
UNE-EN ISO 105-X 12:2001

Descarga
Co Wo
5 2/3
Descarga
Seco Himedo  Mojado
5 4/5 2
Descarga
Seco Humedo

5 2/3

Degradaciéon
Co Wo
1* 1*

Degradacion

Seco Himedo  Mojado
5 5 1/2
Degradacion
Seco Humedo

5 3/4



COMPOSICION DATOS TECNICOS DEL TEJIDO

Tejido 100% algoddn Ligamento de tafetan
GRAMAJE 33 hilos/ cm
110 g/m? 27 pdas/cm

MANTENIMIENTO

7 Lavado max. a 40° centrifugado corto
#5  No usar lejia

& Planchar max. 150°

= No limpieza en seco

No usar secadora

INSTRUCCIONES DE USO

Para recargar el panuelo de microcdpsulas existen dos métodos:

1.

Pulverizacién: En 100 ml de agua se prepara la disolucién con el blister que
contiene 4 g de microcapsulas de aloe vera y posteriormente se pulveriza
sobre la superficie y se deja secar a temperatura ambiente.

Bafo: En 100 ml de agua se prepara la disoluciéon con el blister que
contiene 4 g de microcapsulas de aloe vera, a continuacién se deja el
pafiuelo a remojo durante 5 minutos y se deja secar a temperatura
ambiente.

PANUELO ESTAMPADO Al-1108p
Dimensiones 50x55 cm

PROPIEDADES DEL PRODUCTO
& Nivel de proteccién
UPF 50+

Hidratacidn con

microcapsulas de aloe vera

MUESTRA



DESARROLLO DE LAS SOLIDECES

SOLIDEZ AL LAVADO
UNE-EN ISO 105-C06:2010

SOLIDEZ AL PLANCHADO
UNE-EN ISO 105-X11:1994

SOLIDEZ AL FROTE
UNE-EN ISO 105-X 12:2001

Descarga
Co Wo
5 2/3
Descarga
Seco Himedo  Mojado
5 4/5 2
Descarga
Seco Humedo

5 2/3

Degradaciéon
Co Wo
1* 1*

Degradacion

Seco Himedo  Mojado
5 5 1/2
Degradacion
Seco Humedo

5 3/4



COMPOSICION DATOS TECNICOS DEL TEJIDO
Tejido 100% algoddn Ligamento de tafetan
GRAMAJE 33 hilos/ cm
110 g/m? 27 pdas/cm

MANTENIMIENTO

7 Lavado max. a 40° centrifugado corto

#5  No usar lejia
A Planchar max. 150°
= No limpieza en seco

=1 No usar secadora

INSTRUCCIONES DE USO

Para recargar el panuelo de microcdpsulas existen dos métodos:

1.

Pulverizacién: En 100 ml de agua se prepara la disolucién con el blister que
contiene 4 g de microcapsulas de aloe vera y posteriormente se pulveriza
sobre la superficie y se deja secar a temperatura ambiente.

Bafo: En 100 ml de agua se prepara la disoluciéon con el blister que
contiene 4 g de microcapsulas de aloe vera, a continuacién se deja el
pafiuelo a remojo durante 5 minutos y se deja secar a temperatura

ambiente.

PANUELO ESTAMPADO Al-4R-1114

Y CURRY
Dimensiones 50x55 cm

PROPIEDADES DEL PRODUCTO
(& Nivel de proteccién
© UPF50+

Hidratacién con
microcapsulas de aloe vera

MUESTRA



DESARROLLO DE LAS SOLIDECES

SOLIDEZ AL LAVADO
UNE-EN ISO 105-C06:2010

SOLIDEZ AL PLANCHADO
UNE-EN ISO 105-X11:1994

SOLIDEZ AL FROTE
UNE-EN 1SO 105-X 12:2001

Rojo

Amarillo

Rojo

Amarillo

Rojo

Amarillo

Descarga
Co Wo
5 2/3
5 5

Descarga

Seco Hdamedo Mojado

5 4/5 2

5 5 4/5

Descarga
Seco Humedo
5 2/3

5 4

Degradacién
Co Wo
1* 1*
5 S)
Degradacion
Seco Himedo  Mojado
5 5 1/2
5 5 S)
Degradacion
Seco Hdamedo
S) 3/4
5) 5



