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% 1.1.1 DATOS GENERALES
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Fecha: 05/07/2020

ura Conselleria - Primera Prueba

Plano de referét}ma relativo a:
Desplazamiento del plano de referenci

/m,,(

“\ \//

Madera contralaminada sin cola/en ei/fado
estrecho \\3

Fallo por cortante en la superficie de conta@to
encolada

2 -Viga CLT 140
Superficies asignadas a la

Capa de unién

Efecto de la rigidez a torsién D33 \ \
Efecto de la rigidez a cortante D4
Efecto de la rigidez a cortante Dss

Efecto de la rigidez de la membrana Dgg

Plano de referencia relativo a:
Desplazamiento del plano de referencia:

3 - Pared CLT 140
Superficies asignadas a la composicién:

Capa de unién

Madera contralaminada sin cola en el lado
estrecho

Fallo por cortante en la superficie de contacto
encolada

Efecto de la rigidez a torsién D33

Efecto de la rigidez a cortante Dgs
Efecto de la rigidez a cortante Dss
Efecto de la rigidez de la membrana Dgg

Plano de referencia relativo a:
Desplazamiento del plano de referencia:

¥ 1.1.3 DATOS PARA LA NORMA

Superficies para el célculo 153
Calculo segun la norma EN 1995-1-1:2004-11/UNE
Modelo de material: Ortétropo
Estado limite ultimo
Combinaciones de carga para el célculo
CO4 1.35*CC1 +1.35"CC2 + Persistente/transit.
1.6*CC3
“Estado limite de servicio
Combinaciones de resultados para el célculo
- CR2  ELS - Caracteristica - Caracteristica 1 -
L /\ Integridad Integridad
CR3  ELS - Caracteristica - Confort Caracteristica 2 -
Confort
/
[ / \\ CR4  ELS - Cuasipermanente - Cuasipermanente -
\ ‘ )\ Apariencia Apariencia
R )
" | \ é - ‘\7/‘
) | N
" 1.1.2 DETALLES
Teoria d/ﬂéxmmfe placas: Mindlin
1(\Forj/do/CLT 30—\
/zyﬁmes aslgnadasa la composicion: 151-192
/  Capadeun \ =
\ Madersogoﬁ{rajéminada sin cola en el lado =
\\estrec / INN
Fallop por cort/nténj,a superﬁ(:le de contacto O
encolada // \ \
= -
Efectk deﬁrlgldez a torsion Dga ksz = 0.65
Efecto d%la rigidez a/zzzp,é Das kas =1.00
Efecto de &rlglde(a cortante Dss kss = 1.00
Efecto de Iamgldez € la membrana Dgg kgg = 0.70

Centro de la composiciéon
0.0 mm

3,5,7,11,17,35,37,39,43,49,67,69,71,75,83,100-114,119,
124-141,146-150

[

Qént})/de Iab@mﬁaosmlon
/ o/omm

/ J

\1.2,4,6,8-10.1246, 1821 34,36,38,40-42,44-48,50-52,65,
66.68,70,72-74,76-82,84-86,99,115-118,120-123,142-145
\&d/
B\
\\L/
N
O
ksa = 0.65
Keg = 1.00
Kes = 1.00
Kes = 0.70

Centro de la composicion
0.0 mm

Madera laminada encolada
Coeficiente parcial ym
Persistente/transit.
Accidental

Factor de modificacion Kpog

5|

( 7
Clase de servicio
v
/

S
e

Clase de servicio 1 Clase de servicio 2

\/ e
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Proyecto TFM Modelo: TFM_Completo_518_v00 Fecha: 05/07/2020
/‘ N\ TFM Estructura Conselleria - Primera Prueba
n 1.1.3 DATOS PARA LA NORMA
1 2
Permanente 0.60 0.60 0.50
Larga 0.70 0.70 0.55
Media 0.80 0.80 0.65
Corta 0.90 0.90 0.70
/ Instantanea 1.10 1.10 0.90
\ _Limites de servicio (flechas)
Combinacién de acciones: Voladizos
Caracteristica 1 - Integridad L /500 L./ 150
Caracteristica 2 - Confort L /350 L./ 175
Cuasipermanente - L /300 L./ 150
\\ Apariencia
N .
®1.24 CARAC'FERISTfCAS DEL MATERIAL - A
Comp. Qépa ) /{)e§cﬁpmon del material Categoria Espesor Coef. de Poisson [-] Mddulo de cortante [N/mm?]
nam. nam, | del factor t [mm] Vay ‘ Vyx Ge | Gz | Gy
1 Fotjado/eﬁT 300
| co4 - | Al 40.0 | 0.200 | 0.007 | 690.0 | 50.0 | 690.0
CLT 300 L85/2 l}aﬁel del plSp(plcea) Stora Enso (ETA-14/0349)
/|
2 \ A | | Al 400 | 0.200 | 0.007 | 690.0 | 50.0 | 690.0
CLT 300 Las {2 Panel deJ/plso(plcea) Stora Enso (ETA-14/0349)
/
3| 054 e | Al 30.0 | 0.200 | 0.007 | 690.0 | 50.0 | 690.0
CLT 300 L8s-2, Panel del plso(p/cea)f tora Enso (ETA-14/0349)
v S N\
4 |ca N 7 ) 1 Al 40.0 | 0.200 | 0.007 | 690.0 | 50.0 | 690.0
CLT 300 L8s-2, Pane\del/p’so(plcea) Stora Enso (ETA-14/0349)
A\ //
5 |Cco4 S -yl Al 40.0 | 0.200 | 0.007 | 690.0 | 50.0 | 690.0
CLT 300 L8s-2, Panel del plSo(plcea) Stora Enso (ETA-14/0349)
6 |Co4 \\ | Al 30.0 | 0.200 | 0.007 | 690.0 | 50.0 | 690.0
CLT 300 L8s-2, Panel del piso(picea), Stora Enso (ETA 14/0349)
NN
7 | coa | ﬁz\ /’ x4oo | 0.200 | 0.007 | 690.0 | 50.0 | 690.0
CLT 300 L8s-2, Panel del piso(picea), Stora( Ensd(ETA 14/0849)/
8 |c24 ‘\ A \/ 400 | 0.200 | 0.007 | 690.0 | 50.0 | 690.0
CLT 300 L8s-2, Panel del piso(picea), Stora Enso (ETA 14/0349)
2 Viga CLT 140 ( / e
1 | c24 [ 49} \ 0.200 | 0.007 | 690.0 | 50.0 | 690.0
CLT 140 L5s, Panel del piso(picea), Stora Enso (ETA 14/03 AN
2 | co4 | f \A | 0.200 | 0.007 | 690.0 | 50.0 | 690.0
CLT 140 L5s, Panel del piso(picea), Stora Enso (ETA- 14/034\9)
3 |co4 | A — 200 | 0.200 | 0.007 |  690.0 | 500 |  690.0
CLT 140 L5s, Panel del piso(picea), Stora Enso (ETA-14/0349) QN
4 | c24 | Al 2040/L/ /ﬁizoo | 0.007 | 690.0 | 50.0 | 690.0
CLT 140 L5s, Panel del piso(picea), Stora Enso (ETA-14/0349) /,,r— -
/// / \ \\
5 | C24 | Al 400 | 0.200 || 0.007 | 690.0 | 50.0 | 690.0
CLT 140 L5s, Panel del piso(picea), Stora Enso (ETA-14/034«9\)7 “" /) )
3 | Pared CLT 140 \ ,/ N SN
1 | c24 | Al N\ 40.0-|——0.200 | _0.007 | 690.0 | 50.0 | 690.0
CLT 140 C5s, Elemento de pared(picea), Stora Enso (ETA- 14/0349) =———
2 |c24 \ Al 690.0 | 50.0 | 690.0
CLT 140 C5s, Elemento de pared(picea), Stora Enso (ETA-14/0349)
3 | Cc24 | Al 20.0 | . 690.0 | 50.0 | 690.0
CLT 140 C5s, Elemento de pared(picea), Stora Enso (ETA-14/0349) \
4 | Cc24 \ Al 20.0 | 50.0 | 690.0
CLT 140 C5s, Elemento de pared(picea), Stora Enso (ETA-14/0349)
5 | C24 | Al 400 | 50.0 | 690.0
CLT 140 C5s, Elemento de pared(picea), Stora Enso (ETA-14/0349)
Categoria de factor
A - Madera laminada encolada
m 122 CARACTERISTICAS DEL MATERIAL -B e N
Comp. Capa Descripcion del material Angulo Mddulo de elasticidad [N/mm?] Peso especifico P Coef. de‘gila\t. térm.
nom. | nam. B[] E, ‘ E, P Nme] | [ arl1/K]
1 Forjado CLT 300 L B /
1 | c24 | 0.00 | 12000.0 | 0.0 | 500
CLT 300 L8s-2, Panel del piso(picea), Stora Enso (ETA-14/0349) i
2 | co4 | 0.00 | 12000.0 | 0.0 | 5.00 |
CLT 300 L8s-2, Panel del piso(picea), Stora Enso (ETA-14/0349)
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Capa Descripcién del material Angulo Mddulo de elasticidad [N/mm?] Peso especifico Coef. de dilat. térm.
nam. B[] EN ‘ By v [kN/m?] o [1/K]
3 | Cc24 | 90.00 | 12000.0 | 0.0 5.00 | 5.0E-06
CLT 300 L8s-2, Panel del piso(picea), Stora Enso (ETA-14/0349)
4 | c24 | 0.00 | 12000.0 | 0.0 | 5.00 | 5.0E-06
EkT 300 L8s-2, Panel del piso(picea), Stora Enso (ETA-14/0349)
5. | C24 | 0.00 | 12000.0 | 0.0 | 5.00 | 5.0E-06
CILT 300 L8s-2, Panel del piso(picea), Stora Enso (ETA-14/0349)
B | 90.00 | 12000.0 | 0.0 | 5.00 | 5.0E-06
G‘LT ‘3@0 -2, Panel del piso(picea), Stora Enso (ETA-14/0349)
‘ |\
| 7\ |/c24 —~ | 0.00 | 12000.0 | 0.0 5.00 | 5.0E-06
CIrT 300 285-2, Panel del piso(picea), Stora Enso (ETA-14/0349)
8| C24 % \“\; | 0.00 | 12000.0 | 0.0 | 5.00 | 5.0E-06

~CLT 300 L852 Baﬁel del piso(picea), Stora Enso (ETA-14/0349)

2 VlgaCLT 140 N
N T c2a B - AN 0.00 | 12000.0 | 0.0 | 5.00 | 5.0E-06
cLT {40 LSS/PaneLdeI p|so?p cea) Stora Enso (ETA-14/0349)

/
2 C24/ | 90.00 | 12000.0 | 0.0 | 5.00 | 5.0E-06
CLT 140 L5s Panel del pﬁo(plcea) Stora Enso (ETA-14/0349)
\ P
3 c\&zr S | 0.00 | 12000.0 | 0.0 | 5.00 | 5.0E-06

CLT 140 L5s, PaneLdel plso(plcga) SiBra Enso (ETA-14/0349)

4 | c24 \“r\ 90.00 | 12000.0 | 0.0 | 5.00 | 5.0E-06
CLT 140 L5s, Panel &?r plsofp/ cea) Stora Enso (ETA-14/0349)
5 | co4 A 000 12000.0 | 00 | 5.00 | 5.0E-06
CLT 140 L5s, Panel del plgq(plcea) Stéra Enso (ETA-14/0349)
3 | Pared CLT 140 N
1 | c24 N\ | 90.00 | 12000.0 | 0.0 5.00 | 5.0E-06

CLT 140 C5s, Elemento de pared(picea), Stora EnsoLETA 14/0349)

~

—\

2 | co4 |/ £900 T N\ QoocDo | 0.0 | 5.00 | 5.0E-06
CLT 140 C5s, Elemento de pared(picea), Sora nso (ETA- 14/0349) S

3 | co4 ‘x\ [ 90.00 0.0 | 5.00 | 5.0E-06
CLT 140 C5s, Elemento de pared(picea), SthaEnso{ETA»

4 | coa | <ooo| "fi’i" 00 \ 0.0 | 5.00 | 5.0E-06
CLT 140 C5s, Elemento de pared(picea), Stora Ehso)(ETM 4}53{&9)

5 | c24 | 90.00 |/ ' \“oo’o.o \ 0.0 | 5.00 | 5.0E-06

CLT 140 C5s, Elemento de pared(picea), Stora Enso ETA 1 4/0349)

® 1.2.4 DIAGRAMAS DE CAPAS

1| Forjado CLT 300

Plano de referencia " ‘2
Direccion
del eje z local

Inferior

2| Viga CLT 140

Plano de referencia

/
p
‘/Q/wecci on
/de[\?;e\% local

T RFEM 5.18.01 - Estructuras 3D generales resueltas por el MEF www.\dh;b'al.com



TRIAL version Pégina: &
Hoja: 1
For testing purposes only o
RF-LAMINATE
,{E’royecto: TFM Modelo: TFM_Completo_518_v00 Fecha: 05/07/2020
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® 1.2.4 DIAGRAMAS DE CAPAS
3| Pared CLT 140
1:C24
2:C24
3:C24
4: C24
5:C24
Direccion
del eje z local
Inferior

.1 3 FQE/SISTENCIAS DEL MATERIAL - A

24.0
CLT 140 L5s, Panel del piso(picea), Stora Enso (ETA—14/0349\‘)\

3 Pared CLT 140 N
1 | c24 | 24.0
CLT 140 C5s, Elemento de pared(picea), Stora Enso (ETA-14/0349)

2 |coa [ 24.0 |
CLT 140 C5s, Elemento de pared(picea), Stora Enso (ETA-14/0349)

3 |coa \ 24.0 |
CLT 140 C5s, Elemento de pared(picea), Stora Enso (ETA-14/0349)

4 | c24 | 240 |
CLT 140 C5s, Elemento de pared(picea), Stora Enso (ETA-14/0349)

5 | C24 | 24.0 |
CLT 140 C5s, Elemento de pared(picea), Stora Enso (ETA-14/0349)

¥ 1.3.2 RESISTENCIAS DEL MATERIAL - B

Comp. Capa pd //ﬁescrlp0|on del material Resistencia para flex. /tracc. / compr. [N/mm?]
nam. NUTTI - — =\ fo,0k ! fo,00k ! frok ! frook ! feok ! fe90k
1 Forja\do CLT 360 P \\\\ -
| c24 7 | 240 | 0.0 | 24.0 | 0.4 | 24.0 | 25

CLT 300 L85 2 /Panel del plso(plcea) Stora Enso (ETA-14/0349)

2 | cz4 / \ 240 | 0.0 | 240 | 0.4 | 240 | 25
CLT 300 L8§x2\ el del plso(plcéa) Stora Enso (ETA-14/0349)

3 | c24 a \ 240 | 0.0 | 240 | 04 | 240 | 25
CLT 300 L8s-2, Pangl de[,,pr o(pic Stora Enso (ETA-14/0349)

4 |co4 | 24.0 | 0.0 | 24.0 | 04| 24.0 | 25
CLT 300 L8s-2, Panel deJ plso(plcea) Sto;é Enso (ETA-14/0349)

QL Z p

5 |co4 N—" | 24.0 | 0.0 | 240 | 04 | 24.0 | 25
CLT 300 L8s-2, Panel del plSQ(pfcea) Stora Enso (ETA-14/0349)

6 |C24 | 240 | 24.0 | 0.4 | 240 | 25
CLT 300 L8s-2, Panel del piso(picea), Stora Enso (ETA 14%0\349)

7 | Cc24 a4 24 L0 24.0 | 0.4 | 24.0 | 2.5
CLT 300 L8s-2, Panel del piso(picea), Slora Enso (ETA 14/0349

8 | \ 240 | 04 | 240 | 25
CLT 300 L8s-2, Panel del piso(picea), Stora\Enso (ETA 44/0349)

2 | Viga CLT 140 ~( // A~ \
1 | c24 / 240$ \ 24.0 | 04 | 240 | 25
/]

2 | co4 | 0| 00 | 24.0 | 04 | 240 | 25
CLT 140 L5s, Panel del piso(picea), Stora Enso (ETA- 147(1349) —

3 | co4 | 24.0 \ 24.0 | 04 | 24.0 | 2.5
CLT 140 L5s, Panel del piso(picea), Stora Enso (ETA-14/0349)

4 |c24 | 24.0 | 04 | 24.0 | 2.5
CLT 140 L5s, Panel del piso(picea), Stora Enso (ETA-14/0349)

5 |co4 | 04| 240 | 25

240 | 25
240 | 25
240 | 25
240 | 25

CLT 300 L8s-2, Panel del piso(picea), Stora Enso (ETA-14/0349)

Comp. Capa Descripcion del material Resistencias a cortante [N/mm?] /:Férsjér( [N/mrﬁ“\k
ndm. nam. Bk ! fok ! fri " fuork )
1 Forjado CLT 300 /
1 | c24 | 4.0 | 4.0 | 1.0 |
CLT 300 L8s-2, Panel del piso(picea), Stora Enso (ETA-14/0349)
2 | co4 | 4.0 | 4.0 1.0 |
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RESISTENCIAS DEL MATERIAL - B
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,,E’royecto: TFM Modelo: TFM_Completo_518_v00 Fecha: 05/07/2020
TFM Estructura Conselleria - Primera Prueba

CLT 140 C5s, Elemento de pared(picea), Stora Enso (ET

® 1.4 CLASE DE DURACION DE CARGA Y SERVICIO

Comp. Capa Descripcion del material Resistencias a cortante [N/mm?] Torsion [N/mm?]
U nam. fayk ‘ fuk ! frk ftork
3 C24 4.0 | 40 | 1.0 -
CLT 300 L8s-2, Panel del piso(picea), Stora Enso (ETA-14/0349)
4 | c24 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | s
.| CLT 300 L8s-2, Panel del piso(picea), Stora Enso (ETA-14/0349)
\\
- >5 | c4 | 4.0 | 40| 1.0 | B
‘Cl‘_T 300 L8s-2, Panel del piso(picea), Stora Enso (ETA-14/0349)
\6/ | c24 | 40 | 40| 1.0 | -
CL/'FGQQEQS-Z, Panel del piso(picea), Stora Enso (ETA-14/0349)
{7\
4 \ 4.0 | 4.0 | 1.0 | -
2, Panel de;,p|§o(p|oea) Stora Enso (ETA-14/0349)
\\ | J 8] Tes \ 40| 40 | 10| -
\f:——CfLT/(SOO L85-2 Panal del piso(picea), Stora Enso (ETA-14/0349)
2 Viga CLT/140/
Q1 1524 | 0] 4.0 | 1.0 | -
CLT 140 1L5s, Pane1 deI prso\prcea)vsmca Enso (ETA-14/0349)
2\> | 054 y | 0] 40 | 1.0 | .
CLT 140 L5s Panel del plso(plqea) Stora Enso (ETA-14/0349)
/ ,
3| 024 e \ 4.0 | 40 | 1.0 | -
CLT 140 LSS,\PaneI del p|so(p|cea), Skra Enso (ETA-14/0349)
B 0] 40 | 1.0 | -
0| 4.0 | 1.0 | R
3 Pared CLT 140
1 | c24 0 | 4.0 | 1.0 | B
CLT 140 C5s, Elemento de pared(picea), Stora Enso (ETA-14/0349)
2 | co4 P 40| 1.0 | 2
CLT 140 C5s, Elemento de pared(picea), Stpfa 9’150 ETA 1){0349)
, / ,‘ ‘ - =
3 | Cc24 /1 /a4l 4.0 | 1.0 | -
CLT 140 C5s, Elemento de pared(picea), é\tor}a Enso (I;IA-1410349)
4 |coa N 40| 1.0 | -
CLT 140 C5s, Elemento de pared(picea), StoraE
5 | coa \ 4.0 | 1.0 -

PARN Clase de duracion de carga
Carga Descripcion Tipo de carga e CDC
CC1 Peso Propio Permanente, Permanente
CC2 Cargas Muertas Permanente/Sob@c‘arga de uso Permanente
CC3 Sobrecarga de uso Sobrecarga de uso - Categoria B: ] Media
~zonas Ue oficinas /
CO4 1.35*CC1 + 1.35*CC2 + 1.5*CC3 \ \\\ Media
CR2 | ELS - Caracteristica - Integridad A\ T Permanente
CR3 ELS - Caracteristica - Confort v Media
CR4 ELS - Cuasipermanente - Apariencia Permanente
Clase de servicio CLSE \
Clase de servicio 1 Idéntica para todas las superﬁciés\\\
® 2.1 RAZON MAX. DE TENSIONES POR CARGA
Superf. Punto Coordenadas del punto [m] Capa N erfS|one§ [N/mmz] Razén
Carga nam. nam. X | Y ! Z ndm. | z[mm] | Lado SlmJao o ~ EX|stente~ Limite [-]
CO4 ( / \
153 841 10.800 | 13.500 0.000 3 80.0 | Superior | obo / —B 75 ]\ \‘ 15.36
153 12254 7.560 9.450 0.000 8 260.0 | Superior | cuco ( 4. 71\ | 15.36
153 12254 7.560 9.450 0.000 8 260.0 | Superior | cb+ico A 3.99\ /
153 3 2.700 10.800 0.000 4 130.0 |Intermedio| ty» \ \\ 0. 36 e /0;67
153 3 2.700 10.800 0.000 3 110.0 | Inferior | 1y N -
153 11856 10.260 | 13.500 0.000 1 0.0 | Superior | ey
153 11856 10.260 | 13.500 0.000 1 0.0 | Superior | int(tez+1yy)
Razoén maxima 0.53
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m 22 VALOR MAX. DE TENSIONES POR SUPERFICIE
Superf. Punto Coordenadas del punto [m] Capa Tensiones [N/mm?] Razén
nam. X ) Y | 4 Carga Nam. z[mm] | Lado Simbolo | Existente | Limite [-]
841 10.800 | 13.500 0.000 COo4 3 80.0 | Superior | obo -0.75 15.36 0.05
12254 7.560 9.450 0.000 CO4 8 260.0 | Superior | otco 4.71 15.36 0.31
12254 7.560 9.450 0.000 CO4 8 300.0 | Inferior | obsuco 5.44 0.35
2.700 10.800 0.000 CO4 4 130.0 |Intermedio| ty» 0.36 0.67 0.53
2.700 10.800 0.000 CO4 3 110.0 | Inferior | 1y 0.36 2.56 0.14
10.260 | 13.500 0.000 CO4 1 0.0 | Superior | ey -0.98 2.56 0.38
10.260 | 13.500 0.000 CO4 1 0.0 | Superior | int(tyz+tyy) 0.15
prdﬁici Punto | Coordenadas del punto [ Capa Tensiones [N/mmZ2] Razon
“‘nl'm“j. nﬁ’r‘n\:: X Y z z [mm] Lado Simbolo Existente Limite [-]
/153 12254 7.560 9.450 0.000 0.0 | Superior | obo -0.72 15.36 0.05
7.560 | 9.450 | 0.000 0.0 | Superior | cyeo -4.70 15.36 0.31
7.560 | 9.450 | 0.000 0.0 | Superior | obico -5.43 0.35
10.800 | 10.309 | 0.000 20.0 |Intermedio| 1y 0.00 0.67 0.00
-2:700 | 11.340 0.000 40.0 | Inferior | 1y» -0.19 2.56 0.07
856\"’16.*260 13.500 0.000 0.0 | Superior | txy -0.98 2.56 0.38
\ | 10.260 | 13.500 | 0.000 0.0 | Superior | int(tez+txy) 0.15
\l 7.560 | 9.450 | 0.000 40.0 | Superior | obo -0.72 15.36 0.05
| 7.560 | 9.450 | 0.000 40.0 | Superior | ouco -3.25 15.36 0.21
'| 7.560 | 9.450 | 0.000 40.0 | Superior | ovreo -3.98 0.26
TD;BQO 10.309 0.000 60.0 |Intermedio| 1y 0.00 0.67 0.00
_2.700 | 11.340 | 0.000 80.0 | Inferior | 1y -0.32 2.56 0.13
1 10.260.| 13.500 | 0.000 40.0 | Superior | tey -0.72 2.56 0.28
_110.2607| 13.500 | 0.000 40.0 | Superior | int(txz+tey) 0.08
10.800 ] 13.500 | 0.000 80.0 | Superior | obo -0.75 15.36 0.05
)/3.500 0.000 80.0 | Superior | oyco -2.82 15.36 0.18
)0~ “13.500 0.000 80.0 | Superior | cb+co -3.57 0.23
11.340 | 0.000 95.0 |Intermedio| 1y 0.32 0.67 0.48
10.800 | 0.000 110.0 | Inferior | txz 0.36 2.56 0.14
13.500 | 0.000 80.0 | Superior | Ty 0.46 2.56 0.18
13.500 | 0.000 80.0 | Superior | int(txz*1ey) 0.03
9.4507| 0.000. 150.0 | Inferior | ono 0.72 15.36 0.05
914501 0.000\\ ) >110.0 | Superior | oyco -0.72 15.36 0.05
,79.45/0 0.000 | | € 110.0 | Superior | cbrico -1.44 0.09
[10/800 | 0.000/ 130.0 |Intermedio| tyz 0.36 0.67 0.53
\11/340 | 0.000 | C 150.0 | Inferior | 1z -0.35 2.56 0.14
.500 | g 110.0 | Superior | tyy -0.26 2.56 0.10
340 | €O4—|  150.0 | Inferior | int(tyztryy) 0.02
9.450_|( 0.0007] CO4 [\\190.0 | Inferior | obo 0.72 15.36 0.05
9.450 [70.000 /" CO4 | | 150.0 | Superior | oyco 0.73 15.36 0.05
9.450 | 0/000/| CO4\ 150.0 | Superior | cbsuco 0.01 0.09
10.800 0.000 | CO4 \| /’170.0 Intermedio| tyz 0.36 0.67 0.53
11.340 0.000\| CO4 " 150.0 | Superior | txz -0.35 2.56 0.14
13.500 | 0.000_| - 190.0 | Inferior | txy 0.26 2.56 0.10
11.340 | 0.000 150.0 | Superior | int(tyz+1xy) 0.02
13.500 | 0.000 190.0 | Superior | obo -0.75 15.36 0.05
13.500 | 0.000 190.0 |-Supei e, 2.67 15.36 0.17
13.500 | 0.000 190:0° | Superior | obsoo 1.92 0.22
11.340 | 0.000 _205.0- Intermediof, 0.32 0.67 0.48
10.800 | 0.000 190.0 | Superior | |tz 0.36 2.56 0.14
13.500 | 0.000 [ 1 220.0 | Inferior |/ ey -0.45 2.56 0.18
13.500 | 0.000 1220.0 [p,férior/ i 0.03
9.450 0.000 2\?00 ’Sup/el*iér -0.72 15.36 0.05
9.450 0.000 220.0" ’Sdperior/ (e 3.26 15.36 0.21
9.450 0.000 220.0 Supeﬂo’f < 2.54 0.26
10.309 | 0.000 240.0 'h\ueni’-cgiu' 0.00 0.67 0.00
11.340 | 0.000 220.0 | Supefior -0.32 2.56 0.13
13.500 | 0.000 260.0 | Inferior | txy P 0.71 2.56 0.28
13.500 0.000 260.0 | Inferior int(ryz+, ¢ 0.08
9.450 | 0.000 300.0 | Inferior | ofo 15.36 0.05
9.450 | 0.000 260.0 | Superior “’cwﬁ’ 15.36 0.31
9.450 | 0.000 260.0 | Superior \c;bl\m 0.35
10.309 | 0.000 280.0 |Intermedio| Ty, 0.67 0.00
11.340 | 0.000 260.0 | Superior | 2.56 0.07
13.500 0.000 300.0 | Inferior | 1y 2.56 0.38
13.500 | 0.000 300.0 | Inferior | int(txz+oey 0.15
Razén maxima 0.53
® 4.1 LISTA DE PIEZAS L[
Superf. Descripcion del material Espesor Num. de Area Revestim. \Voolumen P
nam. t [mm] capas [m?] [m?] N
153 | C24 40.0 6 65.610 131.220 15.746
C24 30.0 2 65.610 0.000 3.937 T
z 300.0 8 65.610 131.220 19.683

T RFEM 5.18.01 - Estructuras 3D generales resueltas por el MEF




TRIAL version Pagina: /7
i Hoja: 1
For testing purposes only
RF-LAMINATE
royecto: TFM Modelo: TFM_Completo_518_v00 Fecha: 05/07/2020
TFM Estructura Conselleria - Primera Prueba
® 4.1 LISTA DE PIEZAS
Superf. Descripcion del material Espesor NUm. de Area Revestim. Volumen Peso
| __ndm. t [mm] capas [m?] [m?] [m3] [t]

/ ,,Q\\T%tm 65.610 131.220 19.683 | 9.842 |

[ )
. | ®4.2 DIAGRAMAS DE TENSIONES
\\\’ /‘\Q/Zu %K

—— | Ten Q@‘ -5.43 N/mm?
);Wé’n’ﬁm 53 o 1:C24
C N\ — 2:C24
x 17.560 M /7\ 6— 3:C24
(Y:9.450m Ve - 4:C24
Z:0.000m ( ( \‘\ 1 5.co4
| v ) 6— 6:C24
| \‘ \‘ / O oI {73 851 Direccion
\\ ) ) - del eje z local
\,,,//’ ) 6
T C—|
Extremos de superficie o

Min: -5.43 N/mm? I i
Max: s.44 Rq- o 5.44 Njmm? Inferior
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