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Resum  

En els últims anys, s'ha investigat i treballat a la utilització d'aplicacions 
biotecnològiques per a la restauració d'obres d'art, particularment en la 
neteja de pintures murals amb l'aplicació de bacteris vius, el que s'ha 

denominat bioneteja en els treb alls de conservació de pintura mural. En el 
Laboratori de Microbiologia de la UPV s'ha desenvolupat aquesta tècnica i s'ha 

aplicat a les pintures murals de les esglésies de Sant Nicolau i dels Sants 
Joans de València, utilitzant Pseudomonas stutzeri  per a l'eliminació de 
crostes de nitrats insolubles, obtenint -se resultats espectaculars. No obstant 

això, l'ús de bacteris vius limita molt la tècnica i els treballs en els quals es 
pot aplicar, per tant, es considera interessant investigar si és possibl e utilitzar 

els bacteris inactius o una fracció d'ells i que es conserve l'activitat 
desnitrificant. Una vegada identificada la capacitat desnitrificant del cep aïllat, 
que implica un primer pas de reducció de nitrat a nitrit mitjançant l'acció de 

una nitr at reductasa, es procedeix a la identificació i caracterització d'aquesta 
activitat enzimàtica. Per a això, s'estudia la possibilitat de realitzar extractes 

enzimàtics a partir dels cultius bacterians, estudiant l'efectivitat de diferents 
mètodes de disrup ció cel·lular descrits a la bibliografia (ruptura per ultrasons, 
ús de detergents, ús de cicles de congelació/descongelació) amb l'objectiu 

d'obtenir un lisat cel·lular que continga l'activitat nitrat reductasa. S'investiga 
la compartimentalització de la d ita activitat mitjançant fraccionament 

subcel·lular utilitzant diferents estratègies. Del lisat total (TL) s'obtindrà la 
fracció citosòlica i periplasmàtica (CPP) i la fracció membranosa total (TM), la 
qual pot dividir -se en les seues corresponents fraccio ns de membrana externa 

i interna. A més a més, s'investiga bibliogràficament la possibilitat que 
aquesta activitat siga part del proteoma periplasmàtic, estudiant la 

preparació selectiva de proteïnes periplasmàtiques mitjançant diferents 
procediments, que deixarien les proteïnes periplasmàtiques en la fracció 
sobrenedant després d'una centrifugació. Amb les dades obtingudes en 

bibliografia, es valorarà la possibilitat d'obtenir una preparació purificada de 
l'activitat nitrat reductasa de Pseudomonas stutzer i que constituïsca el punt 

de partida d'una aplicació biotecnològica per a l'eliminació de crostes de 
nitrats en processos de restauració d'obres d'art.  
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Denitrifying activity of Pseudomonas stutzeri cell fractions used 

in biocleaning tasks in wall painting.  

 

Abstract  

In recent years, research and work has been done on the use of 
biotechnological applications for the restoration of works of art, particularly 
in the cleaning of murals with the application of living bacteria, which has 

been called biocleaning in the works  of conservation of mural painting. This 
technique has been developed in the Laboratory of Microbiology of the UPV 

and has been applied to the mural paintings of the churches of Sant Nicolau 
and Sants Joans in Valencia, using Pseudomonas stutzeri  for the r emoval of 
insoluble nitrate crusts, obtaining spectacular results. However, the use of 

living bacteria greatly limits the technique and the works in which it can be 
applied, so it is interesting to investigate on the possibility to use inactive 

bacteria or  a fraction of them to preserve the denitrifying activity. Once the 
denitrifying capacity of the isolated strain has been identified, which involves 
a first step of reducing nitrate to nitrite by the action of a nitrate reductase, 

this enzyme activity will  be identified and characterized. To this purpose, the 
possibility of making enzymatic extracts from bacterial cultures will be 

studied, considering the effectiveness of different methods of cell disruption 
described in the literature (ultrasonic rupture, use of detergents, use of 
freeze/thaw cycles) in order to obtain a cell lysate containing nitrate 

reductase activity. The compartmentalization of this activity by subcellular 
fractionation using different strategies is investigated. From the total lysate 

(TL) the cytosolic and periplasmic fraction (CPP) and the total membranous 
fraction (TM) will be obtained, which can be divided into their corresponding 
outer and inner membrane fractions. In addition, the possibility that this 

activity is part of the perip lasmic proteome is investigated bibliographically, 
studying the selective preparation of periplasmic proteins by different 

procedures, which would leave the periplasmic proteins in the supernatant 
fraction after centrifugation. With the data obtained in th e literature, the 
possibility of obtaining a purified preparation of the nitrate reductase activity 

of Pseudomonas stutzeri  will be assessed as a starting point for a 
biotechnological application for the removal of nitrate crusts in restoration 

processes of works of art.  
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Actividad desnitrificante de fracciones celulares de 
Pseudomonas stutzeri  utilizada en labores de biolimpieza en 

pintura mural.  

 

Resumen  

En los últimos años, se ha investigado y trabajado en la utilización de aplicaciones 
biotecnológicas para la restauración de obras de arte, particularmente en la 

limpieza de pinturas murales con la aplicación de bacterias vivas, lo que se ha 
denominado bio limpieza en los trabajos de conservación de pintura mural. En el 
Laboratorio de Microbiología de la UPV se ha desarrollado esta técnica y se ha 

aplicado a las pinturas murales de las iglesias de San Nicolás y de los Santos 
Juanes de Valencia, utilizando Pseudomonas stutzeri  para la eliminación de 
costras de nitratos insolubles, obteniéndose resultados espectaculares. Sin 

embargo, el uso de bacterias vivas limita mucho la técnica y los trabajos en los 
que se puede aplicar, por tanto, se considera interesante  investigar si es posible 
utilizar las bacterias inactivas o una fracción de ellas y que se conserve la 

actividad desnitrificante. Una vez identificada la capacidad de desnitrificar de la 
cepa aislada, que implica un primer paso de reducción de nitrato a n itrito 

mediante la acción de una nitrato reductasa, se procede a la identificación y 
caracterización de esta actividad enzimática. Para ello, se estudia la posibilidad 
de realizar extractos enzimáticos a partir de los cultivos bacterianos, 

considerando la efectividad de diferentes métodos de disrupción celular descritos 
en la bibliografía (ruptura por ultrasonidos, uso de detergentes, uso de ciclos de 
congelación/descongelación) con el objetivo de obtener un lisado celular que 

contenga la actividad nitrato reductasa. Se investiga la compartimentalización de 
dicha actividad mediante fraccionamiento subcelular utilizando diferentes 
estrategias. Del lisado total (TL) se obtendrá la fracción citosólica y 

periplasmática (CPP) y la fracción membranosa total (TM), la cual puede dividirse 
en sus correspondientes fracciones de membrana externa e interna. Además, se 
investiga bibliográficamente la posibilidad de que esta actividad sea parte del 

proteoma periplásmico, estudiando la preparación selectiva de proteínas 
per iplasmáticas mediante diferentes procedimientos, que dejarían estas 
proteínas en la fracción sobrenadante tras una centrifugación. Con los datos 

obtenidos en la bibliografía, se valorará la posibilidad de obtener una preparación 
purificada de la actividad nitrato reductasa de Pseudomonas stutzeri  que 
constituya el punto de partida de una aplicación biotecnológica para la 

eliminación de costras de nitratos en procesos de restauración de obras de arte .  
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1.  Introducció  
 

1.1.  Deteriorament de les pintures murals  

 
Un dels principals problemes que es pot trobar en la degradaci· dôobres 
dôart dôexterior i dôinterior ®s la contaminaci· per sals solubles. La 

deterioració es produeix principalment pels processos de cristal·lització i 
solubilització que presenten les sals (Bosch -Roig et al., 2019). En les 
pintures murals dôinterior, el proc®s de degradaci· m®s important és la 

formaci· dôefloresc¯ncies de sal (Figura 1), ja que lôacumulaci· de cristalls 
de sal a lôinterior del mur provoca un augment de la pressi·, que 

desemboca en la fragmentació i deteriorament de la pintura ( Bosch -Roig 
et al., 2013).   

 

Figura 1. Eflorescència de sal . Extreta pintures murals de lôEsgl®sia dels Sants Joans 

vista a microscopi òptic. ( Bosch -Roig et al., 2013)  

 

Per tal dôevitar aquest deteriorament, ®s necess¨ria la reducci· de la 

quantitat de sal present en la pedra del mur. Aquest  procés de neteja es 
diu dessalinització, i busca reduir el màxim possible la quantitat de sal 
present. Hi ha diferents mètodes per a fer la dessalinització, tant físics 

com els ultrasons o lôeliminaci· amb bistur², com qu²mics, on destaca la 
utilització d e àcids, tensioactius, alcaloides entre altres. No obstant això, 

aquest mètodes solen ser molt dràstics i causar problemes severs i 
permanents en la p intura  mural, com poden ser canvis de color, 
moviments en lôestructura del material i eliminaci· excessiva del material 

original. De la mateixa forma, en aquests mètodes trobem deficiències de 
neteja, no sent sempre completa i deixant erros en comparació amb altres 

t¯cniques com la bioneteja. Finalment, lô¼s de qu²mics tamb® exposa als 
treballadors i a lôatmosfera a residus tòxics i perjudicials (Cappitelli et al., 

2007 ; Bosch -Roig et al., 201 3).  

De forma alternativa a aquests mètodes, trobem la bioneteja, que és la 
utilització de microorganismes o enzims per a eliminar aquest excés de 
sal. Tot i que molts mic roorganismes són responsables directes i indirectes 

de la destrucci· de pintures murals, s² que sôha observat que la bioneteja 
amb microorganismes específics permet una dessalinització eficient, sense 

toxicitat i respectuosa amb el medi ambient (Ranalli et  al., 2018; Bosch -
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Roig et al., 2013). A m®s a m®s, ens molt casos sôha confirmat la seguretat 

dôutilitzar la bioneteja en la restauraci· dôobres dôart murals; no obstant 
això, encara són necessaris més estudis ( Bosch -Roig i Ranalli, 2014).  

Dins de la prob lem¨tica de lôacumulaci· de cristalls de sal, trobem que 

moltes de les alteracions es produeixen per la nitració i la sulfatació. Els 
cristalls de sal de nitrats es produeixen, generalment per la pres¯ncia dôun 

espai entra la part posterior del mural i la pedra de la volta, ubicada 
darrere de la pintura. En eixos espais es reuneixen xicotets animals com 
ratolins i rates, ocells o insectes, que generen una acumulació important 

de residus orgànics. En aquesta matèria es troben compostos amb 
nitrogen, que al s er oxidats es transformen en nitrats. Finalment, lôaigua 

de pluja arrastra aquests nitrats, filtrant - los a través de la pintura i 
formant les eflorescències, que acabaran formant una crosta blanca sobre 
la superfície del fresc ( Bosch -Roig et al., 2013). A lôhora de remoure 

nitrats, Pseudomonas stutzeri és un bacteri molt efectiu i ràpid, el que 
permet eliminar els excessos de sal dôuna manera relativament senzilla 

(Lustrato et al., 2012 ; Ranalli et al., 2000).  

Per altra banda, lôacumulaci· de subst¨ncies orgàniques també és un greu 
problema. Si la matèria orgànica aplicada sobre la pintura no es remou 
adequadament i es mantenen sobre la pedra restes dôaquesta mat¯ria, es 

pot crear un ambient proliferatiu, ja que provoca lôaparici· de col¸nies de 
fongs i ba cteris nocius per a lôobra dôart (Lustrato et al., 2012). Tot i que 

és veritat que els organismes que es solen utilitzar per a la bioneteja no 
són els causant directes de la biodeterioració, sí que poden crear el ja 
esmenat ambient proliferatiu que puga at raure a bacteris realment 

perillosos com els cianobacteris, que creen ambients nutritius per altres 
organismes. Aquests organismes poden ser, per exemple, productors 

dô¨cids que afecten al pH local com Nitrosomonas  spp. o Nitrobacter  spp. 
(Crispim i Gaylarde, 2004). Aquest tipus de colonització, pot accelerar de 

forma brusca la destrucció del patrimoni cultural, ja que el metabolisme 
de molts microorganismes afecta directament a la matriu mineral de la 
paret, creant danys físics, quím ics i estètics problemàtics. La formació de 

biopel.lícules sobre la pedra, sotmet a aquesta a forces de tensió, que 
afavoreixen lôacumulaci· de polĿluci· i sals i la fragmentaci· de la pintura. 

En aquest sentit és molt important mantindre ben controlades l es 
condicions ambientals, ja que controlant les fonts de nutrients, aigua i 
llum es pot evitar la proliferació descontrolada. A més a més, la falta de 

control pot obligar a lô¼s de biocides, que es desaconsellen per la seua 
toxicitat (Bosch -Roig et al., 20 15).  

Tenint en compte que la bioneteja és una eina relativament recent, el 

camp dôinvestigaci· segueix prou obert i, per tant, lôestudi de les 
conseqüències a mitjà i llarg termini també (Bosch -Roig i Ranalli., 2014). 
Per aquests motius, és molt interessa nt lôestudi dôalternatives a lôaplicaci· 

directa dels microorganismes vius sobre la pedra, com és, per exemple, 
lô¼s dôenzims actius aµllats dels microorganismes.  

 

 

 



3 
 

1.2.  Reducció bacteriana de nitrats: activitats Nar i Nap  

 
La desnitrificació en bacteris és u na transformació assimilatòria, és a dir, 

est¨ relacionada amb la conservaci· dôenergia i proporciona als bacteris la 
possibilitat de subsistir en un medi anaeròbic. Per tant, aquest tipus de 
respiració és facultativa i es pot inhibir amb oxigen, tot i que  també pot 

donar -se el cas de que romanga activa en situacions microaeròfiles i inclòs 
aeròbiques (Lalucat et al., 2006).  

Diferents tipus de metal·loproteïnes, durant el procés de desnitrificació,  

catalitzen la reducci· de nitrat a nitrit, dôaquest a ¸xid de nitrogen i 
dôaquest ¼ltim a ¸xid nitr·s, que, finalment, ser¨ reduµt a nitrogen 
atmosfèric o dinitrogen. Per tant, la desnitrificació pot constar de 4 fases 

on participen 4 tipus dôenzims diferents: nitrat reductasa, nitrit reductasa, 
òxid nítric redu ctasa i òxid nitrós reductasa (Hochstein i Tomlison, 1988). 

No obstant això, la desnitrificació no implica necessàriament el procés 
complet, és a dir, els 4 passos no tenen perquè realitzar -se en la seua 
totalitat. En aquest sentit, el primer pas, que és l a reducció de nitrat a 

nitrit, pareix tindre un paper prou important (Blümle i Zumft, 1991).  

En bacteris, se necessiten aproximadament uns 50 gens per a poder 
estructurar tot el sistema de desnitrificació. Ens aquests gens no sols hi 

ha informació per a c onstruir els enzims; també es troba informació per a 
la síntesis de cofactors, maduració i regulació. De forma general, els gens 

de la desnitrificació es troben en el cromosoma bacterià, com és el cas de 
Pseudomonas stutzeri  (Lalucat et al., 2006). Ara bé,  aquests gens també 
es poden localitzar en plàsmids i ser igualment funcionals (Vollack et al., 

1998). A més a més, aquests gens es divideixen en clústers segons la 
funció que hagen de realitzar. En el cas de la reducció de nitrats estan els 

gens nar , els gens nir  per a la reducció de nitrits i els gens nor  i nos  per a 
la reducció de òxid nítric i òxid nitrós respectivament (Zumft, 1997).   

Com ja ha sigut mencionat anteriorment, el procés complet de 

desnitrificació comença amb la reducció de nitrat a nitri t; per tant, aquest 
®s un pas clau. Per aquest motiu, molts bacteris tenen m®s dôun tipus de 
nitrat reductasa. En total, hi ha 3 tipus: una nitrat reductasa assimilatòria 

soluble i dues no solubles que es divideixen en respiratòria y 
periplasmàtica (Laluca t et al., 2006). Les reductases de nitrat, a més a 

més, són enzims molt variats entre espècies i ceps, tant en llocs actius, 
com nombre i forma de les subunitats i la localització a nivell cel·lular 
(Hettmann et al., 2002). Lôactivitat nitrat reductasa sol estar associada a 

la membrana plasmàtica, és a dir, són enzims de membrana. Per tant, la 
reducció de nitrat a nitrit està acompanyada per una translocació de 

protons (Hochstein i Tomlison, 1988). Aquesta trasp¨s dôelectrons, crea 
un gradient electroquímic  que es pot utilitzar per a generar ATP a través 
de lôATP sintasa (Sparacino-Watkins et al., 2014).  

Aquesta activitat de desnitrificació es realitza en el centre actiu dels 

enzims, que solen contindre un àtom de molibdè i fent complexes amb 
heterocicles d e pterina, que serveixen de bastida per a mantindre al 

molibdè en el lloc actiu (Figura 2) .  Aquests enzims es poden classificar 
en tres grups principals: dimetilsulfòxid reductasa (DMSOR), sulfit oxidasa 
(SO) i xantina oxidasa (XO). Les DMSOR contenen do s cofactors de pterina 
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mentre que SO i XO sols un. A banda de la pterina, el molibdè necessita 

dôaltres lligands addicionals per a coordinar el centre actiu de forma 
correcta. Així, per exemple, el lligant addicional de Nap (nitrat reductasa 

periplasmàtica ) és la cisteïna, mentre que en Nar (nitrat reductasa 
assimilat¸ria), ®s lôaspartat (Sparacino-Watkins et al., 2014).  

 

Figura 2. Estructura del centre actiu de varies nitrat reductases de diferents 
organismes . Ec: Escherichia coli, Dd: Desulfovibrio desul furicans, Rs: Rhodobacter 
sphaeroides; Cn: Cupriavidus necator.  (Sparacino -Watkins et al., 2014).  

 

La reducció de nitrat a nitrit en les reductases de nitrat, requereix de dos 

electrons i se combina amb la transferència de dos protons. Aquest tipus 
de reacció és típica dels enzims que contenen molibdè i pterina, i implica 

que el centre de molibdè experi mente canvis en el seu estat redox. 
Lôoxigen resultant de la transformaci· de nitrat a nitrit forma una mol¯cula 
dôaigua que sôacobla amb un prot· (Sparacino-Watkins et al., 2014).  

De forma general, molts organismes que fan la desnitrificació, a part de 
la nitrat reductasa assimilat¸ria que es pot considerar lôenzim principal, 
tenen una altra, per¸ aquesta en forma dôenzim dissimilatori 

periplasm¨tic, encara que no hi ha proves dôexist¯ncia dôaquesta 
reductasa en el grup de Pseudomones  desnitrificants. En aquest sentit, P. 

stutzeri tamb® ®s especial, ja que sôhan trobat indicis dôaquest enzim en 
el genoma del bacteri (Lalucat et al., 2006). No obstant això, la producció 
de Nap està regulada per les concentracions de nitrats i oxigen presents 

en lôambient. Per tant, Nap sols sôexpressa en cas de necessitat (Ji et al., 
2013).  

De la mateixa forma que Nar, Nap també es troba associada a la 

membrana plasmàtica, però en el lloc periplasmàtic. A més a més, tot i 
que en algunes especies la Nap també està implicada e n la respiració de 
nitrats, aquesta hipòtesis encara no està generalitzada, i les proves que 

hi ha indiquen que produeix considerablement menys ATP que la Nar. No 
obstant això, la major afinitat per nitrat de Nap, podria superar aquesta 

diferència de potèn cia (Sparacino -Watkins et al., 2014).  
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Al contrari que la resta de reductases de nitrat, en les quals sôobserva que 

mantenen una funció més o menys conservada entre espècies, Nap és 
funcionalment diversa. De fet, la pres¯ncia dôun hom¸leg de la seq¿¯ncia 

de nap en el genoma no implica que aquest organisme tinga la capacitat 
de fer la desnitrificació. De la mateixa manera que es troba implicada en 
la desnitrificació, Nap també té la capacitat de reduir el nitrat a amoníac, 

participant en lôequilibri redox i en lôeliminaci· del nitrat. A nivell 
estructural, Nap, de la mateixa forma que Nar, conté un centre catalític 

format per un àtom de molibdè i per 2 cofactors de pterina, per tant es 
troben dins del grup DMSOR (Sparacino -Watkins et al., 2014).  

Nap és una pr oteïna molt diversa i per tant es presenta en moltes formes. 

Per una banda, es troba la Nap monom¯rica que t® forma dôembut. 
Aquesta forma ve determinada per la disposició espacial de 2 dels 4 
dominis implicats en la uni· dels cofactors de pterina amb lô¨tom de 

molibd¯. Aquesta forma dôembut, forma una mena de canal per on es creu 
que entra el nitrat i ix, després, el nitrit. També conté complexos de ferro -

sofre encarregats del transport dôelectrons. Per altra banda, est¨ la Nap 
heterodimèrica. Està formada  per dos subunitats, una gran anomenada 
NapA i altra, relativament xicoteta, anomenada NapB. En NapA és on es 

troba el centre actiu (Figura 3) i és molt similar a la Nap monomèrica 
(González et al., 2006).   

 

Figura 3. Estructura tridimensional de la NapA de Desulfovibrio desulfuricans.  

(González et al., 2006).  

 

La nitrat reductasa unida a la membrana es caracteritza per tindre tres 

subunitats Ŭ, ȁ, i Ȃ (Figura 4). La subunitat Ŭ t® el centre catal²tic que 
cont® molibd¯ i dos cofactors de pterina. Per altra banda, la subunitat ȁ 
està relacionada amb el transport d ôelectrons, ja que cont® complexos de 

ferro -sofre. Finalment, la subunitat Ȃ ®s un citocrom del tipus b que est¨ 
escampat per la membrana (Hettmann et al., 2002). En total, lôenzim t® 

aproximadament 13 grups de ferro -sofre i un àtom de molibdè unit als 
cof actors de pterina, que se creu que modulen el comportament redox del 
molibd¯, aix² com ajuden a la transfer¯ncia dôelectrons entre altres centres 

que no tenen eixe cofactor. En resum, aquests cofactors tenen dos 
funcions principals: connectar el flux dôelectrons entre el centre ferro -sofre 

i lô¨tom de molibd¯ i fixar aquest ¨tom en el centre de la matriu de 
proteïnes (Lalucat et al., 2006).  
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Figura 4. Estructura t²pica de lôenzim Nar. Es pot apreciar lôestructura trim¯rica on 
NarG, NarH i NarI correspone n a les subunitats ŬȁȂ respectivament. (Gonz§lez et al., 
2006).  

 

Per altra banda, els propis complexos de ferro -sofre pareix que tinguen el 
paper de transportadors dôelectrons des del grup quinol de la membrana 
fins al centre actiu. Finalment, la subunitat  Ȃ actua com a ancora 

transmembranal i que t® com a funci· el transport dôelectrons fins a la 
subunitat ȁ i els seus complexos de ferro-sofre. També, està relacionada 

en lôoxidaci· del MQH2 de la membrana (Lalucat et al., 2006; González et 
al., 2014).  

La subunitat Ȃ pot separar-se de la resta mitjançant una etapa de 

solubilitat per calor. Com el molibdè i la pterina es troben en la subunitat 
Ŭ, el centre catal²tic ®s el mateix en lôenzim complet que en la forma Ŭȁ 
(Hettmann et al., 2002 ; Lalucat et al., 20 06).  

La reducció de nitrat mitjançant Nar es produeix de la següent manera 

(Figura 5). La subunitat Ȃ allibera 2 protons al periplasma que oxiden 
MQH2. Els electrons viatgen a través dels complexos ferro -sofre fins al 

centre actiu, on el nitrat es redueix  consumint dos protons del citoplasma. 
Com aquest centre actiu es troba en la part citoplasmàtica, el nitrat deu 
entrar dins de la cèl·lula. Aquesta tasca la realitzen dos transportadors: 

NarK1, que sôactiva al principi de la respiraci·, transporta el nitrat des del 
periplasma en companyia dôun prot·. A mesura que va acumulant-se 

nitrit, NarK2 sôactiva, transportant el nitrit fora del citoplasma i mantenint 
lôestat estacionari del citoplasma. Aquest proc®s, acoblat a lôoxidaci· de 

formiats, genera la força motriu de protons suficient per a activar la síntesi 
dôATP (Gonz§lez et al., 2006). 
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Figura 5. Esquema del proc®s de la reducci· de nitrat per lôenzim Nar acoblat a la 

membrana.  (González et al., 2006).  

 

1.3.  Pseudomonas stutzeri en la bioneteja  

 
P. stutzeri   és un bacteri del gènere Pseudomonas que està englobat dins 
de la classe Gammaproteobacteria . Està caracteritzat per tindre una forma 
de vareta, una longitud de 1 a 3 µm i un ample de 0,5 µm. A més a més, 

sols t® un flagel polar. Sôha detectat en P. stut zeri activitat catalasa i 
oxidasa, i el que importa en aquest estudi, activitat desnitrificant. Una 

caracter²stica diferencial dôaltres bacteris del g¯nere Pseudomonas  és que 
P. stutzeri no produeix pigments fluorescents, per tant, no té aquesta 

activitat luminescent (Lalucat et al., 2006).  

Els ceps de P. stutzeri tenen principalment un metabolisme respiratori on 
lôoxigen ®s lô¼ltim acceptor dôelectrons; no obstant aix¸, tots tenen 
lôhabilitat dôutilitzar el nitrat com a receptor final alternatiu, per tant, són  

capaços de realitzar la desnitrificació, que en aquest cas és una 
desnitrificació reprimible per oxigen. De fet, la gran activitat desnitrificant 

del bacteri, lôha convertit en un organisme model per a estudiar el proc®s 
i els estudis que sôhan realitzat en ell han permet grans avanços en el 
camp de la desnitrificació (Lalucat et al., 2006).  

En comparació a altres espècies del mateix gènere, P. stutzeri té una 
activitat desnitrificant més elevada, sobretot a nivell de reducció de 
nitrats. No obstant això, aquesta alta activitat de reducció de nitrats entra 

en contrast amb lôactivitat reductora de nitrits. Aquesta activitat ®s 
bastant menor i els mitjans on sol créixer P. stutzeri tenen restes de nitrits 

que no han pogut metabolitzar. Amb tot, aquesta activitat segueix sent 
superior a altres bacteris com P. denitrifcans  i P. aeruginosa . A més a més, 
els avantatges de P. stutzeri  no es redueixen sols a la seua activitat. 

També és destacable la seua gran afinitat pels nitrats i la seua fàcil 
manipulació  (Carlson i Ingraham, 1983).  
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En el cas característic de P. stutzeri , els gens que codifiquen les diferents 

reductases assimilatòries, és a dir, els gens nar , no estan associats als 
gens encarregats de la desnitrificació, quedant fora dels clústers típics 

dôaquest gens. Per tant, en el cromosoma de P. stutzeri ens trobem un 
grup nos -nir -nor per un costat i els gens nar  per lôaltre. Lôorganitzaci· dels 
gens nar  est¨ quasi determinada i sôhan trobat homologies molt 

interessant en organismes model com E. coli  (Lalucat et al., 2006).  

Tot i que Pseudomonas stutzeri sôha utilitzat amplament en la bioneteja, 
normalment sols sôha utilitzat per a eliminar la mat¯ria orgànica present 

en les pintures murals ( Bosch -Roig et al., 2013). Aquestes restes són part 
del pegament animal i la caseµna que sôutilitzen en algunes tècniques de 

restauraci· com lôstrapp o, que es basa en arrancar la pintura del  mur i 
traspassar - la a un alt re suport, com pot ser una tela, per a traslladar - la a 
un altre lloc. Es pot fer de diferents maneres, però totes elles porten a la 

separació del mural de la pedra (Gianni et al., 2008) . Les restes 
orgàniques també poden ser part de les deposicions atmosfè riques fetes 

al llarg del temps, sobretot si es tracten de pintures murals a lôaire lliure, 
no obstant aix¸, aquestes restes s·n molt m®s dif²cils dôeliminar. Com a 
exemple de lôeliminaci· de restes org¨niques amb P. stutzeri , està el fresc 

del Cementeri M onumental de Pisa de Buffalmacco Buonamico, Història 
dels Sants Pares . La bioneteja va ser molt ràpida (2 hores) i les condicions 

experimentals van ser segures, no invasives i sense riscos (Lustrato et al., 
2012).  

Per altra banda, en els últims anys també  sôha comen­at a utilitzar el 
bacteri per a la neteja de les eflorescències de sal per les seues grans 

qualitats desnitrificants. De forma pionera, destaca el cas de la neteja dels 
frescos de lôEsgl®sia dels Sants Joans de la ciutat de Val¯ncia (Bosch -Roig  

et al., 2013).  

Els Sant Joans, tot i ser construïda en el 1240, va ser reconstruïda i 
remodelada durant els segles XVII i XVIII, sent per tant, dôestil barroc. 

Durant aquests anys, a lôinterior del temple van ser pintats els frescos que 
es poden veure en el present, els quals es consideren unes de les pintures 
murals valencianes més grans i importants. La tècnica que es va utilitzar 

per a fer els frescos és la dels pigments aplicats amb aigua i fixats amb 
cal i arena, mitjançant un procés de carbonatació s obre la pedra del mur. 

No obstant aix¸, els incendis provocats a lôinterior durant la Guerra Civil 
van deteriorar severament les pintures ( Bosch -Roig et al., 2013).  

Entre el 1958 i 1963 es va produir el procés de restauració, utilitzant la 
t¯cnica de lôst rappo  (Bosch -Roig et al., 2013). No obstant això, aquesta 

tècnica va ser insuficient i perjudicial per a les pintures. Aquesta 
restauraci· tamb® va produir la formaci· i lôacumulaci· dôefloresc¯ncies 

de sal insoluble. Es van utilitzar diferents tècniques f ísiques i químiques 
per a intentar solucionar aquests problemes, però no es van obtindre 

resultats massa satisfactoris; per això, es va decidir intentar la bioneteja 
amb P. stutzeri sobre una part del fresc ( Bosch -Roig et al., 2013).  

La composició química de les eflorescències era fonamentalment de nitrat 
de potassi, amb una concentració de nitrat mitjana de 1671,93 mg kg -1. 

En el treball es demostra que utilitzant el cep DSMZ 5190 del bacteri P. 
stutzeri en agar durant 90 minuts, es produeix una neteja mol t eficient de 
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les eflorescències de nitrat, amb una reducció aproximada del 92% 

(Bosch -Roig et al., 2013). Per tant, es demostra la utilitat del bacteri en 
la bioneteja, no sols en lôeliminaci· de mat¯ria org¨nica, tamb® en la 

reducció del nitrat, el que f a que els enzims desnitrificants del bacteri 
siguen eficients.  

 

Figura 6. Mostra de la bioneteja de la pintura dôuna ¨guila en la lluneta de 
lôEsgl®sia dels Sants Joans. En la primera imatge es mostra la pintura abans del 

tractament, on es pot apreciar perfectament la crosta que forma lôefloresc¯ncia de nitrat. 

En la segona , durant el tractament amb Pseudomonas stutzeri  atrapat dins de lôagar. En 

la tercera es mostra la p intura després de 90 minuts de tractament i la retirada del 
material. Com es pot apreciar en la tercera imatge, lôefloresc¯ncia de sal ha sigut remoguda 

eficientment. ( Bosch -Roig et al., 2013).  

 

 

 

 

Degut a la pand¯mia i a lôestat dôalarma provocats pel Covid -19, el temps 
passat al laboratori ha sigut substancialment reduït. Per tant, la part 

experimental sôha vist considerablement limitada. En conseq¿¯ncia, una 
part important dôaquest treball inclour¨ una recerca bibliogr¨fica que 
permeta perfilar futures a proximacions. De la mateixa manera, aquesta 

situació també ha modificat parcialment els objectius buscats.  
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2.  Objectius  
 

Lôobjectiu principal dôaquest treball ®s descriure un protocol per a 
lôobtenci· dels enzims Nar i Nap de Pseudomonas stutzeri  per a la 
bioneteja dôefloresc¯ncies de sal de nitrat de pintures murals.  

Els objectius específics són:  

¶ Identificar lôactivitat nitrat reductasa de P. stutzeri .  

¶ Analitzar diferents protocols de purificació dels enzims Nar i Nap.  

¶ Identificar les condicions òptimes per al rendiment del Nar i Nap 
mitjançant la caracterització bacteriana i enzimàtica.  

¶ Analitzar les diferents maneres dôestabilitzar els enzims. 

¶ Evitar la p¯rdua de la major part possible dôactivitat nativa dels 

enzims.  

¶ Analitzar els dif erents mètodes per a aplicar els enzims Nar i Nap 
sobre la pintura mural.  
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3.  Materials i mètodes  
 

3.1.  Recuperació del bacteri  

  
Es va procedir al cultiu de 4 ceps diferents de Pseudomonas stutzeri  cedits 
per el Laboratori de Microbiologia de la Universitat Politècnica de València: 

5190 (lôutilitzat en la bioneteja de lôEsgl®sia dels Sants Joans (Bosch -Roig 
et al., 2013)), A6166, P30 i 46326.  

Es van realitzar tres plaques del primer cep i dos dels altres 3 ceps. Com 

del primer cep es van utilitzar dos plaques diferents per a fer la 
recuperació, es van obtindre un total de 6 plaques del cep 5190. La 

sembra es va fer amb el procediment de triple estria (Figura 7) en plaques 
dôAgar ñPlate countò (Scharlab, 01 -161 -500) amb una nansa de sembra i 
es va sembrar a 37 °C es una estufa.  

 

Figura 7. Placa sembrada amb triple estria després de la incubació a 37 °C.  

 

3.2.  Tires API  

 
Per confirmar que es treballa amb el bacteri desitjat, es comprova la seua 

identitat  amb una tira API (Biomérieux, API ®  20 NE, 20 050 -25 ) . Es dilueix 
una col¸nia en lôampolla subministrada i amb lôajuda dôuna pipeta es 
reparteix la dilució en els diferents pouets que marca la tira. La tira 

sôincuba en estufa a 28 ÁC i es fa la mesura 24 hores després. Si les dades 
no són concloents, es fa a les 48 hores després de preparar la tira. En 

aquest cas, es van realitzar les dos mesures i el procés es va repetir dues 
vegades.  

Finalment, tamb® sôagafa mostra del pouet de glucosa de la tira API per a 
cultivar - lo. Es fan un total de 4 rèpliques, 2 per a cultivar -se a 28 °C i 

altres 2 a 37 °C.  
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3.3.  Comprovació del poder desnitrificant del cep  

 
Per a comprovar que el cep t® lôactivitat desnitrificant es van utilitzar 

diferents eines.  

Se realitzen cultiu s en dos medis diferents: 1) medi desnitrificant o MD 
(per a 100 ml: solució salina estàndard al 1/20 1000 ml, 2 g de nitrat 
potàssic, 10 g de glucosa, 5 g de carbonat càlcic i 1 ml de solució 

dôoligoelements); 2) caldo nitrat o CN (per a 300 ml: 6 g dôaigua de 
peptona, 0,06 g de nitrat pot¨ssic i 300 ml dôaigua destilĿlada). Ambd·s 

medis es posen dins de tubs i els del medi CN contenen una campana 
Durham invertida cadascun. Des les 6 plaques del cep 5190, es sembren 
un tub de cada medi i sôincuben a 30 ÁC al menys durant un dia. De les 

plaques fetes a partir de la mostra de la tira API també es sembren 4 tubs: 
2 del medi MD i 2 del CN. Un de cada tipus sôincubar¨ a 28 ÁC i lôaltre a 

37 per a observar si la temperatura afecta a lôactivitat desnitrificant. El 
medi CN es comprovar¨ mitjan­ant lôaparici· dôuna bombolla de gas en 
lôinterior de la campana i, al igual que el medi MD, tamb® pels tests de 

nitrats i nitrits i el reactiu de Griess.  

En la reacció de Griess (Figura 8), si hi ha nitrit en la mostra, aque st 
reacciona en condicions ¨cides amb lô¨cid sulfan²lic, formant el cati· 

diazoni (per aix¸ tamb® sôanomena reacci· de diazotaci· de Griess). 
Finalment, el cati· diazoni sôunir¨ a lôamina arom¨tica 1-naftilamina, 

formant un colorant de tipus azo soluble en  aigua, dôun color entre roig i 
violeta (Tsikas, 2007).  

 

Figura 8. Reacció de Griess . (Tsikas, 2007)  

 

Finalment, per a comprovar que sôha consumit el nitrat del medi i hi ha 

presència de nitrit es realitzen dos proves: els tests de nitrats (Merck, 
110092) per a comprovar que ha disminuµt la quantitat dôaquest i el tests 
dels nitrits 0,1 -3 g/l (Merck, 11002 2) i 2 -80 mg/l (Merck, 110007) per a 

assegurar que la consumici· del nitrat ha donat com a resultat lôaparici· 
de nitrits. Tamb®, com sôha anomenat anteriorment, es realitzar¨ la prova 

de Griess en ambdós medis.  
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4.  Estudi bibliogràfic  
 

Pels motius explicats en lôanterior punt, els experiments de fraccionament 
celĿlular i aµllament de proteµnes no sôhan pogut efectuar. Per a completar 
lôestudi es realitzar¨ una recerca bibliogr¨fica per a estudiar el treball 

dôaltres grups, analitzar la situació actual del tema i dissenyar protocols 
de futura aplicació.  

Aquesta recerca bibliogr¨fica sôha articulat al voltant de 58 articles citats 

i referenciats a lôapartat de bibliografia, trets de la consulta de bases de 
dades com PubMed, Science Direct o Google Schoolar. La tria dels articles 

sôha fet de la seg¿ent manera.  

La selecci· i recerca del articles sôha fet principalment al voltant de les 
seg¿ents paraules: ñPseudomonas stutzeriò, ñactivitat nitrat reductasaò o 
ñenzim Nar i Napò. No obstant aix¸, segons lôapartat, les paraules 

ñpurificaci·ò, ñcaracteritzaci·ò, ñestabilitzaci·ò, ñaplicaci·ò o ñbionetejaò 
tamb® sôhan utilitzar sovint per a afinar la recerca. Finalment, altres 

criteris tamb® utilitzats han sigut ñbacteriò o ñbacterianaò i els noms 
dôenzims similars a P. stutzeri com ñPseudomonas aeruginosa ò. 

Sôha intentat sempre triar els protocols dôarticles m®s recents, per¸ al 

tractar -se dôestudis que sôhan realitzat sobretot fa d¯cades i que la majoria 
dels protocols més recents estan basats en aquest estudis més antics, 
tamb® sôhan seleccionat molts articles dôabans del 2000, sempre tenint 

cura de que la informaci· que sôha sostret no estiga desactualitzada o 
rebutjada actualment.  

 

4.1.  Preparaci· dôenzims bacterians 

 
Com sôha indicat pr¯viament, les bioneteja ®s una tecnologia dôaplicaci· 
relativament recent i el seu camp dôinvestigaci· continua obert a millores 

o alternatives a lôaplicaci· directa dels microorganismes, com pot ser, lô¼s 
dôenzims actius aµllats dels microorganismes. Per tant, es consideren 

algunes de les principals tècniques comunament utilitzades per a obtindre 
preparats enzimàtics bacterians.  

 

4.1.1.  Ruptura per ultrasons  

  
La ruptura per ultrasons es basa en desestabilitzar les forces 
intermoleculars utilitzant vibracions ultrasòniques que causen fluctuacions 

de pressió, resultant en una cavitació o formació de porus en les 
membranes celĿlulars. Per tant, el resultat final ®s lôexpulsi· a lôexterior 

dels component interiors de la cèl·lula. Les vibracions ultrasòniques 
produïdes cobreixen  un rang de freq¿¯ncies que sôest®n m®s enll¨ dels 20 
kHz. Aquesta disrupció depèn de molt factors, però sobretot del volum 

cel·lular i de la fase de creixement (Harrison, 1991). El resultat, moltes 
vegades, és la completa destrucció de les cèl·lules, el q ue permet separar, 

mitjançant la centrifugació, les cèl·lules no destruïdes i els agregats 
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insolubles, que aniran al sediment, de les proteïnes cel·lulars solubles (Van 

Hartingsveldt et al., 1971). La tècnica pot aplicar -se per cicles. Per 
exemple, en el t reball de Huang et al. (2015), on es volia mesurar la 

quantitat de nitrogen intracel·lular en P. stutzeri , es van utilitzar 80 cicles, 
que consistien en 5 segons de pols i 6 segons de descans, mantenint 
lôextracte sempre a 4 ÁC en un bany de gel per a evitar la desnaturalització 

de proteïnes.  

A m®s a m®s, la t¯cnica de disrupci· celĿlular tamb® sôha utilitzat en 
anteriors treballs per a obtindre proteïnes de membrana de P. stutzeri i 

els seus enzims desnitrificants com la nitrat reductasa o la nitrit reduc tasa 
amb bastant èxit (Blümle i Zumft, 1991; Tattawasart et al., 2000; Wu et 

al., 2020).  

La ruptura per ultrasons és molt útil per a separar la fracció membranosa 
de la citos¸lica una vegada que ja sôha eliminat la periplasm¨tica. £s a dir, 
es fa la sonica ció sobre els esferoplasts (Carter et al., 1995).  

 

4.1.2.  Ús de detergents  

 
Els agents tensioactius participen en la disrupció cel·lular mitjançant la 

solubilització de proteïnes i la pertorbació de les interaccions entre els 
lípids de membrana i les proteïnes q ue la formen, el que provoca el 

desorganitzaci· de les membranes celĿlulars (Harrison, 1991). Lô¼s de 
detergent sol acompanyar a un tractament per calor. De fet, en el cas de 
la nitrat reductasa, la presència del detergent és necessària per a obtindre 

lôenzim complet. En el cas dôE.coli , quan sols hi ha tractament amb calor, 
nom®s sôaconsegueixen els les subunitats Ŭȁ, mentre que si el tractament 

va acompanyat dôun detergent, tamb® sôobt® la Ȃ (Brito et al., 1995). 

En el cas de la nitrat reductasa de P. stu tzeri , el treball de Hettmann et 
al. (2002) mostra lôobtenci· de les subunitats Ŭȁ actives mitjan­ant una 
combinació de ultrasons i tractament per calor amb detergent. En aquest 

cas, es busca la separació del centre actiu situat en aquestes dos 
subunitats,  de la subunitat Ȃ, que es troba unida a la membrana. 

Els detergents tamb® permeten la formaci· dôesferoplasts i la conseq¿ent 

eliminació del periplasma bacterià. Així, tractaments amb EDTA, Tris -HCl 
o MgCl 2, combinats amb centrifugacions o enzims, dissolen les parts 

exterior del bacteri (Imperi et al., 2009).  

 

4.1.3.  Cicles de congelació/descongelació  

 
Mitjançant la congelació i la descongelació de les cèl·lules es pot arribar a 

la disrupció de la membrana per la formació i destrucció de cristalls de gel 
formats en el si de la membrana. Aquest procés pot ser accelerat 

mitjançant la pressió i mòlta, ja qu e lôestructura congelada ®s m®s 
fàcilment destruïda. No obstant això, aquesta tècnica va acompanyada 
dôinconvenients, com per exemple, la formaci· de cristalls massa gruixuts, 

que afecten a la integritat de la c¯lĿlula. Per altra banda, lôinconvenient 
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més preocupant en aquest cas és que molts enzims solen perdre la seua 

activitat despr®s dôaquest proc®s, el que impedeix obtindre ²ntegrament 
lôactivitat enzim¨tica desitjada (Harrison , 1991). 

 

4.2.  Compartimentalitzaci· de lôactivitat nitrat reductasa 

 
Com sôha pogut observar en la recerca bibliogràfica, hi ha proves de que 

Pseudomonas stutzeri  té dos activitats nitrat reductasa: una localitzada 
en la cara interior de la membrana plasmàtica i que, per tant, té el seu 
centre actiu situat en el citoplasma, i una alt ra periplasmàtica , ja que P. 

stutzeri  és un bacteri Gram negatiu amb membrana externa i per tant 
amb espais periplasmàtic (Figura 9). Aquestes dues activitats que 

corresponen amb Nar i Nap respectivament (Lalucat et al., 2006). 
Mitjan­ant lôestudi de diferents t¯cniques de purificaci·, sôespera trobar la 
que millor encaixe en lôaplicaci· que es vol desenvolupar en aquest estudi.  

 

Figura 9. Procés de desnitrificació en les membranes i periplasma de P. stutzeri.  

(Lalucat el al., 2006).  

 

4.2.1.  Purificació de Nar i fracció membranosa  

 
Per a poder aµllar Nar, primer sôha dôaconseguir separar la fracci· 
membranosa de la resta de la c¯lĿlula. Per exemple, en lôestudi de les 

membranes de P.aeruginosa fet pel grup de Matsushita (1978), el primer 
pas que fan és eliminar  la fracció periplasmàtica. Les cèl·lules que tenen 

emmagatzemades a -20 °C es suspenen 60 ml de Tris -Cl 0,01 M a pH 8.4, 
amb un 20% de sacarosa i MgCl 2 0,01M. Despr®s dôafegir 16 mg de 
lisozim, la suspensi· sôincuba durant una hora a 25 ÁC i amb agitaci· suau. 

Es centrifuga a 13000 g durant 10 minuts, es resuspèn amb Tris -Cl 0,01M 
pH 8,4 amb MgCl 2 0,01M i es torna a repetir la centrifugació. El sediment 

es  suspèn amb 20 ml de fosfat potàssic 0,01 M amb 5 mM de MgCl 2 a pH 
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6,2. Sôafegeix DNasa i RNasa i es sotmet a la suspensió amb una premsa 

francesa. Es centrifuga tot a 1800 g durant 10 minuts per a eliminar les 
cèl·lules intactes i finalment es centrifuga a 68000 g durant 90 minuts. En 

aquest sediment final es mantenen les membranes amb els enzim actius 
(Matsushita et al., 1978).  

De forma més recent i amb P. stutzeri , es troba el treball del grup de 

Hettmann (2002) on es busca obtindre el centre actiu de la nitrat 
reductasa del bacteri, per tant, el primer que busquen és aïllar la fracció 
de la membrana. D esprés de desintegrar les bactèries físicament 

mitjançant una premsa, separen les proteïnes citosòliques utilitzant varies 
filtracions amb porus de 0,16 µm. La fracció de la membrana 

sôultracentrifuga i es tracta amb ultrasons. Amb lôobjectiu de solubilitzar 
les proteïnes, les membranes concentrades són tractats amb del tampó 
(HEPES-KOH 20 mM pH 8, EDTA 1mM i DTT 0,25 mM) amb un 10% de 

dodecil -ȁ-D-maltosid. Aquesta barreja és agitada durant una hora a 
temperatura ambient i posteriorment centrifugada. Es com prova lôactivitat 

nitrat reductasa de les diferents fraccions i es descarten els sediments. El 
sobrenedant es carrega en una columna dôintercanvi i¸nic. Es descarta el 
fluix continu, ja que no t® activitat nitrat reductasa i lôenzim sôobt® 

finalment per lôelució de la columna. També en aquest estudi es proven 
dos m¯todes per a purificar la nitrat reductasa per¸ sols les subunitats Ŭȁ. 

En el primer dels mètodes, les membranes es dilueixen a una concentració 
de 2 mg/ ml amb tampó de fosfat de potassi 50 mM a pH 7,5. Aquesta 
soluci· sôagita durant 20 minuts a 60 ÁC, refreda i es filtra amb un filtre 

Omega de 300 kDa. Tot el procés de dilució i filtració es repeteix. Els 
filtrats es combinen i es concentren amb un filtre de 10 kDa. Aquest filtrat 

finalment es di lueix amb tampó Tris/bis -Tris -propà/HCl 25 mM i pH 8,0. 
La soluci· resultant sôaplica a una columna dôintercanvi i¸nic i la nitrat 
reductasa sôelueix amb un gradient de NaCl de 0-0,6 M del tampó. Les 

fraccions amb activitat nitrat reductasa sôagrupen i es dessalinitzen i 
canvien al tampó de fosfat de potassi 50 mM pH 7,5 amb una filtració en 

gel HiPrep 26/10. Finalment, la solució es barreja amb solució saturada 
de sulfat dôamoni en tamp· de fosfat de potassi i sôaplica a una columna 
de fenil -èter. Finalmen t, la mateixa soluci· saturada del 0 al 50% sôutilitza 

coma gradient, obtenint -se la proteïna final (Hettmann et al., 2002).  

En lôaltre m¯tode, la fracci· membranosa es calenta amb clorhidrat de 
guanidi 140 mM, EDTA 3 mM, Tris -HCl 25 mM a 40 °C durant 3 h . És 

important recalcar que aquest efecte de la temperatura ja afecta a 
lôactivitat enzim¨tica final. £s proven diferents pH per a valorar amb quin 

es produeix la millor dissociació i es concreta que el pH que menys afecta 
a lôenzim ®s 7,2. La soluci· es refreda a temperatura ambient i es carrega 
a una columna de cromatografia DEAE de capa expandida. La subunitat 

Ŭȁ sôelueix finalment amb NaCl 400 mM, Tris-HCl 25 mM a pH 8 (Hettmann 
et al., 2002).  

No obstant això, aquests dos mètodes es basen en el treball fet per Blümle 

i Zumft (1991). Després de fragmentar les cèl·lules amb ultrasons, van 
aïllar la suspensió de la membrana. Aquesta suspensió va ser ajustada a 
una concentració de proteïna de 10 mg/ml amb 20mM de tampó de fosfat 

de potassi. La dissolució va ser tractada amb calor durant una hora en un 
bany a 60 °C i agitació continua per a, després, ser ràpidament refredada. 
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El pas següent va ser centrifugar durant 90 min a 4 °C, quedant -se amb 

el sobrenedant que ®s on es troba lôenzim. 

Seguidament, el sobren edant es passa per una columna de DEAE -safarosa 
CL-6B. Les fraccions que contenen activitat nitrat reductasa sôagrupen i 

concentren a 2 ml mitjançant ultrafiltració. Es torna a passar per una 
columna, aquesta vegada Sephadex G -150 i es torna a ultrafiltrar , 

guardant -se a -24 ÁC. Finalment, lôenzim es separa i sôidentifica mitjan­ant 
un gel de poliacrilamida i la nitrat reductasa sôextrau de la banda del gel 
(Blümle i Zumft, 1991).  

 

4.2.2.  Purificació de Nap i fracció periplasmàtica  

 
Per poder obtindre la nitrat re ductasa periplasmàtica hem de fraccionar el 

proteoma cel·lular per quedar -nos amb el periplasmàtic. Una de les 
principals formes per a fer aquest fraccionament és mitjançant la formació 
dôesferoplasts. Alefounder i Ferguson en el 1980 descriuen protocols en 

Paracoccus denitrificans  que després seran seguits i modificats per molts 
a lôhora de obtindre proteµnes del periplasma. Per a obtindre els 

esferoplasts, es centrifuguen les cèl·lules durant 20 minuts a 5000 g i a 4 
°C i es llava amb NaCl 150 mM i Tris -HCl 10 mM a 4 °C i pH 7,3. Es 
suspenen en 10 ml de sacarosa0,5 M, Tris -HCl 10 mM a pH 7,3. El primer 

tipus de esferoplasts sôobt® al diluir la meitat dôaquesta suspensi· amb 
400 ml de lôanterior diluci· i sôafegeixen 100 mg de lisozim diluµts en 2 ml 

dôaigua, incubant -se a 30 °C per ser, finalment, centrifugat 10 minuts a 4 
°C i 37000 g, separant -se els esferoplasts de la fracció periplasmàtica. El 
segon tipus dôesferoplasts sôobt® al barrejar lôaltra meitat de la suspensi· 

cel·lular amb 200 ml de Tris -HCl 2 00 mM, pH 7,3, sacarosa 0,5 mM EDTA 
i 0,5 mM contenint 50 mg de lisozim. També es realitza un xoc osmòtic al 

afegir 200 ml dôaigua i incubar-ho tot 40 minuts a 30 °C. La centrifugació 
final es realitza amb les mateixes condicions que lôanterior (Alefounder i 

Ferguson , 1980).  

El segon m¯tode sôutilitza per a estudiar lôactivitat nitrat reductasa en 
Pseudomonas putida , però modificant el protocol, ja que allarguen la 
incubaci· amb lisozim de 40 minuts a 2 hores. Tamb® sôutilitzen els 

ultrasons amb els esfero plasts per a, després, amb la centrifugació, 
separar el citosol de la membrana. Així, obtenen tres fraccions per a 

estudiar lôactivitat nitrat reductasa: la periplasm¨tica, la membranosa i la 
citoplasm¨tica. Com lôactivitat nitrat reductasa es mant® activa en la 
fracci· periplasm¨tica, significa que el m¯tode permet obtindre lôenzim 

actiu (Carter et al., 1995).  

Un assaig en una bacteri del mateix gènere que P. stutzeri , Pseudomonas 
aeruginosa,  ens mostra també diferents maneres de obtindre les proteïnes 

del periplasma.  

En primer lloc, utilitzen un xoc osm¸tic. Parteixen dôun sediment obtingut 
de la centrifugaci· dôun litre de cultiu bacteri¨. El resuspenen amb 30 ml 

de tampó Tris -HCl a pH neutr e i un 20% de sacarosa i 1 mM de PMSF. 
Despr®s dôuna incubaci· de 30 minuts, les c¯lĿlules es centrifuguen a 
11000 g, durant 10 minuts i a 4 °C. Es torna a suspendre en 30 ml de 
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MgCl2 0,5 mM a baixa temperatura i sôagita d¯bilment durant 5 minuts en 

un ban y de gel. Finalment es torna a centrifugar a 30000 g durant 15 
minuts a 4 °C, recol·lectant el sobrenedant que és on es troben les 

proteïnes periplasmàtiques (Imperi et al., 2009).  

El altres dos m¯todes que utilitzen implique la formaci· dô esferoplasts, 
per¸ en un cas sôutilitza lisozim i sacarosa i lôaltra lisozim amb MgCl2. En 

el primer cas, resuspenen el sediment cel·lular amb 30 ml de Tris -HCl 30 
mM de nou, però aquesta vegada amb un pH 8, 20% de sacarosa, EDTA 
4 mM, 0,5 mg/ml de lisozim i PMSF 1 mM. L a suspensió és incubada durant 

60 minuts a 30 ÁC en un bany dôaigua amb una lleugera agitaci· afegint 
10 mM MgCl 2. La suspensió es centrifuga a 11000  g durant 15 minuts a 4 

°C. Com el cas anterior, les proteïnes del periplasma es troben en el 
sobrenedant ( Imperi et al., 2009).  

En el cas final, el sediment es resuspèn en 30 ml de Tris -HCl 10 mM, pH 
8,4, MgCl 2 200 mM, 0,5 mg/ml de lisozim i 1 mM de PMSF, incubant -se 

30 minuts a temperatura ambient i amb una lleugera agitació. Finalment, 
la suspensió es centr ifuga a 11000 g durant 15 minuts i 4 °C, rescatant el 

sobrenedant (Imperi et al., 2009).  

També en P. aeruginosa és interessant seguir estudiant el xoc osmòtic, 
abans esmenat. 1 g de cèl·lules es suspèn en 40 ml de Tris -HCl 0,033 M 

a pH 7,1 i es barreja amb 40 ml de sacarosa al 40%. Després de 30 
minuts, es centrifuga i es suspèn ràpidament amb 50 ml de MgCl 2 0,5 mM 
en un bany gelat (Jens i Fricke, 1997). És interessant constatar que en 

aquest experiment decideixen eliminar del procediment origina l (Nossal i 
Heppel 1966) a lôagent quelant EDTA perqu¯ consideren als bacteris del 

gènere Pseudomones  massa sensibles a ell. En experiments previs, 
sôobserva com la concentraci· dôEDTA pot afectar a la densitat de la 
membrana, produint també un descens en lôactivitat dels enzims associats 

a ella (Matsushita et al., 1978).  

Per altra banda, en el treball de Jens i Fricke tamb® sôestudien altres 
alternatives m®s enll¨ dels esferoplasts i el xoc osm¸tic. Per exemple, lô¼s 

de cloroform. En el protocol original ( Ames et al., 1984), sôextrauen els 
bacteris mitjançant una centrifugació de 2 ml de cultiu bacterià. El 
sediment es resuspés amb 20 µl de CHCl 3 i incubat a temperatura ambient 

durant 15 minuts, afegint, després, 0,2 ml de Tris -HCl 0,01 M a pH 8. 
Finalment es centrifuga 20 minuts a 6000 g, separant el sobrenedant on 

es troben les proteïnes. No obstant això, aquest protocol es desconsidera 
pel dany que pot causar tant a les cèl·lules com a les proteïnes. També 
proven tractaments amb MgCl 2 i lôantibi¸tic Polimixina, però tampoc 

sôobtenen resultats tan desitjables com en els casos anteriors (Jens i 
Fricke, 1997).  

En el cas de Pseudomonas stutzeri , lôan¨lisi del periplasma es fa per a 

estudiar una reductasa dô¸xid nitr·s, partint dôun protocol basat tamb® en 
formaci· dôesferoplasts (Kºrner i Mayer, 1991). El cas ®s similar a la resta, 

ja que lôoperaci· es realitza tota a 4 ÁC. El sediment celĿlular es resusp¯n 
amb 0,25 ml de Tris -HCl 200 mM a pH 8. A aquesta suspensi· sôafegeix 
també 0,25 ml de Tris -HCl 200 mM pH  8, amb 1 M de sacarosa i 25 µl 

dôEDTA 100 mM a pH 7,6, am®s de 0,5 ml dôaigua desionitzada amb 1 
mg/ml de lisozim. Despr®s de 20 minuts dôincubaci·, afegeixen 50 Õl de 
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MgCl2 500 mM i centrifuguen 10 min a 100000 rpm. En aquest cas, una 

vegada extret el so brenedant amb el periplasma, el precipiten amb àcid 
tricloroacètic (Pages et al., 1984).  

Una vegada sôha obtingut la fracci· periplasm¨tica, sôha de separar la Nap 

de la resta de proteµnes. Lôextracte periplasm¨tic es carrega en una 
columna de DEAE -Sepharo se CL-6B de 50 x 5 cm, prèviament equilibrada 

amb 20 mM de Tris -HCl a pH 8 i 20% de glicerol. La columna es llava amb 
un volum equivalent al volum de tampó de la columna per a equilibrar - la, 
i sôaplica un gradient de 0 a 500 mM de NaCl. Lôactivitat nitrat reductasa 

sôelueix a 150 mM i es precipita amb una saturaci· de sulfat dôamoni del 
60%. Aquest precipitat es resuspèn en 10 ml de MOPS -NaOH 20 mM a pH 

7, NaCl 1 M, 20% de glicerol i 0,25 mM dôimidazole. Es prepara una 
columna dôafinitat de metall amb Ni(II) - immobilitzat. Després de carregar -
se la columna, es llava amb el tamp· i sôutilitza un gradient de 0,25 a 20 

mM dôimidazole, obtenint-se lôactivitat nitrat reductasa a 9mM. Les 
fraccions que contenien activitat nitrat reductes sôagrupen i es concentren 

mitjan­ant ultrafiltraci·. Finalment, sôaplica a una cromatografia dôexclusi· 
per mig de HPLC a 24 °C amb una columna TSKG 300 SW. El tampó per 
a la cromatografia és MOPS -NaOH 20 mM a pH7, NaCl 0,5 M, fluint a 3 ml 

per minut (Berks et al., 1994).  

En altres exemples més recents i més ràpids, la fracció periplasmàtica es 
carrega a una columna de DEAE -cel·lulosa equilibrada amb 10 mM de Tris -

HCl a pH 8, sent llavada amb KCl 30 mM i Tris -HCl 10 mM, pH 8, i utilitzant 
un gradient de KCl de 30 a 80 mM per a eluir les proteïnes. En aquest cas, 
per a eluir la subunitat catal²tica o NapA, es carrega lôeluci· anterior a una 

columna de butil -Sepharose equilibrada amb Tris -HCl10 mM, pH 8, NaCl 
3 M i 2% de glicerol. Per a lôeluci· sôutilitza un gradient de 3 a 0 M NaCl, 

aconseguint -se la subunitat al final. Per acabar, la NapA sôobt® finalment 
amb una columna de Superdex -200 equilibrada amb Tris -HCl 10 mM, pH 

8, NaCl 100 mM i 2% de glicerol utilitzant filtració en gel (Jepson  et al., 
2007).  

 

4.3.  Estabilització  

 
Tot i que des pr®s dôhaver purificat ja obtinguem lôenzim actiu, el vertader 
repte comen­a a partir dôaquest punt. Els enzims purificats ja no es troben 

en el seu ambient natural i, per tant, la seua estructura i, en conseqüència, 
la seua activitat, poden no mantindre i ntactes indefinidament. És a dir, els 
enzims sôenfronten a les agressions de lôambient i poden sofrir 

desnaturalitzacions. Per exemple, un dels principals problemes als qual 
sôenfronten els enzims solubles ®s al contacte amb lôatmosfera ja que s·n 

extremad ament sensibles a lôoxidaci· i aquesta pot provocar que perden 
la seua estructura terci¨ria i causar una r¨pida p¯rdua dôactivitat (Lowe i 
Evans, 1964). Per això, és molt important obtindre un bon protocol per a 

estabilitzar els enzims i conservar - los inta ctes per a realitzar la bioneteja 
allà on siga necessari. Aquest problema existeix, de fet, al llarg de tot el 

proc®s dôextracci· i purificaci·, encara que siga parcial, pel que hi ha que 
prestar una especial atenci· a la protecci· de lôactivitat i fer el protocol el 
més curt millor.   
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Lôestabilitzaci· es pot dividir en dos tipus: estabilitzaci· termodin¨mica, 

que es centra en evitar la desnaturalitzaci· immediata, i lôestabilitzaci· a 
llarg termini, que es focalitza en la resistència a la inactivació irrev ersible 

(Iyer i Ananthanarayan, 2008).  

Hi ha moltes condicions que sôhan de tindre en compte a lôhora de 
lôestabilitzaci· com poden ser la temperatura, la pressi·, el pH, la 

pres¯ncia dôagent inhibidor o la resist¯ncia a altes concentracions de sal. 
Per aix¸, tamb® existeixen diferents tipus dôestabilitzaci·. Per exemple, 
lôestabilitzaci· es pot buscar abans de la purificaci· mitjan­ant lôenginyeria 

genètica per a que, modificant bacteris mesòfils que produeixen enzims 
més estables, es puguen aconseguir en zims dôextrem¸fils amb m®s 

rendiment. Per altra banda, dôuna manera m®s senzilla ®s pot buscar 
lôestabilitzaci· mitjan­ant la immobilitzaci· a un suport o afegint additius 
estabilitzadors (Iyer i Ananthanarayan, 2008).  

La immobilització és una de les estra tègies més utilitzades i millor 

valorades per a lôestabilitat del enzims. Aquesta t¯cnica permet crear un 
microambient protector que aµlla lôenzim de condicions desfavorables 

mitjançant la unió un suport sòlid (Iyer i Ananthanarayan, 2008). A més 
a més, aq uest tipus dôestabilitzaci· ®s molt interessant per a la bioneteja 
ja que, per a aplicar el bacteri o lôenzim sobre la pintura, moltes vegades 

®s necessita dôun suport que permeta el contacte entre la superf²cie i 
lôagent actiu.  

Hi ha diferents tipus dôimmobilització (Figura 10), però destaquen sobretot 

la creaci· dôinteraccions sobre el suport com els enlla­os covalents, 
lôadsorci· f²sica o electroest¨tica, lôencapsulaci· de lôenzim dins dôuna 

membrana, atrapar lôenzim dins dôuna matriu polim¯rica o mitjançant la 
formaci· dôenlla­os covalents creuats (Sirisha et al, 2016). Per tant, ens 
trobem amb diferents tipus dôuni· de lôenzim al suport, des dôenlla­os forts 

fins a interaccions dèbils superficials. Com avantatge, la immobilització no 
sol afectar a lôestructura de lôenzim i aquest roman m®s estable i protegit 

de la desnaturalització, però al tractar -se dôun espai limitat, ens podem 
trobar amb pèrdues de massa total i, si el suport sofreix de qualsevol 
problema, es poden produir fugues dôenzims (Zucca et al., 2016).  

 

Figura 10. Diferents m¯todes dôimmobilitzaci· enzim¨tica. (Sirisha et al., 2016).  
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La immobilització de nitrat reductases actives és possible i hi ha diferents 

exemples en la bibliografia. Podem considerar per un banda 
lôencapsulament de Nap bacteriana en sol-gel. Aquest procés és 

relativament senzill i sols necessita de dos passos. En p rimer lloc, el silica 
sol de catalització àcida es tracta mitjançant sonicació en un bany gelat 
de tetrametilortosilicat (0,92 ml), aigua desionitzada (0,54 ml) i HCl (0,05 

mol l -1, 12,5 µl) durant 30 minuts. Aquest precursor del silica -sol es 
barreja a pa rts igual amb la solució formada pel tampó fosfat (25 mmol -1 

a pH 7) i la Nap purificada. Aquesta soluci· es transfereix al costat dôuna 
cubeta orientada horitzontalment i amb barreres de Parafilm per a crear 
gels de 15 x 10 x 1 mm. El sol -gel tarda uns 10  minuts en solidificar -se. 

Una vegada format, el gel es pot emmagatzemar a 4 °C en un bany de 
tampó fosfat (50 mmol l -1 a pH 7,6). El emmagatzematge pot durar fins 

una setmana, però renovant el tampó el dia 4, ja que el sol -gel no pot 
resistir en un ambien t sec. El resultat és un gel format per xicotetes 
encapsulacions de lôenzim (Aylott et al., 1997).  

Per altra banda, també hi ha diferents formes de construir matrius que 
atrapen la nitrat reductasa activa. Per exemple, la formaci· dôuna matriu 
dôargila que atrapa la nitrat reductasa. Per a formar - la, es crea una 

suspensió aquosa de 22 µl que conté 1 mg/ml de laponita, 6 µl/ml de 
glutaraldehid i lôenzim sobre una superf²cie v²trica de carb·. La barreja es 

seca al buit per a crear la matriu i es  submergeix en Tris 0,1 M a pH 7,5 
i en agitaci· durant 20 minuts per a eliminar lôenzim no adherit (Cosnier 
et al., 2008). Altre exemple, busca la formaci· dôun pol²mer amb nitrat 

reductases: 0,2 mg de lôenzim es barregen en una soluci· aquosa a pH 
7,5 amb 113,3 mg d e nitrat, 375 mg dôacrilamida i 20 mg de N,Nô-metilè -

bis(acrilamida) i es fa polimeritzar per a formar una matriu tridimensional 
de poliacrilamida. La nitrat reductasa atrapada en aquesta matriu manté 
un 55% de la seua activitat nativa (Willner et al., 199 0).  

Els additius sôhan convertit tamb® en una forma molt popular de mantindre 
estable lôactivitat dels enzims. No obstant aix¸, alguns additius poden 
afectar a la forma final dôutilitzar-los, per tant, sôha de tindre molt clar 

quins tipus es poden utilitza r segons lôenzim i segons la seua utilitat final. 
Els additius que es poden utilitzar per a lôestabilitzaci· poden ser de molts 

tipus. Per exemple, es pot utilitzar lôaddici· de lligands o substrats que 
mantinguen a lôenzim actiu. Aquests substrats poden ser des de NAD +  i 
NADH, fins al lactat, la glucosa o la lactosa, entre altres. També es poden 

utilitzar diferents sals per a estabilitzar enzims. Tanmateix, aquesta 
estabilització pot arribar a ser molt específica i és molt difícil arribar a fer 

un protocol  com¼. En general, depenen de lôenzim i de la seua activitat es 
poden utilitzar additius molts variats com sucres, glicerol o polímers entre 
altres (Iyer i Ananthanarayan, 2008).  

A m®s a m®s, les possibilitats de lôestabilitzaci· s·n molt m®s amples 

perqu è les diferents tècniques no són excloents. Mitjançant la combinació 
de diferents m¯todes es pot arribar a aconseguir que lôactivitat de lôenzim 

perdure bastant en el temps. Per exemple, en la immobilització mitjançant 
encapsulament, es poden utilitzar add itius com osmolits per a aconseguir 
una bona estabilitat tèrmica de les proteïnes (Brennan et al., 2002).  



22 
 

4.4.  Caracterització  

  
De forma complementaria a lôestabilitzaci·, es troba la realitzaci· de la 

caracterització. Per una banda, la del bacteri per a sabe r quan es pot 
obtindre el m¨xim dôexpressi· dels enzims i, per lôaltra, la dels enzims en 
sí, per poder controlar la seua activitat i el rendiment.  

 

4.4.1.  Caracteritzaci· de lôactivitat desnitrificant de 

Pseudomonas stutzeri  

 
És important conèixer les condicions a les quals el bacteri té els nivells 
dôactivitat desnitrificant m®s alts per poder aconseguir la major quantitat 

dôenzim purificat possible. En el cas de la quantitat de substrat, per 
exemple, concentracions per davall de 2 mg per litre de nitr ats i dôoxigen 
donen com a resultat majors nivells de nitrat reductasa (Blümle i Zumft, 

1991).  

Els principals factors que afecten a lôactivitat desnitrificants dels bacteris 
s·n la temperatura, la quantitat dôoxigen dissolt, el pH i la relaci· C/N 

(Huang e t al., 2015). Tot i que P. stutzeri  té una alta gama de 
temperatures a les quals pot créixer, des dels 4 fins al 45 °C, però limitat 
a certs ceps, (Lalucat et al., 2006), la veritat és que els enzims 

desnitrificants de molts ceps pareixen sensibles a la te mperatura (Zhao et 
al., 2018). En general, el bacteri mostra la millor activitat desnitrificant al 

voltant dels 30 °C (Huang et al., 2015); no obstant això, el major consum 
de nitrats es pot produir en un espectre de temperatures entre els 30 i els 

40 °C. Per altra banda, ambdues activitats es redueixen notablement sota 
els 20 °C i, en general, el consum total de nitrats, també cau ja al voltant 
dels 40 °C (Zhao et al., 2018).  

El rang de pH pot ser molt ampli segons el cep. Per exemple, en el cas del 

cep A SM-2-3, el bacteri pot créixer entre pH 6 i 12, podent eliminar el 
nitrat present en qualsevol valor del pH (Kariminiaae -Hamedaani et al., 

2003) o altres ceps que poden fer el mateix entre 6 i 9 (Rezaee et al., 
2010). Per altra banda, en el cas del cep ZF3 1, el rang òptim de pH es 
situa entre 7 i 9, sent 8,23 el que millors resultats dóna en combinació 

amb altres característiques com la temperatura i la relació C/N (Huang et 
al., 2015). En s², es pot apreciar que lôefecte del pH sobre lôactivitat dep¯n 

dels  ceps.  

En general, una relació baixa de C/N (al voltant de 5) comporta que 
lôactivitat desnitrificant i el consum de nitrats siguen menors. Per tant, 

quan més alta siga aquesta relació millor, tot i que, depenent del cep, amb 
una relaci· dô entre 6 i 10 lôactivitat ja ®s relativament prou eficient (Huang 
et al., 2015; Zhao et al., 2018).  

Finalment, la quantitat dôoxigen dissolt dep¯n de lôagitaci·. A nivells 

est¨tics i, per tant, a menor concentraci· dôoxigen dissolt, lôactivitat nitrat 
reductasa és relat ivament baixa. A mesura que augmenta la concentració 

dôoxigen, tamb® augmenta el consum de nitrats, per tant, a m®s oxigen 
dissolt més activitat desnitrificant. No obstant això, pareix que també hi 
ha un l²mit de concentraci· que pot arribar a inhibir lôactivitat. Aquesta 
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inhibició també depèn del cep (Huang et al., 2015; Zhao et al., 2018). En 

aquest sentit tamb® ®s interessant saber que lôexpressi· de lôenzim Nap 
est¨ moltes vegades condicionada per lôestat redox del bacteri, que al seu 

torn està condicio nat pels requeriments energètics (Tamegai et al., 2007).  

 

4.4.2.  Caracterització dels enzims  

 
Quan es comprenen les condicions que afecten a la desnaturalització i a 
la p¯rdua dôactivitat dôun enzim, es poden controlar millor aquests 
processos de desactivació. És  a dir, és molt important conèixer en quines 

condicions un enzim t® els seus m¨xims nivells dôactivitat catal²tica o quan 
es produeixen les baixades dôaquesta o la seua inactivaci· irreversible per 

poder estabilitzar i extraure el millor rendiments de lôenzim (Iyer i 
Ananthanarayan, 2008).  

Per a assajar lôactivitat nitrat reductasa es poden utilitzar diferents 
donadors dôelectrons com poden ser NADH, NADPH o FMNH2 (Amy i 

Garrett, 1980). També es pot utilitzar el viologen de metil (Blümle i Zumft, 
1991; Elli ngton et al., 2003) o blau de metilè entre altres (Borcherding et 

al., 2000). És destacable que, a sovint, ambdós enzims no poden utilitzar 
algun dels donadors. En el cas del viologen de metil, sí que hi ha activitat 
per part dels dos, però en el cas de la  NADH, hi ha vegades que no (Bedzyk 

et al., 1999).  

Els assajos per a estudiar lôactivitat de les nitrat reductases s·n bastant 
similars i les diferències es basen sobretot en el tipus de donador 

dôelectrons. Un dels m®s utilitzats ®s el viologen de metil i hi ha diferents 
exemples. En un dôells, es preparen diferents dilucions de lôenzim de 0,3 

a 0,8 U/ml, i 20 Õl es barregen amb 160 Õl tamp· dôincubaci· format per 
fosfat de potassi 0,05 M a pH 7,5, 1,48 mM de viologen de metil i 30 mM 
de nitrat de sodi. Sôutilitza una solució de nitrat estàndard de 0 a 10,9 mM 

per a calibrar. Per a iniciar el test sôafegeixen 20 Õl de ditionit de sodi 320 
mM. Despr®s de 4 minuts dôincubaci· a la temperatura dôestudi, 20 Õl de 

la reacció es dilueixen en 80 µl per airejar - la i després, realitzar la prova 
amb el reactiu de Griess. Després de 10 minuts a temperatura ambient, 
es mesura el resultant fotom¯tricament amb una longitud dôona de 546 

nm (Borcherding et al., 2000). El cas del viologen de metil com a donador 
tamb® sôha donat en altres experiments i els assajos són molt similar, amb 

variacions mínimes (Blümle i Zumft., 1991).  

En quan al NADH com a donador dôelectrons, la reacci· es forma amb 10 
mM de KNO 3, 0,056 M de HEPES a pH 7, 0,5 mM de NADH en tampó fosfat 
0,04 M a pH 7,2 i lôenzim per a fer 1,5 ml. La reacci· comen­a quan 

sôafegeix el NADH i sôincuba durant 15 minuts per ser, finalment, 
interrompuda amb HCl i NED. Els resultats es mesuren fotomètricament a 

340 nm, que correspon amb la longitud dôona diferencial entre NADH i la 
seua forma oxidada NAD +  (Nakagawa et al., 1984).  
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4.4.2.1.  Caracterització de Nar  

 
El rang de temperatura de lôenzim ®s prou ampli, mantenint la seua 
activitat des dels 4 °C fins als 76 °C, sent aquest última la temperatura, 

a partir de la qual lôenzim ja comença a patir desnaturalitzacions 
(Borcherding et al., 2000).  

La constant de Michaelis (K M) de Nar sol estar molt condicionada pel tipus 

de reductor que utilitza cada bacteri (Hochstein i Tomlison, 1988). En el 
cas de la Nar de P. stutzeri  aquesta K M es situa en 3,8 mM quan es 
solubilitza per calor i sôutilitza com a donador dôelectrons el viologen de 

metil. A més a més, es produeix inhibició competitiva per azida i cianur 
(Bl¿mle i Zumft, 1991). Altres compostos que tamb® inhibeixen lôactivitat 

nitrat r eductasa són el tiocianat i el toluè -3,4 -ditiol (Hochstein i Tomlison, 
1988).  

En el cas de lôenzim parcial format per les subunitats Ŭȁ es mostra una 
activitat, molt superior a altres Nar com la dôEscherichia coli  o Paracoccus 

denitrificans . Aquesta activitat es va registrar a temperatura ambient i a 
un pH de 7,5. També, mostra activitat en el rang de pH entre 6 i 9 i 

sobretot a 7,5 i 8. El valor de K M registrat es de 3,2 mM, més baix que 
lôenzim complet i per tant, dôuna major afinitat pel seu substrat. En quant 

als inhibidors, pot resistit al clorat de sodi fins als 100 mM i, tot i ser 
inhibida per lôazida de sodi, a altes concentracions de nitrat es pot superar, 
ja que es tracta dôuna inhibici· competitiva (Hettmann et al., 2002). En 

general , el pH òptim de la Nar es troba al voltant de 7,5 i 8 (Borcherding 
et al., 2000).  

Lôefecte dôaltres additius tamb® ha sigut estudiat. Per exemple, la 

presencia de clorat pot augmentar aquesta activitat des de 27,8 ± 0,8 
U/ml fins 29,8 ± 1,1 U/ml amb 11 mM  de clorat. Per altra banda, sôha 
provat que la concentració de sal no té un efecte directe sobre la seua 

activitat, al menys des dô1 fins a 1000 mM de clorur de sodi. Altres additius 
com la seroalbúmina bovina (BSA) també poden afectar, però els seus 

efec tes són mínims i no tenen correlació, tot i que la seua presencia pot 
reduir el risc de degradació per proteases (Borcherding et al., 2000).  

 

4.4.2.2.  Caracterització de Nap  

 
En general, al ser enzims relativament similars, Nap i Nar comparteixen 
moltes característ iques, com per exemple lôestabilitat dôactivitat al voltant 
dôun pH entre 7 i 8. No obstant aix¸, tamb® hi ha difer¯ncies apreciables 

com que la Nap ®s insensible a concentracions dôazida a les qual Nar s² 
que ho és (Berks et al., 1994; Steenhoudt et al., 2001).  
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4.5.  Aplicació dels enzims  

 
Lô¼ltim pas ®s, per tant, lôaplicaci· directa de lôenzim sobre la zona 

danyada de la pintura. Aquest pas ®s molt important, ja que aplicar lôenzim 
dôuna manera o una altra pot influir en lôactivitat final de lôenzim. A m®s a 
més, aquest punt enllaça direct ament amb lôapartat de lôestabilitzaci·, ja 

que els additius o el tipus de suport utilitzats poden condicionar el mètode 
final dôaplicaci·. Per altra banda, no ®s sols la forma dôaplicaci·; tamb® ®s 

molt important controlar les condicions i el temps. Lôexecusió  bioneteja 
pot durar entre unes poques hores fins a mesos , no obstant això, el temps 
dôexposici· al qual pot estar sotm¯s la pintura ®s molt reduµt: entre 90 

minuts i unes poques hores  (Bosch -Roig et al., 2019), i no tindre controlat 
aquest paràmetre pot afectar a la pintura per mantindre el contacte amb 

el mural durant massa temps o ser una neteja ineficient per fer lôaplicaci· 
massa ràpidament.  

Lôaplicaci· es pot fer de diverses maneres i mitjan­ant diferents suports 
(Figura 11). Es poden utilitzar p inzells o cotó per a subministrar el cultiu 

bacteri¨ directament sobre els desperfectes. Per lôaltre costat, tamb® es 
pot utilitzar un suport per a mantindre el cultiu bacterià com pot ser el 

agar -agar, lôagarosa, un carbogel, una capa de cot· impregnat pel cultiu 
o sepiolita entre altres (Alfano et al., 2011; Bosch -Roig et al., 2019; 

Ranalli et al., 2000; Bosch -Roig et al., 2013). Per a mantindre la reacció 
estable, es poden utilitzar instruments per a establir una temperatura 
continua com per exemple, lô¼s dôun llum de calor per infrarojos (Bosch-

Roig et al., 2019).  

 

Figura 11. Diversos procediments dôaplicaci· sobre la pintura mural. (Bosch -Roig 
et al., 2015).  

 

En lôaplicaci· de lôenzim pur directament sobre la pedra, alguns estudis 
han demostrat que el rendiment m®s alt sôaconsegueix amb una brotxa, 

ja que els pèls que la conformen permeten crear una mena de pressió 
mecànica suau i repetitiva que ajuda a augmentar el rendiment. Aquesta 
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comparació es va fer sobre altres dos mètodes que no requereixen de 

pressió repetitiva com són el hisop i els discs de paper. A més a més, 
aquestes proves es van fer sobre una superfície ja netejada amb cultiu de 

bacteris complets i amb aparells que intentaven mantindre una 
temperatura òptima de 38 °C. També és important re calcar que en aquest 
cas es buscava eliminar material orgànic i es treballava amb proteases i 

colĿlagenases (Ranalli et al., 2005). Lôestrat¯gia a segui tamb® pot ser 
submergir el material a tractar en una soluci· amb lôenzim i diferents 

concentracions de compostos i additius (Valentini et al., 2010). No obstant 
aix¸, en aquest cas es tracta dôuna pr¨ctica desaconsellable pel perill que 
suposa submergir directament una pintura en un líquid.  

Tot i que lôaplicaci· mitjan­ant la brotxa pareix la millor opci·, la utilització 
dôun suport no sôha de descartar. Per exemple, la utilitzaci· de una capa 
de cotó banyada amb la solució permet una aplicació senzilla i on els 

paràmetres són relativament senzills de controlar; a més a més, és un 
material molt econòmic (Ra nalli et al., 2005). No obstant això, cal recalcar 

que el cotó aplicat de forma vertical pot causar danys ( Bosch -Roig et al., 
2013). Lôagar tamb® ®s una opci· a tindre en ment, ja que ®s un material 
que ja sôha utilitzat amb molt dô¯xit (Bosch -Roig et al.,  2013) i, a més a 

m®s, al ser un material molt ¼til en lôestabilitzaci· enzim¨tica, es poden 
combinar ambdós procediments (Zucca et al., 2016).  

Finalment, quan sôaplica lôenzim, tamb® sôha de tindre en compte la seua 

retirada. Lôaplicaci· es sol fer en condicions dôhumitat, que a llarg termini 
poden causar danys com el despreniment de la pintura. En eixe sentit, 
tamb® sôhan de controlar certes t¯cniques que produeixen un secat massa 

ràpid, el que pot afectar negativament a la pintura de manera directa o 
indirecta, ja que la bioneteja no sôacompleix totalment  (Ranalli et al., 

2005). Per acabar, tamb® sôha de realitzar una eliminaci· total del 
material, ja que si queden restes orgàniques sobre la pintura, es poden 

crear ambients proliferatius de microorganis mes nocius o produir dany 
estètic directament. En aquest sentit, es poden utilitzar solucions de 
neteja amb aigua destilĿlada o de tamp· de carbonat. Aquest proc®s sôha 

dôaplicar amb molta cura, realitzant passades amb una esponja de forma 
suau, i intentan t utilitzar la m²nima quantitat dôaigua possible, per a no 

eliminar pintura del mural (Ranalli et al., 2005; Valentini et al., 2010).  
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5.  Resultats  
 

5.1.  Recuperació del bacteri  

 
Del 4 ceps sembrat, els ceps A6166, P30 i 46326 no van mostrar signes 

de creixements despr®s de 6 dies dôincubaci· a 37 ÁC i, per tant, es van 
descartar per a lôexperiment. Per altra banda, del cep 5190, els dos cultius 

del cep van créixer perfectament en les 3 plaques, per tant, es decideix 
seguir lôestudi amb ells.  

 

5.2.  Tires API  

 
Es van realitzar dos identificacions mitjançant tira API, una per cada cultiu 
del cep 5190. En ambdós casos, la lectura a les 24 hores no era concloent 

(Figura 12) i, per tant, es va realitzar una segona lectura a les 48 hores 
(Figura 13). En aquest cas, el resultats mostraven un 99,9% de 

coincidència amb Pseudomonas stutzeri .  

No obstant això, al realitzar -se les proves de desnitrificació en els medis 
MD i CN sembrats amb les colòni es de les plaques fetes a partir del 
bacteris de la tira API, els resultat no van ser del tot clars. Per tant, els 

procediment es va repetir, aconseguint en aquest cas resultat positius en 
les probes de desnitrificació i confirmat al cep (Figura 14) com a candidat 

per als experiments següents.  

 

Figura 12. Tira API del cep 5190 després de 24 hores.  

 

 

Figura 13. Tira API del cep 5190 després de 48 hores.  
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Figura 14. Full de control que mostra les diferències entre les 24 i les 48 hores.  
El signe dôinterrogació de la prova MAN (fermentació/oxidació de mannitol) no aporta res 
significatiu, ja que siga ñ+ò o ñ-ò, el resultat segueix sent Pseudomonas stutzeri  amb una 
diferència del 0,5 %: 99,9% i 99,4% respectivament.  

 

5.3.  Resultats de les proves desnitrificants  

 
La primera comprovació es va fer directament sobre els tubs del medi CN 
sembrats a partir de colònies de les plaques de recuperació. Després de 3 
dies dôincubaci· a 30 ÁC es va mostrar lôaparici· dôuna bombolla dins de 

la campana Durham invertida. No obst ant això, tot i que sí que hi ha indicis 
de consum de nitrats, la bombolla era massa xicoteta.  

El següent pas va ser realitzar el test de nitrats i de nitrits. En ambdós 

medis es realitza un control amb tubs sense sembrar que ha de ser positiu 
per als nit rats i negatiu per als nitrits. Es realitzaren tres proves: nitrats, 

nitrits de 2 -80 mg i nitrits de 0,1 a 3 grams. En el medi MD totes les 
proves resultaren negatives, per tant, el bacteri va consumir tant els 
nitrats com els nitrits. El medi CN, com es t racta dôun medi molt saturat 

de nitrats, la tira de nitrats va seguir sent positiva, però les tires de nitrits 
també mostraren que havia augmentat la quantitat de nitrits. No obstant 

això, com els resultats no van ser massa bons i els resultats de les colò nies 
de la tira API tampoc, es va decidir fer una repetició.  

A la segon ronda els resultats del medi MD van ser els mateixos que en 
lôanterior per¸ els resultats del medi CN mostraren que hi ha m®s nitrits 

(Figura 15). Finalment, es va realitzar una prova  amb el reactiu de Griess. 
En el medi MD no hi ha reacci· perqu¯ els nitrats i els nitrits sôhan 

consumit totalment. Per altra banda, el medi CN mostra quasi 
immediatament una coloració rogenca per la presència de nitrits (Figura 

16), tant de les plaques d e recuperació com de les plaques fetes a partir 
de la segona tira API.  
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Figura 15. Resultats dels tests de nitrats i nitrits.  En cada placa es troben 4 tires. La 

tira 1 és el control que mostra, en el quadrat de baix, la presència de nitrats i en el de d alt 
la de nitrits. El color morat indica que és positiu i la intensitat la concentració. Com 
sôobserva, la quantitat de nitrats ®s major en el medi CN que en el MD. La tira 2 ®s la 
prova de nitrats, la 3 la de nitrits de 0,1 -3 g i la 4 la de nitrits de 2 -80 mg. En el medi MD 

totes s·n negatives perqu¯ sôha consumit tant el nitrat com el nitrit. En el medi CN es 
mostra que encara hi ha molt de nitrat, però la coloració lleugerament morada de les 

proves de nitrits, revela que sôha consumit una part.  

 

 

Figur a 16. Resultats de la prova del reactiu de Griess.  A lôesquerra est¨ el tub del 
medi MD i a la dreta el de CN, ambdós sembrats amb les colònies utilitzades per a fer la 
segona tanda de la tira API. En el medi MD no hi ha reacció mentre que en el CN sí, ja que 
hi ha molts nitrits resultants de la consumició de nitrats.  

 

Amb aquestes proves es demostra que el cep 5190 consumeix 
adequadament els nitrats i és adequat per a continuar els experiments.  
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6.  Discussió i perspectives de futur  
 

Donada la situaci· dôexcepci·, la major part de la part experimental no 
sôha pogut realitzar com es tenia previst. Per aquest motiu, aquest punt 
anir¨ dedicat no sols a lôan¨lisi de les dades obtingudes sin· tamb® a la 

comprensió i síntesi dels diferents procediments experimentals que han 
fet altres autors per a poder, amb una base ferma, dis senyar un protocol 

propi adaptat a les nostres necessitats.  

En primer lloc, entrant a valorar les dades que sôhan realitzat, queda clar 
que Pseudomonas stutzeri  és un dels millors desnitrificadors que hi ha i 

que té moltes utilitats en bioneteja, com han demostrat els diferents 
autors consultats. Per altra banda, el cas del cep 5190 no queda sols 
demostrat pel fet de que sôhaja utilitzat per a netejar les pintures de 

lôEsgl®sia dels Sants Joans; tamb® perqu¯ les proves realitzades en el 
laboratori així ho han demostrat. Per altra banda, els tests de les tires de 

nitrats i nitrits també ha permès veure que en ambients saturats de nitrats 
com és el CN, el bacteri té menys rendiment tant en el consum de nitrats 
com en el de nitrits que en altres on la concentr ació és més baixa, com el 

MD. Aquesta observaci· es confirma amb estudis dôaltres autors (Bl¿mle i 
Zumft, 1991).  

En lôestudi de la purificaci· dels enzims, tot i que la recerca de protocols 

sôha realitzat de forma separada per a cadascun, ®s interessant arribar a  
un procediments unificat. Això, no és impossible; de fet és relativament 

senzill, ja que al tractar -se dôenzims que es situen en dos llocs diferents 
de la cèl·lula, mitjançant fraccionament subcel·lular, es pot aconseguir.  

En primer lloc, amb mot iu dôaconseguir la fracci· periplasm¨tica, es poden 
descartar directament els mètodes que fan servir cloroform i polimixina, 

ja que, tot i que si que permeten fraccionar el periplasma, aquests 
mètodes tan agressius solen fer malbé la membrana plasmàtica, c reant 

fissures o una disrupció cel·lular directament (Jensch i Fricke, 1996) . Per 
tant, no interessen per dos motius: la contaminació del periplasma amb 
material del citoplasma i, el més important, la destrucció de la fracció 

membranosa on es troba la Nar . També pareix recomanable eliminar els 
protocols que inclouen EDTA, ja que poden afectar a la integritat de les 

membranes i les seues proteïnes associades dels bacteris del gènere 
Pseudomonas (Matsushita et al., 1978). No obstant això, protocols més 
actua ls, mostren que lôEDTA a baixes concentracions no t® perqu¯ 

provocar problemes (Alefounder i Ferguson  1980; Carter et al., 1995).  

Per altra banda, el mètode que més pareix utilitzar -se és la formació 
dôesferoplasts, ja que permet separar el periplasma de la resta de la 

cèl·lula, mantenint una bona integritat. No obstant això, aquest mètode 
té diferents protocols, que tot i ser molt similars, presenten xicotetes 

diferències que poden marcar el resultat final. De tots els estudiats, hi ha 
una mètode que es r epeteix varies vegades amb prou dô¯xit: aquest ®s la 
formaci· dôesferoplasts mitjan­ant lô¼s de lisozim i sacarosa. Per una 

banda, en el treball dôAlefounder i Ferguson (1980) , ambd·s protocols 
que utilitzen són exitosos, però destaca sobretot el segon, e l que també 

utilitza EDTA. Aquest últim és, el que més tard, utilitza el grup de Carter 
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(1995) amb unes poques modificacions. Aquest estudi és de molta utilitat 

perquè es realitza un fraccionament total del bacteri: periplasma, 
membranes i citoplasma. Tot i que indica que la p¯rdua dôactivitat nitrat 

reductasa en comparaci· a c¯lĿlula completa pot variar des dôun 16% fins 
a un 61% en cada fracci·, tamb® observa que dôaquesta activitat final, el 
80% correspon al periplasma, el que pareix mostrar que el proto col no fa 

excessivament mal a la Nap. Per altra banda, est¨ lôestudi del gruo 
dôImperi (2007) on comparen 3 m¯todes de fraccionament del periplasma: 

xoc osmòtic, esferoplasts per lisozim i sacarosa i esferoplasts per lisozim 
i MgCl 2. En aquest cas, també é s el protocol amb lisozim i sacarosa el que 
destaca perquè permet obtindre un periplasma amb més proteïnes actives 

i amb m®s quantitat dôaquestes. Cal afegir que tamb® sôutilitza EDTA en 
aquest procediment. Finalment, lôestudi de Pages et al. (1984) tamb® 

descriu un mètode similar.  

Per a lôobtenci· de la fracci· membranosa es pot utilitzar una combinaci· 
dels mètodes dels grups de Hettmann (2002) i Carter (1995). És a dir, els 

esferoplasts es poden tractar amb ultrasons per a eliminar, seguidament, 
mitjança nt filtres, la fracció del citoplasma. Un últim pas seria la realització 
dôultrafiltracions per a obtindre la fracci· membranosa. 

Abans de passar a la purificació en sí, és molt interessant valorar 

seriosament la purificaci· completa o parcial de lôenzim Nar. Com mostra 
Hettmann et al. (2002), lôenzim pot mantindre la seua activitat amb sols 

les subunitats Ŭȁ, prescindint de la Ȃ. Ara b®, aquesta activitat es veu 
afectada. Dels dos mètodes que mostra per a la purificació parcial de 
lôenzim, el m¯tode I sols mant® un 30% de lôactivitat nitrat reductasa en 

comparaci· a lôenzim complet, mentre que el m¯tode II augmenta fins un 
70%. No obstant aix¸, lôenzim complet t® una KM major (és a dir, menor 

afinitat) i necessita, per tant, molt més temps per a realitzar l a reacció 
que la subunitat Ŭȁ. A m®s a m®s, lôenzim complet es satura a 

concentracions de nitrats m®s baixes. A­¸ sôexplica perqu¯ al existir la 
subunitat Ȃ, els donadors dôelectrons necessiten reduir- la a ella primer, el 
que requereix dôun temps molt llarg. Per altra banda, la seua absència 

permet que aquests donadors arriben més ràpidament al centre catalític, 
accelerant el proc®s. Per tant, tot i que hi ha una p¯rdua dôactivitat, lôenzim 

parcial pareix molt més aplicable que el complet. A més a més, el m ètode 
II permetria unificar els protocols de purificació de Nar i Nap (Hettmann 
et al., 2002).  

Per tant, el protocol de purificació començaria amb la formació dels 

esferoplasts i lôobtenci· de la fracci· periplasm¨tica. Tenint en ment que 
quasi tots els pr otocols són similars i que el de Carter et al. (1995) es basa 

en lôan¨lisi de lôactivitat nitrat reductasa dôun bacteri del g¯nere 
Pseudomonas , pareix aquest últim el protocol més adequat.  

Abans de realitzar aquesta purificació, és important realitzar una 

caracterització del cep. Amb aquesta, es podrà fer la purificació amb el 
cultiu on es donen les millors condicions per a lôactivitat nitrat reductasa. 
No obstant això, és important tindre en compte que al tractar -se de dos 

enzims, eixes condicions no tenen  perqu¯ beneficiar a lôexpressi· dels dos 
enzims per igual i, per tant, que els nivells de purificació poden ser 

desiguals. Com aquesta prova no sôha pogut realitzar en el laboratori, 
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encaro no ho podem saber. Per altra banda, amb els treballs previs sí qu e 

podem fer una aproximació de les millors condicions: un pH entre 7 i 9 
pareix ser la constant entre diferents ceps, una temperatura al voltant 

dels 30 °C i una C/N per damunt de 6 i per davall de 10. En quan a la 
concentraci· dôoxigen dissolt, seria interessant estudiar la concentració 
limitant del cep 5190.  

Seguint amb la purificació, les cèl·lules sembrades en el cultiu líquid es 
centrifuguen durant 20 minuts a 5000 g i sôutilitza un tamp· format per 
Tris -HCl 10 mM i NaCl 150 mM a pH 7,3, tot a 4 °C. El  sediment es 

resuspèn amb 5 ml de 0,5 M de sacarosa i Tris -HCl 10 mM a pH 7,3. La 
suspensió es barreja amb 200 ml de Tris -HCl 200 mM pH 7,3, 0,5 mM de 

sacarosa i 0,5 mM de dôEDTA i 50 mg de lisozim. Finalment, sôafegeixen 
200 ml dôaigua i sôincuba 2 hores a 30 °C. Seguidament, es realitza una 
centrifugació a 37000 g a 4 °C durant 10 minuts. En el sobrenedat es 

troben les proteïnes del periplasma, i en el sediment els esferoplasts. 
Aquests esferoplasts es tracten mitjançant ultrasons i ultracentrifugació 

per  a separar les membranes del citoplasma. En aquest punt, la fracció 
membranosa i la fracció periplasmàtica ja estan separades de la cèl·lula 
completa. Per a la purificació de les proteïnes, podria ser interessant 

utilitzar una combinació del mètode II de H ettmann et al. (2002) i del 
protocol del grup de Jepson (2006), ja que ambdós processos són 

compatibles i es poden unificar. La fracci· membranosa sôincuba a 40 ÁC 
durant 3h amb clorhidrat de guanidi 140 mM, EDTA 3 mM, Tris -HCl 25 
mM,  pH 7,2. La suspensió  es refreda a temperatura ambient i en aquest 

punt és on es pot intentar el pas comú, ja que per a la purificació utilitzen 
una columna de cromatografia del tipus DEAE. En el cas de lôenzim Nar, 

lôeluci· es realitza amb NaCl 400 mM, Tris-HCl 25 mM a pH, me ntre que 
en el cas de Nap, lôeluci· es realitza amb 30 mM KCl i 10 mM Tris-HCl a 
pH 8. És possible que qualsevol dels dos mètodes fora vàlid, però és 

necessari realitzar pobres per a comprovar -ho. En el cas de Jepson et al. 
(2006), aquesta elucidació es pr odueix sobre la subunitat NapA, que és la 

catalítica de les Nap heterodimèriques i que és molt semblant a les Nap 
dôuna sola subunitat, per tant, podria ser extrapolable a qualsevol tipus 
de Nap.  

Seguidament, es realitzaria la caracterització dels enzims.  En aquest cas, 
succeeix el mateix que amb la caracterització del cep, per tant ens hem 
de basar en les dades dôaltres investigacions. En aquest cas, ambd·s 

enzims tenen un pH òptim neutre i actuen a les mateixes temperatures. 
Per tant, durant lôaplicaci·, és relativament senzill controlar les reaccions, 

ja que no necessiten condicions particulars. És suficient mantenint un 
ambient neutre i establint una temperatura amb ajuda de, per exemple, 
un llum dôinfrarojos (Bosch-Roig et al., 2019). En el cas dôhaver de 

realitzar la caracterització, els mètodes de Borcherding (2000) o de Blümle 
i Zumft (1991) serien acceptables, ja que el viologen de metil és un bon 

donador dôelectrons per als dos enzims, mentre que el NADH, no per a 
Nap. De qualsevol manera, caldria comprovar -ho experimentalment.  

ParalĿlelament, per a lôestabilitzaci· dels enzims la immobilitzaci· a un 
suport és, probablement, la millor opció en aquest cas perquè permet 

crear un suport funcional ¼til per a lôaplicaci· sobre la pintura mural. Com 
hem vist, alguns suports que formen matrius amb la nitrat reductases 
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poden mantindre m®s de la meitat de lôactivitat nativa dôaquesta (Willner 

et al., 1990) o també mitjançant encapsulació es pot mantindre aquesta 
activitat (Aylott 1997), el que indica que és un bon exemple per a utilitzar. 

Ambdues opcions pareixen bones, però a falta de la possibilitat per a 
experimentar, pot ser, lôopci· m®s convenient siga la del grup dôAylott 
(1997), ja que la formaci· dôaquest sol-gel no sols mant® lôactivitat durant, 

al m enys, una setmana, tamb® brinda lôoportunitat de encapsular amb la 
Nar i la Nap, additius com el viologen de metil per a que actue com a 

substrat estabilitzador (Iyer i Ananthanarayan, 2008).  

Finalment, pr¯viament a lôaplicaci·, caldria fer proves de laboratori sobre 
una superf²cie que copie les caracter²stiques dôuna pintura mural amb 

efloresc¯ncies de sal. Dôaquesta manera, es podria saber quin de tots els 
m¯todes de immobilitzaci· ®s el m®s adequat o provar dôaltres m®s 
senzills com la brotxa o el cotó, per comprovar la seua efectivitat. Per altra 

banda, aquestes proves també permetrien saber si la tècnica és perjudicial 
per a la pintura i ajudarien a crear un protocol adequat per a lôelaboraci· 

posterior.  

Les perspectives de futur amb la bioneteja són m olt amplies i diverses. 
Com ja sôha dit anteriorment, aquesta t¯cnica ®s relativament nova i, per 
tant, molts camps dôinvestigaci· segueixen oberts o per descobrir. La 

quantitat de ceps que es poden utilitzar és molt gran i aquesta xifra encara 
augmenta mé s si utilitzem lôenginyeria gen¯tica per a millorar- los de cara 

a la biorrestauració. De la mateixa manera, les tècniques de purificació, 
estabilització i aplicació també són molt variades, el que ens deixa un món 
molt obert per a la construcció de protoco ls.  

A més a més, els propis problemes que mostra el patrimoni també són 
diversos i apareixen nous cont²nuament. Per tant, la necessitat dôutilitzar 
tècniques o microorganismes de forma innovadora està fortament 

present. Per altra banda, la biorrestauració  també deu anar més enllà i no 
centrar -se sols en la bioneteja. Per exemple, els danys causats al 

patrimoni són provocats moltes vegades per problemes de conservació. 
Un exemple és que edificis antics com catedrals o esglésies, construïts 
amb material infl amables com la fusta (moltes vegades deteriorada pel 

temps), actualment es troben més amenaçades pel foc que antigament 
per culpa de les instal·lacions elèctriques, pels nous materials o per 

actituds negligents, com sôha pogut veure en els incendis de Notre Dame 
(2019) i de la catedral de Nantes (2020), en França. Les possibilitats dels 
enzims bacterians van m®s enll¨ de la desnitrificaci· que ®s lôobjecte 

dôaquest treball, per exemple, lôaplicaci· dôaltres hidrolases (lipases, 
proteases, amilases, esterase s...) per a eliminar residus adherits de 

diversa naturalesa o inclús corregir restauracions deficients prèvies (Palla, 
2007). Per tant, seria molt interessant i revolucionari arribar a crear 
tècniques amb microorganismes que no sols ens ajuden a netejar, s inó 

també a conservar el nostre patrimoni per a les generacions futures.  
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7.  Conclusió  
 

Per una banda, la purificaci·, tant de lôenzim Nap com de lôenzim Nar, es 
pot realitzar sense perdre excessivament activitat nitrat reductasa. Per 
altra banda, aquesta ac tivitat també es pot mantindre en suports durant, 

relativament, molt de temps per a la seua aplicació sobre la pintura mural. 
Aquests suports poden ser molt variats i anar acompanyats de additius 

que ajuden a mantindre aquesta activitat. També, en relació amb 
lôaplicaci·, sôha observat que els enzims aµllats es poden utilitzar per a la 
bioneteja de la mateixa manera que es fa amb els microorganismes 

complets.  

Finalment, existeixen motes tècniques similars i diferents per a arribar al 
mateix punt, com sôha pogut observar, per tant, no hi ha una sola 

metodologia correcta i seria molt interesant provar les més interessants 
per a trobar la que millor podria encaixa r en aquest projecte.  
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