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1. Introducción 

1.1. Química Verde 

En la actualidad, el modelo económico y social instaurado es un modelo lineal, un 

modelo en el que no se tienen en cuenta los recursos naturales, pues consiste en “fabricar, 

usar y tirar” porque se cree que tenemos a nuestra disposición grandes cantidades de 

materia prima, y además en la mayoría de las ocasiones son fácilmente accesibles y 

baratas. También, disponemos de medios baratos para deshacernos de la mayor parte de 

los deshechos, pues la mayor parte de la producción química industrial se basa en la 

síntesis haciendo uso de reactivos en cantidades estequiométricas. Este modelo no es 

sostenible1, el consumo de materias primas ha alcanzado un ritmo que superará con creces 

la capacidad de producción del planeta si no se consigue frenar el consumo de las mismas. 

Es por esto que, en los últimos años, ha surgido una preocupación por la disponibilidad 

de los recursos, así como por la calidad del medio ambiente2 debido precisamente a el 

consumo desmedido de materias primas 3. Por lo tanto, en los últimos años la ciencia 

busca implementar tecnologías de producción alternativas que sean más limpias y 

seguras, y que permitan hacer un uso eficiente de los recursos naturales.  Para ello, se han 

ido implantando legislaciones medioambientales cada vez más restrictivas, sobre todo al 

sector industrial, ya que éste siempre se ha caracterizado por generar gran cantidad de 

residuos. Es aquí donde aparece el concepto de Química Verde4.  

La química verde busca eliminar el peligro intrínseco en lugar de reducir el riesgo 

simplemente minimizando la exposición4, y para conseguirlo tiene como objetivo la 

utilización de una serie de pautas “principios” que reduzcan o eliminen el uso o 

generación de sustancias peligrosas.  

Las pautas a seguir para la instauración de este concepto son los 12 principios de la 

química verde, originalmente definidos por Anastas y Warner en 1988, y cuyo objetivo 

es minimizar el riesgo para la salud y el medio ambiente, reduciendo la generación de 

desechos4,5.  Los 12 principios establecidos son los siguientes6,7: 

1. Prevención: Es mejor evitar la producción de un residuo que tratarlo o limpiarlo 

una vez que se ha formado. 

2. Economía atómica: Se debe diseñar los métodos de síntesis de manera que se 

minimice la formación de subproductos, es decir, se debe conseguir incorporar 

todos los reactivos en el producto final. 
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3. Uso de metodologías que generen productos con toxicidad reducida: siempre que 

sea posible se debe diseñar los métodos de síntesis de tal manera que utilicen o 

generen sustancias que tengan poca o ninguna toxicidad ni impacto para la salud 

humana ni para el medio ambiente. 

4. Generar productos eficaces, pero no tóxicos: Los productos químicos tienen que 

ser diseñados con una alta eficacia y baja toxicidad. 

5. Reducir el uso de sustancias auxiliares: Evitar el uso de sustancias que no sean 

imprescindibles, y en el caso de que se utilicen, deberán ser lo más inocuas posible. 

6. Disminuir el consumo energético: Los requerimientos energéticos serán 

catalogados por su impacto medioambiental y económico, reduciéndose todo lo 

posible. 

7. Utilización de materias primas renovables: Las materias primas han de ser 

preferiblemente renovables, siempre que sean técnica y económicamente viables. 

8. Reducir la derivatización: Se debe evitar la derivatización innecesaria (grupos de 

bloqueo, protección/desprotección, etc.) siempre que sea posible.  

9. Catálisis: Se emplearán catalizadores (tan selectivos como sea posible) en lugar de 

reactivos estequiométricos. 

10.  Diseño de productos biodegradables: Los productos químicos deben diseñarse de 

manera que al final de su función no persistan en el medio ambiente y se 

descompongan en sustancias inocuas. 

11. Desarrollar metodologías analíticas para la monitorización en tiempo real: Se 

deben desarrollar aún más las metodologías analíticas para poder tener el 

monitoreo y control en tiempo real del proceso antes de que se lleve a cabo la 

formación de sustancias peligrosas. 

12. Minimizar el potencial de accidentes químicos: Las sustancias y la forma en la que 

se utiliza una determinada sustancia en un proceso químico debe elegirse 

minimizando el potencial de accidentes químicos. 

Como vemos la química verde presenta una serie de ventajas medioambientales tanto 

para la salud humana como para la economía, lo cual supone un fuerte incentivo para las 

industrias y las empuja a adoptar nuevas medidas de implantación de tecnologías más 

limpias, proporcionando un ahorro económico en los costes de materias primas, energía 

y gestión de residuos6. De los doce principios de la química verde comentados 

anteriormente nos centraremos principalmente en el noveno, en el que se plantea la 
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catálisis como una de las herramientas para llevar a cabo procesos más eficaces8. 

Igualmente importantes para el desarrollo de este trabajo han sido los principios que tratan 

de minimizar la producción de residuos, así como reducir la toxicidad de los reactivos 

utilizados y productos obtenidos. 

 

1.2. Catálisis 

La IUPAC define la “catálisis” como la acción de un catalizador. El catalizador, es una 

sustancia que no está químicamente involucrada en la reacción, pero aumenta la velocidad 

con la que una transformación química se aproxima al equilibrio, debido a que   

interacciona con los reactivos y disminuye la energía de activación de la reacción con 

respecto a la energía que presenta la reacción sin catalizar 9. Debido precisamente a estas 

características, los catalizadores presentan un gran interés para muchos procesos 

químicos, porque tras su utilización aumentarán la cinética de la reacción pero sin 

modificar su termodinámica10. El catalizador consigue aumentar la velocidad de la 

reacción, porque proporciona nuevas rutas de reacción que tienen una menor energía de 

activación (Figura 1)9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Energía de una reacción catalizada vs la energía de una reacción sin catalizar. Copyright © 

2006 P. Atkins, T. Overton, J. Rourke, M. Weller and F. Armstrong9 

 

Hoy en día, el uso de catalizadores está presente en diversas aplicaciones dentro de los 

diferentes ámbitos de la química, como ocurre en el caso de la química industrial, para el 

proceso Haber-Bosch11, para la purificación de aguas y aire12 o para la industria del 
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automóvil. No obstante,  el ámbito donde el uso de catalizadores resulta más fascinante, 

es en la propia naturaleza, pues los seres vivos sobreviven gracias al desarrollo de 

millones de reacciones en las que intervienen como catalizadores las enzimas13. Las 

enzimas son catalizadores con una actividad y selectividad muy elevada. Por ello, en 

muchas ocasiones se busca diseñar catalizadores con propiedades similares a las enzimas, 

es decir, que tengan: una alta eficiencia catalítica, un elevado tiempo de vida, una elevada 

selectividad y un bajo coste para que sean útiles y competitivos en diversas reacciones 

químicas14. 

Dentro de la catálisis, existen dos tipos principales según la IUPAC: la catálisis 

homogénea y la heterogénea; ambas se diferencian en la fase en la que tiene lugar la 

reacción y la fase en la que se encuentra el catalizador. 

- Catálisis homogénea: en este tipo de catálisis sólo hay una fase involucrada 

en la reacción, es decir, los reactivos y productos de esta reacción están todos 

presentes en la disolución o mezcla homogénea15.  

- Catálisis heterogénea: en este caso la reacción ocurre en la interfase o cerca 

de ella16.  

Este trabajo se centrará en la catálisis heterogénea y será el tipo de reacción que se 

lleve a cabo.  

La catálisis heterogénea presenta una gran importancia para la comunidad científica 

porque se trata de un fenómeno superficial y existen muchas reacciones que pueden ser 

catalizadas sobre una superficie apropiada.  

Es importante destacar que en catálisis heterogénea los reactivos, que se pueden 

encontrar, tanto en fase líquida como en fase gaseosa, se adsorberán sobre la superficie 

del catalizador, pero no todos los átomos superficiales que forman el catalizador son 

igualmente efectivos. Aquellas posiciones o átomos en los que sí se lleva a cabo la 

catálisis se denominan sitios activos o fase activa15; es decir, aquellos sitios donde los 

reactivos son adsorbidos el tiempo suficiente como para que se lleve a cabo la reacción. 

Por lo general, las reacciones catalizadas heterogéneamente se llevan a cabo a través 

de los siguientes pasos (Figura 2)17:  

En primer lugar, se lleva a cabo una difusión externa de los reactivos hacia la superficie 

del catalizador seguida de su difusión interna para acercarse a los sitios activos del mismo. 
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En segundo lugar, ocurre la adsorción química, es decir, una interacción relativamente 

fuerte entre uno o varios reactivos (en función del mecanismo de reacción) y la superficie, 

concretamente en los sitios activos, lo que conduce a la reacción superficial. Por último, 

la desorción, de los productos obtenidos en la reacción, de los sitios activos y su 

consiguiente difusión hacia el exterior del catalizador. 

 

 

Figura 2: Esquema de una reacción catalizada heterogéneamente. Copyright © 2016 Industrial Catalytic 

Processes for Fine and Specialty Chemicals17. 

 

Todos estos pasos son importantes para determinar la velocidad de la reacción 

catalítica, que dependerá de cuál sea el paso más lento. Para que el catalizador presente 

la máxima eficacia, se debe evitar el más mínimo problema en la difusión interna o 

externa de reactivos y productos, lo que supondría un cambio en la velocidad global de la 

reacción17,12. 

La catálisis heterogénea presenta ventajas frente a la homogénea, como son la 

inmovilización de la especie catalítica sobre un soporte adecuado (evita la aglomeración 

y autoinhibición de la especie activa durante la reacción), la fácil separación del 

catalizador del medio de reacción o la posibilidad de regenerar el catalizador sólido de 

forma cíclica y sencilla18. Es por esto por lo que la catálisis heterogénea presenta un gran 

interés para la industria y la comunidad científica.  
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Atendiendo a todo lo expuesto anteriormente, la catálisis heterogénea se trata de un 

fenómeno superficial, en el que lo que se persigue es sintetizar catalizadores con una 

elevada área superficial y porosidad, que además presenten la mayor cantidad de 

sitios activos en la superficie por unidad de masa del catalizador y una buena 

migración superficial. Todo ello conducirá a la obtención de catalizadores con una gran 

actividad catalítica y selectividad9. 

En este trabajo se han sintetizado catalizadores basados en carburos laminares y 

denominados MXenos, los cuales fueron descubiertos por primera vez en 201119. 

 

1.3. MXenos 

En los últimos años,  ha surgido un enorme interés en la investigación sobre la síntesis, 

caracterización y aplicación de una nueva familia de materiales denominada MXenos20,21 

(“MXene”, combinación del nombre del precursor MAX y del grafeno (Graphene) ya que 

presentan una naturaleza bidimensional parecida)22. Los MXenos son materiales 

bidimensionales de carburos, nitruros o carbonitruros laminares de metales de transición 

que presentan un área superficial específica de hasta casi 10 veces superior a la de 

carburos metálicos “convencionales”23.  

En general, los carburos de metales de transición han sido muy estudiados como 

catalizadores heterogéneos, ya que sus propiedades catalíticas se asemejan mucho a las 

que presentan los metales preciosos como Pt, Ru, Pd, Ir, etc24. Estos carburos se utilizan 

en procesos de hidrogenación/deshidrogenación25, en la obtención de gas de síntesis a 

partir de metano o en la reacción de water-gas shift26. Estos materiales poseen grandes 

propiedades físicas y químicas como: alta conductividad, dureza, estabilidad química y 

térmica, además su coste es muy reducido. Sin embargo, a pesar de todas estas 

características estos materiales tienen un área superficial específica limitada, lo cual 

supone un problema importante en algunas aplicaciones catalíticas (por ejemplo el área 

superficial del TiC es de 4,7 m2 g-1)27.  

Los MXenos se obtienen a partir de una eliminación selectiva de la capa A del 

precursor, la fase MAX, cuya fórmula es Mn+1AXn, (n= 1, 2 o 3), donde M representa al 

metal de transición (Ti, Zr, V, Cr, Ta, Nb, Mo), A es un elemento del grupo 13 o 14 (Al 

o Si) y X es carbono o nitrógeno.  
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 La fase MAX presenta una estructura hexagonal formada por capas empaquetadas del 

metal M, unidas a las capas de carbono X por los átomos A, que se encuentran ocupando 

los huecos octaédricos (Figura 3)28. 

.  

Figura 3: Celda unidad de las diferentes fases MAX: a) 211, b) 311, c) 413. Copyright © 2011 Elastic 

and Mechanical Properties of the MAX Phases28  

Algunas de estas fases presentan características tales como buena conductividad 

térmica y eléctrica, bajos coeficientes de expansión térmica y comportamiento resistente 

a ataques químicos. Actualmente, se sabe que existen más de 60 fases MAX29, además de 

las otras muchas que han sido predichas teóricamente 30,31.  

En general, en estas fases los enlaces M-X son de tipo iónico/covalente, en los que 

existe una fuerte interacción entre los orbitales p de los elementos X y los orbitales d de 

los átomos M. Estos enlaces M-X son químicamente más estables que los enlaces M-A, 

en los que los orbitales p de los átomos A se superponen a los d de los átomos M y forman 

enlaces puramente metálicos. Por tanto, mediante la eliminación selectiva de la capa A 

de la fase MAX es posible conseguir una delaminación parcial dando lugar a láminas 

nanométricas19,32 con elevada área superficial. Este tratamiento, que normalmente se lleva 

a cabo con un agente exfoliante basado en flúor, da como resultado un carburo/nitruro de 

metal de transición denominado MXeno, cuya fórmula puede expresarse como Mn+1XnTx, 

donde Tx son grupos de terminación superficiales20 que suelen ser -O, -F o -OH. Esta 

funcionalización de la superficie y estructura laminar de los MXenos les proporciona 

características idóneas para ser empleados como catalizadores heterogéneos en una gran 
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variedad de procesos químicos22. Además, estas terminaciones proporcionan al MXeno 

un comportamiento semiconductor, mientas que por el contrario, aquellos sintetizados sin 

estas terminaciones presentan una conductividad similar a la de metal que lo constituye33.  

En la bibliografía se han descrito diferentes métodos de exfoliación (etching) de la fase 

MAX que se resumen en la Tabla 1. En general, la exfoliación puede darse de forma 

química, electroquímica o mecánica34,35. 
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Tabla 1: Resumen de diferentes métodos de exfoliación (etching) de la fase MAX.  

Método 
Agente de 

exfoliación 
Condiciones 

Grupos 

superficiales 
Ventajas Desventajas 

Etching con 

HF36 

 

50% HF 
Tª ambiente, 

2h 
-OH, -O, -F 

• Es el más 

adecuado para 

eliminar de forma 

selectiva el Al 

(elevado 

rendimiento) 

• Permite baja 

temperatura de 

reacción 

• Peligroso 

• Tóxico 

• Perjudicial para el 

medioambiente 

• Terminaciones -F 

son desfavorables 

para los materiales 

utilizados en 

almacenamiento de 

energía 

 

Etching con 

formación 

de HF in 

situ37 

 

12 M LiF +  

9 M HCl 

Tª ambiente, 

24 h 
-OH, -O, -F 

• Bajo consumo de 

energía 

• Menos riesgo 

químico con 

respecto al método 

anterior 

• Etching + 

intercalado 

• Bajos rendimientos 

Etching 

alcalino38 

 

1M NaOH +  

1M H2SO4 

80ºC, 100h + 

80ºC, 2h 
-OH, -O 

• Sin terminaciones 

-F → uso como 

supercapacitadore

s  

• Elevadas 

temperaturas  

• Elevadas 

concentraciones  

Etching 

electroquími

co39  

1M NH4Cl 

+ 0,2M 

TMAOH 

5V, 5h -OH, -O, -Cl 

• Método más verde 

y seguro  

• Bajo consumo 

energético 

• Etching + 

intercalado 

• Rendimiento 

insuficiente → no 

se puede llevar a 

cabo a gran escala  

Etching con 

sal fundida 

(ácidos de 

Lewis)40 

 

FeCl2 
700ºC, 24h, 

Ar 
-O, -Cl 

• Seguridad química 

• Forma MXenos 

con estructura tipo 

acordeón  

• Todavía se 

encuentra en 

investigación  

• Elevadas 

temperaturas  

Otros41,42,43 

 

Ondas 

acústicas, 

LiF 0,05M 

Milisegundos -OH, -O, -F 

• Rápido 

• Bajas 

concentraciones  

• Evita el uso de 

ácidos peligrosos 

• Genera mesoporos 

en la superficie  

Algas 
Tª ambiente,  

1 día 
-OH, -O 

• Evita el uso de 

ácidos peligrosos 

• Respetuoso con el 

medioambiente  

• No es viable su 

aplicación a gran 

escala  

I2 

 
100ºC -OH, -O, -I 

• Terminaciones 

ricas en oxígeno → 

buenos como 

supercapacitadores 

• Elevados 

rendimientos  

• Elevada estabilidad 

• Etching + 

intercalado  

• Uso de compuestos 

halogenados  

• Uso de 

ciclohexano como 

disolvente  
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Los métodos más utilizados para eliminar selectivamente la capa A de la fase MAX 

consisten en el tratamiento con una disolución acuosa de ácido fluorhídrico (HF) o 

tratamientos en presencia de compuestos basados en flúor, tales como LiF/HCl44, 

NH4HF2, NaHF2, KHF2 
44

, etc., ya que el fluoruro proporciona una fuerte unión con los 

elementos A (Al o Si) de la fase MAX22 (Figura 4)19 

 

Figura 4: Presentación esquemática del tratamiento de la fase MAX con HF. Copyright © 2011 

Advanced Material19. 

 

Uno de los precursores fase MAX que más interés científico ha centrado es el Ti3AlC2. 

En el tratamiento con HF para la obtención del MXeno se producen las siguientes 

reacciones consecutivas:  

Ti3AlC2 + 3HF → AlF3 + Ti3C2 + 3/2 H2  (1) 

Ti3C2 + 2H2O → Ti3C2(OH)2 + H2  (2)  

Ti3C2 + 2HF → Ti3C2F2 + H2  (3) 

Las condiciones en las que se produce la eliminación de la capa A de la fase MAX, 

tales como la concentración del agente exfoliante, la temperatura y/o el tiempo de 

reacción, determinan las propiedades físico-químicas de los productos formados y, por lo 

tanto, sus futuras aplicaciones.  

Por otra parte, como sabemos el HF, aunque hasta el momento parece ser el más 

eficiente para la exfoliación, es un reactivo no solo muy peligroso para el ser humano y 

para el medio ambiente por su elevada toxicidad y corrosividad, sino que también supone 

HF 
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un efecto negativo para la capacitancia específica de los MXenos sintetizados con el fin 

de ser utilizados como electrodos para supercondensadores45. Por lo tanto, recientemente 

se han desarrollado nuevos métodos para la síntesis de estos materiales sin la utilización 

del HF, con el objetivo de hacer más segura la síntesis de los mismos. Por ejemplo, Sheng 

Yang y col. han desarrollado un método electroquímico sin ácido fluorhídrico basado en 

un electrolito compuesto de NH4Cl e hidróxido de tetrametilamonio (TMA·OH) para 

obtener grandes cantidades de MXeno46. Otros procesos sin HF incluyen tratamientos 

alcalinos con disolución concentrada de NaOH a 270 ºC47, también métodos 

electroquímicos asistidos por temperatura utilizando un electrodo complejo48 o métodos 

basados en el calentamiento por microondas49.  

Además, de la exfoliación de la fase MAX para eliminar la capa A también se puede 

llevar a cabo una delaminación adicional del MXeno mediante un tratamiento mecánico50 

o mediante la intercalación de distintas moléculas orgánicas o iones metálicos entre las 

capas del material (Figura 5)35. La dificultad de este proceso está relacionada con la 

composición de los grupos funcionales que se encuentran presentes en la superficie 

después del proceso de etching. Ashton et al. estudió la influencia de las terminaciones -

O, -OH y -F en la exfoliación de los MXenos y demostró que los grupos -O fortalecen la 

interacción entre las capas, pero sin embargo los grupos -OH favorecen el proceso de 

delaminación51.  

 

 

Figura 5: Esquema del proceso de síntesis de MXenos. Copyright © 2019 Current Opinion in Solid State 

and Material Science35 

 

 De esta forma, es posible aumentar la superficie eficaz de las láminas del material y 

mejorar sus propiedades catalíticas. Los MXenos pueden albergar entre sus capas cationes 
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como por ejemplo, Na+, Li+, Mg2+ etc, lo que permite su uso como baterías de iones 

metálicos y supercondensadores52. También se pueden intercalar moléculas de diferentes 

tamaños que nos permitan aumentar el espacio entre las láminas. Entre las moléculas más 

utilizadas se encuentran sulfóxido de dimetilo (DMSO)35, hidróxido de tetrabutilamonio 

(TBAOH)53, urea, hidracina, isopropanol54. Después de la intercalación de estas 

moléculas se lleva a cabo un proceso de sonicación en agua y un filtrado de la solución 

coloidal sobrenadante que contiene el MXeno intercalado. 

Como se puede extraer de lo expuesto anteriormente, existe una gran variedad de 

posibilidades para la obtención de MXenos con diferentes propiedades químicas y físicas, 

cambiando no solo el tipo de fase MAX de partida, sino también las condiciones en las 

que se realice la exfoliación, dando lugar a materiales que presentan unas excelentes 

propiedades químicas, térmicas, electrónicas, mecánicas y ópticas52.  Con respecto a otros 

materiales 2D como el óxido de grafeno o arcillas, los MXenos ofrecen una elevada 

conductividad (tienen valores considerables de banda prohibida o “bandgap” 1-2 eV en 

comparación con el grafeno que es un semimetal con un bandgap casi nulo), resistencia, 

dureza y rigidez a la flexión55,56. Todas estas propiedades hacen que los MXenos puedan 

ser utilizados en una gran variedad de aplicaciones como por ejemplo: pilas de 

combustible, almacenamiento de hidrógeno57, purificación de agua, separación de 

gases58, electrocatalizadores59, membranas antibacterianas60, así como materiales para 

dispositivos electrónicos e incluso en biomedicina61.  

• Aplicación de los MXenos en catálisis 

Teniendo en cuenta la presencia de las especies reactivas en la superficie de los 

MXenos, así como su elevada superficie específica y su gran estabilidad térmica y 

química, estos materiales han despertado un gran interés también en el campo de 

catálisis22.  Se han descrito ya algunos ejemplos del uso de MXenos como catalizadores 

heterogéneos, sobre todo en las reacciones que ocurren en fase gas y en condiciones de 

alta presión y temperatura. Concretamente, en presencia de MXenos se ha llevado a cabo 

la activación y conversión de CO2
62, oxidación de CO63, reacción de water-gas shift64, 

fijación de N2
65 entre otras. Sin embargo, el uso de MXenos como catalizadores 

heterogéneos en reacciones orgánicas en fase líquida y condiciones de reacción suaves, 

ha sido escasamente estudiados. En la literatura se han encontrado solamente dos 

ejemplos del uso de MXenos en reacciones en fase liquida. En particular, Beata Zielińska 
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y col. han estudiado la actividad catalítica de Ti3C2Tx en la isomerización de α-pineno66. 

Por otro lado, Thierry K Slot y col. han empleado  Ti3C2Tx modificado con TiO2 en la 

apertura selectiva del anillo del epóxido de estireno67.  

En este trabajo estudiaremos las propiedades catalíticas de MXenos tipo Ti3C2Tx en la 

reacción de oxidación selectiva del estireno para la obtención de benzaldehído, producto 

de gran interés industrial. 

 

1.4. Benzaldehído 

El benzaldehído es un compuesto orgánico de gran valor industrial por su enorme 

versatilidad68. Este compuesto es ampliamente utilizado como intermedio en síntesis de 

perfumes, fármacos, plastificantes, edulcorantes, etc69. La producción industrial actual se 

lleva a cabo mediante la oxidación catalítica de tolueno a ácido benzoico con oxígeno o 

por la hidrólisis de cloruro de bencilo70,71. Estos procesos no solo presentan rendimientos 

y selectividades bajos de benzaldehído y generan una gran cantidad de residuos,  sino que 

además necesitan elevadas temperaturas y elevados tiempos de reacción72. Por tanto, el 

desarrollo de nuevos sistemas catalíticos sostenibles y eficaces para la producción de 

benzaldehído sería muy importante. Es  por esto que ha aumentado el interés en los 

últimos años por el estudio de la oxidación directa de estireno a benzaldehído utilizando 

oxidantes inocuos para el medioambiente68 como el oxígeno, el peróxido de hidrógeno o 

peróxidos orgánicos. Entre estos cabe destacar como buen oxidante, al peróxido de 

hidrógeno ya que es económico, tiene un alto contenido en oxígeno activo y es benigno, 

pues genera como subproducto únicamente agua. 

En la literatura se han descrito numerosos ejemplos de catalizadores homogéneos y 

heterogéneos para la oxidación selectiva de estireno a benzaldehído68. Sin embargo, los 

catalizadores heterogéneos tienen la ventaja de poder regenerarse y reutilizarse, además 

de ser generalmente menos tóxicos y más selectivos. Por lo tanto, la investigación reciente 

se centra sobre todo en diseñar catalizadores sólidos para llevar a cabo la reacción de 

oxidación selectiva del estireno. Hasta la fecha se han utilizado diferentes materiales, tales 

como óxidos de metales73, complejos de coordinación de metales de transición, 

nanopartículas, etc. soportados sobre: 
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- Zeolitas: las zeolitas son materiales cristalinos74 que presentan buenas 

características tales como, alta porosidad, elevada estabilidad mecánica, 

selectividad de forma, lo que las convierte en buenos candidatos para ser 

utilizadas como soportes en catálisis heterogénea. En 2014, Jurado et al75. 

estudiaron la síntesis de un nuevo catalizador, Co-ZSM-11, para la oxidación 

selectiva del estireno a benzaldehído. 

- Compuestos organometálicos (MOFs): Los MOFs son materiales muy 

prometedores para aplicaciones catalíticas como la reacción de oxidación del 

estireno. La función de estos materiales es fundamentalmente constituir el 

soporte sobre el que se coloca el catalizador. La elevada porosidad que 

presentan los MOFs permite una buena dispersión de los centros activos y 

facilita el acceso de los reactivos, así como, dependiendo de su tamaño, 

pueden proporcionar selectividad de forma. En 2014, Cancino et al.76 

estudiaron el MOF reutilizable basado en Cu (II) como catalizador para la 

oxidación del estireno en fase líquida. 

- Materiales carbonosos: Los nanomateriales de carbono son otra alternativa 

para ser utilizados como catalizadores o soportes en diferentes reacciones77,  

ya que presentan propiedades texturales y químicas muy atractivas78. En 2013, 

Rayati et al79. estudiaron la actividad catalítica para la oxidación del estireno 

de porfirinas de CNT@Fe (III) y Mn (II). 

-  Sílices: el uso de sílice como soporte para catalizadores de numerosas 

reacciones de oxidación, alquilación e hidrogenación han sido ampliamente 

estudiados80. Estos materiales mesoporosos híbridos con porosidad ordenada 

presentan elevadas áreas superficiales, además la presencia de grupos 

silanoles en su superficie permite su funcionalización. Zhu et al81. estudiaron 

la oxidación catalítica de estireno para la obtención de benzaldehído utilizando 

un catalizador de cobre Schiff-base/SBA-15. 

Todos estos ejemplos han sido reportados en la literatura como catalizadores 

heterogéneos para esta reacción. Sin embargo, para la mayoría de los catalizadores 

descritos hasta ahora sólo se pudo alcanzar una elevada selectividad hacia el benzaldehído 

a bajas conversiones de estireno, además de la baja estabilidad y complejos 

procedimientos de síntesis de algunos materiales. Por consiguiente, se siguen buscando 

rutas más sostenibles de reacción, enfocando la investigación en la síntesis de 
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catalizadores heterogéneos más selectivos y estables. Por lo tanto, en este trabajo se 

plantea el empleo de MXenos del tipo Ti3C2Tx como catalizadores alternativos para llevar 

a cabo este proceso, enfocando el estudio en la influencia de diferentes parámetros de 

síntesis en el comportamiento catalítico de los MXenos y en el mecanismo de reacción.  

 

2. Objetivos 
 

Como parte de los objetivos de desarrollo sostenible se busca contribuir en la 

producción y consumo responsable evitando la degradación de los ecosistemas, 

aumentando la eficiencia de los recursos y promoviendo la sostenibilidad. 

Por lo tanto, el objetivo principal de este trabajo es el estudio de la reacción de 

oxidación selectiva del estireno para la obtención de benzaldehído utilizando MXenos de 

tipo Ti3C2Tx como catalizadores heterogéneos. 

Los objetivos específicos serán los siguientes: 

- Llevar a cabo la síntesis de MXenos tipo Ti3C2Tx, modificando tanto las 

condiciones del tratamiento de la fase MAX, así como el tratamiento de 

intercalación. 

- Estudiar la influencia de diferentes condiciones de síntesis en las propiedades 

morfológicas, estructurales y químicas de los MXenos mediante la 

caracterización detallada de los catalizadores obtenidos (DRX, SEM, XPS, 

ICP). 

- Estudiar la actividad catalítica de los MXenos sintetizados en la reacción de 

oxidación del estireno a benzaldehído utilizando H2O2 como oxidante. 

- Establecer la relación entre las propiedades de los catalizadores y su actividad 

catalítica y selectividad a benzaldehído. 

- Estudiar los diferentes mecanismos de reacción.  
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3. Materiales y métodos  

3.1. Síntesis de MXenos  

3.1.1. Exfoliación de la fase MAX con HF 

Diferentes muestras de MXenos, denominadas Ti3C2Tx, se prepararon eliminando la 

capa de aluminio de la fase MAX - Ti3AlC2 con una disolución acuosa de ácido 

fluorhídrico, variando tanto su concentración (10 y 40 %) como el tiempo de reacción (6 

y 24h). La síntesis se llevó a cabo siguiendo el método descrito por Mashtalir y col. con 

varias modificaciones54. Brevemente, 1g de la fase MAX (polvo Ti3AlC2 >90,0% de Y-

Carbon Ltd (Ukraine)) se agregó a la solución de HF (40%) correspondiente, (10 ml para 

la muestra tratada con HF 40% y 2,5 ml de HF 40% diluido con 7,5 ml de H2O para la 

muestra tratada con HF 10%). La mezcla se dejó agitando a 800 rpm y temperatura 

ambiente durante 6h o 24h. Pasado el tiempo correspondiente la mezcla se centrifugó a 

9000 rpm en períodos de 5 min en los que se fue lavando con agua destilada hasta que las 

aguas sobrenadantes alcanzaban un pH neutro. Por último, se recogió el sólido decantado 

dispersándolo en agua y liofilizándolo. Para confirmar que la estructura de MXenos 

sintetizados corresponde a Ti3C2Tx se llevó a cabo el análisis por difracción de rayos X.   

A continuación, las condiciones de síntesis, los rendimientos de MXenos obtenidos y 

la nomenclatura utilizada para referirse a cada muestra, se resumen en la Tabla 2.  

Tabla 2: Tabla resumen de los catalizadores sintetizados. 

Catalizadores Abreviaturas Disolución de 

etching  

Tiempo (h) Rendimiento 

(%) 

Ti3C2Tx -10% HF 24 h MX-10%,24h 10% HF 24 63,5 

Ti3C2Tx -40% HF 6 h MX-40%,6h 40% HF 6 88,4 

Ti3C2Tx -40% HF 24 h MX-40%,24h 40% HF 24 83,8 

* Todas las muestras fueron lavadas mediante centrifugación y secadas por liofilización. 

 

3.1.2. Procedimiento de Intercalación  

Tras la eliminación de Al y obtención de MXenos laminares multicapa se llevó a cabo 

el proceso de delaminación utilizando el DMSO como agente intercalante. La 

intercalación de DMSO se llevó a cabo siguiendo el procedimiento descrito en la literatura 

por Mashtalir y col.54. Tras el análisis de los resultados catalíticos obtenidos para los 

diferentes MXenos sintetizados (Ver apartado 4.6.1.), se realizó la intercalación con 

DMSO en el MXeno que presentaba mejores resultados para la reacción de oxidación del 
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estireno. Para ello, a la muestra de MXeno MX-40% HF,24h le añadimos DMSO (d= 

1,10 g/cm3, Scharlau SU01531000) en relación 5ml de DMSO por cada 300 mg de 

MXeno y dejamos agitando durante 24 h. Pasadas las 24h la mezcla se centrifuga a 9000 

rpm durante 10 min, desechando las aguas sobrenadantes para eliminar el DMSO. 

Seguidamente, se recupera el MXeno diluyendo en agua en una relación 1:500 y se sonica 

durante 6h. A continuación, la suspensión estable y homogénea, se centrifuga a 4000 rpm 

durante 5 min para separar la fracción sobrenadante de la depositada. La fracción 

sobrenadante de MXeno se filtra a vacío (con un filtro de Nylon de 0,22 µm) para 

finalmente secarla por liofilización. La muestra de MXeno obtenida se denomina MX-

40% HF, 24h-DMSO (Tabla 3).  

Tabla 3: Tabla resumen de las condiciones del proceso de intercalación. 

Catalizador Intercalante Lavado Secado Rendimiento 

(%) 

MX-40% HF, 

24h-DMSO 

DMSO Centrifugación 

4000 rpm  

Liofilización 1,3 

 

Los catalizadores de MXenos sintetizados fueron analizados empleando diferentes 

técnicas de caracterización descritas en el siguiente apartado.  

 

3.2. Técnicas de caracterización  

3.2.1. Difracción de Rayos X (DRX)  

La difracción de rayos X se basa en un fenómeno en la interacción entre un haz de 

rayos X monocromático, con un ángulo y una longitud de onda determinada y la nube 

electrónica de los átomos presentes en una muestra cristalina. La muestra a estudiar 

absorbe parte de la radiación y la devuelve como radiación dispersa en todas las 

direcciones del espacio. Esta radiación dispersa será constructiva en unas direcciones 

concretas, dando lugar al difractograma82. El ángulo difractado de una familia de planos 

cristalográficos (h k l) tiene un valor 2 θ, que empleando la ley de Bragg permite conocer 

la distancia entre las capas de átomos de la muestra: 

𝑛𝜆 = 2𝑑ℎ𝑘𝑙𝑠𝑒𝑛𝜃  

Donde: 

λ: Longitud de onda de los rayos X  
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θ: Ángulo de difracción  

d: Distancia interplanar 

 El análisis de DRX es muy efectivo para conocer la estructura cristalina de un material 

porque los ángulos de difracción y la intensidad de los picos están relacionados con la 

naturaleza de los átomos de la muestra y con las posiciones que ocupan en la red.  

Las medidas de DRX realizadas durante este trabajo se llevaron a cabo con un 

difractómetro PANalytical Cubix, utilizando radiación CuK𝛼1,2 (𝜆1 = 1.5406Å) y un 

rango 2θ de 2º a 90º. Para el análisis de los espectros se utilizó el software X’Pert 

HighScore Plus. 

 

3.2.2. Espectroscopía fotoelectrónica de Rayos X (XPS)  

La espectroscopía fotoelectrónica de rayos X consiste en la excitación mediante un haz 

monocromático de rayos X de las capas electrónicas más internas de los átomos que se 

encuentran en la superficie de la muestra. Esta técnica es muy empleada en el estudio de 

la superficie de sólidos. 

Cuando se irradia la muestra con un haz de rayos X, uno de los muchos fenómenos 

que pueden ocurrir es la emisión de electrones procedentes de las capas internas de los 

distintos elementos presentes en la muestra. Cuando esto ocurre, da lugar al fenómeno 

conocido como efecto fotoeléctrico83, es decir, los electrones son emitidos con una 

energía igual a la energía con la que se encontraban enlazados al átomo, más un exceso 

de energía proveniente del haz incidente en forma de energía cinética. Por lo tanto, 

sabiendo esta energía cinética, podremos conocer la composición química y 

concentración de cada elemento presente en la muestra. 

Por otro lado, esta técnica se limita a la superficie de los materiales (1-2 nm de 

profundidad, dependiendo del ángulo de incidencia del haz sobre la muestra) porque, 

aunque la ionización se puede producir a distintas profundidades, únicamente los 

electrones procedentes de las regiones más próximas a la superficie son capaces de 

escapar del sólido manteniendo su energía característica84. Todo esto debemos tenerlo en 

cuenta a la hora de interpretar nuestros resultados.  
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El análisis por XPS permite obtener información sobre la química de superficie de 

materiales. Concretamente, se puede determinar que átomos (análisis cualitativo) y en 

qué concentración (análisis cuantitativo) se encuentran en la superficie de la muestra. Por 

otro lado, a partir del desplazamiento químico se puede determinar el estado de oxidación 

y coordinación de cada elemento.  

Los espectros de XPS de MXenos sintetizados fueron obtenidos utilizando un 

espectrómetro SPECS con un detector 150 MCD-9 y usando una fuente de rayos X de Al 

(Kα =1486.6 eV) no monocromática. Para realizar el tratamiento de los espectros 

obtenidos se ha utilizado el software CASA y los valores de energía de enlace (BE) se 

referenciaron al pico C1s (284,8 eV) de carbono. 

 

3.2.3. Espectrometría de Emisión Atómica por Plasma de Acoplamiento Inductivo 

(ICP-AES)  

La espectrometría de emisión atómica por plasma de acoplamiento inductivo es una 

técnica de análisis cuantitativo multi-elemental.  

Esta técnica se basa en el análisis de la radiación electromagnética emitida por un 

elemento al ser excitado en un plasma85.  Después de la ionización de la muestra, ésta 

tiende a ceder esa energía para volver al estado fundamental. Esto produce una emisión 

de radiación cuya longitud de onda será característica de cada elemento, siendo la 

intensidad proporcional a la concentración de estos. 

Mediante el método ICP se realiza la ionización de las muestras acuosas y, por lo tanto, 

los catalizadores sólidos tienen que ser previamente disgregados con ácidos fuertes.  Para 

disgregar los MXenos sintetizados se llevó a cabo el siguiente procedimiento: 

Se pesaron 20 mg de cada catalizador a los que se le añadieron 1 mL de ácido sulfúrico 

(95-98%, PanReac AppliChem ITW Reagents 141058) en agitación y a 80ºC. Una vez 

alcanzada la temperatura se añadió gota a gota la mínima cantidad de agua oxigenada 

H2O2 (50 %) hasta la disgregación total de nuestro catalizador. Y finalmente se diluyeron 

en 25 ml con agua MQ. 

Las medidas se llevaron a cabo en un espectrofotómetro de emisión con plasma de 

acoplamiento inductivo modelo Varian 715-ES. 
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3.2.4. Microscopía electrónica de barrido (SEM)  

La microscopía electrónica de barrido es una técnica de caracterización que 

proporciona información acerca de la estructura y morfología de nuestros catalizadores. 

Los microscopios electrónicos de barrido disponen de un filamento de wolframio que 

genera un haz de electrones de elevada energía cinética con el que es irradiada la muestra, 

y un detector crea la imagen topográfica de la superficie de la muestra.  

Se debe tener en cuenta que parte de los electrones que atraviesan la muestra pueden 

sufrir dispersión elástica o inelástica cuando interaccionan con la muestra, así como no 

experimentar ningún cambio en su trayectoria. Es precisamente por esto por lo que la 

columna de un microscopio electrónico debe estar en alto vacío (del orden de 10-5 Pa), 

para evitar la dispersión de los electrones por las moléculas de gas en el aire84.  

Los electrones pueden ser transmitidos, dispersados o pueden dar lugar a interacciones 

que producen fenómenos como la emisión de luz, electrones secundarios y Auger, rayos 

X, etc.  En un microscopio electrónico, de forma general los electrones primarios 

atraviesan o chocan con la muestra y los mismos u otros diferentes salen de ella para 

formar la imagen.  

En SEM la imagen se forma por la interacción entre los electrones emitidos y la 

superficie de la muestra. Para formar la imagen, utiliza los electrones secundarios y los 

retrodispersados desprendidos por la muestra.  

Las muestras se analizaron con un microscopio electrónico de barrido de emisión de 

campo de alta resolución (HRFESEM), modelo GeminiSEM 500, empleando un voltaje 

de aceleración de 1,50 kV (Figura 6).   
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Figura 6: Microscopio electrónico de barrido (HRFESEM). 

3.3. Técnicas de cuantificación e identificación de productos de la 

reacción  

3.3.1. Cromatografía de gases (CG) 

La cromatografía permite separar y cuantificar sustancias químicas de una mezcla 

compleja. En términos generales, la cromatografía se basa en la diferente afinidad de cada 

compuesto con la fase móvil y la fase estacionaria de una columna cromatográfica. Para 

el caso particular de la cromatografía de gases, la muestra se volatiliza en el inyector y es 

arrastrada por el gas inerte (fase móvil) dentro de la columna cromatográfica. Al final de 

la columna se encuentra un detector que permite identificar el tiempo de retención de cada 

analito y cuantificar cada componente de la muestra según el área de la señal 

correspondiente. A la hora de escoger una columna adecuada para nuestro análisis se debe 

tener en cuenta la polaridad de la muestra y su punto de ebullición, pues de esto dependerá 

la fuerza de retención de componentes de la muestra en la fase estacionaria y como 

consecuencia el tiempo de retención de estos en la columna.  

La identificación de los productos de la reacción se ha llevado a cabo en un 

cromatógrafo SHIMADZU GC-2010. Para el análisis de las muestras se utilizó una 

columna capilar no polar HP-5 (30 m x 0,250 mm x 0,25 µm) que permitió una buena 

separación y cuantificación de los componentes de las muestras de la reacción. 

En cuanto al detector utilizado, es un detector de ionización por llama (FID), el que 

más se utiliza en cromatografía de gases85. Su funcionamiento se basa en la 

proporcionalidad que existe entre la conductividad eléctrica de un gas portador con la 
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concentración de partículas cargadas en su seno que se generan cuando los distintos 

analitos pasan por una llama de H2/O2.  

En el presente trabajo la cromatografía de gases nos permitió estudiar la actividad 

catalítica de MXenos siguiendo la evolución de los reactivos de partida y productos de 

reacción. A partir de las áreas obtenidas de los cromatogramas y los factores de respuesta 

de cada componente se calcularon los mmoles de éstos en cada muestra y los valores de 

rendimiento, selectividad y conversión.  

Para obtener los factores de respuesta se prepararon disoluciones de concentración 

conocida del reactivo de partida (estireno), de los principales productos de la reacción 

(benzaldehído y diol) y dodecano (patrón interno). El cálculo del factor de respuesta se 

lleva a cabo representando el cociente entre el área del analito y el área del patrón interno 

frente al cociente de masa de analito y la masa del patrón interno. El factor de respuesta 

se determinó como la pendiente de la recta de calibrado. El ejemplo de la recta de 

calibrado para benzaldehído se muestra en la Figura 7. 

 

Figura 7:Recta de calibrado para el benzaldehído. 

 

A partir de los factores de respuesta obtenidos se calcularon los mmoles de productos 

y reactivo de partida empleando la siguiente formula: 

𝑛𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑜 =  
𝐴𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑜

𝐴𝑝𝑎𝑡𝑟ó𝑛
×  

𝑛𝑝𝑎𝑡𝑟ó𝑛

𝐹𝑅
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Una vez obtenidos los mmoles de producto y reactivo de partida se determinaron la 

conversión de reactivo, el rendimiento al producto y la selectividad empleando las 

siguientes ecuaciones: 

𝐶𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 (%) =
𝑛0 − 𝑛𝑡

𝑛0
 × 100 

 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 (%) =
𝑛𝑝,𝑡

𝑛0
 × 100 

 

𝑆𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 (%) =
𝑛𝑝,𝑡 

𝑛0 − 𝑛𝑝,𝑡 
× 100 

Donde: 

𝑛0: moles de reactivo iniciales  

𝑛𝑡: moles de reactivo no convertidos a tiempo t  

𝑛𝑝,𝑡: moles de producto a tiempo t 

 

3.3.2.  Espectrometría de masas (MS)  

Para identificar los productos generados durante la reacción se ha utilizado un 

cromatógrafo de gases acoplado a un espectrómetro de masas.  

La espectrometría de masas es una técnica que permite la identificación de los 

componentes de una mezcla y el seguimiento de la evolución de las especies formadas 

durante la reacción en función del tiempo. Consiste en fragmentar la muestra generando 

iones gaseosos para después acelerarlos y separarlos en función de su relación masa/carga 

(m/z). Esta fragmentación es característica de cada compuesto orgánico y nos permite, 

por comparación con la base de datos, identificar cada uno de los productos de la reacción.  

La identificación de los productos y subproductos de la reacción se ha llevado a cabo 

en un cromatógrafo Agilent Technologies 6890N acoplado con un detector de Masas 

Agilent 5973 Network. 
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3.4. Test catalítico 

3.4.1.  Procedimiento de reacción de oxidación de estireno 

La oxidación del estireno se llevó a cabo con los MXenos sintetizados como 

catalizadores y el H2O2 (v./v.50 %) como oxidante. En primer lugar, se añadieron 0,5 

mmol de estireno, 10 mg de MXeno y 2 ml de acetonitrilo como disolvente a un matraz 

de dos bocas de fondo redondo conectado a reflujo. Seguidamente, la mezcla de reacción 

se calentó a 70ºC bajo atmósfera inerte de nitrógeno y agitación constante (Figura 8). A 

continuación, se añadieron 2 equivalentes de H2O2 mediante la adición lenta (10 µl cada 

10 min durante la primera hora de reacción). La cinética de la reacción se siguió mediante 

la cromatografía de gases (CG). Para ello, 100 µL de muestra se recogieron a 

determinados tiempos de reacción, se filtró con un filtro de jeringa de 0,45 µm y se diluyó 

en 1 mL de EtOH. Finalmente, a cada muestra filtrada se añadió 100 µL de patrón interno 

C12 de concentración conocida (12,9 mg/ml) y se inyectó (inyección Split) en el 

cromatógrafo de gases (SHIMADZU GC-2010) equipado con la columna capilar HP 5 

(30 m x 0,250 mm x 0,25 µm) y detector de ionización en llama (FID). Los productos de 

la reacción fueron identificados utilizando la técnica combinada de CG-MS 

(cromatografía de gases-espectrometría de masas) y por comparación con los tiempos de 

retención de substancias puras usadas como referencia. 

 

Figura 8:Montaje del sistema de reacción para la oxidación del estireno. 
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3.4.2. Estudio de la reusabilidad del catalizador  

Como complemento al estudio catalítico realizado en este trabajo, se llevó a cabo la 

reutilización sucesiva del MXeno como catalizador para comprobar su posible 

reusabilidad y aplicabilidad a nivel industrial en la reacción de oxidación del estireno. 

Para comprobar la estabilidad del catalizador MX-40%HF 24h, se llevaron a cabo 

varios ciclos de reacción siguiendo el procedimiento explicado en el apartado 3.4.1. 

(escalado). Después de cada ciclo de reacción el catalizador fue recuperado por filtración 

a vacío y lavado con acetonitrilo. Finalmente el MXeno lavado, se secó a temperatura 

ambiente durante 24 h antes de siguiente ciclo de reacción.  

3.4.3. Estudio de la descomposición del H2O2 

Para estudiar la descomposición del H2O2 durante la reacción en presencia de MXeno 

y TiO2 (a modo de comparación) se utilizó la técnica de espectrofotometría UV-Vis (Cary 

50) que permitió determinar la concentración de agua oxigenada a distintos tiempos de 

reacción. El peróxido de hidrogeno reacciona con la disolución ácida de oxalato de titanio 

formando un complejo que proporciona un color amarillo a la muestra y, por lo tanto, su 

concentración puede determinarse por espectrofotometría.   

En primer lugar, para construir una recta de calibrado (Ver Figura 9) se prepararon 

disoluciones de concentración conocida de H2O2 en acetonitrilo y usando oxalato de 

titanio como indicador. Luego, se midió la absorbancia de cada disolución a una longitud 

de onda de 397nm.  

 

Figura 9: Recta de calibrado para UV. 
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A continuación, se llevaron a cabo las reacciones de oxidación de estireno en presencia 

de MXeno y el TiO2 (ambas con la misma cantidad de Ti) siguiendo el procedimiento del 

apartado 3.4.1. La conversión de estireno se siguió por cromatografía de gases y la 

desaparición de agua oxigenada por espectrofotometría UV. Para ello, las muestras 

sacadas a determinados tiempos de reacción fueron analizadas por UV (añadiendo 

previamente la disolución de oxalato de titanio) y la concentración de H2O2 a cada tiempo 

de reacción se determinó a partir de la recta de calibrado correspondiente (Ver figura 9).  

 

4. Resultados y discusión 

4.1. Síntesis y caracterización de los MXenos sintetizados 

En los estudios previos 86,87,88 se observó que tanto los distintos parámetros de síntesis 

(tipo de agente exfoliante y concentración, tiempo de síntesis o temperatura) como los 

métodos de exfoliación pueden cambiar drásticamente las propiedades texturales de los 

MXenos y sobre todo la química de su superficie, lo que puede afectar a sus propiedades 

catalíticas. Por lo tanto, la síntesis de MXenos tipo Ti3C2Tx se llevó a cabo a partir de la 

fase MAX Ti3AlC2 variando tanto la concentración de ácido fluorhídrico (10 o 40 %) 

como el tiempo de reacción (6 y 24h). La posterior exfoliación de una de las muestras de 

Ti3C2Tx sintetizadas (MX-40% HF 24 h), para conseguir un material delaminado se llevó 

a cabo en presencia de DMSO como agente intercalante. (Ver el procedimiento en el 

apartado 3.1.2 y la figura 10).  En este caso se utilizó DMSO como agente intercalante 

debido a que es una molécula que ha sido utilizada en trabajos previos35,53,54 para 

delaminar las capas apiladas de fases MAX tipo Ti3AlC2 y ha demostrado ser la que 

proporciona un mayor espaciado entre las láminas de MXeno. 

 

 

 

 

 

Figura 10: Esquema del procedimiento a seguir. 
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4.2. Resultados de Análisis DRX  

En primer lugar, los MXenos sintetizados en diferentes condiciones se caracterizaron 

por difracción de rayos X y los difractogramas correspondientes se muestran en la Figura 

11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los difractogramas de rayos X de MXenos sintetizados presentan los picos 

característicos del material Ti3C2Tx 
36,44,35. En los difractogramas de las tres muestras de 

MXenos obtenidos (Figura 11 A) después del tratamiento de la fase MAX con HF, se 

observa la desaparición de los picos característicos de la fase MAX Ti3AlC2, sobre todo 

el pico con mayor intensidad a 39 º 2θ. Estos resultados indican que la mayor parte de Al 

fue eliminado durante el tratamiento con HF en las tres condiciones estudiadas. Por otro 

lado, el análisis de DRX (Figura 11) indica que los picos correspondientes a los planos 

00l de la fase MAX (a 9,6º (002), 19,2º (004) y 28,9º (006) 2 θ) se ven desplazados a 

valores de ángulo 2θ menores en los difractogramas de los tres MXenos. El pico a 9,6 º  

2 θ característico de la fase MAX corresponde al espacio interplanar (c) de 9,2 Å (Ver 

figura 11 B). El desplazamiento de este pico a ángulos menores observado en los MXenos 

sintetizados indica el aumento de espacio interplanar, y por lo tanto, el aumento de 

espacio entre las láminas del material como consecuencia de la eliminación de la capa de 

Al durante el tratamiento con HF. Este aumento del espacio entre las láminas genera una 

A) B) 

Figura 11: A) Difractogramas de rayos X de los MXenos sintetizados y de la fase MAX (Ti3AlC2).                                       

B) Difractogramas de rayos X en la región 2-12 de 2θ indicando el desplazamiento del pico 

correspondiente al plano (002) de cada muestra con respecto a la fase MAX. 
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estructura tipo acordeón característica de los MXenos (ver imágenes SEM en la Figura 

13). A pesar de las diferentes condiciones del tratamiento con HF empleado, el análisis 

de rayos X (Ver figura 11 B) revela que el aumento del espacio interplanar (c) en las tres 

muestras de MXenos sintetizados es similar con valores de c de 10,16 Å, 9,73 Å y 9,87 

Å para MX-10 % HF, 24h; MX-40 % HF, 24h y MX-40 % HF, 6 h respectivamente.  

Teniendo en cuenta los resultados catalíticos (ver apartado 4.6.1.) el MXeno MX-40% 

HF, 24h presenta una mayor actividad en la reacción de oxidación de estireno. Por lo 

tanto, se decidió llevar a cabo un proceso de intercalación con DMSO para aumentar el 

área específica del material y la accesibilidad de los reactivos a los centros activos de este 

catalizador. Los difractogramas de rayos X de la Figura 12 demuestran que después de 

intercalar la molécula de DMSO al MXeno MX-40% HF, 24h, se observa la aparición de 

un nuevo pico a un menor ángulo de 6,2 º  2 θ en comparación con la muestra sin intercalar 

(ver Figura 12 B). Este nuevo pico podría indicar el aumento del espaciado entre las 

láminas, confirmando la intercalación de DMSO y apertura de las láminas. Sin embargo, 

el pico inicial (002) de MXeno a 9,6 º 2 θ sin intercalar no ha desaparecido por completo, 

lo que indica que la intercalación de DMSO no fue completa. Además, se observa una 

disminución notable de la intensidad de los restantes picos, lo que podría indicar la 

disminución del tamaño de partículas de MXeno y su rotura parcial formando laminas 

más pequeñas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) B) 

Figura 12: A) Difractogramas de rayos X del MXeno MX-40%HF, 24h antes y después de la intercalación con DMSO. 

B) Difractogramas de rayos X en la región 2-12 de 2θ indicando el desplazamiento del pico correspondiente al plano 

(002) de cada muestra con respecto al MXeno sin intercalar. 
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4.3. Resultados de Análisis ICP  

Mediante el análisis ICP se determinó el contenido de Ti y Al en los MXenos 

sintetizados. Los resultados se presentan en la Tabla 4. 

Tabla 4: Resultados ICP 

Catalizador Ti (% peso) Al (% peso) Ti/Al (mol/mol) 

MAX 36,9 8,5 2,5 

MX-10% HF 24h 
44,4 1,1 23,5 

MX-40% HF 6 h 54,9 6,2 5,0 

MX-40% HF 24 h 52,4 2,2 13,8 

 

Como podemos ver en la Tabla 4 durante los distintos tratamientos con HF se consigue 

eliminar gran parte del Al, aumentando la relación molar de Ti/Al de 2,5 de la fase MAX 

a 13,8 -para el MXeno MX-40% HF, 24 h obtenido en condiciones más severas y 23,5 –

para MX-10%HF, 24 h. Se esperaría una relación molar Ti/Al mayor para la muestra 

tratada con HF de mayor concentración, pero sin embargo, no se corresponde con los 

resultados obtenidos, esto puede atribuirse a la heterogeneidad del precursor de partida, 

o a que el tratamiento con HF más concentrado produzca también la disolución parcial 

del titanio del material (y no sólo del aluminio), lo que produciría una disminución de la 

relación Ti/Al resultante.  La muestra de MX-40% HF, 6 h contiene un mayor porcentaje 

de Al (relación molar de Ti/Al – 5), lo que indica que el tiempo más corto de tratamiento 

con HF (6h en lugar de 24 h) no fue suficiente para eliminar la gran parte de Al.   

En definitiva, el análisis ICP nos permite comprobar la correcta exfoliación de las 

muestras. 

 

4.4. Resultados de Análisis SEM 

Para estudiar la morfología y estructura de los MXenos sintetizados en diferentes 

condiciones se llevó a cabo el análisis mediante microscopia electrónica FE-SEM y las 

micrografías obtenidas se muestran en la Figura 13. 
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Como se puede observar en la Figura 13 (C y D), los MXenos obtenidos en presencia 

de HF más concentrado (40 %) tienen una estructura laminar tipo acordeón característica 

de estos materiales. Se evidencia un espaciado entre las láminas, confirmando la 

eliminación selectiva de las capas de aluminio presentes en la fase MAX.  Sin embargo, 

en la muestra tratada con HF menos concentrado (10 %) (Figura 13-B) no se observa esta 

estructura de acordeón, estando las láminas más apiladas 37 y compactadas en 

aglomerados como en el caso del precursor de partida, de la fase MAX (Figura 13- A). 

Esto podría indicar que el proceso de exfoliación en presencia de HF (10 %) produce una 

separación de las láminas de MXeno menos eficaz que en el caso de HF más concentrado.  

El proceso de exfoliación realizado con HF a altas concentraciones implica la 

formación de más defectos macroscópicos, y por lo tanto, MXenos multicapa con mayor 

separación37. Esto se debe a la formación de H2 a partir de la reacción entre el Al y el HF, 

siendo esta reacción más rápida a medida que aumenta la concentración de HF, 

contribuyendo así a la expansión de la estructura. 

200 nm 

B) A) 

200 nm 

C) 

200 nm 

D) 

200 nm 

Figura 13: Imágenes FESEM: A) fase MAX, B) MX-10% HF, 24h, C) MX-40% HF, 24h, D) MX-40% HF, 6h. 
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Por otro lado, la muestra de MX-40% HF intercalada con DMSO también fue 

analizada por SEM para confirmar si el proceso de deslaminación se había llevado a cabo 

con éxito (ver Figura 14). 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Imágenes SEM de la Muestra MX-40% HF, 24h-DMSO. 

 

Como podemos ver en la Figura 14 después de la intercalación con DMSO y 

sonicación, se observa una delaminación parcial de las partículas de MXeno, así como su 

rotura y disminución en el tamaño de las láminas. 

 

4.5. Resultados de Análisis XPS 

4.5.1. Resultados de análisis XPS de las muestras de MXenos obtenidos en diferentes 

condiciones de tratamiento con HF 

Para conocer las especies químicas presentes en la superficie de MXenos sintetizados 

se llevó a cabo el análisis por XPS. La composición de la superficie de MXenos y la fase 

MAX se determinó a través de los datos obtenidos por XPS, y los resultados se resumen 

en la Tabla 5. Las gráficas comparativas de los espectros XPS en las regiones de Ti 2p, 

O 1s, C 1s y F 1s de las tres muestras, en función de las condiciones de síntesis se 

presentan en la Figura 15. La asignación de los átomos de cada especie se llevó a cabo 

mediante la desconvolución de los espectros correspondientes (Ver Figura A1 en los 

Anexos) y determinación de las energías de enlace (BE, eV) características para cada 

especie según la bibliografía. 

 

 

200 nm 2 µm 



39 
 

 

Tabla 5: Composición superficial de los MXenos sintetizados determinada a partir de los datos de XPS. 

Catalizador Elemento % atómico 

MAX 

Ti 2p 7,8 

C 1s 60,2 

O 1s 32,1 

MX-10% HF 24h 

Ti 2p 16,2 

C 1s 56,3 

O 1s 21,1 

F 1s 6,5 

MX-40% HF 24 h 

Ti 2p 11,2 

C 1s 66,8 

O 1s 13,9 

F 1s 8,1 

MX -40% HF 6 h 

 

Ti 2p 12,2 

C 1s 63,7 

O 1s 15,0 

F 1s 9,2 

MX-40% HF 24 h - DMSO 

 

Ti 2p 11,2 

C 1s 66,1 

O 1s 17,9 

F 1s 4,8 

 

Como se muestra en la Tabla 5, las tres muestras de MXeno contienen flúor en la 

superficie, siendo su concentración más elevada en las muestras tratadas con HF más 

concentrado. La muestra de MXeno exfoliada con un 10% HF durante 24 h presenta una 

mayor concentración atómica de Ti (16,2 %) en comparación con MXenos obtenidos con 

40%HF (11,2-12,2%). Pero la contribución de TiO2 en esta muestra también es mayor 

(Ver Figura 15 y Tabla A1 en Anexos).  Eso podría indicar que el tratamiento con HF 

más concentrado promueve la eliminación tanto de Al como de TiO2 de la superficie del 

material. Con el fin de determinar la influencia de las condiciones de síntesis 

(concentración de HF y tiempo de síntesis) sobre la composición superficial de las 

muestras, en la Figura 15 se presenta una comparativa de los espectros XPS en las 

regiones Ti 2p, C 1s, O 1s y F 1s obtenidos para las tres muestras preparadas, así como 

del precursor MAX. 
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Figura 15: Gráficas comparativas de los espectros XPS de Ti 2p, O 1s, C 1s y F 1s de las tres muestras 

en función de las condiciones de síntesis. 

Para todas las muestras, los espectros XPS de la región Ti 2p presentan cuatro dobletes 

de picos asimétricos centrados en aproximadamente 454,0-455,1 eV; 455,2-456,2 eV; 

456,4-457,4 eV y 458,2-458,7 eV correspondientes al Ti-C, al Ti2+, al Ti3+ y al TiO2 
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respectivamente (Ver Tabla A1 en Anexos). Esta asignación corresponde a los átomos de 

Ti unidos al carbono y a las terminaciones -F, -O, -OH, así como las impurezas de TiO2
89. 

Sin embargo, la asignación de cada pico no está clara ya que podemos encontrar muchas 

discrepancias en la literatura89,90,91. Como podemos apreciar en los espectros 

correspondientes a la región Ti 2p (Figura 15) el tratamiento con HF en todos los casos 

provoca la disminución de la intensidad de la señal a 458 eV (Ti 2p3/2) correspondiente a 

impurezas de TiO2 presentes en la fase MAX. Conforme aumenta la concentración de HF 

(de 10 a 40 %) disminuye el porcentaje de TiO2 en las muestras de MXenos, pasando de 

tener un 40% de TiO2 en la superficie de la fase MAX a un 12,7% cuando es tratado con 

HF-10% y a un 8,6% cuando se trata con HF de 40% (Tabla A1 en Anexos). En cambio, 

al aumentar el tiempo de tratamiento con HF (40%) de 6 a 24 h se observa un ligero 

aumento de porcentaje de TiO2 lo que podría estar relacionado con la oxidación parcial 

de Ti en la superficie de MXeno al aplicar el tratamiento más severo. Por otro lado, 

durante la exfoliación con HF en las tres condiciones estudiadas se produce el aumento 

de la concentración de las especies de Ti-C, Ti2+, y Ti3+ que según bibliografía 

corresponden a enlaces de C-Ti-C, C-Ti-O, C-Ti-OH y C-Ti-F89. Esta asignación se ve 

reforzada por los espectros XPS de TiC (Ver Figura A1 en los anexos), que muestran un 

pico a 454,6 eV en la región Ti 2p. 

Los espectros XPS en la región C 1s presentan picos centrados a 284,8 eV y 281,9 eV, 

que se pueden asignar a C-C y C-Ti-Tx respectivamente89. Las señales correspondientes 

a 286,5-287,6 eV y 288,7-289,5 eV se atribuyen a especies de C-O/CHx y C=O/COO 

respectivamente. La concentración de estas especies oxidadas de carbono aumenta 

conforme aumenta la concentración de HF y el tiempo de tratamiento, pasando de tener 

un 16,8 % en el caso de la fase MAX a un 53,9 % en el caso de MX-40% HF, 24 h. Su 

presencia se debe a la degradación superficial que sufren las muestras durante los 

tratamientos ácidos. 

Los picos que aparecen en la región O 1s a 531,4-531,6 eV; 529,5-529,8 eV y 533,3-

533,8 eV  se asignan basándose en los datos publicados anteriormente91 a especies de C-

Ti-O/C-Ti-OH (terminaciones de las láminas de MXeno), impurezas de TiO2 y grupos 

OR/H2O, respectivamente. Comparando los espectros de XPS en la región O 1s (Figura 

15) podemos observar que cuando aumentamos la concentración de HF de 10 % a 40 % 

la distribución de las especies de oxígeno cambia notablemente. En la muestra tratada con 

10 % de HF, el perfil del espectro de XPS es muy parecido al de la fase MAX, siendo las 
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especies C-Ti-O/C-Ti-OH y TiO2 las que están presentes en mayor proporción. Sin 

embargo, cuando aumentamos la concentración de HF y el tiempo de tratamiento, 

predominan los grupos correspondientes a carbono oxidado (OR) y al agua adsorbida en 

la superficie89,92  

En la región F 1s los picos a 685,3-686,3 eV y a 684,1-684,9 eV se asignan a los grupos 

C-Ti-Fx y TiO2-xF2x respectivamente93. Como podemos observar en la Tabla A1, al 

contener la muestra de MXeno tratado con 10% HF un mayor porcentaje de TiO2 (región 

2p), las especies de TiO2-xF2x se encuentran en mayor proporción (75,4 %, ver Tabla A1 

en Anexos) en comparación con las muestras tratadas con 40 %HF (40-49,6%, ver Tabla 

A1 en Anexos). 

 

4.5.2. Resultados de XPS de la muestra MX- 40 % HF, 24h exfoliada con DMSO. 

La introducción de las moléculas intercalantes adecuadas puede producir un mayor 

espaciado entre las capas de MXeno y, por tanto, un mayor debilitamiento de las 

interacciones entre las capas. El tipo de molécula intercalada utilizada es clave para 

exfoliar el material en pequeñas nanoláminas individuales.  En este trabajo se llevó a cabo 

un proceso de delaminación con el fin de aumentar la superficie accesible, empleando 

DMSO como agente intercalante. El DMSO es una molécula orgánica relativamente 

grande que se ha utilizado en trabajos previos35,53,54 y ha demostrado ser, de entre otras 

moléculas, la que proporciona un mayor espaciado entre las láminas de MXeno. Esto se 

evidencia por una mayor disminución en el ángulo de difracción al que aparece el pico 

correspondiente a los planos (002) en los patrones de XRD. 

A continuación, se muestran los espectros comparativos para cada uno de los átomos 

presentes en la muestra, tras la intercalación con DMSO.  
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Ti2p C1s 

  

O1s F1s 

  
Figura 16: Comparación de los espectros XPS en la región Ti 2p, C 1s, O 1s, y F 1s para la muestra MX-

40% HF,24h y MH-40% HF, 24h-DMSO. 

 

Como se puede apreciar en la Figura 16, el tratamiento de intercalación con DMSO 

provoca un aumento de la presencia de TiO2 en los espectros en la región de Ti 2p y O 1s 

con respecto a la muestra sin intercalar, pasando del 8,6 al 13,5 % (ver Tabla A1 en los 

Anexos). Esto podría indicar que tiene lugar la oxidación de parte de la superficie de la 

muestra durante la intercalación y posterior lavado y sonicación. Por otro lado, en los 

espectros en la región de C 1s se observa la disminución de intensidad de señales 

correspondientes a las especies oxidadas de C (C=O/COO/C-O), que podrían ser 

eliminadas durante el lavado posterior de la muestra. La composición atómica de la 

muestra MX- 40 %, 24h- DMSO se presenta en la Tabla 5. Los resultados de la 

desconvolución de los espectros y el porcentaje de las especies se encuentran en la Figura 

A1 y Tabla A1 en los Anexos.  

Resumiendo, podemos concluir que tanto la concentración de HF como el tiempo de 

síntesis afectan a la química de la superficie de los MXenos. En las tres condiciones de 

tratamiento con HF estudiadas, se observa un aumento de las especies de Ti-C, Ti2+ y Ti3+ 
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que se forman durante la eliminación de la capa de Al de la fase MAX y sustitución de 

enlaces Ti-Al por terminaciones Ti-O, Ti-OH o Ti-F en las láminas de MXeno. Estas 

nuevas especies de Ti en la superficie de MXenos determinarán sus propiedades 

catalíticas que se van a presentar en el siguiente apartado. Sin embargo, los tratamientos 

ácidos llevados a cabo producen también otros efectos colaterales, como la disminución 

de impurezas de TiO2 en la superficie y la degradación parcial y oxidación de especies de 

carbono. 

 

4.6. Resultados de oxidación de estireno a benzaldehído en presencia de 

Ti3C2Tx  

Para evaluar la actividad catalítica de los MXenos sintetizados se ha llevado a cabo la 

reacción de oxidación selectiva del estireno a benzaldehído en presencia de agua 

oxigenada como oxidante y acetonitrilo como disolvente. El esquema general de la 

reacción y los principales productos detectados por CG y MS se demuestran en la Figura 

17.  

 

Figura 17: Esquema general de la reacción de oxidación del estireno y los productos principales. 

 

En primer lugar, la reacción se llevó a cabo en presencia de los MXenos sintetizados. 

A modo de ejemplo, en la Figura 18 se muestra la cinética de reacción en presencia del 

catalizador MX-40% HF, 24h, mientas que los resultados catalíticos de todos los 

experimentos llevados a cabo en este estudio se resumen en la Tabla 6. 
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Figura 18: Cinética de la reacción de oxidación del estireno utilizando MX-40% HF, 24h como 

catalizador. Condiciones de reacción: estireno (0.5 mmol), H2O2 (50 %) (1 mmol), ACN -2 mL, 70 ºC, 

atm.N2. 

 

El estudio cinético para la oxidación del estireno demuestra que el catalizador MX-

40% HF,24h resultó ser activo en la reacción, obteniendo una conversión del 87,2 % y un 

rendimiento máximo de benzaldehído (2) de 61,3 después de 24 h de reacción (Figura 

18). Por otro lado, los principales subproductos detectados por CG-MS durante la 

reacción fueron el óxido de estireno (3), el fenilacetaldehído (4) y el 1-fenil-1,2-etanodiol 

(5) (Ver anexos Figura A2). Se observa como a medida que aumenta el tiempo de 

reacción, se produce un aumento en la formación de subproductos y en mayor medida en 

la formación de 1-fenil-1,2-etanodiol (5), que proviene de la apertura del óxido de estireno 

en presencia del H2O que se forma durante la descomposición del H2O2. 

 

Tabla 6: Resumen de los resultados catalíticos obtenidos para los diferentes catalizadores. 

Catalizador Tiempo 

(h) 

Conv. 

estireno  

(%) 

Select.  

Benzald. 

(%) 

Select. 

Óxido de 

estireno (%) 

Select. 

Fenialcetald. 

(%) 

Selectividad 

dioles  

(%) 

Blanco 6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

MAX 6 1,6 86,7 13,3 0,0 0,0 

 

MX-10% HF24h 

 

2 

 

2,4 

 

85,5 

 

14,5 

 

0,0 

 

0,0 

6 11,7 83,4 16,6 0,0 0,0 

 

MX-40% HF 6 h 

 

2 

 

36,8 

 

95,4 

 

2,8 

 

1,8 
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6 71,7 76,1 3,9 2,8 17,2 

 

MX-40% HF 24h 

 

2 

 

64,6 

 

80,8 

 

6,8 

 

0,4 

 

12,0 

6 79,3 73,8 4,7 2,8 18,7 

 

MX -40% HF 24h 

(4 eq. H2O2) 

 

2 

 

85,3 

 

67,8 

 

1,3 

 

4,1 

 

26,8 

6 98,3 69,9 2,5 1,8 25,7 

 

MX-40% HF 24h-

DMSO 

 

2 

 

47,1 

 

73,3 

 

5,1 

 

3,6 

 

18,0 

6 69,5 60,6 5,7 3,9 29,9 

 

TiO2 

 

2 

 

18,1 

 

82,5 

 

17,5 

 

0,0 

 

0,0 

6 34,8 87,9 9,4 2,7 0,0 

 

4.6.1. Efecto de las condiciones de síntesis en la actividad catalítica de MXenos 

Para estudiar la influencia de diferentes condiciones de síntesis en la actividad 

catalítica de los MXenos, la reacción de oxidación de estireno se llevó a cabo en presencia 

de los tres MXenos sintetizados. En la Figura 19 se muestran las cinéticas de reacción en 

presencia de MX-HF-40%24H, MX-HF-10%24H, MX-HF-40% 6H y de la fase MAX.  

  
Figura 19: Gráficas comparativas de Conversión vs tiempo (A) y Selectividad vs Conversión (B) para la 

reacción de oxidación de estireno en presencia de los MXenos sintetizados y de la fase MAX. 

 

Los resultados presentados en la gráfica A) de la Figura 19 indican que las 3 muestras 

de Ti3C2Tx presentan una mayor actividad catalítica en comparación con la fase MAX.  

Las muestras de MXeno exfoliadas con 40 % HF resultan ser más activas obteniendo 

conversiones de 87,2 y 87,0% respectivamente después de 24 h de reacción.  La 

selectividad hacia benzaldehído también es mayor en el caso de las muestras tratadas con 

40 %HF manteniendo un 93% de selectividad a 50 % de conversión. Sin embargo, a 

tiempos largos de reacción y conversiones mayores de 50 %, la selectividad hacia el 
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benzaldehído disminuye hasta el ~70 % debido a la formación de otros subproductos, 

tales como el 1-fenil-1,2-etanodiol.   

A modo de comparación, y teniendo en cuenta que el análisis por XPS demuestra la 

presencia de TiO2 en todas las muestras de MXenos y en la fase MAX (Ver apartado 

4.5.1.), se llevó a cabo un estudio de la cinética de la reacción de la oxidación de estireno 

en presencia de TiO2 (Figura 20).  

 

 

Figura 20: Cinética de la reacción de oxidación del estireno con TiO2 como catalizador. 

 

Como se muestra en la Figura 20, el TiO2 es menos activo en la reacción a igualdad de 

condiciones y de contenido en Ti, obteniendo una conversión a las 6 h de reacción del 

34,8 % frente al 79,3 % para el MXeno más activo (MX-40%HF, 24h). Por lo tanto, queda 

demostrado que el TiO2 presente en las muestras no determina la actividad catalítica de 

MXenos, sino que son otras especies de Ti (Ti2+o Ti3+) presentes en estos materiales los 

centros con una mayor actividad.  

Otro parámetro que puede afectar a la actividad catalítica de los MXenos es la 

accesibilidad de los reactivos a los centros activos, en este caso a las especies de Ti. Las 

imágenes SEM (Ver figura 13) demuestran que las láminas de MXenos tratados con 40% 

HF están más exfoliadas y más separadas entre sí, y por lo tanto, tienen una superficie 

más accesible. En cambio, las láminas de MXenos tratados con 10% HF están más 

apiladas y pegadas entre sí, con lo cual su superficie accesible es mucho menor. Esto tiene 
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una repercusión directa en la actividad catalítica, siendo el MXeno tratado con 10%HF el 

menos activo en la reacción de oxidación de estireno (Ver gráfica A) de la figura 19). 

 

4.6.2. Efecto de la delaminación con DMSO en la actividad catalítica de MXenos 

Según los resultados mostrados anteriormente, el MXeno MX-40 %HF,24h resultó ser 

el más activo en la reacción de oxidación del estireno. Para aumentar la superficie 

accesible de este material se llevó a cabo un proceso de delaminación empleando DMSO 

como agente intercalante. El resultado de la cinética de la reacción en la que se emplea el 

MXeno intercalado con DMSO se muestra en la Figura 21. 

 

 

  

Figura 21: Gráficas comparativas de Conversión vs tiempo (A) y Selectividad vs Conversión (B) para la 

reacción de oxidación de estireno en presencia de MX-40%HF,24h y MX-40%HF,24h-DMSO. 

 

Como podemos ver en la Figura 21, tras el tratamiento con DMSO no se observa una 

mejora en la actividad del material, más bien todo lo contrario: se observa una ligera 

disminución en la conversión del estireno, así como en la selectividad hacia el 

benzaldehído. Aunque la intercalación con DMSO dio como resultado un material más 

delaminado (Ver imagen SEM Figura 14), esto no se reflejó en el aumento de su actividad 

catalítica, al contrario de lo esperado. Esto puede ser debido al aumento de la cantidad de 

TiO2 formado durante el tratamiento con DMSO (Ver Tabla A1), lo que podría producir 

la pasivación parcial de la superficie del MXeno y una disminución de la accesibilidad a 

los centros activos de Ti. 
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4.6.3. Efecto de cantidad de oxidante (agua oxigenada)  

Se llevó a cabo también un estudio del efecto de la cantidad de oxidante en la reacción 

de oxidación del estireno. La cantidad de agua oxigenada es un parámetro crítico, ya que 

durante el transcurso de reacción, parte del agua oxigenada se descompone (produciendo 

agua como subproducto) y no participa en la reacción de oxidación de estireno. Para 

optimizar la cantidad de agua oxigenada, la reacción se llevó a cabo en presencia de 4, en 

lugar de 2 equivalentes de oxidante. Como se puede observar en la Figura 22, la 

conversión final de estireno aumenta al introducir más agua oxigenada, llegando a 

conversiones de 98 % después de 6 h de reacción. Sin embargo, la velocidad inicial de 

reacción no aumenta con el mayor exceso de H2O2. Por tanto, el menor rendimiento final 

obtenido debe ser debido al consumo improductivo de H2O2 por descomposición, lo que 

limita su disponibilidad a tiempos largos de reacción en el caso de usar un menor exceso 

de oxidante. La selectividad hacia el benzaldehído se mantiene dentro de los mismos 

valores a los mismos niveles de conversión independientemente del exceso utilizado. 

 

   

Figura 22: Gráficas comparativas de la reacción con 2 equiv y 4 equiv de oxidante. A) Conversión 

estireno vs Tiempo y B) Selectividad benzaldehído vs Conversión estireno. 

Para estudiar en más detalle el efecto de la descomposición de H2O2 por parte del 

MXeno, realizamos un experimento adicional, determinando simultáneamente la 

conversión de estireno y el consumo de H2O2 en función del tiempo. Para ello, utilizamos 

un método colorimétrico usando el oxalato de titanio como indicador (Ver apartado 

3.4.3). De acuerdo con nuestros resultados, el MXeno consume 3,0 mmoles de H2O2 por 

mmol de estireno convertido, a una conversión de estireno del 30%, lo que indica la 

necesidad de utilizar un gran exceso de H2O2 para alcanzar conversiones elevadas de 
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estireno. Sin embargo, resultó muy interesante comprobar que en el caso de utilizar el 

TiO2 como catalizador, el consumo de H2O2 asciende a 4,9 mmoles de H2O2 por mmol 

de estireno convertido, a una conversión de estireno también del 30%. Es decir, el TiO2 

consume un 65% más de H2O2, debido a la descomposición improductiva. Este es un 

resultado muy relevante de cara a la posible aplicabilidad de los MXenos, ya que refleja 

un uso mucho más eficiente del agua oxigenada con respecto al TiO2.  

 

4.6.4. Acetonitrilo como disolvente optimo 

Los estudios previos demuestran que el acetonitrilo es el disolvente más apropiado 

para la reacción de oxidación de estireno94,95. J. Liu y col. estudiaron el efecto de 

disolvente en esta reacción y observaron que el acetonitrilo mejora la miscibilidad entre 

el H2O2 y el estireno, aumentando el contacto entre ellos y el catalizador, y como 

consecuencia aumentando la conversión. También varios autores apuntan a que el 

acetonitrilo puede reaccionar con el agua oxigenada formando una especie reactiva CH3-

C(=NH)-O-O-H conocida por su poder oxidativo70. Por lo tanto, basándose en los 

estudios previos, el acetonitrilo fue elegido como el disolvente más apropiado para esta 

reacción.  

 

4.6.5. Mecanismo de la reacción  

El mecanismo de reacción de oxidación de estireno en presencia de catalizadores 

heterogéneos descrito en la literatura supone la formación de especies intermedias 

reactivas de metal-oxígeno producidas por la interacción entre catalizador y oxidante68.   
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Figura 23: Mecanismo propuesto para la reacción de oxidación del estireno. 

 

Por otra parte, se sabe que el mecanismo de reacción para la oxidación del estireno se 

puede dar por dos vías: la epoxidación directa del estireno para dar el óxido de estireno,  

que tras un ataque nucleofílico, se obtiene benzaldehído y otros productos secundarios; o 

a través de un mecanismo radicalario, en el que a partir de la descomposición del peróxido 

de hidrógeno en la superficie de Ti, se forman radicales como ·OH y ·OOH/·O2, que son 

capaces de romper y oxidar al doble enlace C-C del estireno para formar el 

benzaldehído96. Por lo tanto, para determinar cuál de los dos mecanismos es el que se 

lleva a cabo durante la oxidación del estireno catalizada por MXenos, se realizaron varios 

experimentos adicionales. Por un lado, se añadió a la reacción DMSO, molécula capaz de 

captar radicales ·OH. Y por otro lado, se llevaron a cabo reacciones añadiendo 1,4-

benzoquinona (BQ) molécula capaz de captar los radicales ·OH y ·OOH/·O2. 

Los resultados cinéticos obtenidos en ambos casos se muestran en la Tabla 7. 

Tabla 7: Resultados de oxidación de estireno en presencia de MX-40% HF 24h como 

catalizador y DMSO y BQ como captadores de radicales 

Aditivo Conversión (%) Selectividad (%) 

1 2 3 4 + 5 

- 89,5 71,2 6,4  22,3 

DMSO (1,2eq) 61,5 68,3 6,7 25,0 

BQ (0,5 eq) 35,2 63,0 5,3 31,7 

Condiciones de reacción: Estireno (0,5 mmol), ACN 2 ml, catalizador 10 mg, 70 °C, H2O2 (50 %)  

1mmol, N2 atm., 6h. 
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Se puede observar cómo la adición de ambos aditivos en el medio de reacción produce 

una disminución en la conversión del estireno, pero sólo de forma parcial. Esto nos lleva 

a la conclusión de que la reacción se lleva a cabo por ambas vías, tanto radicalaria como 

no radicalaria. Sin embargo, la adición de la BQ conduce a una mayor disminución en la 

conversión del estireno que en el caso del DMSO, pasando de un 89,5% para la reacción 

sin aditivos a valores del 35,2% en el caso de la BQ y 61,5% en el caso del DMSO. Por 

tanto, aunque ambos tipos de radicales ·OH y ·OOH/·O2 pueden formarse durante la 

reacción de oxidación, el mayor efecto del BQ como captador de radicales indica que los 

radicales ·OOH/·O2 tienen un papel más determinante durante la reacción de oxidación. 

 

4.6.6. Estudio de estabilidad del catalizador  

Para comprobar la estabilidad del catalizador y su posible aplicabilidad a nivel 

industrial, se realizó un estudio de reusabilidad del MXeno MX- 40% HF, 24h en la 

reacción de oxidación del estireno. Para ello, se llevaron a cabo 4 reúsos consecutivos del 

catalizador.  Después de cada reacción el catalizador se filtró a vacío, se lavó con 

acetonitrilo y se secó a temperatura ambiente antes de su reúso.  

 

 

Figura 24: Evolución de la conversión del estireno, el rendimiento y selectividad al benzaldehído con los 

reúsos a las 6h de reacción. 
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Como podemos observar en la gráfica de la Figura 24 la conversión va disminuyendo 

progresivamente con los reúsos, indicando la caída de actividad catalítica del material 

catalizador. Esto probablemente se debe a la adsorción de productos de reacción sobre la 

superficie del material que no pueden eliminarse por completo durante la etapa de lavado, 

lo que dificulta el acceso de los reactivos a las especies reactivas de titanio en usos 

consecutivos. Sin embargo, la caída de conversión se ve parcialmente compensada por 

un aumento de la selectividad hacia la formación de benzaldehído, por lo que el 

rendimiento final no disminuye de forma tan marcada. 

 

Figura 25: Difractogramas de rayos X del catalizador fresco (rojo) y del catalizador tras cuatro reacciones 

consecutivas (verde). 

Para estudiar la estabilidad del catalizador se han realizado ensayos de difracción de 

rayos X antes y después de realizar cuatro reacciones consecutivas. El difractograma de 

rayos X del catalizador reusado (Figura 25), muestra la disminución de intensidad de los 

picos característicos de MXenos a 9,6º (002), 19,2º (004) y 28,9º (006) pero manteniendo 

su posición y por lo tanto la estructura. La baja intensidad de los picos podría estar 

relacionada tanto con la disminución de tamaño de partículas de MXeno debido a la 

atrición tras varios reúsos, pero también con las condiciones de análisis (baja cantidad de 

muestra disponible para análisis).   

 

A modo de resumen, se confirma mediante XRD, SEM, ICP y XPS la correcta 

exfoliacion de todas las muestras tras el tratamiento con HF y en mayor medida en la 

muestra exfoliada con 40% HF. Seguidamente el estudio catalítico con todas las muestras, 

demuestra que el MXeno con mayor actividad para la reacción de oxidación es MX-40% 
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HF, 24h. Tras los resultados catalíticos obtenidos se realizó una intercalación con DMSO 

con el fin de aumentar el área específica del material y mejorar por tanto la difusión de 

los reactivos, pero finalmente tras la caracterización de la muestra MX-40%HF-DMSO 

mediante XRD se observa como efectivamente se ha producido la intercalación parcial 

así como por SEM se evidencia la delaminación, pero sin embargo, los resultados 

catalíticos no muestran una mejora con respecto al material sin intercalar, debido a la 

oxidación y pasivación de los centros activos ya que como se demuestra por XPS se 

produce un aumento de la cantidad de TiO2 tras la intercalación que afecta a la actividad 

catalítica del MXeno. 

 

 

5. Conclusiones  
 

En este trabajo, se ha llevado a cabo una investigación para obtener benzaldehído de 

una forma alternativa a la convencional, a partir de la reacción de oxidación del estireno, 

utilizando los MXenos como catalizadores heterogéneos. Los resultados expuestos 

anteriormente nos han permitido llegar a las siguientes conclusiones.  

• En primer lugar, se llevó a cabo la síntesis de los diferentes MXenos a partir 

de la fase MAX Ti3AlC2 variando, por un lado, la concentración del agente 

exfoliante (10% o 40% de HF) y por otro el tiempo de reacción (6h y 24h), 

buscando alcanzar una buena exfoliación de los materiales de forma rápida y 

segura, minimizando el uso del HF. Esta síntesis se lleva a cabo con el fin de 

obtener materiales con un mayor espaciado interlaminar, así como una mayor 

área superficial que permitiera la correcta difusión de los reactivos durante la 

reacción. Los resultados de DRX y XPS demostraron la obtención con éxito de 

MXenos al eliminar las capas intermedias de aluminio de la fase MAX, 

alcanzándose un grado de exfoliación similar en todos los catalizadores 

sintetizados, ya que las tres muestras presentaron un espacio interplanar 

parecido, así como, un aumento de las especies de Ti-C, Ti2+ y Ti3+ que se 

forman durante la eliminación de la capa de Al. 

• Mediante el análisis ICP y SEM se demostró que fue posible eliminar gran 

parte del Al, es decir una mayor exfoliación, en aquellos MXenos sintetizados 



55 
 

en condiciones más severas (40%HF), resultados también confirmados por 

XPS. Además, los análisis de XPS demostraron una mayor eliminación del 

TiO2 presente en la superficie de la fase MAX de partida, a medida que 

aumentaba la concentración del agente exfoliante. De forma resumida, la 

exfoliación realizada a elevadas concentraciones de HF y largos tiempos de 

reacción implicó la formación de defectos y por tanto la síntesis de 

nanoláminas de MXenos bien separadas,  

• En el estudio de la actividad catalítica de los MXenos en la reacción de 

oxidación del estireno se observó la mayor actividad con un 87 % de 

conversión y con un 70,2 % de selectividad hacia el benzaldehído para el MX-

40%HF, 24h, resultados confirmados por GC-MS.  

• Se llevó a cabo un proceso de deslaminación empleando DMSO como agente 

intercalante. con la finalidad de aumentar aún más la superficie accesible en el 

MX-40% HF, 24h, Aunque en el análisis SEM tras la intercalación con DMSO, 

sí que se obtuvo como resultado un material más deslaminado, no se obtuvieron 

resultados catalíticos mejores que los obtenidos para el MXeno sin intercalar. 

Esto podría atribuirse a que según revela el análisis XPS de esta muestra en la 

región de Ti 2p y O 1s, el tratamiento de intercalación con DMSO provoca un 

aumento de la presencia de TiO2 con respecto a la muestra sin intercalar, lo que 

indica la oxidación de parte de la superficie de la muestra durante intercalación, 

afectando negativamente a su actividad catalítica. A la vista de los resultados 

obtenidos se concluyó que el material exfoliado simplemente con HF ya 

presentaba una estructura laminar lo suficientemente separada, con el área 

superficial adecuada como para que los reactivos pudieran difundir y 

reaccionar en la superficie del catalizador.  Además, debe tenerse en cuenta 

que el tratamiento de intercalación con DMSO tiene un rendimiento 

extremadamente bajo (1,3% ver Tabla 3). Por tanto, una de las conclusiones 

principales de este estudio es que la intercalación con DMSO resulta 

contraproducente para su aplicación como catalizador de oxidación de estireno, 

ya que no mejora los resultados catalíticos y se pierde una gran cantidad de 

material durante el proceso. 

• Para completar la investigación catalítica, se llevó a cabo un estudio de las 

condiciones de reacción, modificando la cantidad de oxidante. Así se demostró 

que, al aumentar la cantidad de oxidante de 2 a 4 equivalentes, la conversión 
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de estireno aumenta hasta valores del 98%, debido a que durante el transcurso 

de reacción parte del agua oxigenada se pierde porque se descompone 

(produciendo agua como subproducto) y no participa en la reacción de 

oxidación de estireno, con lo cual al aumentar la cantidad de H2O2 disminuimos 

esta pérdida de oxidante y por tanto aumenta la conversión. Mediante la 

combinación de CG y un ensayo colorimétrico usando oxalato de titanio como 

indicador, pudimos determinar que el MXeno consume 3 mmoles de H2O2 por 

mmol de estireno convertido (a un 30% de conversión). Aún así, el MXeno es 

capaz de utilizar el agua oxigenada de forma mucho más eficiente que en el 

caso del óxido de titanio (que consume un 65% más de oxidante en las mismas 

condiciones). Este resultado es muy relevante de cara a la aplicacbilidad de los 

MXenos. 

• Además, se realizaron una serie de experimentos con el fin de estudiar el 

mecanismo por el que transcurre la reacción. Ambas posibilidades implican: i) 

la epoxidación directa del estireno por vía no radicalaria; y ii) la oxidación de 

estireno vía radicalaria mediada por radicales ·OH y ·OOH/·O2. Nuestros 

estudios de secuestro selectivo de radicales usando DMSO (captador de 

radicales ·OH) o BQ (captador de radicales ·OOH/·O2) demostraron que ambas 

vías coexisten para la conversión de estireno en benzaldehído. Además, se 

comprobó que dentro de la vía radicalaria, los radicales ·OOH/·O2 tenían una 

mayor relevancia que los radicales de tipo ·OH.  

• Finalmente, se estudió la estabilidad del catalizador y se comprobó que, pese a 

mantenerse su estructura cristalina intacta, tiene lugar una pérdida progresiva 

de conversión a lo largo de los ciclos catalíticos, lo que puede deberse a una 

adsorción de los reactivos y productos sobre la superficie del catalizador que 

dificultarían el acceso a los centros activos del material. Por tanto, sería 

necesario explorar rutas alternativas de lavado del catalizador después de su 

uso para conseguir una mejor desorción de estos productos y minimizar así la 

pérdida de actividad catalítica. 
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7. Anexos 
 

Tabla A1: Tabla resumen de los componentes de los elementos de Ti 2p3/2, O 1s, C 1s y F 1s y sus 

correspondientes energías de enlace determinadas mediante el análisis XPS para la fase MAX,  los MXenos 

sintetizados y el TiC. 

Muestra Elemento Componente % BE (eV) 

MAX 

Ti 2p3/2 

Ti-C 16,7 454,0 

Ti2+ 23,4 455,2 

Ti3+ 19,9 457,4 

TiO2 40,0 458,4 

O 1s 

C-Ti-Ox 54,5 531,6 

TiO2 38,4 529,8 

H2O 7,0 533,3 

C 1s 

C-C 75,4 284,8 

C-Ti-Tx 7,9 281,9 

C=O/COO 6,7 288,7 

C-O/CHx 10,1 286,5 

MX-10%HF, 24h 

Ti 2p3/2 

Ti-C 34,6 455,1 

Ti2+ 33,8 456,2 

Ti3+ 18,9 457,3 

TiO2 12,7 458,7 

O 1s 

C-Ti-Ox 48,3 531,5 

TiO2 31,3 529,9 

H2O 20,3 533,4 

C 1s 

C-C 68,2 284,8 

C-Ti-Tx 20,7 281,9 

C-O/CHx 11,1 287,6 

F 1s 
TiO2-x Fx 75,9 684,1 

C-Ti-Fx 24,1 685,3 

MX-40%HF, 6h 

Ti 2p3/2 

Ti-C 32,8 454,7 

Ti2+ 29,7 455,7 

Ti3+ 32,2 456,9 

TiO2 5,2 458,5 

O 1s 

C-Ti-Ox 34,8 531,4 

TiO2 11,4 529,5 

H2O 53,8 533,6 

C 1s 

C-C 47,3 284,8 

C-Ti-Tx 15,2 281,8 

C=O/COO 7,8 289,1 
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C-O/CHx 29,6 286,8 

F 1s 
TiO2-x Fx 49,6 684,8 

C-Ti-Fx 50,4 686,3 

MX-40%HF, 24h 

Ti 2p3/2 

Ti-C 39,4 454,9 

Ti2+ 30,9 456,1 

Ti3+ 21,1 457,1 

TiO2 8,6 458,4 

O 1s 

C-Ti-Ox 26,8 531,4 

TiO2 10,2 529,5 

H2O 63,1 533,8 

C 1s 

C-C 34,6 284,8 

C-Ti-Tx 11,5 281,9 

C=O/COO 8,5 289,5 

C-O/CHx 45,4 286,6 

F 1s 
TiO2-x Fx 40,0 684,9 

C-Ti-Fx 60,0 685,9 

MX-40%HF, 24h-

DMSO 

Ti 2p3/2 

Ti-C 23,7 454,5 

Ti2+ 34,1 455,4 

Ti3+ 28,7 456,4 

TiO2 13,5 458,2 

O 1s 

C-Ti-Ox 34,5 531,1 

TiO2 23,5 529,4 

H2O 42 533,2 

C 1s 

C-C 48,6 284,8 

C-Ti-Tx 13,4 281,5 

C=O/COO 5,1 289,2 

C-O/CHx 32,9 285,9 

F 1s 
TiO2-x Fx 54,0 684,9 

C-Ti-Fx 46,0 685,9 

TiC 

Ti 2p3/2 

Ti-C 46,2 454,6 

Ti2+ 26,1 455,7 

TiO2 27,7 458,6 

O 1s 

C-Ti-Ox 31,2 531,6 

TiO2 37,5 529,6 

H2O 31,3 533,11 

C 1s 

C-C 53,9 284,8 

C-Ti 4,2 281,4 

C=O/COO 5,2 288,9 

C-O/CHx 36,8 285,4 
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Figura A1: Desconvolución de los espectros de XPS de Ti2p, O1s, C1s y F1s para cada una de las muestras 
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Figura A2: Espectros de masas para los productos obtenidos P1: Benzaldehído, P2: Óxido de estireno, 

P3: Fenilacetaldehído y P4: 1-fenil-1,2-etanodiol. 
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