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Desarrollo de membranas electroactivas para la estimulacion de células
madre mesenquimales en cultivo

El tejido dseo tiene la capacidad natural de regenerarse, pero en ocasiones, los defectos pueden
superar un tamafio critico y se vuelve inefectiva. En este sentido, |a terapia con células madre
mesenquimales (MSC) ha surgido como un enfoque prometedor, debido a que son accesibles y
pluripotentes. Sin embargo, la transdiferenciacion y desdiferenciacién de las MSC al ser
expandidas ex vivo dificultan su aplicacion terapéutica. Por esto, se ha propuesto prediferenciar
in vitro las MSC hacia el linaje osteogénico. El hueso es un tejido piezoeléctrico, por lo que genera
respuestas eléctricas cuando se ejercen tensiones sobre él, lo cual es fundamental para la
autorregeneracion. En la ingenieria tisular se emplean materiales piezoeléctricos, que pueden
generar estimulos eléctricos sobre las MSC, comprometiendo su linaje. Estos se combinan con
nanoparticulas magnetostrictivas para estimular magnetoeléctricamente las MSC con un campo
magnético externo. Como la deformacion de las nanoparticulas con la estimulacion es mucho
menor que la deformacion del material se propone gue esta deformacion se debe al movimiento
de la nanoparticula a lo largo de la matriz debido al campo magnético dinamico.

Para probar esta hipotesis, se desarrollaron membranas de poli (fluoruro de vinilideno) con
nanoparticulas de ferrita de cobalto (PVDF-CFO) o magnetita de hierro (lll) (PVDF-FE). Se
sintetizaron mediante separacion de fases no inducida por disolventes (NIPS) y se recubrieron
con 3-aminopropiltrietoxisilano (APTES) y tetraetoxisilano (TEQS) para disminuir su
hidrofobicidad y facilitar la posterior adsorcién de colageno I. La microestructura de las
membranas se estudid mediante microscopiﬁlectrénica de barrido de emision de campo
(FESEM) y las fases electroactivas mediante espectroscopia infrarroja por transformada de
Fourier (FTIR). Ademas, se estudiaron las propiedades térmicas mediante calorimetria diferencial
de barrido (DSC) y andlisis termogravimétrico (TGA). El recubrimiento proteico se evalud
mediante métodos quimicos. Se realizaron cultivos celulares con MSC humanas sobre
membranas de PVDF, P\.&E-CFO y PVDF-FE para estudiar la adhesion a las 24 horas mediante
inmunofluorescencia, |a proliferacion mediante cuantificacion del ADN total y |a diferenciacion
osteogénica estimulada magnetoeléctricamente mediante la deteccion de la actividad de la
fosfatasa alcalina y la mineralizacién.

Los resultados mostraron que no hubo diferencias significativas en |as propiedades morfologicas,
quimicas y térmicas entre los soportes de PVDF-CFO y PVDF-FE. A las 24 horas de cultivo, las
células presentaron una adhesion menor a las membranas que en los soportes control y una
forma mas alargada. En cuanto a la proliferacidn, las células se expandieron mas rapidamente
en las membranas de PVDF-FE, pero a dia 4 la expansion se iguald. No se observaron diferencias
en la actividad de la fosfatasa alcalina ni en la mineralizacion entre los materiales en los cultivos
bajo estimulacidn electromagnética. Este trabajo se relaciona con el objetivo de salud y bienestar
(ODS 3) y al de industria, innovacion e infraestructuras (ODS 9) (anexo 1).

Palabras clave: cultivo celular; estimulacién; diferenciacion osteogénica; membrana
electroactiva
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Development of electroactive membranes for the stimulation of
mesenchymal stem cells in culture.

Bone tissue has the natural ability to regenerate, but on occasion, defects can exceed a critical
size and become ineffective. In this regard, mesenchymal stem cell (MSC) therapy has emerged
as a promising approach, because they are accessible and pluripotent. However,
transdifferentiation and dedifferentiation of MSCs when expanded ex vivo hinder their
therapeutic application. Therefore, it has been proposed to predifferentiate MSCs in vitro
towards the osteogenic lineage. Bone is a piezoelectric tissue, so it generates electrical responses
when stresses are exerted on it, which is essential for self-regeneration. In tissue engineering,
piezoelectric materials are used, which can generate electrical stimuli on MSCs, compromising
their lineage. These combined with magnetostrictive nanoparticles to magnetoelectrically
stimulate MSCs with an external magnetic field. As the deformation of the nanoparticles with
stimulation is ch smaller than the deformation of the material it is proposed that this
deformation is ?:e to the movement of the nanoparticle along the matrix due to the dynamic

magnetic field.

To test this hypothesis,gﬂy (vinylidene fluoride) membranes with cobalt ferrite (PVDFg8FO) or
iron(lll) magnetite (PVDF-FE) nanoparticles were developed. They were synthesized gyt non-
solvent-induced phase separation (NIPS) and coated with 3-aminopropyltriethoxysilane (APTES)
andtetraethoxysilane (TEOS) to decrease their hydrophobicity and facilitate subsequent collagen
| adsorption. The microstructure of the membranes was studied by field emission scanning
electron microscopy (FESEM) and the electroactive phases by Fourier transform infrared
spectroscopy (FTIR). In addition, thermal properties were studied by differential scanning
calorimetry (DSC) and thermogravimetric analysis (TGA). Protein coating was evaluated by
chemical methods. Cell cultures with human MSCs on PVDF, PVDF-CFO and PVDF-FE membranes
were performed to study adhesion at 24 hours by immunofluorescence, proliferation by total
DNA guantification and magnetoelectrically stimulated osteogenic differentiation by detection

of alkaline phosphatase activity and mineralization.

The results showed that there were no significant differences in morphological, chemical and
thermal properties between the PVDF-CFO and PVDF-FE supports. At 24 hours of culture, the
cells showed a lower adhesion to the membranes than in the control supports and a more
elongated shape. In terms of proliferation, cells expanded more rapidly on PVDF-FE membranes,
but at day 4 the expansion was equalized. No differences in alkaline phosphatase activity or
mineralization were observed between materials in cultures under electromagnetic stimulation.
This work relates to the health and well-being goal (SDG 3) and to industry, innovation and
infrastructure (SDG 9) (Annex I).
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Desenvolupament de membranes electroactives per a I'estimulacié de
cel-lules mare mesenquimals en cultiu.

El teixit ossi té la capacitat natural de regenerar-se, pero a vegades, els defectes poden superar
una grandaria critica i es torna inefectiva. En aquest sentit, la terapia amb cél-lules mare
mesenquimals (MSC) ha sorgit com un enfocament prometedor, pel fet que s6n accessibles i
pluripotents. No obstant aixd, la transdiferenciacio i desdiferenciacio de les MSC en ser
expandides ex viu dificulten la seua aplica@ terapéutica. Per aixd, s'ha proposat prediferenciar
in vitro les MSC cap al llinatge osteogénic. L'os és un teixit piezoeléctric, per la qual cosa genera
respostes eléctriques quan s'exerceixen tensions sobre ell, que és fonamental per a
|'autoregeneracio. En |'enginyeria tissular s'empren materials piezoeléctrics, que poden generar
estimuls electrics sobre les MSC, comprometent el seu llinatge. Aquests es combinen amb
nanoparticules magnetostrictives per a estimular magnetoeléctricament les MSC amb un camp
magnetic extern. Com la deformacio de les nanoparticules amb I'estimulacio és molt menor que
la deformacié del material es proposa que aquesta deformacid es deu al moviment de la
nanoparticula al llarg de la matriu a causa del camp magnétic dinamic.

Per a provar aquesta hipotesi, es van desenvolupar membranes de poli(fluorur de vinilidé) amb
nanoparticules de ferrita de cobalt (PVDF-CFO) o magnetita de ferro (lll) (PVDF-FE). Es van
sintetitzar mitjancant separacid de fases no induida per dissolvents (NIPS) i es van recobrir amb
3-aminopropiltrietoxisilano (APTES) i tetraetoxisilano (TEOS) per a disminuir la seua
hidrofobicitat iﬂcilitar la posterior adsorcié de col-lagen |. La microestructura de les membranes
es va estudiar mitjangant microscfn'a electronica d'escombratge d'emissio de camp (FESEM) i
les fases electroactives mitjancant espectroscopia infraroja per transformada de Fourier (FTIR).
A més, es van estudiar les propietats térmiques mitjangant calorimetria diferencial
d'escombratge (DSC) i analisi termogravimeétric (TGA). El recobriment proteic es va avaluar
mitjancant métodes quimics. Es van realitzar cultius cellulars amb MSC humanes sobre
membranes de PVYDF, PVDF-CFO i PVDF-FE per a estudiar I'adhesio a les 24 hores mitjangant
inmunofluorescéncia, la proliferacié mitjangant quantificacid de I'ADN total i |a diferenciacio
osteogénica estimulada magnetoeléctricament mitjancant la deteccié de l'activitat de la
fosfatasa alcalina i la mineralitzacié.

Els resultats van mostrar que no va haver-hi diferéncies significatives en les propietats
morfologiques, quimiques i térmigques entre els suports de PVDF-CFO i PVDF-FE. A les 24 hores
de cultiu, les cél-lules van presentar una adhesié menor a les membranes que en els suports
control i una forma més allargada. Quant a la proliferacid, les céllules es van expandir més
rapidament en les membranes de PVDF-FE, pero a dia 4 |'expansid es va igualar. No s’observaren
diferencies en I'activitat de la fosfatasa alcalina ni en la mineralitzacid entre els materials en els
cultius sota estimulacio electromagneética. Aquest treball es relaciona amb |'objectiu de salut i
benestar (ODS 3)i al d'indUstria, innovacid i infraestructures (ODS 9) (annex I).
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1. INTRODUCCION
1.1 TEJIDO OSEO

El hueso es una estructura solida que compone el esqueleto de los vertebrados y desempefian
un papel fundamental en el soporte estructural interno del cuerpo. El tejido dseo es un tejido
conectivo vascularizado e inervado que protege los érganos internos, permite el movimiento y
permite el almacenamiento de iones como el calcio o el fosfato (Brown et al., 2013; Lindahl et al.,
2014). Segun la organizacion y la estructura del hueso se puede distinguir entre hueso compacto
y hueso trabecular (Lindahl et al., 2014).

El hueso cortical, también conocido como hueso compacto, presenta un aspecto denso y esta
formado por ldminas o lamelas concéntricas alrededor de los vasos sanguineos y nervios,
formando unas columnas denominadas osteonas o sistemas de Havers (Figura 1) (Safadi et al.,
2009). Ademas de las lamelas concéntricas, también se pueden encontrar lamelas intersticiales
o circunferencial formando parte del hueso cortical (Figura 1). Este tipo de hueso constituye el
80% de la masa del tejido 6seo, estando mineralizado en un 80-90% (Seeman, 2008). Debido a
su alta densidad, el hueso cortical es duro y soporta las cargas mecanicas que se le aplican
(Brown et al., 2013)

Por otro lado, el hueso trabecular o esponjoso tiene una estructura porosa, con
aproximadamente el 80% de su volumen formado por espacios (Figura 1) (Seeman, 2008). En
este caso, las |laminas mineralizadas se disponen de forma longitudinal formando las trabéculas,
por lo que tiene menor resistencia a la compresidn en comparacion con el hueso cortical; sin
embargo, tiene una mayor superficie (Safadi et al., 2009).

Ambos tipos de hueso desempefian funciones importantes en el organismo, aungque con
caracteristicas y propiedades mecanicas distintas debido a sus diferencias en la disposicion
estructural de las lamelas (Figura 1) (Seeman, 2008).

Huesws compacto 2
Hueso esponjose
Canided medular, % -
N S Periostic

b= @

Lamela cancéntrica

Osteona

Vaso linfitico

Lamela @
drcunferancial \

MNervio

s Vasas sanguinaos
‘%; Trabécula
7

Pe———— Laguna

Osteocito

Larnela intersticial I Osteoclasto

Hueso espanjoso Rl T

3
Lamela

Canal central
Vs sanguineos

Vaso linfitico

Nervio
Hueso compacta

Figura 1. Estructura de la estructura interna del hueso compacto y esponjoso. Figura adaptada de Biga et al.,, (Biga
etal, 2020)




El hueso presenta una matriz extracelular (MEC) compuesta por material organico, inorganico y
agua. El componente organico de la MEC constituye el 40% del peso seco y se caracteriza
principalmente por presentar colageno de tipo | y proteoglicanos. El componente inorganico
comprende el 60% restante del hueso y esta compuesto principalmente de hidroxiapatita
Ca10(PO4)s(OH); en estructuras paralelas a las fibras de coldgeno. También estan presentes otras
proteinas como la fibronectina, osteopontina, osteocalcina y osteonectina (Safadi et al., 2009).

1.1.1 Células del tejido 6seo

Existen varios tipos celulares que participan en la formacion y remodelacion del tejido ds :Es
osteoblastos, los osteocitos y los osteoclastos. Estos tienen distintos origenes y funciones en los
complejos procesos de regeneracion ¢sea (Figura 2) (Tzelepi et al., 2009).

1.1.1.1 Osteoblastos

Los osteoblastos son células 6seas cuboidales que se localizan cerca de los vasos sanguineos y
son las responsables de la osteogénesis y la mineralizacion. Se localizan recubriendo las
superficies dseas en desarrollo y son capaces de responder a estimulos mecanicos para modular
los cambios de tamafio y forma del hueso. Los osteoblastos se originan a partir de células madre
mesenquimales (MSC) que, ante los estimulos adecuados, se comprometen con el linaje de los
osteoblastos (Brown et al., 2013; Safadi et al., 2009).

Estas células son productoras de la MEC del tejido dseo. Cuando alcanzan una determinada fase
de maduracién, la matriz de los osteoblastos se calcifica y alrededor del 20% de ellos se
transforman en osteocitos, quedando atrapados en pequefias cavidades llamadas lagunas
(Franz-Odendaal et al., 2006; Seeman, 2008).

1.1.1.2 Osteocitos

Se considera osteocito todo antiguo osteoblasto que madura y queda atrapado en la matriz
osea mineralizada (Schaffler et al., 2014). Derivan de MSC, son el tipo celular mas comun del
hueso y constituyen alrededor del 90-95% de todas las células dseas (Franz-Odendaal et al.,
2006; Safadi et al., 2009). Ademds, presentan numerosas proyecciones citoplasmaticas en
forma de dendritas extendidas que les permiten percibir estimulos mecanicos y la
comunicacion entre células. También detectan cambios en |a concentracién de iones y activan
el intercambio de estos entre la matriz 6sea y el liquido extracelular (Tzelepi et al., 2009). Por
tanto, mediante la estimulacion mecanica, los osteocitos influyen en las MSC, osteoblastos y
osteoclastos.

1.1.1.3 Osteoclastos

Por ultimo, los osteoclastos son células multinucleadas que median en la remodelacion de la
matriz dsea reabsorbiendo hueso vy, a diferencia de los osteoblastos y osteocitos, deriva de las
células madre hematopoyéticas (Safadi et al., 2009). Los osteoclastos se encuentran en las
lagunas de Howship, cavidades que surgen en los lugares donde se ha desarrollado su actividad
catalitica. Inicialmente, la secrecion de acido clorhidrico por parte del osteoclasto disuelve la
parte mineralizada de la matriz 0sea para, posteriormente, degradar la porcion proteica




mediante enzimas proteoliticas (Brown et al., 2013; Franz-Odendaal et al., 2006).

g coordinacién de la actividad de los osteoblastos, osteocitos y osteoclastos es fundamental
para mantener |a integridad, |la fuerza del esqueleto y garantizar la reparacién de fracturas y la
adaptacion del esqueleto a los cambios del organismo (Tzelepi et al., 2009). Comprender la
interaccion entre estas células oseas permite desarrollar estrategias terapéuticas en
enfermedades dseas.
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Figura 2. Proceso de formacion de osteoblastos, osteocitos yonodasros en el hueso. a)!g‘erenciacbn de las células
madre hematopoyéticas y maduracion de los osteoclastos. B) Diferenciacidn de las células madre mesenquimales y
maduracion de los osteoblastos. Estas células pueden ser destinadas a la apoptosis, a ser células de revestimiento dseo
0 a ser osteocitos. Figura adaptada de Kim et al. (). Kim et al., 2020).

1.1.2 Capacidad de regeneracidn del tejido dseo

El hueso es un tejido dindmico con capacidad de regeneracion espontanea siempre y que el
tamafio del defecto no supere los 2 cm o el 50% de pérdida circunferencial del tejido, a partir del
cual serd considerado un defecto critico. Sin embargo, este limite varia segun la edad del
paciente, su salud y |la habilidad del médico con el tejido. Ademas, las pruebas disponibles y los
tratamientos son escasos (Mauffrey et al., 2015; Nauth et al., 2011).

En condiciones normales, después de la lesién del tejido dseo se desencadena una cascada de
regeneracion de tejido de cuatro fases: inflamacion, formacion del callo blando, formacion del
callo duro y remodelacion. Inmediatamente después del dafio se forma un hematoma para
contener la hemorragia; fibroblastos, plaquetas, macrdfagos y otras células inflamatorias migran
hasta el lugar de la lesion secretando citoquinas y factores de crecimiento. El reclutamiento de
MSC del periostio y de la médula 6sea, claves en la regeneracidn dsea in vivo, se promueve
mediante estos factores secretados. En las siguientes fases, las fibras de coldgeno y la porcién
organica mineralizada de la matriz 6sea se combinan para formar un callo blando alrededor de
la lesion, convirtiéndose después en fibrocartilago. A continuacion, las MSC se diferencian en




osteoblastos en presencia de factores osteogénicos y van osificando el callo blando
gradualmente hasta conseguir un callo duro que se reemplazara, con la ayuda de osteoclastos,
por laminas muy organizadas de fibras de coldgeno paralelas (Figura 3) (Einhorn y Gerstenfeld,
2015; Schindeler et al., 2008; Vernon et al., 2012)
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Figura 3. Fases de la regeneracion espontdnea del tejido dseo en una fractura de fémur de ratén. Figura adaptada
de Gillman y Jayasuriya (Gillman y Jayasuriya, 2021)

1.2 TERAPIAS REGENERATIVAS DEL TEJIDO OSEQ

Existen actualmente distintas terapias regenerativas para el tejido dseo, tanto para el
fortalecimiento de los huesos como para el tratamiento de fracturas. Aungue este tejido posee
una capacidad intrinseca de regeneracion, en muchas ocasiones es necesaria la intervencion
humana. En aguellos casos en los que la fractura no supere el tamafio critico, la regeneracion
ocurre espontaneamente; sin embargo, si la lesién es mayor, se debe intervenir quirdrgicamente
(Mauffrey et al., 2015).

El tratamiento por excelencia en la regeneracion dsea es el injerto de hueso autdlogo. Este injerto
consiste en |a transposicion de una seccién de hueso de otra parte del cuerpo del propio paciente
al sitio del defecto. Se considera que los injertos de hueso autélogos poseen propiedades
osteoinductoras, osteoconductoras y osteogénicas, fundamentales para la regeneracion tisular
(Wang y Yeung, 2017).

La osteoinduccion es la capacidad de |as células pluripotentes de diferenciarse a células del tejido
oseo a partir de un estimulo. Un material osteoinductivo favorece |la migracion de células con
capacidad osteogénica y la vascularizacion, pero no es activo en cuanto a la diferenciacion
osteogénica de células pluripotentes. Por su parte, la osteointegracion implica el crecimiento del
hueso sobre una superficie, mientras que la osteogénesis hace referencia a la formacion ésea de
novo (Albrektsson y Johansson, 2001; Schmidt, 2021).

A pesar de que estos injertos autélogos son inmunocompatibles, econémicos y aparentan tener
una tasa de consolidacion mds alta en relacién con otros injertos o6seos, hay varios
inconvenientes que han impulsado el estudio de alternativas, como son la morbilidad del sitio
donante, la limitacion de la fuente de suministro y el riesgo de hemorragias graves (Schmidt,
2021; Wang y Yeung, 2017).




Otras alternativas son los injertos de origen alogénico y xenogénico, en el que el tejido a insertar
proviene de un donante humano diferente del paciente o de un animal, respectivamente. La
ventaja principal es que se interviene al paciente solamente en una zona del cuerpo, pero tienen
menos éxito debido a que pueden ser rechazados por el sistema inmune del paciente y son
menos osteoinductivos y osteoconductivos (Gillman y Jayasuriya, 2021).

Las matrices porosas, mads conocidas como scaffolds, y los sustitutos dseos sintéticos ya se estan
utilizando en clinica para |a regeneracion del tejido dseo. El coldgenoy la matriz desmineralizada
son los biomateriales mas utilizados, mientras que la hidroxiapatita, el fosfato de calcio y el
sulfato de calcio han cobrado relevancia como sustitutos sintéticos por ser una fuente ilimitada
de injertos con una elevada vida util (Valtanen et al., 2021). A pesar de carecer de osteoinduccion
y osteogénesis, se usan porgque favorecen la migracion, proliferacion y diferenciacion de las
células oseas (Valtanen etal., 2021). Por otro lado, la ingenieria tisular pretende desarrollar
soportes en los que se siembre las células progenitoras, como las MSC, para la formacion y
mantenimiento del hueso; pero conseguir una densidad de células lo suficientemente alta
dificulta el avance de esta técnica (Dimitriou et al., 2011; Valtanen et al., 2021).

1.2.1 Terapias basadas en células madre mesenquimales

Las células madre mesenquimales son células madre adultas pluripotentes que proceden de
muchas fuentes diferentes, como la médula dsea. Tienen capacidad de autorregenerarse y
diferenciarse en tejido adiposo, dseo o cartilaginoso, entre otros, por lo que resultan muy
interesantes como fuente celular en |a regeneracion osea (Oryan et al., 2017).

Para que una célula pueda ser considerada MSC han de cumplir tres criterios: ser capaces de
adherirse al plastico, expresar unos antigenos de superficie concretos y poder diferenciarse en
osteoblastos, adipocitos o condroblastos. Una MSC debe expresar los antigenos CD105, CD73 y
CD90 y presentar un fenotipo negativo para CD45, CD34, CD14 o CD11b, CD79a o CD19 y HLA-
DR (Dominici et al., 2006; Oryan etal., 2017). Las MSC utilizadas pueden ser alogénicas o
autodlogas y se suelen obtener de la médula dsea, a pesar de poder extraerse también del cordon
umbilical, tejido adiposo o de la placenta (Grayson et al., 2015; Oryan et al., 2017).

Cuando los defectos éseos son excesivamente grandes, es posible que los autoinjertos, los
injertos alogénicos y los xenogénicos no se lleguen a unir adecuadamente vy, por tanto, la
regeneracion osea no es optima (Oryan et al., 2017). Se ha demostrado que la regeneracion a
partir de células es mas eficaz que estas técnicas en cuanto a la mineralizacion, osificacion y
angiogénesis (Bianco y Robey, 2001; Fisher et al., 2016; Oryan et al., 2017).

La terapia mas sencilla y menos invasiva es la inyeccion de |a fraccion mononuclear de la médula
osea, que contiene MSC. Las células se obtienen mediante un aspirado de la médula continuando
con su aislamiento y expansion in vitro; se espera que, una vez inyectadas, sean capaces de
diferenciarse en osteoblastos y favorecer |la regeneracién del tejido dseo (Fernandez-Vallone
et al., 2013; Oryan et al., 2017).

La ingenieria tisular ha desarrollado otras técnicas para las situaciones en las que la inyeccidn de

las células no resulte efectiva. Las MSC se pueden combinar con matrices para distribuirlas en la




zona del defecto. Estas pueden ser prefabricadas, de forma que se colocan las células antes de
la implantacion, o inyectables, con los que se facilita la migracion in vivo de las MSC al defecto.
Es importante tener en cuenta las propiedades de la superficie del biomaterial que se esta
utilizando, ya que influyen en la bioactividad y biocompatibilidad de |as células (Liang et al., 2019;
Oryan et al., 2017).

La manipulacion ex vivo de las MSC supone importantes problemas en estas terapias. La
transdiferenciacion y la desdiferenciacion tras el trasplante, |a sensibilidad de las MSC en
entornos adversos o la baja supervivencia de las células son algunos de los inconvenientes que
se aprecian en estas técnicas, dificultando su aprobacion para terapias en la clinica (Fernandez-
Vallone et al., 2013; Grayson et al., 2015).

Mediante el cebado o el preacondicionamiento celular se intenta imitar las condiciones de las
MSC in vivo para facilitar la diferenciacion especifica y mejorar la eficacia terapéutica,
disminuyendo los inconvenientes de la manipulacion ex vive de las MSC en terapias
regenerativas (Noronha et al.,, 2019). Las estrategias de preacondicionamiento que se estan
llevando a cabo consisten en citoquinas o mediadores, hipoxia, firmacos, biomateriales y otras
moléculas como lipopolisacaridos (Noronha et al., 2019).

1.3 PIEZOELECTRICIDAD

La piezoelectricidad se define como el acoplamiento entre el comportamiento mecanico y
eléctrico de un material (Wang, 2007). Como se muestra en lafigura 4, una compresion o tension
mecanica, dependiendo de como se aplique |a fuerza sobre el material, lo deforma de tal manera
que se desplazan las cargas eléctricas. Consecuentemente, se altera el equilibrio entre ellas y se
generan cargas eléctricas netas en las caras externas a lo largo de toda la estructura (Ribeiro
et al., 2015). También puede ocurrir a la inversa, un material piezoeléctrico sometido a un voltaje
se deforma (Figura 4) (Wang, 2007).
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Figura 4. Efecto piezoeléctrico directo y reverso. Parte superior: una deformacion mecanica del material deriva en
una polarizacion eléctrica, generando electricidad. Parte inferior: el material es sometido a un voltaje y se deforma
mecdnicamente. Figura adaptada de Tandon et al. (Tandon et al., 2018).




La piezoelectricidad es un fendmeno extendido por diferentes tejidos del cuerpo humano, como
la piel, los tendones o el cartilago, pero también existen proteinas y nucleotidos piezoeléctricos;
incluso en la naturaleza se pueden encontrar materiales piezoeléctricos, como el cuarzo o la
madera (D. Kim et al., 2020). Es una propiedad intrinseca muy importante de estos compuestos
va que los estimulos eléctricos que se generan desempefian un papel fundamental interviniendo
en la funcionalidad biologica y en |a capacidad sensorial y adaptativa del organismo (D. Kimet al.,
2020).

Yasuda fue el primero que describid la piezoelectricidad en el hueso y, posteriormente, se
atribuyo a la presencia de las fibras de colageno de la parte orgédnica de la MEC (Fukada y Yasuda,
1957). Las hélices de colageno que componen la matriz del hueso tienen muchas unidades de -
CO- y -NH- que se encuentran en el enlace amida de los aminoacidos y, carecen de un centro de
simetria, caracteristica que presentan todos los cristales piezoeléctricos (D. Kim et al., 2020). Al
someter al hueso a una tensién mecanica, los grupos polares se reorientan, el coldgeno de las
fibras se polariza y cuando se deslizan las fibras entre si, se genera un potencial eléctrico (Fukada
y Yasuda, 1957; Oladapo et al., 2023; Zhou et al., 2016).

La piezoelectricidad del hueso es fundamental para el crecimiento y reparacion del tejido éseo,
ya que gracias a esta propiedad los huesos pueden adaptarse a la tension mecdnicay a las fuerzas
que se ejercen sobre ellos. El estimulo eléctrico que se genera a partir de las fibras de coldgeno
se transmite a los osteoblastos y estimula su proliferacion y diferenciacion. Estos potenciales
bioeléctricos son claves en la regulacion del crecimiento, la cicatrizacion y la regeneracion dsea
ya que afectan a muchos procesos celulares e influyen en |a diferenciacion de las MSC (Oladapo
et al., 2023; Rajabi et al., 2015).

Debido a la importancia de los estimulos eléctricos en muchos tejidos del organismo, la
estimulacién eléctrica suele utilizarse en la medicina regenerativa e ingenieria tisular (Maidhof
et al., 2012; Ravikumar et al., 2017). En un intento de mimetizar la capacidad regenerativa nativa
del tejido dseo, han surgido distintas estrategias de estimulacion eléctrica in vitro en tejidos
humanos, entre las que destacan la estimulacion eléctrica por acoplamiento directo, capacitivo
o inductivo y la estimulacion eléctrica mediada por un soporte de conductor o piezoeléctrico
(Guillot-Ferriols, Lanceros-Méndez et al.,, 2022). Todas ellas permiten generar un entorno
eléctrico sobre el cultivo celular semejante al que presentan las MSC durante la regeneracién, lo
cual constituye un importante avance en las terapias regenerativas del tejido éseo (Guillot-
Ferriols, Lanceros-Méndez et al., 2022).

1.4 MATERIALES PIEZOELECTRICOS PARA CULTIVO CELULAR

Los materiales piezoeléctricos han surgido como un posible enfoque para la regeneracion de
tejidos debido a su capacidad de generar un potencial eléctrico. Las propiedades fisicas, como la
morfologia o topologia, y mecanicas de cada material son fundamentales para garantizar la
migracién celular y optimizar el comportamiento piezoeléctrico (Tandon et al., 2018).

A diferencia de otros soportes de cultivo celular, los materiales piezoeléctricos pueden modular
la adhesién y el comportamiento celular mediante las cargas superficiales generadas a partir de
la deformacion. Estos materiales se pueden manipular ficilmente para que adopten la forma




deseada e incluso existen algunos biodegradables (Samadi et al., 2022). Ademas, como se ha
mencionado anteriormente, existen dispositivos de estimulacion externa que permiten controlar
las sefiales eléctricas sobre las células que se cultiven en ellos (Tandon et al., 2018).

Tanto el disefio como la morfologia y |a porosidad son pardmetros que se han de tener en cuenta
al elegir qué material bioactivo se va a utilizar y como se pretende sintetizar y funcionalizar. Se
han realizado soportes con estructura de microesfera, fibras, membranas porosas o incluso
hidrogeles (Ribeiro et al., 2015). En estos casos, los soportes se suelen fabricar por separacién
de fases, electrohilado, impresion 3D o microfluidica, entre otros (Samadi et al., 2022).

Los materiales piezoeléctricos mas utilizados en la regeneracion tisular pueden dividirse en dos
grandes sectores: |as piezoceramicas y los piezopolimeros. El fosfato tricalcico, el nitruro de boro
y el oxido de zinc son algunos materiales que pertenecen al primer grupo, mientras que el el
polihidroxibutirato, el poli-L-acido lactico y el poli(fluoruro de vinilideno) (PVDF) pertenecen al
segundo (Samadi et al., 2022). Los piezopolimeros se han utilizado sobre todo para el transporte
y liberacion de farmacos o para la regeneracion de tejidos que presenten estimulos eléctricos de
forma natural, como el tejido dseo, cartilaginoso, nervioso, cardiovascular o muscular (Wei y Dai,
2021).

1.4.1 Poli(fluoruro de vinilideno) (PVDF)

El PVDF es un fluoro polimero no biodegradable semicristalino de estructura quimica
(-CaH2F2-)n que destaca por su comportamiento inerte y su resistencia térmica y quimica.
Ademas, presenta un alto coeficiente piezoeléctrico que puede alcanzar valores de hasta -34 pC
N! (Gomes et al., 2010).

Gracias a su flexibilidad y no toxicidad, el PVDF se ha empleado en diversas aplicaciones
biomédicas como sensores, membranas o matrices inteligentes, entre otros (Ribeiro etal.,
2018). Se han llevado a cabo estudios con este piezopolimero para el crecimiento neuronal in
vitro, la cicatrizacion de heridas in vitro e in vive y la formacion dsea in vitro, entre otros (Rajabi
et al., 2015). También ha sido ampliamente estudiado como sustrato para el cultivo de MSC,
comprometiéndolas con el linaje osteogénico mediante la estimulacian eléctrica mediada por
sustrato (Guillot-Ferriols, Lanceros-Méndez et al., 2022).

Puede presentar cinco fases cristalinas diferentes (o, B, v, & y €), siendo las mas frecuentes a, B
y y; estas dos ultimas constituyen la fase electroactiva del PVDF(Ribeiro et al., 2018). Las fases a
y 6 estan relacionadas con la estructura TGTG' (alternante trans-gauche), mientras que la fase B
presenta una conformacion de cadena TTT (todo trans en zigzag), y la estructura T3GT3G'
(alternante (triple trans)-gauche) es caracteristica de las fases y y € (Figura 5)(Ribeiro et al., 2018;
Tandon et al., 2018).

En estas conformaciones de las cadenas, los dipolos se disponen paralelos entre si y
perpendiculares a la cadena polimérica (Tandon et al., 2018). La fase B electroactiva es la mas
interesante de estudiar, ya que presenta mayor polarizacion espontanea por celda unitaria, al
igual que mayor constante dieléctrica y coeficiente piezoeléctrico. La diferencia de

electronegatividad entre los atomos de fluor e hidrégeno de la estructuran crean un momento




dipolar neto, confiriéndoles dichas propiedades electroactivas (Guillot-Ferriols et al., 2021).
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Figura 5. Conformacién de cadena de las fases del PVDF. Conformaciones de las fases o, 8, y, & y £ del PVDF,
mostrando el carbono, el hidrdgeno y el flior que las constituyen. Figura adaptada de Guillot-Ferriols, Lanceros-
Meéndez et al., (Guillot-Ferriols, Lanceros-Méndez et al., 2022)

1.5 COMPOSITES CON NANOPARTICULAS MAGNETICAS

La magnetostriccion es la capacidad que posee un material magnético para deformarse en
presencia de un campo magnético; esta variacion es proporcional a la intensidad del campo
aplicado (P. Martins etal.,, 2015; P. Martins y Lanceros-Méndez, 2013). Normalmente, los
materiales que poseen esta propiedad se suelen utilizar como sensores, actuadores, entre otros
(P. Martins et al., 2015).

Un soporte magnetoeléctrico es aquel que tiene particulas magnetostrictivas embebidas en un
material piezoeléctrico (Guillot-Ferriols et al., 2020). Las propiedades de ambos componentes se
acoplan y permiten que la aplicacién de un campo magnético induzca un cambio en la
polarizacion eléctrica del material. A este fenédmeno se le denomina efecto magnetoeléctrico
(Guillot-Ferriols et al., 2020; P. Martins y Lanceros-Méndez, 2013).

Para promover la expansion y diferenciacion de MSC en soportes magnetoeléctricos es
interesante |la estimulacion magnetoeléctrica. Mediante esta técnica, el campo magnético
induce la deformacion del soporte, generando a su vez una sefial eléctrica que se transmite a las
células sembradas en ellos que favorece |a proliferacion y la diferenciacion osteogénica (Guillot-
Ferriols, Lanceros-Méndez et al., 2022). Sin embargo, en la practica hay incertidumbre sobre la
eficiencia de la estimulacion magnetoeléctrica ya que no hay un protocolo comun aceptado ni
homogeneidad en cuanto los parametros de estimulacién (Guillot-Ferriols, Lanceros-Méndez
et al., 2022).

La ferrita de cobalto, CoFe;04 (CFQ), es una nanoparticula magnetostrictiva con alta estabilidad
quimica y de facil procesamiento (P. Martins y Lanceros-Méndez, 2013). Ademas, favorece la
cristalizacion del polimero en el que estd embebido en su fase B electroactiva. Los compuestos
basados en P¥RF-CFO han sido muy estudiados para |a diferenciacion osteogénica en diferentes
morfologias (Fernandes et al., 2019; Garcia-Briega et al., 2022; Gongalves et al., 2015; Guillot-
Ferriols et al., 2020).




Debido a sus propiedades fisicoquimicas, las nanoparticulas de CFO son muy estudiadas para la
inoculacion de farmacos, imagenes por resonancia magnética o la sintesis de plataformas de
cultivo celular electroactivas (Ahmad y Zhou, 2017; Guillot-Ferriols et al., 2021; Jauhar et al.,
2016). No obstante, existe una falta de estudios adecuados sobre la carcinogenicidad y
genotoxicidad in vivo; la mayoria realizados in vitro indican que estas nanoparticulas pueden
inducir estrés oxidativo, apoptosis o alteraciones endocrinas (Ahmad y Zhou, 2017; Magaye
et al., 2012).

La magnetita de hierro (l11), Fe:04 (FE), por otra parte, es una nanoparticula magnética aprobada
por la Administracion de Alimentos y Medicamentos (FDA, del inglés U. S. Food and Drug
Administration) y que ha sido muy estudiada en |a administracion de farmacos para tratamientos
de cancer (Bobo et al., 2016; S. Li et al., 2020; Y. Wei et al., 2011). Ademas, hay estudios que
demuestran que la adicion de esta nanoparticula a membranas o matrices poliméricas favorece
la diferenciacion de las células dseas y, consecuentemente, |a reparacién del tejido éseo (Meng
et al., 2010; Xia et al., 2018).

La deformacion del polimero, en teoria, viene dada por lamagnetostriccion de las nanoparticulas
que estdn embebidas en su interior; sin embargo, el cambio en la forma y tamafio de estas
debido al campo magnético es muy pequefio en comparacién con la matriz polimérica. Asi pues,
se plantea la duda de si la deformacion del soporte se debe al cambio de forma de la
nanoparticula o es debida al magnetismo de la particula que, al estimular magnéticamente, se
mueve con mas magnitud dentro del material.

En este contexto, seria interesante evaluar las diferencias sobre la diferenciacion osteogénica de
soportes bioactivos de PVDF que contengan nanoparticulas magnetostrictivas o Unicamente
magnéticas; estudiando simultaneamente la estimulacion magnética y su efecto sobre la matriz
polimérica.
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2. OBIJETIVOS

Las terapias de regeneracion del tejido 6seo mediante el uso de células madre mesenquimales
humanas (hMSC) son una opcion efectiva para abordar los defectos del hueso debido a la
capacidad de autorrenovacién y diferenciacion a osteoblastos. Sin embargo, los resultados
obtenidos de la aplicacidn clinica en este enfoque han sido escasos, principalmente debido ala
variabilidad en la diferenciacion in vitro de las hMSC.

El hueso posee propiedades piezoeléctricas, atribuidas a la presencia de fibras de coldgeno
piezoeléctrico en su matriz extracelular. La compresién que sufren los huesos por la actividad
humana genera sefiales eléctricas fundamentales para las hMSC, las cuales tienen un papel clave
en el crecimiento, diferenciacion y regeneracion odsea. En la ingenieria tisular se emplean
materiales piezoeléctricos combinados con nanoparticulas magnetostrictiva que reproducen la
accion mecdnica de la actividad fisica. Estos materiales favorecen tanto la expansion y
diferenciacion in vitro de hMSC, como la reparacién de defectos dseos in vivo al ser implantados
en el organismo.

En este trabajo tenemos dos objetivos princigales. El primero es el desarrollo de un soporte de
cultivo inteligente en 2D, capaz de generar un campo eléctrico en respuesta a la aplicacion
externa de un campo magnético que permita la estimulacion y diferenciacion osteogénica in
vitro de las CMMh. Los soportes estaran fabricados con un polimero piezoeléctrico, el
poli(fluoruro de vinilideno) (PVDF), que contiene en su interior nanoparticulas de oxido de hierro
(1) y de ferrita de cobalto. Ademas, también se pretende evaluar el impacto de |a naturaleza de
la nanoparticula en la estimulacidon magnetoeléctrica para la diferenciacién osteogénica. Para
alcanzar estos objetivos, se han propuesto los siguientes objetivos especificos:

1. Sintetizar membranas de PVDF, PVDF-CFO y PVDF-FE por étodo de separacion de
fases inducida por no-solventes (NIPS).

2. Caracterizar las propiedades morfoldgicas, quimicas y térmicas de las membranas.

3. Funcionalizar las membranas con recubrimientos de coldgeno para reducir su
hidrofobicidad y favorecer la adhesion celular.
Realizar un ensayo de cultivo estimulada de hMSC en un biorggactor magnetoeléctrico.

5. Evaluar el impacto de |a naturaleza de las nanoparticulas en?adhesién, proliferacion

y diferenciacion de hMSC.
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3. MATERIALES Y METODOS

3.1 MATERIALES

Para |a sintesis de los soportes se utilizd PVDF (Solef® 6010 PVDF Homopolymer; Solvay, Espafia),
dimetilformamida (DMF; grado de sintesis, Scharlab, Espafia), oxido de ferrita de cobalto de 35-
55 nm didmetro (NanoAmor, EE. UU.), magnetita de hierro de 10 nm de diametro (Ferrotec, EE.
UU.), acido citrico anhidro (Sigma-Aldrich, EE. UU.) y etanol absoluto (Scharlab, Espafia).

El 3-aminopropiltrietoxisilano (APTES) y tetraetoxisilano (TEOS) utilizados en el recubrimiento de
las membranas fueron adquiridos de Sigma-Aldrich (EE. UU.), mientras que el dcido clorhidrico
(HCI) de Scharlab (Espafia). Para el injerto de proteinas y su posterior tratamiento se obtuvieron
el glutaraldehido (GA) y la glicina de Sigma-Aldrich (EE. UU.); el colageno tipo | de Cellsystems
(Alemania).

La solucion salina tamponada con fosfato de Dulbecco (DPBS), el piruvato sédico yla fibronectina
humana fueron suministrados por Sigma-Aldrich (EE. UU.). El medio Eagle modificado de
Dulbecco (DMEM) con alto contenido en glucosa (4,5 g/L) sin L-glutamina, la L-glutamina y los
aminoacidos no esenciales (NEAA) fueron adquiridos de Capricorn Scientific (Alemania), Lonza
(Suiza) y Biowest (Francia), respectivamente. La penicilina, la estreptomicina, |la fungizona y el
suero fetal bovino (FBS) provenian de Thermo Fisher Scientific (EE. UU.). De PromoCell
(Alemania) se adquirieron células madre mesenquimales humanas (hMSC) y el medio 2
comercial de crecimiento de células madre mesenquimales humanas.

De los materiales utilizados para el ensayo de adhesion celular se adquieron el paraformaldehido
y la azida sédica de Panreac (Espafia), el DPBS sin calcio ni magnesio de Corning (EE. UU) y tanto
el cloruro sodico como el cloruro magnésico hexahidrato de Scharlab (Espafia). De Sigma-Aldrich
(EE. UU.) se adquirieron la sacarosa, el HEPES, el Triton X-100, la albumina de suero bovino (BSA),
el Tween-20, el Sudan Black B y el anticuerpo primario monoclonal de ratén anti-vinculina
(V9131). El anticuerpo secundario de cabra anti-ratén Alexa Fluor™ 555 (A21424) y |a faloidina
Alexa Fluor™ 488 (A12379) fueron suministrados por Invitrogen (EE. UU.), mientras que el
Vectashield, un medio de montaje con 4 ',6-diamidino-2-fenilindol (DAPI) se obtuvo de Vector
Laboratories (EE. UU.).

Para los ensayos de proliferacion, el medio basal sin rojo fenol con el reactivo MTS y el kit Quant-
iT™ PicoGreen® dsDNA fueron adquiridos de Sigma-Aldrich (EE. UU.) e Invitrogen (EE. UU.),
respectivamente. La dexametasona, el dcido ascérbico y el B-glicerofosfato, utilizados en el
medio de diferenciacion osteogénica los reactivos se adquirieron de Sigma-Aldrich (EE. UU.). Par
ultimo, el kit colorimétrico Sensolyte® pNPP Alkaline Phosphatase Assay y la tincion de rojo
alizarina fueron suministrados por Anaspec (EE. UU.)y Sigma-Aldrich (EE. UU.), respectivamente,
mientras que el dcido acético (panreac) y el metanol por Panreac (Espafia).

3.2 METODO DE SINTESIS DE LOS SOPORTES BIOACTIVOS
3.2.1 Sintesis de membranas

Se prepararon diferentes membranas de PVDF con nanoparticulas de magnetita de hierro (ll1)
(PVDF-FE), con ferritas de cobalto (PVDF-CFO), asi como membranas sin nanoparticulas (PVDF).
Se sintetizaron mediante una separacion de fases inducida por un no-solvente (NIPS, del inglés
Non Solvent Induced Phase Separation), técnica que consiste en la precipitacion del polimero
sobre una superficie por inmersién en un bafio con un no-solvente. Se siguid para todas las
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membranas los protocolos de Guillot-Ferriols et al., (Guillot-Ferriols et al., 2020;Guillot-Ferriols
et al., 2021)

Se prepararon soluciones al 20% (p/v) PVDF en el disolvente dimetilformamida (DMF) bajo
agitacion a 60 °C. Para las membranas de PVDF-FE y PVDF-CFO se utilizaron nanoparticulas de
ferrita de cobalto o magnetita de hierro a una concentracién del 10% (p/v).

Se afiadid la misma cantidad de nanoparticulas y de acido citrico, a lo que se agregd el volumen
correspondiente de DMF y se disperso durante 4 horas en un bafio de ultrasonidos para facilitar
la dispersion de las nanoparticulas. Pasado este tiempo, se afiadié el PVDF y se mantuvo la
disolucion a 60 °C en agitacion mecdanica con palas de teflén hasta la completa disolucion del
polimero.

Una vez disuelto el polimero, se dejaron reposar las soluciones 30 minutos para eliminar las
burbujas de aire, se esparcieron sobre una placa de vidrio con un aplicador de pelicula
cuadrangular de 750 um (Neurtek, Espafia) y se sumergieron durante 30 minutos en un bafio de
etanol absoluto a 25 °C.

Una vez solidificadas, las membranas fueron separadas de los cristales y se llevaron a un bafio
de agua ultrapura durante 24 horas bajo agitacién, para eliminar el exceso de etanol y los restos
de DMF gracias a la afinidad del agua por el disolvente. Una vez lavadas, las membranas se
congelaron a -80 °C y luego se liofilizaron durante 24 horas.

Se sintetizaron también membranas solamente de PVDF para comparar los resultados obtenidos
y comprobar asi el efecto de la ferrita de cobalto y la magnetita de hierro sobre las células. El
procedimiento de sintesis fue similar al de las membranas con nanoparticulas, a excepcién de
que la solucion solo constaba del disolvente y el polimero.

3.2.2 Tratamiento de membranas con solucién APTES/TEOS

Debido a su alta porosidad, las membranas se trataron con los precursores de silice 3-
aminopropiltrietoxisilano (APTES) y tetraetoxisilano (TEOS) mediante una reaccién sol-gel,
adaptando el protocolo de Demirddgen, et al. (Demirddgen et al., 2014). Este proceso permite
rellenar los poros de la membrana y recubrir su superficie, facilitando la unién de proteinas para
el cultivo celular.

Se utilizaron TEOS y APTES como precursores, agua y etanol como disolventes y HCl 10% (p/p)
como catalizador de la reaccion. La relacion molar de la solucion TEOS/APTES: agua: etanol
absoluto: HCl fue 1:2:1:0.0185, teniendo en cuenta que de los precursores 0.2 M fue de APTES y
0.8 M de TEOS.

La solucidn fue agitada magnéticamente durante 1 hora y, posteriormente, se introdujeron las
membranas en la solucidn. Para asegurar que los poros de los polimeros fuesen rellenados, se
colocaron los recipientes con las membranas sumergidas en las disoluciones en una cdmara de
vacio durante 15 minutos. Pasado este tiempo, se mantuvieron las membranas durante 14 horas
a temperatura ambiente y se finalizé calentando las membranas durante 12h a 40 °C.

Con el objetivo de optimizar el recubrimiento de las membranas y asegurar el efecto
piezoeléctrico del PVDF sobre las células en cultivo, se prepararon disoluciones de APTES/TEQS
2,1,0.5,0.25, 0.125, 0.0625, 0.03125 M.
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3.2.3 Injerto de proteina

La superficie de las membranas de PVDF, PVDF-CFO y PVDF-FE se funcionalizd con coldgeno tipo
| para facilitar la adhesion y proliferacion celular, ya que es este colageno es el principal
componente de la MEC del tejido dseo. Se empled glutaraldehido (GA) como enlace entre los
grupos amino libres de las moléculas de APTES del biomaterial y Ia grupos amino del coldgeno.

Se adaptaron los protocolos de Kuddannaya et al. (Kuddannaya et al., 2013) y Xue et al. (Xue
et al., 2014). Brevemente, se colocaron discos de 8 mm de didmetro de los tres tipos de
membranas en 1 mL de GA al 0,5% (v/v) durante 1 hora, se hicieron dos lavados con agua
destilada, se sumergieron en 1 mL de coldgeno tipo | al Img/mL durante toda la noche y se
volvieron a lavar dos veces con agua destilada. Este proceso se repitid una vez mas sobre las
membranas ya injertadas para aumentar |a cantidad de proteina inmovilizada en la superficie.
El proceso fue llevado a cabo en tubos Eppendorf de 1.5 mL en un régimen de agitacién de 360°
mediante un agitador rotatorio (rotador PTR-35, Grant-Bio, EE. UU.).

3.2.4 Tratamiento con glicina

Todas las membranas fueron tratadas con una solucion de glicina para neutralizar |a citotoxicidad
potencial de los grupos aldehido libres del GA que pudieran no haber reaccionado con el
colageno. Se sumergio cada membrana en 1 mLde disolucion de glicina 0.2 M en agua ultrapura,
agitada previamente durante 20 minutos, y se dejaron toda la noche en régimen de agitacion de
360°, finalizando con dos lavados con agua al dia siguiente.

3.2.5 Desinfeccion

Con el objetivo de desinfectar las membranas y de prepararlas para el cultivo, todos los soportes
fueron lavados con etanol y agua. Se sumergieron dos veces en etanol 70% durante 15 minutos,
dos en etanol 50% durante 10 minutos, dos con etanol 50% durante 5 minutos y tres con agua
ultrapura durante 10 minutos. Se usaron tubos Falcon de 15 mL en el agitador rotatorio de 360°.
Posteriormente, se colocaron las membranas de 8 mm individualmente en el fondo de varias
placas de 48 pocillos, con la cara superior, en contacto con el aire durante la sintesis de las
membranas, mirando hacia arriba. Después, se esterilizaron con luz ultravioleta 30 minutos por
cada cara y se lavaron en solucidn salina tamponada con fosfato de Dulbecco (DPBS) para
eliminar posibles restos de etanol. Posteriormente esta se reemplazé con medio de cultivo basal
sin FBS para pre acondicionar las membranas hasta el tratamiento con fibronectina.

3.3 METODOS DE CARACTERIZACION DE LOS SOPORTES

3.3.1 Determinacion del espesor

El espesor de las membranas se midié con el instrumento Dualscope MPOR (Fischer, Alemania).
Se tomaron tres medidas en cada muestra y se hizo la media de las medidas para el PVDF, PVDF-
CFO y PVDF-FE.
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3.3.2 Microscopia electrdnica de barrido de alta resolucién de emision de
campo (FESEM)

La morfologia de las membranas y la disposicion de las nanoparticulas fueron analizadas con el
microscopio electrénico de barrido de emisién de campo (FESEM, del inglés Field Emission
Scanning Electron Microscopy). Estos equipos se basan en un barrido de haz de electrones sobre

la superficie de la muestra que permite visualizar la muestra en un monitor.

Se estudié la superficie y el corte transversal de las membranas de PVDF, PVDF-CFO y PVDF-FE.
Para visualizar el corte transversal se congelaron en nitrogeno liquido para que la estructura
interna de cada soporte no variase. Antes de introducir las muestras en el microscopio Ultra 55
(Zeiss, Alemania), fueron recubiertas con platino durante 90 segundos siguiendo un protocolo
estandar de pulverizacion catddica (JFC 1100; JEOL, Japdn), con la finalidad de minimizar el
efecto de carga en el PVDF.

3.3.3 Espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (FTIR)

Para estudiar la fraccion cristalina de las fases del PVDF en las membranas realizé una
espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (FTIR, del inglés Fourier-transform
infrared spectroscopy). Se uso un espectrometro Bruker ALPHA FTIR (Bruker, EE. UU.) en modo
de reflectancia total atenuada (ATR) de 4000 a 400 cm™a una resolucién de longitud de onda de
4 cmy se analizaron muestras de las tres membranas por separado.

Este equipo mide la diferencia entre la radiacion emitida y la que llega al detector en cada
intervalo de longitud de onda. De este modo, |a radiacién que atraviesa la muestra detectada
serd mayor o menor segun la absorcion de la muestra en cada intervalo. La informacion que
aporta el equipo esta relacionada con la energia de vibracidn caracteristica de cada enlace
quimico presente en la muestra y, por tanto, dara informacion sobre el contenido de las

diferentes fases cristalinas que compongan cada membrana.

La fraccion cristalina correspondiente a la fase a (Fo) y a la fase electroactiva (Fes), que
comprende B y y en conjunto, se calculan mediante el método descrito por Cai et al (Cai et al.,
2017) (Ecuacion lay 1b)

Agao
Fea (%) = * 100 Ec1a
840) A763 + Agao
K763

Fy (%) = 100 — Fgy Ec. 1b

Fes: fraccion de la fase electroactiva; Fu: fraccion de la fase alfa; Agan v A7s3: absorbancia a 840 cm ! (pico caracteristico
para las fases beta y gamma) y 763 cm™ (pico exclusivo de la fase ), respectivamente; Kgy v K7ga: coeficiente de
absorcidn a B40 y 763cm’), que corresponden a 7.7 x 10%y 6.1 x 10° em?-mol ™, respectivamente (Cai et al., 2017).

Basandonos en el trabajo de L. A. Martins et al, (L. A. Martins et al., 2022) se realizd una
deconvolucion de los espectros FTIR entre 1140 y 1300 cm™ para aislar los picos exclusivos de
absorbancia de |as fases gamma y beta a 1234 cm™ y 1275 cm™, respectivamente. De esta forma

15




se pudieron obtener los porcentajes individuales del polimero en fase B y en fase y con las
ecuaciones 2a y 2b.

A1275 E
Fe (%) = F, —="  }-100 c.2a
b (%) k4 (A1275 + A1234)

Fy (%) = 100 — Fg Ec. 2b

Fp: fraccidn dn fase beta; Fy: fraccién de la fase gamma; Fea: fraccion de la fase electrntiva; Aiz75: absorbancia del
pico de 1275 cm® caracteristico de |a fase beta; Ajaq: absorbancia del pico de 1234 cm-! caracteristico de la fase
gamma (L. A. Martins et al., 2022).

3.3.4 Calorimetria diferencial de barrido (DSC)

El grado de cristalinidad de cada fase del polimero condiciona el comportamiento térmico de
cada muestra. Se decidi6é estudiar por calorimetria diferencial de barrido (DSC, del inglés
Differential scanning calorimetry) las propiedades térmicas del PVDF, PVDF-CFQO y PVDF-FE con
el equipo DSC Pyris 8000 (PerkinElmer, EE. UU.) en una atmosfera de nitrogeno seco. El equipo
consta de dos hendiduras en las que se colocan dos capsulas de aluminio, una vacia y otra que
contiene la muestra. Se proporciona a cada cdpsula un potencial de energia concreto, de manera
que en todo momento tengan la misma temperatura; en cada una se aportard un potencial
diferente, dependiendo de lo que contenga la cédpsula. Como resultado, el equipo genera un
termograma que muestra la diferencia de potencial aportado en funcidon de la temperatura.

Las muestras, introducidas en cdpsulas de aluminio, se calentaron desde 0 °C hasta 200 °Ca una
velocidad de 20 °C/min, seguido de una etapa isotermaa 200 °C y un enfriamiento desde 200 °C
a0°C.

A partir del termograma resultante se obtuvo |a entalpia de fusion (AHs) a partir del drea del pico
de fusion, la temperatura de fusidn (Tm) y se calculé la fraccién cristalina (Xc) de las membranas
utilizando |la ecuacion 3.

B AHs
~ xAHg + AHg + AH,

AX, 100 Ec.3

Xc: fraccidn cristalina; AHs: entalpia de fusidn; x, y, z: porcentaje de las fases a, By v, respectivamente, obtenidas de
Ec. 1b, Ec. 2a y Ec 2b; AHq, AHp y AHy: entalpias de fusién de muestras con estructuras 100% cristalinas en fase alfa,
betay gamma, que corresponden a 93.07, 103.40 y 104.6 J/g, respectivamente (L. A. Martins et al., 2022).

3.3.5 Andlisis termogravimétrico (TGA)

El andlisis termogravimétrico (TGA, del inglés thermogravimetric analysis) se realizé en el equipo
de TGA Star System (Mettler Toledo, Suiza). El TGA es una técnica que estudia los cambios en la
masa de una muestra en funcion de la temperatura, durante un calentamiento o enfriamiento
controlado. Cada muestra se coloca en una cédpsula de alimina, pesada previamente por el
equipo, y a medida que la temperatura va cambiando, se va registrando la masa de la muestra.
En este caso se hizo un calentamiento para evaluar el rango de estabilidad térmica del polimero
en cada una de las membranas. El andlisis se realizd calentando desde 30°C hasta 800°C a una
velocidad de 10°C/min con una purga de nitrogeno a 20 mL/min.
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3.3.6 Deteccion y cuantificacion de colageno

La presencia de colageno tipo | en la superficie de las membranas se evalud siguiendo el
protocolo de deteccion de hidroxiprolina de Kafienah y Sims (Kafienah y Sims, 2004). Se estimo
la cantidad de colageno en nuestra muestra teniendo en cuenta que el contenido en
hidroxiprolina del coldgeno es alrededor del 13% (lgnat’eva etal.,, 2007). Al ser un ensayo
colorimétrico la absorbancia se leyé a 570 nm en un lector de microplacas Victor3 (Perkin Elmer,
EE. UU.).

3.4 [ENSAYOS DE CULTIVO CELULAR

Se realizaron tres cultivos celulares: adhesién inicial a las 24 horas, expansion y diferenciacion
osteogénica con y sin estimulacion magnetoeléctrica. Las células siguieron el mismo tratamiento
en los tres cultivos hasta la siembra en gota en los soportes, por lo que se utilizé una placa con
48 pocillos para estudiar |a adhesion, otra para la expansion y dos para la diferenciacion de las
MSC. Cada uno de estos cultivos se analizaron mediante distintas técnicas, explicadas mas
adelante.

Se emplearonlulas madre mesenquimales humanas (hMSC). Las hMSC sa descongelaron y se
expandieron durante 48 horas en matraces T75 en un medio comercial para la expansion de
células madre mesenquimales humanas con 100 U/mL de penicilina y 100 pg/mL de
estreptomicina. El coctel de aminodcidos y factores de crecimiento de este medio comercial
favorece una buena proliferacién tras la descongelacién. Pasadas las 48 horas, se cambio el
medio por un medio de expansion basal casero que contenia medio Eagle modificado de
Dulbecco (DMEM) con alto contenido en glucosa (4,5 g/L) sin L-glutamina, con un 10% (v/v) de
suero fetal bovino (FBS), L-glutamina 4 mM, 70 U/mL de penicilina, 70 pg/mL de estreptomicina,
0,25 pg/mL de fungizona, aminoacidos no esenciales 1X (NEAA) y piruvato sodico 1 mM. Las
células fueron incubadas en ambos casos a 37°C en una atmodsfera con un 5% de CO,,
sustituyendo el medio por medio fresco cada 48-72h.

Cuando las células alcanzaron el 80% de confluencia, se cambié el medio basal a las células por
un medio de ayuno para sincronizar el ciclo celular, consistente en medio basal con solo un 1%
(v/v) de FBS. Tras 12h en medio de ayuno se cambid a medio basal con un 10% (v/v) de FBSy se
dejo reposar a las células durante 3h. Simultdaneamente, ya en las placas de 48 pacillos, se
incubaron durante 1 hora a temperatura ambiente los soportes en una solucién de fibronectina
humana a 20 pg/mL para incrementar la adhesién celular. Transcurrido este tiempo, se
sembraron las células depositando sobre los materiales una gota de 50 pL de medio basal sin
FBS con las células a |la densidad requerida para cada experimento; este medio permite que las
células se adhirieran psimero a la fibronectina de los materiales en lugar de a las proteinas del
suero. Tras confirmar |a adhesién de las células a la superficie, se afiadié a cada pocillo 250 pL
de medio basal con un 12.5% (v/v) de FBS, con el objetivo de que la concentracidn final de FBS
fuese un 10% (v/v).

Se utilizaron cubreobjetos de vidrios de 8 mm de didmetro autoclavados como control y se
utilizaron anillos de silicona para evitar que |las membranas flotaran dentro de los pocillos. Todos
los experimentos posteriores se llevaron a cabo con hMSC en pase 2.
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3.4.1 Adhesidn celular inicial

En este cultivo, se sembraron las células a una densidad de 2 x 10° células/cm?tanto en los vidrios
como en la superficie de las membranas de PVDF, PVDF-CFO y PVDF-FE. Se escogid una densidad
de siembra baja para obtener células individualizadas que facilitaran el analisis de imagen
posterior.

La adhesién celular inicial en los materiales se evalio mediante tinciones de vinculina, 4',6-
diamidino-2-fenilindol (DAPI) y faloidina a las 24h de la siembra. Transcurrido este tiempo, se
fijaron las células con una solucién de paraformaldehido al 4% (v/v) durante 20 minutos y
posteriormente se lavaron con DPBS sin calcio ni magnesio. En caso de no realizar el ensayo el
mismo dia, las muestras se almacenaron en azida sddica 0.05% (p/v) hasta el momento de las
tinciones. Se incluyeron al menos tres réplicas biolégicas de cada condicién: PVDF, PVDF-CFO,
PVDF-FE y vidrios.

Para realizar la inmunoﬁncién,imero se permeabilizaron las muestras fijadas con un tampoén
de permeabilizacion (sacarosa 300 mM, NaCl 50 mM, hexahidrato de MgCl2 3 mM, HEPES 20
mi, Tritdn X-100 0.5% (v/v), pH #&) durante 10 minutos a temperatura ambiente para, después,
bloquearlas en una solucidn de albimina de suero bovino (BSA) al 1% (p/v) en DPBS 1X/0,1%
(v/v) Tween-20 durante 1 hora a temperatura ambiente. Después de lavar 3 veces con
DPBS1X/0,1% (v/v) Tween-20 se incubaron las membranas con el anticuerpo primario
monoclonal de raton anti-vinculina (1:400) a 4 °C durante toda la noche.

Al dia sigugante, Es muestras se lavaron tres veces durante 5 minutos con DPBS1X/0,1% (v/v)
Tween-20 y se incubaron con el anticuerpo secundario de cabra anti-ratén Alexa Fluor™ 555
(1:100) y con Faloidina Alexa Fluor™ 488 (1:300) durante 2 horas a 37 °C. Tras otros tres lavados
de 5 minutos, las membranas fueron sufflergidas durante 20 minutos en una solucién de Sudan
Black siguiendo el protocolo descrito en Morales-Roman et al. (Morales-Roman et al., 2019). Esto
se debe a la autofluorescencia del PVDF que dificulta la obtencién de imagenes de las células de
calidad. Por ultimo, se lavaron 3 veces con DPBS, se afiadio el medio de montaje con DAPI y
analizaron en el microscopio de fluorescencia Nikon Eclipse 80i.

Serealizaron al menosimagenes de 28 células de cada soporte, incluido el vidrio, y se procesaron
mediante el programa de andlisis de imagenes FIJI (Fiji s Just Imagel). Las células se segmentaron
individualmente para obtener mascaras binarias de sus nucleos y citoplasmas, utilizando para
las ultimas imagenes del citoesqueleto de actina. La segmentacidn se llevé a cabo por umbrales
de gris (seleccion de rangos de intensidad de gris dentro del histograma de cada imagen) de
forma manual para las del citoesqueleto y automatizada con una macro para los nucleos (anexo
IV). Posteriormente, se limpiaron y perfeccionaron las mascaras y, finalmente, se tomaron
medidas morfométricas de las mascaras: drea, circularidad, relacion de aspecto, solidez y
redondez (anexo VI).

3.4.2 Proliferacion celular
Las hMSC fueron sembradas a una densidad de 8 x 10® células/cm?, cambiando el medio basal
de expansion cada 48-72 horas. Para estudiar la expansién de las células se realizaron dos
técnicas de analisis: un MTS y una cuantificacion de ADN total.

3.4.2.1 MTS

El MTS (3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-5-(3-carboximetoxifenil)-2-(4-sulfofenil)-2H-tetrazolio) es un
ensayo colorimétrico destructivo directamente relacionado con la viabilidad celular. El MTS es
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un tetrazoilo que es reducido a un tinte de %rmazén, soluble en el medio de cultivo (Kamiloglu
et al., 2020). Esta reduccion |a llevan a cabo enzimas deshidrogenasas dependientes de NAD(P)H
de células que son activas metabdlicamente, es decir, viables.

El ensagw se realizo sustituyendo el medio basal por medio basal sin rojo fenol con el reactivo de
MTS y se midio la densidad éptica a 490 nm en un lector de microplacas Victor3 (PerkinElmer,
EE. UU.). Se incluyeron al menos tres réplicas bioldgicas para hacer el ensayo a dia, 3y 5.
Ademas, también se analizaron membranas sin cultivar para determinar si el material daba sefial
a la longitud de onda ensayada.

3.4.2.2 Cuantificacion ADN total

En los dias 2 y 4 se realizo otro ensayo colorimétrico para comprobar la proliferacion celular en
nuestros materiales. PicoGreen es un colorante que se intercala en el ADN y emite una sefial de
fluorescencia proporcional a la cantidad de ADN de la muestra (Holden et al., 2009). Permite
cuantificar ADN total en |la muestra analizada, tanto de células viables como no viables.

Se congelaron las membranas y vidrios con las células adheridas a -80 °C hasta el dia que se
realizd el ayo con el kit Quant-iT™ PicoGreen® dsDNA, siguiendo las indicaciones del
fabricante. Se midio la densidad optica a 520 nm en un lector de microplacas Victor3
(PerkinElmer, EE. UU.). La cantidad total de ADN se obtuvo a partir de una curva de calibrado con
estandares de ADN conocidos.

3.4.3 Diferenciacion osteogénica

En este caso, las células se sembraron a una densidad de 10* células/cm?. Al alcanzar el 90% de
confluencia, se cambid el medio basal por medio osteogénico, siendo este igual al medio basal,
pero afiadiendo dexametasona 100 nM, dcido ascorbico 200 uM y B-glicerofosfato 10 mM. En
ese momento, la mitad de las muestras se transfirieron a un biorreactor con estimulacion
magnética, dejando la otra mitad como control negativo. Ambas se cultivaron durante 21 dias a
37 °C con un 5% de CO,, sustituyendo el medio por medio fresco cada 2-3 dias.

Para evaluar el efecto de los soportes bioactivos sobre |a diferenciacion osteogénica de las hMSC
se analizaron los niveles de la fosfatasa alcalina y el nivel de mineralizacion en losdias 14y 21 de
cultivo.

La estimulacion magnetoeléctrica vino dada por un biorreactor magnético disefiado por Castro
et al,, (Gastro et al., 2020) capaz de producir un desplazamiento lateral de imanes de neodimio
debajo de los pocillos de la placa de cultivo, generando un campo magnético. Las muestras se
estimularon durante 272 horas con un desplazamiento de los imanes de 10 mm a una frecuencia
de 0,3 Hz. Se aplicd un programa de estimulacion basado en la actividad humana diaria,
simulando los ciclos de movimiento y reposo del cuerpo humano, y que comprende ciclos de 16
horas de estimulacién y 8 horas de inactividad, estando el primero dividida en ciclos de 5 minutos
de actividad y 25 minutos de reposo.

3.43.1 Deteccion de la actividad de la fosfatasa alcalina (ALP)

La actividad de |a fosfatasa alcalina es un marcador temprano de la diferenciacién osteogénica
(Hoemann et al., 2009). Es un ensayo colorimétrico que permite cuantificar la enzima fosfatasa
alcalina presente en una muestra, ya que laintensidad de la sefial esta directamente relacionada
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con la cantidad de enzima.

A dias 14 y 21, se recogio el sobrenadante de las muestras, tras dos dias desde el ultimo cambio
de medio fresco, para realizar el ensayo. Se uso el kit colorimétrico SensolLyte® pNPP Alkaline
Phosphatase Assay, siguiendo las instrucciones del fabricante. Los sobrenadantes de 14 dias se
almacenaron a -80°C hasta la realizacion del ensayo. Se cuantificd la enzima a partir de una curva
de calibrado.

3.43.2 Tincion rojo alizarina

Durante |a diferenciacion osteogénica, las células comienzan a sintetizar y secretar componentes
de |a matriz extracelular formando una estructura en la que se van depositando iones de calcio
y fosfato (Rodriguez et al., 2004). Para analizar la mineralizacidén ésea, los depositos de calcio
pueden ser detectados mediante una tincién de rojo alizarina, colorante que se une aiones de
calcio(Hoemann et al., 2009).

Las muestras se incubaron con una solucién de rojo alizarina al 2% (p/v) ajustando el pH a 4,2.
Para cuantificar los depdsitos de calcio se llevd a cabo una extraccion del tinte de la matriz
mineral con una disolucién acuosa con un 10% (v/v) de acido acético y un 20% (v/v) de metanol,
siguiendo el protocolo de Lavenus et al (Lavenus et al., 2011).La absorbancia se leyd a 570 nm
enun lector de microplacas Victor3 (Perkin Elmer, EE. UU.). Se incluyeron membranas tefiidas de
los distintos materiales para evaluar si existia una sefial inespecifica por la absorcion del tinte en
la membrana y su posterior liberacidn por difusién, asi como membranas sin tefiir para evaluar
una posible reaccién con los materiales.

3.5 ANALISIS ESTADISTICOS

En primer lugar, se verifico la normalidad mediante la prueba de Shapiro-Wilk, y la
homocedasticidad con la prueba de Levene. Para aquellas muestras que cumplian ambas
condiciones, se realizd un analisis ANOVA unidireccional seguido de una prueba de
comparaciones multiples de Turkey (significativo si p-valor<0.05). En el caso de las muestras que
no cumplian la normalidad y la homocedasticidad, se utilizd una prueba no paramétrica de
Kruskal-Wallis, seguida de la prueba de comparaciones multiples de Dunn (significativo si p-
valor<0.05). Los analisis estadisticos se llevaron a cabo utilizando Excel y Graphpad Prism 9.0.
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4. RESULTADOS Y DISCUSION

4.1 MICROESTRUCTURA Y CARACTERIZACION FiSICA DE LOS SOPORTES
DE PVDF, PVDF-CFO Y PVDF-FE

La sintesis de las membranas de PVDF, PVDF-CFO y PVDF-FE se realizd mediante separacion de
fases inducida por no disolventes (NIPS) utilizando el etanol como no-solvente. Al sumergir una
ldmina de disolucién de PVDF en DMF en etanol, el disolvente y el no-solvente se mezclan
produciendo la precipitacion del polimero que cristaliza en forma de esferulitas, apreciables
claramente en la figura 6. De esta manera se forma una membrana porosa. La microestructura
de la superficie puede ser diferente de la del centro de la membrana porque en la superficie el
intercambio de disolvente y no-solvente es mas rdpido. La naturaleza o tipo de disolvente
utilizado tiene un fuerte impacto en la morfologia de los soportes; el etanol disminuye la
velocidad de este intercambio, permitiendo que la cristalizacion suceda antes. En consecuencia,
da lugar a membranas de superficie lisa, sin gargantas (Guillot-Ferriols et al., 2021; Liu et al.,
2011).

Se confirmd |a presencia de esferulitas en la superficie de las membranas de PVDF-CFO y PVDF-
FE (Figura 6b-c), las cuales corresponden a |as regiones cristalinas del PVDF, pero en el PVDF no
son evidentes (Figura 6a). Esta diferencia entre las membranas con y sin nanoparticulas evidencia
el elevado impacto que tienen las nanoparticulas en la cristalizacion del PVDF. Ademds, se puede
apreciar que la estructura interna de la membrana es mas homogénea y menos porosa cuando
el polimero carece de nanoparticulas, atribuible a dicha diferencia de tamafio de las esferulitas
(Figura 6d-f).

PVDF PVDF-CFO PVDF-FE

Figura 6. Imdgenes de la superficie y seccion transversal de membranas de poli(fluoruro de vinilideno) (PVDF), PVDF
con ferritas de cobalto {PVDF-CFO) y PVDF con magnetita de hierro (PVDF-FE) producidas por separacion de fases
inducida por un no-solvente. a), b), c) Superficie porosa. Barra de escola 1 um. d), e), f) Seccion transversal. Barra de

Superficie

Seccién
transversa

escala 50 um

Este resultado coincide con estudios anteriores similares, en los que se comparo el didmetro de
las esferulitas de PVDF y PVDF con nanoparticulas (L. Li et al,, 2015; Supriya et al,, 2019). En
ambos estudios se relaciond el crecimiento de los cristales con el posible papel de las
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nanoparticulas como centro de nucleacion durante la cristalizacién de forma que, a mayor
diametro de Iasnarticulas, mayores son las estructuras formadas a partir de ellas. Por otro lado,
Guillot-Ferriols et al.,, (Guillot-Ferriols et al, 2020) propuso que este incremento de tamafio
podria deberse a las diferencias en los protocolos de sintesis de las membranas. Un proceso mas
largo, al igual que el uso de agitacion mecanica y ultrasonidos en PVDF-CFO y PVDF-FE, podria
promover |la nucleacion y el crecimiento de las esferulitas, lo que se reflejaria en un aumento de
su tamafo.

En |a literatura se encontraron muy pocos estudios que investigasen el efecto de la magnetita de
hierro sobre el PVDF. Bhatt et al, (Bhatt et al., 2011) estudiaron la estructura de composites de
PVDF-FE, obteniendo resultados similares a los de este estudio: las membranas son porosas y las
agregaciones de nanoparticulas se encuentran en la superficie y en los poros. Asi pues, se
demuestra que ambas nanoparticulas modifican la estructura interna de las membranas.

También se han encontrado diferencias en cuanto al grosor de las membranas después de
liofilizarlas, obteniendo un espesor medio de 205 + 47, 157 + 11 y 116 + 20 um para el PVDF,
PVDF-CFO y PVDF-FE, respectivamente. Como esperdbamos, el grosor de la membrana una vez
liofilizada es mucho menor que 750 pum, espesor de la |amina liquida original de disolucién de
PVDF en DMF; probablemente esta reduccion se deba a la difusion del disolvente fuera de la
membrana. Por tanto, se puede confirmar que la adicion de CFO y FE tienen efectos sobre la
anchura de las membranas, siendo mas gruesas las membranas de PVDF-CFOQ.

Por otro lado, el estudio de las fases cristalinas de PVDF es fundamental para el cultivo
estimulado magnetoeléctricamente ya que el efecto sobre las células dependerd de las fases
electroactivas del PVDF. Las fases B y y son las electroactivas y, por tanto, de las que depende la
piezoelectricidad del PVDF. NIPS es una técnica que, ademas de en la microestructura, influye en
la orientacion de las cadenas de PVDF, por lo que es capaz de influir en |as fases electroactivas.

Mediante la espectroscopia infrarroja con transformada de Fourier se identificaron los picos
caracteristicos de la fase a, B y v, representados en la figura 7 (L. A. Martins et al., 2022). Para
diferenciar entre la fase B y la fase y se utilizaron los picos a 1234 em™ y 1279 cm?,
respectivamente, ya que son exclusivos de cada una de ellas. Utilizando las ecuaciones 1a y 1b
fue posible obtener el porcentaje de fase a, Fq, respecto al conjunto de fases electroactivas B +
v, Fea, mientras que con las ecuaciones 2ay 2b se calculd |a proporcion entre las fases Byy, Fpy
Fy(Tabla 1). Para aislar los picos exclusivos de las fases B y y se realizd una deconvolucién entre
1140 y 1300 cm™ (ver anexo ). Se puede observar que la fase a es mucho mayor en PVDF que
en PVDF-CFO y PVDF-FE, por lo que se confirma la presencia de nanoparticulas magnéticas
produce la nucleacidn de los cristales en las fases electroactivas.
1

GuiIIot-FerrioIsg al., (Guillot-Ferriols et al,, 2020) mencionan que el incremento de la fase B, la
mads electroactiva, estd relacionado con |a presencia de CFO. Observando la tabla 1, se puede ver
claramente que esto se cumple para los soportes sintetizados y, ademas, parece que la presencia
de la ferrita de hierro también tiende a aumentar la fase B del polimero. La fase y también ha
aumentado ligeramente al introducir las nanoparticulas en el polimero, aunque es mas similar
en las tres condiciones. La fase B es la mas afectada, probablemente, por la carga de las
particulas, ya que en esta fase las cargas del PVDF estan opuestas e interacciona con CFO y FE.
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Estos resultados confirman que los soportes bioactivos de PVDF-CFO y PVDF-FE presentan un

potencial piezoeléctrico elevado.

—FVDIF
PVDF-CFO

PVDF-FE

osrbancia

Ab

pa— L |

350 550 750

Longitud de onda (cm™)

1150

Figura 7.Espectro de la espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (FTIR) de membranas de poli(fluoruro
de vinilideno) (PVDF), de PVDF con ferritas de cobalto (PVDF-CFO) y de PVDF con magnetita de hierro (PVDF-FE).
Los picos caracteristicos de la fase o (614, 763, 795, 975 cml), fase 6 (1276 emY), fase y (1234 cmrl) y de B+y (840 cnr

1) del PVDF estdn representados en negro.

Tabla 1. Fracciones de las fases cristalinas y cristalinidad total de las membranas de poli(fluoruro de vinilideno)
{PVDF), de PVDF con ferritas de cobalto (PVDF-CFO) y de PVDF con magnetita de hierro (PVDF-FE).

PVDF-FE

82

18
33

49

PVDF
Fea (%) 63
Fa (%) 37
Fg (%) 22
F, (%) a1
X, (%) 6

77

Ademas de estudiar las fracciones cristalinas de cada fase, utilizando los resultados obtenidos

por FTIR, también se calculd la fraccién cristalina total de las membranas a partir del DSC. Los

termogramas DSC de 0 a 200°C se muestran en la figura 8, donde se representa el flujo de calor
y las temperaturas de fusion (Tnm) en los dos barridos de calentamiento en cada tipo de

membrana. Empleando la ecuacion 3 se obtuvo la fraccion cristalina de las tres membranas.

La cristalinidad del PVDF (86%) fue mas elevada que la del PVDF-FE (77%) y la del PVDF-CFO
(67%), resumidas en la tabla 1, coincidiendo con lo evidenciado en otros esn:lios en los que se
describe el efecto de CFO y FE sobre el PVDF (Bhatt et al, 2011; P. Martins et al,, 2012; Suresh
et al., 2017). Segun P. Martins et al., (P. Martins et al,, 2012) seria posible atribuir la disminucién
de la cristalinidad a la restriccion del movimiento de las cadenas poliméricas por la presencia de

las nanoparticulas.
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El termograma (Figura 8) muestra los picos de fusion de la estructura cristalina del primer
calentamiento y del segundo. El primer calentamiento depende del proceso de cristalizacion del
polimero a partir de su disolucion en DMF, por lo que aporta informacion como se organizo el
polimero al procesarlo por NIPS. La incorporacion de nanoparticulas disminuyé la Tm del
polimero, de 172°Cen PVDF a 171y 168°C, en PVDF-CFO y PCDF-FE, respectivamente; por tanto,
la adicién de las nanoparticulas conlleva cambios en la T, del polimero (Tabla 2) . Estos valores
son similares a los que se han obtenido en otros estudios (Guillot-Ferriols et al, 2020; L. A.
Martins et al., 2022). La entalpia de fusion (AH;) es cantidad de energia a aportar para que un
mol del polimero alcance su punto de fusion. La AH; de las muestras también se vio afectada por
la presencia de nanoparticulas, pasando de 77 J/g en PVDF a 61y 71 J/g en PVDF-CFO y PVDF-
FE, respectivamente, lo que implica un menor numero de estructuras cristalinas. Este hallazgo
concuerda con las fracciones cristalinas obtenidas para cada membrana, siendo menores las del
PVDF-CFO y PVDF-FE.

Tm: 172°C
Tt 168°C
Tem: 171°C

Tem: 171°C

Flujo de caler {1/g/K)
B

Tm: 171°C

Tm: 172°C

Figura 8. Termograma DSC del poli(fluoruro de vinilideno) (PVDF), PVDF con ferritas de cobalto (PVDF-CFO) y PVDF
con magnetita de hierro (PVDF-FE). Las curvas representan el primer barrido de calentamiento del PVDF, el sequndo
barrido de calentamiento del PVDF, el primer barrido de calentamiento del PVDF-CFO, el segundo barrido de
calentamiento del PVDF-CFO, el primer barrido de calentamiento del PVDF-FE y el segundo barrido de calentamiento

del PVDF-FE . El grdfico evidencia el pico de fusidn del polimero, mostréndose las temperaturas de fusién (Tm) en los
puntos maximos del pico.

Tabla 2. Temperatura de fusién (T} y entalpia de fusion (AH) en el primer y sequndo barrido de temperaturas del

poli(fluoruro de vinilideno) (PVDF), de PVDF con ferritas de cobalto (PVDF-CFO) y de PVDF con magnetita de hierro
(PVDF-FE).

Primer calentamiento Segundo calentamiento
PVDF | PVDF-CFO | PVDE-FE PVDE | PVDF-CFO | PVDF-FE
T, (°C) 172 171 168 171 171 172
aH, ()/g) 77 61 n 66 58 64

En la curva de fusion del primer calentamiento del PVDF se puede apreciar que el pico de fusion
es doble. La presencia de estos picos dobles durante el calentamiento del PVDF es frecuente y
se atribuyen a la existencia de diferentes fases cristalinas en el polimero (L. A. Martins et al.,
2022). La anchura de los picos hace referencia a la estructura cristalina, cuanto mas estrecho es
el pico, mas homogénea ha sido la cristalizacion del polimero. La adicion de CFO disminuye la
anchura del pico, mientras que la adicion de FE la aumenta, sugiriendo que en PVDF-FE los
cristales son mas heterogéneos.
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Cuando comienza el segundo calentamiento, la estructura cristalina corresponde al material
cristalizado desde el fundido; las diferencias que se observan en la figura 8 entre los picos de
PVDF, PVDF-CFO y PVDF-FE se debe a la presencia y naturaleza de las nanoparticulas que actian
como nucleos de cristalizacion . La anchura del pico se reduce en los tres tipos de membrana en
comparacion con la del primer calentamiento, al igual que la entalpia (Tabla 2) lo que era de
esperar ya que al cristalizar desde el fundido la movilidad de las cadenas de polimero es mucho
menor que cuando cristaliza a partir de la disolucion y a los segmentos de polimero les cuesta
mas incorporarse a los cristales en crecimiento. Las diferencias entre los picos de los dos
escaneados térmicos de cada membrana, tal y como dicen L. A. Martins et al., (L. A. Martins
etal,, 2022), refleja cdmo las diferentes condiciones de cristalizacion afectan a la estructura
cristalina.

Para estudiar las propiedades térmicas del polimero y como varian con la presencia de
nanoparticulas se realizd un andlisis termogravimétrico. Como se puede observar en la figura 9,
la temperatura de inicio de degradacidn de las membranas con nanoparticulas fue superior en
ambos casos si se compara con la del PVDF (472°C), aunque entre ellas fue muy similar; coincide
con anteriores hallazgos en los que la estabilidad térmica mejoré con la adicion de
nanoparticulas (L. A. Martins et al., 2022).

Las nanoparticulas de hierro alteraron mas la temperatura de degradacion (484°C) que las de
cobalto (480°C), por lo que se podria afirmar que |a adicidon de nanoparticulas contribuye al
aumento de |a temperatura de inicio de degradacién de los soportes. Ya que cada nanoparticula
ha demostrado afectar de manera distinta al rango de estabilidad térmica del polimero, se intuye
que la naturaleza de las nanoparticulas desempefia un papel importante en las propiedades
térmicas del polimero.

[ pvoF_[ pvorcro | PVDFFE |
10 T | 472 480 484 |

PVDF PVDF-CFO PVDF-FE

Figura 9. Andlisis termogravimétricos de membranas de poliffluoruro de vinilideno) (PVDF), PVDF con ferritas de
cobalto (PVDF-CFO) y PVDF con magnetita de hierro (PVDF-FE). Se muestran las curvas de degradacion térmica para
cada una de las condiciones. Las temperaturas de inicio (“onset”) del rango de degradacion de las membranas se
observan en la parte inferior izquierda del grafico.
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4.2 FUNCIONALIZACION DE LOS SOPORTES DE PVDF, PVDF-CFO Y
PVDF-FE

El PVDF es un polimero muy estable quimicamente sobre el que es muy dificil injertar las cadenas
de colageno tipo | que nos interesan para hacer las membranas mas biomiméticas e inducir la
adhesion celular. En este trabajo hemos realizado un primer recubrimiento que introduce grupos
amina en la superficie depositando una capa de silice modificada con esos grupos mediante un
procedimiento sol-gel. Al hacer un recubrimiento de las membranas con APTES/TEOS para
rellenar las membranas porosas y obtener una superficie lisa se observd que la capa era mas
gruesa de lo que se pretendia (Figura 10h). Para poder funcionalizar y cultivar |as células después,
se requeria una capa de silice del minimo grosor posible que permitiese transmitir el efecto
piezoeléctrico de la membrana a las células y que a su vez lograse cubrir toda la superficie de la
membrana. Para ello, se realizd el mismo proceso de recubrimiento, pero con distintas
concentraciones de APTES/TEQS, y se observaron los cortes transversales en el FESEM (Figura
10). Se decidid seguir adelante con el experimento con un recubrimiento de APTES/TEOS
0.03125M, que tenia un 1% de silice en comparacion con la primera solucion utilizada.

Figura 10. Imdgenes FESEM de la seccion transversal de membranas de poli(ffluoruro de vinilideno) (PVDF)
producidas recubiertas con una capa de silice a partir de 3-aminopropiltrietoxisilano y tetraetoxisilano
(APTES/TEOS). a) PVDF recubierto de una capa de APTES/TEOS 2M. b) 1M ¢) 0.5M. d) 0.25M e) 0.125M f) 0.0625M g)
0.03125M h) PVDF recubierto de una capa de APTES/TEOS 2M mds detallado. Barra de escala para a), b), ¢}, d), e) y f)
50 um y h) 10 um.
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Una vez se ha confirmado la presencia de grupos amina en el recubrimiento, se hace reaccionar
con glutaraldehido, que enlaza covalentemente los grupos amina de la superficie y los del
colageno tipo |. Para detectar el coldgeno injertado se hizo un ensayo colorimétrico de deteccion
de la hidroxiprolina. Se detecto sefial de fondo en PVDF, PVDF-CFO y PVDF-FE, lo que sugiere que
el polimero o los compuestos generados durante el ensayo podrian estar absorbiendo a 570 nm
junto con la hidroxiprolina presente en el coldgeno. Esta sefial se le resté a la de las membranas

para gue la sefial estudiada se deba unicamente a la presencia del colageno

Las membranas de PVDF, PVDF-CFO y PVDF-FE se injertaron con coldgeno |, caracteristico en la
MEC, para mejorar la adhesion de las células a los soportes. Para detectar el coldgeno injertado
se hizo un ensayo colorimétrico de deteccion de la hidroxiprolina. Se detectd sefial de fondo en
PVDF, PVDF-CFO y PVDF-FE, lo que sugiere que el polimero o los compuestos generados durante
el ensayo podrian estar absorbiendo a 570 nm junto con la hidroxiprolina presente en el
colageno. Esta sefial se le restd a la de las membranas para que la sefial estudiada se deba

unicamente a la presencia del coldgeno.

En los soportes de PVDF se detectaron de media 166 + 37 ng de colageno por cada soporte de 8
mm de didmetro mientras que, curiosamente, en los de PVDF-CFO y PVDF-FE se detectaron 1060
+ 334 y 1114 + 100 ng, respectivamente. La cantidad de coldgeno adsorbido a la membrana
depende de la capa de silice que recubre la membrana. Al recubrir las membranas enteras y
después troquelar los discos, si la capa de silice no era homogénea en toda la superficie de la
membrana, puede ser que la zona de |a que se extrajeron los discos tuviese menos APTES/TEQOS,
y por tanto menos proteinas. Esto podria explicar |as diferencias de cantidad de coldgeno entre
el PVDF, PVDF-CFO y PVDF-FE. Seria interesante hacer un ensayo para identificar los grupos
amina del APTES, como puede ser una espectrometria de rayos X de energia dispersiva o el
ensayo colorimétrico de ninhidrina, de manera que se confirme si esta diferencia se debe a una
deficiencia en el recubrimiento de silice o algin error experimental en la funcionalizacion de las
membranas .

4.3 CULTIVO CELULAR
4.3.1 Adhesién

La adhesidn de las MSC al soporte de cultivo marca el inicio del crecimiento de las células y es
un momento clave para ver cdmo afectan inicialmente las propiedades del soporte
magnetoeléctrico a las células. Para estudiar la adhesidn a las 24 horas se realizaron tinciones de
DAPI, faloidina y vinculina para obtener imagenes de los nucleos, el citoesqueleto de actina y de
las adhesiones focales de las hMSC al material. El procesamiento de las imagenes se realizd con
el programa FlJI (ver anexo Il para explicacion detallada de |la segmentacion manual de una

imagen de actina).

La cuantificacion de las adhesiones focales se vio dificultada debido a que la autofluorescencia
de las tres membranas era tan elevada que no permitia distinguir los detalles de la sefial de la
vinculina por encima del fondo.

27




En la figura 11 se muestra una célula representativa de cada soporte. Se aprecian diferencias de
intensidad de la sefial del ruido inespecifico entre el vidrio y las membranas, correspondiendo la
sefial verde alrededor de la célula a la sefial que aporta la membrana tintada (anexo V figura S4a
para mas imagenes). Debido a esto, en |os vidrios si que pueden apreciarse puntos con una sefial
intensa de color verde en la célula que son |as placas de adhesiones focales (Figura 11a), mientras
que en el resto de los materiales no. Los puntos intensos en el canal de la vinculina que se

aprecian en las figuras 11b-d son ruido inespecifico.

Figura 11. Imdg de i fluorescencia fusionadas de vinculina (verde), actina (rojo) y niicleo (azul) de una

J

célula representativa en vidrio, en membrana de poli{fluoruro de vinilideno) (PVDF), de PVDF con ferritas de cobalto
(PVDF-CFO) y de PVDF con magnetita de hierro (PVDF-FE), procesadas mediante el programa de andlisis de imagen
FUI. Célula cultivada en (a) vidrio b) PVDF c) PVDF-CFO d) PVDF-FE. Barra de escala 20 um

Para mejorar la calidad de las imagenes e intentar reducir la autofluorescencia de los materiales
se tifieron las membranas con una solucidn de Sudan Black. En general, la sefial inespecifica
disminuyd, pero en el canal de la vinculina no se redujo lo suficiente para identificar las placas
de adhesion ylas imagenes que se tomaron no se procesaron tan bien como las del citoesqueleto
y los nucleos. En el anexo V se muestra la figura S4b, que corresponden a una zona de la
membrana que no se tifid correctamente con la solucion y a otra zona perfectamente tefiida. Por
tanto, se pudo confirmar que el Sudan Black efectivamente disminuyo la autofluorescencia del
material.

Se tomaron medidas morfométricas de las células para buscar diferencias entre condiciones.
Estas medidas proporcionan informacion cuantitativa sobre el tamafio y la forma de las células,
lo cual permite evaluar como afecta la naturaleza del soporte a la extension de la célula. Uno de
los pardmetros que se obtuvieron fue el drea de las células en los distintos soportes, en |la que
se vio que el drea de las células sembradas en los vidrios fue significativamente mayor que la de
aquellas cultivadas en las membranas de PVDF, PVDF-CFO y PVDF-FE (Figura 12a). Estas
diferencias probablemente se deban a que las células se adhieren y extienden menos sobre la
superficie del PVDF, PVDF-CFO y PVDF-FE.
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Figura 12. Histograma del drea y relacidn de aspecto de la adhesidn inicial a las 24 hams?e las células madre

quimales h (hMSC) en vidrio, en membranas de poli(fluoruro de vinilideno) (PVDF), de PVDF con
ferritas de cobalto {(PVDF-CFO) y de PVDF con magnetitas de hierro (PVDF-FE). a) Area de las hMSC (um?). b) Relacion
de aspecto de las hMSC, corresponde a la elongacion de las célula. La informacidn de los parametros se ha obtenido
de la guia de usuario de Imagel. En el gréfico estén representadas las medionas y las barras de error corresponden al
intervalo de confianza del 95%. Las diferencias estadisticas se analizaron mediante la prueba de Kluskal-Wallis con
correccion por Dunn, donde * estd asociado a un p-valor< 0,05 y *** con un p-valor<0.001. Se usaron al menos 25
células de cada soporte para realizar la estadistica.

La topografia de los soportes es clave en la adhesién y crecimiento de las células. Luo et al,, (Luo
etal., 2022) estudiaron la influencia de la nanotopografia en la adhesion, morfologia y
diferenciacion de diferentes tipos celulares en distintos soportes. Las células interactian con el
soporte a través de los ligandos que sean capaces de reconocer sobre su superficie, por lo que
dependiendo de cémo se unan las proteinas a los sustratos, las células daran una respuesta u
otra (Luo et al., 2022). La microtopografia, por otro lado, también afecta a las células. En este
caso, las imagenes del FESEM (Figura 6d-f) ya adelantaron que las membranas tenian
irregularidades ensu topografiay, en consecuencia, afecta a la adhesiony extensionde las hMSC.
Las imagenes tomadas con el microscopio de fluorescencia evidenciaron una topografia
heterogénea, con relieve, ya que la mayoria de las células sembradas en PVDF, PVDF-CFO y PVDF-
FE se veian en distintos planos de enfoque (ver anexo V figura S4c). Por tanto, si la topografia de
los soportes de cultivo es irregular, las hMSC adaptardn su adhesion y morfologia a la forma de
este.

Por otro lado, se midio la relacién de aspecto. Este parametro es el cociente del diametro mayor
y el menor de cada célula, de manera que informa de la elongacion de la célula: serd mas
alargada si la relacion es mayor. Los resultados revelaron diferencias significativas entre las
células cultivadas en vidrio y en PVDF-FE o PVDF-CFQ, siendo mds alargadas en los soportes
poliméricos, sobre todo en aquellos que contienen nanoparticulas en su interior (Figura 12b).
Como se ha expuesto antes, estas diferencias de aspecto probablemente también se deban ala
topografia de los materiales ya que las células intentardn adaptar sus puntos de anclaje al
material y su morfologia a la forma de la superficie (anexo V figura S4d).

Los pardmetros de circularidad, solidez y redondez son consecuencia del el drea y en la relacion
de aspecto, por lo que (ver anexo VI para definiciones de pardmetros morfométricos y graficas
de resultados de circularidad, solidez y redondez). El resultado de estos pardmetros, en especial
la redondez, que penaliza las formas alargadas, concuerda con lo expuesto hasta el momento:
las hMSC en PVDF, PVDF-CFO y PVDF-Fe son menos redondas que las de los vidrios.
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Guillot-Ferriols et al., estudiaron la adhesion de las hMSC a las 24 horas en soportes de PVDF
cubiertos con fibronectina. En él observaron que la adherencia inicialmente es pobre y que, en
concordancia con nuestros resultados, adquieren una forma alargada (Guillot-Ferriols et al.,
2021). Aungue inicialmente no se unen bien al soporte, se ha visto que después de un periodo
de adaptacidn al soporte se adhieren y expanden mejor, ya que a los 7 diaﬁs células cultivadas
en PVDF adquieren una forma similar a las de los vidrios (Guillot-Ferriols et al., 2021; Morales-
Roman et al., 2019).

Por tanto, nuestros hallazgos evidencian diferencias en la forma de las células entre las que se
sembraron en los vidrios y en los materiales. Estas diferencias podrian deberse a la topografia
del soporte, aunque también a |a presencia de |las nanoparticulas. Las células en los materiales
han adoptado una forma mas alargada y menos aplanada, e incluso algunas se deforman para
poder anclarse de la mejor manera posible al soporte, indicando que las células no se han
adherido muy bien al material. Para completar el estudio de la forma adquirida por las células
en los materiales se deberia tomar imagenes con un microscopio que permita analizar mas ejes,
como un microscopio confocal. Ademads, seria conveniente cambiar de fluoréforos para poder
estudiar las adhesiones focales en longitudes de onda en la que no haya fluorescencia de los
soportes y asi poder obtener una imagen de calidad de |as adhesiones focales.

4.3.2 Proliferacion

El cultivo de hMSC en soportes magnetoeléctricos, como el PVDF-CFO, se ha estudiado en
muchas ocasiones; sin embargo, se sabe que esta nanoparticula puede derivar en estrés y
alteraciones en las células. La magnetita de hierro es una nanoparticula mas segura que puede
favorecer |a regeneracion dsea. Asi pues, se evalud la proliferacién de hMSC sembradas en vidrio,
PVDF, PVDF-CFO y PVDF-FE.

Se realizd un ensayo de MTS para evaluar la proliferacion celular. A dia 1 de cultivo, la sefial de
las células sembradas en PVDF, PVDF-CFO y PVDF-FE fue menor que la sefial de las membranas
de PVDF, PVDF-CFQ y PVDF-FE sin cultivar y que el blanco (ver anexo VIl para ver los resultados
del MTS), que unicamente contenia medio basal sin rojo fenol. En cambio, las células sembradas
en vidrios si que dieron una sefial superior. A simple vista, después de realizar el ensayo se pudo
ver que las membranas de PVDF se quedaron tefiidas de color rojo (ver anexo VII). Estos hechos
sugieren que las membranas absorben el reactivo MTS y en consecuencia no hay sefial. En
conclusion, la técnica MTS no es una técnica valida para estudiar la proliferaciéon en membranas
de PVDF, PVDF-CFO y PVDF-FE.

Se decidié cambiar a un ensayo PicoGreen con el que se cuantificd el ADN total de las muestras
a dias 2y 4 de cultivo (originalmente las muestras para los dias 3 y 5 del MTS). Solamente hubo
diferencias significativas entre la sefial del vidrio y el PVDF-FE a dia 2 (Figura 13).
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Figura 13. Histograma del ensayo PicoGreen a dia 2 y 4 para cuantificar el ADN total en los vidrios y en las
membranas de poli{ffluoruro de vinilideno) (PVDF), en PVDF con ferritas de cobalto (PVDF-CFO) y en PVDF con
magnetitas de hierro (PVDF-FE). a) ADN total a dia 2. b) ADN total a dia 4. En el grdfico estdn representadas las
medianas y las barras de error corresponden al intervalo de confianza del 95%. Las diferencias estadisticas se
analizaron mediante la prueba de Kluskal-Wallis con correccion por Dunn, donde * estd asociado a un p-valor< 0,05.
Se usaron al menos 3 réplicas bioldgicas de cada soporte.
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A dia 2 se ve alguna diferencia en la proliferacion, en los materiales hay mas ADN que en los
vidrios, sobre todo en PVDF-FE que sale significativa. Sin embargo, a dia 4 la proliferacién en las
membranas se iguala con la del vidrio, sugiriendo que nuestros soportes no tienen una influencia
negativa sobre el crecimiento de las células hasta ese momento. No hay un gran aumento en la
cantidad de ADN a dia 4, como esperdabamos, posiblemente porque en esos 2 dias no han tenido
suficiente tiempo para proliferar. Para estudiar en el futuro la proliferacién seria conveniente un
cultivo mas largo con mas puntos en los que medir la cantidad de ADN total.

4.3.3 Diferenciacion osteogénica

La literatura recoge protocolos de estimulacién muy variados, desde trabajos que sdlo se
estimula en el primer o los dos o tres primeros dias de cultivo hasta aquellos en los que la
estimulacién se mantiene durante todo el cultivo (Guillot-Ferriols, Garcia-Briega, et al, 2022;
Ravikumar etal., 2017; Tang etal, 2018) En nuestro caso, inicialmente, se planted una
estimulacion magnetoeléctrica de las muestras durante los 21 dias de cultivo, pero finalmente
se hizo una estimulacién inicial durante 272 horas manteniendo a partir de ese momento el
cultivo en condiciones estaticas para analizar el efecto de la estimulacion temprana. El efecto de
la esﬁmuI?ién magnetoeléctrica se comprobd mediante el analisis de la actividad ALP y la

deteccion de los depositos de calcio con una tincién rojo alizarina a dias 14 y 21 de cultivo.

La figura 14a muestra la actividad de la fosfatasa alcalina a 14 dias. Se pueden apreciar
diferencias de la actividad entre los vidrios no estimulados, método de cultivo tradicional, y el
resto de las condiciones, por lo que podemos afirmar que tanto la estimulacion como los
materiales disminuyen la actividad fosfatasa alcalina a los 14 dias.

Adia 21 de cultivo no hubo diferencias significativas ni entre condiciones ni entre aquellas células
estimuladas o no (Figura 14b). Tal y como esperabamos, |a actividad de la fosfatasa alcalina se
reduce considerablemente, ya que la enzima se produce al inicio de la diferenciacion
osteogénica, siendo su pico maximo alrededor de los 10 dias de cultivo normalmente; pero
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conforme avanza la diferenciacidn, su expresion se reduce (Guillot-Ferriols, Garcia-Briega, et al.,
2022; Vimalraj, 2020).
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Figura 14. Histograma de la actividad de la fosfatasa alcalina (ALP) de células madre quimales h

(hMSC). Las hMSC se cultivaron en vidrios, en membranas de poli{fluoruro de vinilideno) (PVDF), de PVDF con ferritas
de cobalto (PVDF-CFO) y de PVDF con magnetita de hierro (PVDF-FE). Las células se cultivaron en los soportes bajo
estimulacién magnética durante 272 horas (5) y sin estimulacidn magnética (NS). a) ALP medida en dia 14. b) ALP
medida en dia 21. En el grdfico estdn representadas las medianas y las barras de error corresponden al intervalo de
confianza del 95%. Las diferencias estadisticas se analizaron mediante la prueba de Kluskal-Wallis con correccion por
Dunn donde * estd asociado a un p-valor< 0,05y ** a p-valor< 0,01. Se usaron al menos 3 réplicas bioldgicas de cada
soporte.

Para el estudio de la mineralizacion se tifieron las muestras con rojo alizarina y posteriormente
se extrajo para cuantificarlo mediante absorbancia. La sefial que dieron el PVDF, PVDF-CFO,
PVDF-FE y los vidrios cultivados, tanto a dia 14 como adia 21, fue menor que la de las condiciones
sin cultivar. Previamente a la extraccion se observaron los depdsitos de calcio del vidrio al
microscopio optico; sin embargo, no se encontré nada que indicase la presencia de estos. Las
membranas, al ser opacas, no se pudieron mirar al microscopio. Estos hallazgos revelan que las
células no se han diferenciado lo suficiente como para que se dé la mineralizacion, lo que podria
deberse a que el medio de diferenciacion no fuese el mas adecuado para el cultivo.

Por tanto, para saber si, individualmente, la estimulacion temprana que se ha aplicado y la
naturaleza de los soportes tienen un impacto relevante en la diferenciacion osteogénica de las
hMSC se deberia repetir el ensayo de mineralizacion con otro medio de diferenciacion y
estudiar los depdsitos de calcio. Ademads, para futuros experimentos de diferenciacién también
seria interesante prolongar la duracién del cultivo, una estimulacion mas larga y un estudio
genético de marcadores de diferenciacion.
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5. CONCLUSIONES

Los objetivos de este trabajo fueron desarrollar un soporte de cultivo inteligente en 2D para la
expansion y diferenciacion osteogénica de hMSC y eyaluar el impacto de la naturaleza de las
nanoparticulas en |la estimulacion magnetoeléctrica. Las principales conclusiones del estudio
pueden resumirse brevemente en:

- La sintesis de membranas de PVDF, PVDF-CFO y PVDF-FE por una separacion de fases
inducida por no-solventes (NIPS) con etanol es 6ptima para todas las membranas, incluida
la que contiene magnetita de hierro (lil).

- La adicidon de nanoparticulas, ya sean magnéticas o magnetostrictivas, modifican la
microestructura del PVDF formando esferulitas de mayor tamafio y aumentan la presencia
de las fases electroactivas del polimero, sobre todo la fase B. También reducen la
cristalinidad del polimero: PVDF-CFO presentaba una cristalinidad del 67%, de la cual el
80% era electroactiva, y PVDF-FE era un 77% cristalino, el 82% del cual era fase
electroactiva. Ademas, aumentan la Tm del polimero hasta 480 y 484°C en PVDF-CFQ y
PVDF-FE, respectivamente. Por lo tanto, se confirmd que nuestro soporte presentaba una
piezoelectricidad elevada.

- Las membranas se recubrieron con APTES/TEQS y se funcionalizaron con colageno tipo I. Se
cuantificd la proteina adsorbida a las membranas, obteniendo mas cantidad en las
membranas de PVDF-CFO y PVDF-FE que en las de PVDF. Dependiendo del recubrimiento
con silice, la funcionalizacion serd mds o menos homogénea, por lo que en préximos
experimentos seria interesante cuantificar los grupos amina del APTES y confirmar si estas
diferencias se deben a errores experimentales en el injerto de proteina o a un
recubrimiento poco homogéneo.

- La adhesidn a las 24 horas de hMSC fue mas débil en el PVDF, PVDF-CFO y PVDF-FE en
comparacién con el control, evidenciado por las medidas morfométricas. Las células
adaptaron su morfologia a la topografia del soporte para poder adherirse y comenzar a
expandirse. El estudio de la proliferacion de hMSC en las membranas reveld que, aunque
inicialmente haya diferencias, a los 4 dias la expansion en PVDF-CFO y PVDF-FE ya era
similar al control. En cuanto a la diferenciacion osteogénica, la actividad de la fosfatasa
alcalina evidencié una diferenciacién de las hMSC, pero no se vio mineralizacion. Esto
sugiere que el cultivo no fue lo suficientemente largo para que las hMSC se diferenciasen
completamente. Para futuros experimentos convendria hacer un cultivo mas largo en el
gue se midiese la proliferacion en mas puntos y observar si se produce mineralizacion. Por
ultimo, no se vieron diferencias significativas entre células estimuladas o no estimuladas ni
entre soportes; aungue si que se aprecio que tanto la estimulacion como los soportes
influyen negativamente en la actividad de |la fosfatasa alcalina.

Parece ser que la naturaleza de |a nanoparticula no interfiere con la adhesion y |a proliferacion
de las hMSC ya que no hubo diferencias significativas entre ellas, ambas tienen efectos similares.
Como la diferenciacion osteogénica no se completo, no se puede asegurar con certeza si el efecto
de la ferrita de cobalto y la magnetita de hierro (1) sobre |a diferenciacion es diferente. Por estas
razones, el cultvo de hMSCs en matrices poliméricas con nanoparticulas magnética para la
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expansion y diferenciacion parece ser prometedora y se deberia continuar en esta linea de
investigacion.
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7. ANEXOS

ANEXO I. RELACION DEL TRABAJO CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO

SOSTENIBLE DE LA AGENDA 2030

Tabla 3. Relacién de los objetivos del desarrollo sostenible con el desarrollo de soportes bioactives para la

diferenciacion osteogénica de células madre

B,

qui

Objetivos de Desarrollo
Sostenibles

Alto

Medio

Bajo

No procede

0DS 1. Fin de la pobreza.

0ODS 2. Hambre cero.

0ODS 3. Salud y bienestar.

ODS 4. Educacion de calidad.

ODS 5. lgualdad de género.

ODS 6. Agua limpia vy
saneamiento.

0DS 7. Energia asequible y no
contaminante.

ODS 8. Trabajo decente y
crecimiento economico.

0ODS 9. Industria, innovacion
e infraestructuras.

ODS 10. Reduccion de las
desigualdades.

ODS 11. Ciudades vy
comunidades sostenibles.

ODS 12. Produccién vy
consumo responsables.

ODS 13. Accion por el clima.

0DS 14. Vida submarina.

0DS 15. Vida de ecosistemas
terrestres.
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ODS 16. Paz, justicia e
instituciones solidas.

0DS 17. Alianzas para lograr
objetivos.

Este trabajo tiene contribuye al objetivo 3, salud y bienestar, al buscar nuevas estrategias para
avanzar en la regeneracion 0sea. Ademas, el uso de materiales piezoeléctricos y nanoparticulas
también estd relacionado con el objetivo 9 llamado industria, innovacion e infraestructuras,
debido al desarrollo de soportes novedosos en el campo de la medicina regenerativa.
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ANEXO II: DECONVOLUCION DE LOS ESPECTROS FTIR ENTRE 1140 y 1300
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Figura S1. Deconvolucion de los espectros FTIR de membranas de poli{fluoruro de vinilideno) (PVDF), de PVDF con
ferritas de cobalto (PVDF-CFO) y de PVDF con magnetitas de hierro (PVDF-FE) entre 1140 y 1300cm™. a)
Deconvolucién de PVDF b) Deconvolucion de PVDF-CFO. ¢) Deconvolucidn de PVDF-FE. Los picos aislados de las fases

8 y y se obtuvieron a partir de los espectros originales (amarillo).
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ANEXO Ill: OBTENCION MANUAL DE LAS MASCARAS A PARTIR DE LAS
IMAGENES DEL CITOESQUELETO

Figura 52. Ejemplificacion de la obtencién de mdscaras binarias de las células a partir del citoesqueleto de actinade
una célula de poliffluoruro de vinilideno) con ferritas de cobalto (PVDF-CFO) y su limpieza para poder obtener
después las medidas morfométricas. a) Imagen del citoesqueleto de actina obtenida con el microscopio de
fluorescencia. b) Captura de pantalla del ajuste manual del umbral de grises para segmentar la imagen. ¢) Mdscara
binaria resultante del ajuste del umbral de grises. d) Mdscara final limpia y perfeccionada, obtenida al correr la macro
def Anexo IV, y a partir de la cual se obtienen las medidas morfométricas.
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ANEXO IV: CONSTRUCCIONES MACROS DEL ANALISIS DE IMAGEN

/Abrimos la carpeta con las imagenes

d 2 dirsgetDirect ("C

se a directo

les imogenes en ung listo

- /Nos guardamos
listegetFileList(dir);

rremos Lo Listo con un bucle

iclist.length;is+){

o se abriran los archivos segn ung imagen tif
dswWith(list[i], "tif")){
n{dir+ 1 +list[i]);

Segmentacidn de las imdgenes de los nicleos

Li dark™);

nd®, true);

'S¢ ordenan lLas imagenes en la pantalla

n("Tile™);

//Definimos las medides que vamos o tomar en las c s despues
b 2 ("Set Measurements 3"

None decimale3

.", "area shape display redi

/FActl La opcion fondo negro

1 count=1 black do=Nothing™);

dir=

'Guardamos L

list=

lista con un bucle
for(i=0;i<list.length;i+s){

‘/Solo se abriran Los archivos que sean una imagen tif
if(e )
open(dirtFile.s list[i]);

//Nos guardamos el nombre de Lo imagen en uma variable

imageName=pet

e();

stance=1 known=@.282 unit=um™);

imagen, filtrando el tamofio del area (Arec>388um2
i ¥ células mds pequefias

~ el ruido inespecifico sin que se descarte ninguna de nuestros células
fasks display include include”);

/5e determi

/Se ordenan las imagenes en La pan

Lo tabla de resultodos de las medidos en la carpeto con las imagenes

£, dir+Fil parator+“ResultsTable.csv

Figura 53. Macros utilizadas para procesar automdticamente las imdg de i fluorescencia. a) Macro
desarrollado para segmentar las imdgenes de los nicleos de las células. Se utilizé el autoumbral "Li dark”,
comprobando previamente que era adecuado para todos los nucleos. b) Macro desarrollado para los pardmetros
morfométricos del citoplasma de las células, a partir de imdgenes del citoesqueleto. El tamafio utilizado como filtro
(300 um?) es el mismo para todas las células analizadas en vidrio, PVDF, PVDF-CFO y PVDF-FE.
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ANEXO V: IMAGENES DE INMUNOFLUORESCENCIA

Las imagenes en color se consiguieron mediante la fusion de la vinculina (verde), |a

actina (rojo) y el nucleo (azul).

PVDF-CFO PVDF Vidrio

PVDF-FE

46




SO3[2NUu SO| I [BuR)

BULIOE B] 3p |eue)

BUI[NJUIA B] 3p [eUR)




PVDF-CFO PVDF-FE

48




Figura 54. Imdg de i fluorescencia de las células madre guimales h (hMSC) en vidrio, en
membranas de poli{ffluoruro de vinilideno) (PVDF), de PVDF con ferritas de cobalto (PVDF-CFO) y de PVDF con
magnetitas de hierro (PVDF-FE), procesadas mediante el programa de andlisis de imagen Flll. a) Células
representativas de cada soporte: vidrio, PVDF, PVDF-CFO y PVDF-FE b) lzquierda: autofluorescencia de la membrana
de PVDF-CFO, donde el color blanco corresponde a la seccidn no tefiida y la seccidn negra corresponde a una zona
tefiida con Sudan Black; derecha: zona tefiido completamente con Sudan Black c] lzquierda: tres planos diferentes de
una misma célula sembrada en PVDF-CFO; derecha: tres planos diferentes de una misma célula sembrada en PVDF-
FE. d) Ejemplificacion de la adaptacién de las células a la nanotopografia del soporte con dos células sembradas en
PVDF. En todos los casos la barra de escala corresponde a 20 um.

En la figura S4a se puede ver claramente donde se encuentran las adhesiones focales de la célula
al vidrio, pero en los materiales no se distingue. Ademas, destaca la ausencia de sefial
inespecifica por autofluorescencia en los vidrios, mientras que, en el PVDF, PVDF-CFO y PVDF-FE
es tan elevada que en ocasiones la célula no se ve bien.

La figura S4b muestra dos zonas distintas de una misma membrana de PVDF-CFO. Se observa la
autofluorescencia en el canal del nucleo, la actina y la vinculina y como el Sudan Black cumple
su funcion al cubrirla.

La figura S4c muestra la profundidad de las células en los soportes, los diferentes planos z en los
que se enfoca una misma célula. Esto se debe a la topografia de la superficie de las membranas
sobre la cual las células se anclan. La figura S4d es un claro ejemplo de como las células presentan
formas atipicas para disponer sus puntos de anclaje y tratar de adaptarse a la superficie.
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ANEXO VI: PARAMETROS MORFOMETRICOS ADICIONALES

a b Redondez c Solidez
Circularidad *%
0.8+ 0.8
0.25- *
0.20 0.5+ 0.6
0.15 X, 0.4- 0.4
0.10
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Figura S5. Histograma de la circularidad, redondez y solidez de la adhesién inicial a las 24 horas de las células madre

guimales h (hMSC) en vidrio, en membranas de poli(fluoruro de vinilideno) (PVDF), de PVDF con
ferritas de cobalto (PVDF-CFO) y de PVDF con magnetitas de hierro (PVDF-FE). a) Circularidad de las hMSC. b)
Redondez de las hMSC. ¢] Solidez. En el grdfico estdn representadas las medianas y las barras de error corresponden
al intervalo de confianza del 95%. Las diferencias estadisticas se analizaron mediante la prueba de Kluskal-Wallis con
correccion por Dunn, donde * estd asociado a un p-valor< 0,05 y ** con un p-valor<0,01. Se usaron al menos 25 células
para realizar la estadistica.

A continuacién, se disponen las ecuaciones para el cdlculo de las medidas de relacién de aspecto,
circularidad, redondez y solidez. La informacion de los pardmetros se ha obtenido de la guia de
usuario de Imagel (imagej.nih.gov/ij/docs/guide/)

» Ejemayor ¢ 4 ] ‘ Area
Relaciénde aspecto = ———— ) Circularidad = 4T ———————  Ec6
Eje menor Perimetro :
Area Ee.& ] Area
Redondez = 4 —— Solidez = ———— Ec.7
w Eje mayor Area convexa

Ec. 4. Relacién de aspecto: informa sobre |a elongacién del objeto, teniendo en cuenta el eje
mayor y el menor. A menor relacidon, mds alargadas son las células ya que la diferencia de la
medida de los ejes es mayor.

Ec. 5. Circularidad: a igualdad de dreas, el objeto menos circular tiene mas perimetro, por lo que
el valor serd mayor.

Ec. 6. Redondez: disminuye si los objetos son alargados, de ahi que los valores sean mucho
menores en |as células sembradas en PVDF, PVDF-CFO y PVDF-FE.

Ec. 7. Solidez: evalia si el objeto tiene hendiduras o prolongaciones; para adherirse a cualquier
soporte las células las presentan, por eso no vemaos diferencias significativas.
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ANEXO VII: PLACAS P48 DEL ENSAYO MTS

Figura 56. Placas utilizadas del ensayo MTS a dia 1 con las membranas de poli{fluoruro de vinilideno) (PVDF), de
PVDF con ferritas de cobalto (PVDF-CFO), de PVDF con magnetitas de hierro (PVDF-FE) y con los vidrios. a) Placa con
48 pocillos después del ensayo MTS a dia 1 con PVDF, PVDF-CFO, PVDF-FE y vidrios sembrados con hMSC. Las
membranas ya no tienen rojo fenol ni reactivo MTS y después del ensayo se guardaron en DPBS. b) Placa con 48 pocillos
antes de retirar el medio sin rojo fenal para analizar su sefial para el MTS a dia 1 con PVDE PVDF-CFO y PVDF-FE
(indicados en la tapa de la placa) sin células cultivadas. Después del ensayo se guardaron en DPBS.

Tabla 4. Ensayo MTS a dia 1 con la absorbancia media y la desviacién tipica de las membranas de poli(fluoruro de
vinilideno) (PVDF), de PVDF con ferritas de cobalto (PVDF-CFO), de PVDF con magnetitas de hierro (PVDF-FE, de los
vidrios y de las membranas sin células, utilizadas de blanco.

blance PVDF | blanco PVDF-CFQ | blanco PVDF-FE PVDF PVDF-CFO | PVDF-FE Vidrio

Absobancia | 0.222 + 0.004 0.218 £ 0.006 0231£0006 |[0.106+0.005  0.102+0.007 | 0.106 £ 0.002 | 0.341 £ 0.029

Las membranas de PVDF, PVDF-CFO y PVDF-FE a simple vista son de color blanco, negroy marrdn,
respectivamente (Figura S6b) pero en la 6a se aprecia como las membranas de PVDF han
absorbido el reactivo MTS hasta tefiirse de rojo oscuro, parecido al marrén. En las de PVDF-FEy
PVDF-CFO no se llega apreciar porque su propio color es oscuro. La sefial en estas membranas
no fue igual a la de las membranas sin células y, por tanto, si habia células y el reactivo se ha
guedado dentro de la membrana.
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ANEXO VIII: ENSAYO TINCION ALIZARINA ROJA

Dia 14
a - b
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Figura S7. Histograma de la deteccidn de la tincidn rojo alizarina a dias 14 y 21. Las células madre mesenquimales
humanas (hMSC) se cultivaron en vidrios, membranas de poli{fluoruro de vinilideno) (PVDF), de PVDF con ferritas
de cobalto (PVDF-CFO) y de PVDF con magnetitas de hierro (PVDF-FE). Las células se cultivaron en los soportes bajo
estimulacion magnética durante 272 horas (S) y sin estimulacién magnética (NS). Se afiadieron al ensayo membranas
sin cultivar que se tifieron (T) o no (NT). a) Tincién rojo alizarina a dia 14. b) Tincién rojo alizarina a dia 21. En el gréfico
estdn representadas lus medianas y las barras de error corresponden al intervalo de confionza del 95%. Las diferencias
estadisticas se analizaron mediante la prueba de Kluskal-Wallis con correccidn por Dunn donde * estd asociado a un
p-valor< 0,05, ** g p-valor< 0,01 y *** a p-valor< 0,001 . Se usaron al menos 3 réplicas bioldgicas de cada soporte.
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