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E Na2SO4 (pH 7) Na2SO4 (pH 9) Na2SO4 (pH 11) Na2SO4 (pH 13)

1sd -0.612 -0.581 -0.577 -0.490

2sd -0.600 -0.579 -0.597 -0.522

4sd -0.608 -0.581 -0.592 -0.526

ECORR_medio_Sd -0.607 -0.580 -0.589 -0.513

E Na2SO4 (pH 7) Na2SO4 (pH 9) Na2SO4 (pH 11) Na2SO4 (pH 13)

1sd 8.988E-05 7.101E-05 3.954E-05 5.145E-06

2sd 8.132E-05 6.909E-05 3.418E-05 5.821E-06

4sd 6.889E-05 6.043E-05 4.180E-05 5.994E-06

ICORR_medio 8.00E-05 6.68E-05 3.85E-05 5.65E-06

E Na2SO4 (pH 7) Na2SO4 (pH 9) Na2SO4 (pH 11) Na2SO4 (pH 13)

1sd 5.27E+01 3.05E+01 3.18E+01 2.35E+03

2sd 5.78E+01 3.66E+01 4.34E+01 1.64E+03

4sd 6.06E+01 3.49E+01 3.81E+01 9.35E+02

Rp_medio 5.70E+01 3.40E+01 3.77E+01 1.64E+03

E Na2SO4 (pH 7) Na2SO4 (pH 9) Na2SO4 (pH 11) Na2SO4 (pH 13)

1sd 2.088 1.649 0.919 0.120

2sd 1.889 1.605 0.794 0.135

4sd 1.600 1.404 0.971 0.139

C.rate_medio 1.859 1.553 0.895 0.1313

DISOLUCIONES  Na2SO4 - 0.1M

E CORR (V)

I CORR (A/cm2)

Rp (Ohm)

Corrosión rate (mm/y)

E Na2SO4 (pH 7) Na2SO4 (pH 9) Na2SO4 (pH 11) Na2SO4 (pH 13)

1sd -0.446 -0.390 -0.446 -0.539

2sd -0.463 -0.409 -0.449 -0.547

4sd -0.478 -0.373 -0.462 -0.525

ECORR_medio_Sd -0.462 -0.391 -0.452 -0.537

E Na2SO4 (pH 7) Na2SO4 (pH 9) Na2SO4 (pH 11) Na2SO4 (pH 13)

1sd 7.840E-05 4.220E-05 3.569E-05 5.396E-06

2sd 8.314E-05 3.479E-05 3.214E-05 5.370E-06

4sd 8.065E-05 3.286E-05 3.361E-05 4.017E-06

ICORR_medio 8.07E-05 3.66E-05 3.38E-05 4.93E-06

E Na2SO4 (pH 7) Na2SO4 (pH 9) Na2SO4 (pH 11) Na2SO4 (pH 13)

1sd 4.47E+01 1.01E+02 1.97E+02 1.30E+03

2sd 4.72E+01 9.22E+01 1.87E+02 1.19E+03

4sd 3.93E+01 1.59E+02 1.48E+02 1.68E+03

Rp_medio 4.37E+01 1.17E+02 1.78E+02 1.39E+03

E Na2SO4 (pH 7) Na2SO4 (pH 9) Na2SO4 (pH 11) Na2SO4 (pH 13)

1sd 1.821 0.980 0.829 0.125

2sd 1.938 0.808 0.747 0.125

4sd 1.873 0.763 0.781 0.093

C.rate_medio 1.877 0.851 0.785 0.1144

DISOLUCIONES  Na2SO4 - 0.1M- INHIBIDOR AMINOBENZOICO 7‰

E CORR (V)

I CORR (A/cm2)

Rp (Ohm)

Corrosión rate (mm/y)



E Na2SO4 (pH 7) Na2SO4 (pH 9) Na2SO4 (pH 11) Na2SO4 (pH 13)

1sd -0.303 -0.326 -0.430 -0.422

2sd -0.332 -0.332 -0.449 -0.408

4sd -0.333 -0.334 -0.430 -0.384

ECORR_medio_Sd -0.323 -0.331 -0.436 -0.405

E Na2SO4 (pH 7) Na2SO4 (pH 9) Na2SO4 (pH 11) Na2SO4 (pH 13)

1sd 3.607E-05 3.839E-05 7.769E-06 8.217E-06

2sd 3.750E-05 3.465E-05 7.959E-06 4.872E-06

4sd 4.420E-05 3.966E-05 7.136E-06 5.973E-06

ICORR_medio 3.93E-05 3.76E-05 7.62E-06 6.35E-06

E Na2SO4 (pH 7) Na2SO4 (pH 9) Na2SO4 (pH 11) Na2SO4 (pH 13)

1sd 8.84E+02 6.29E+02 1.13E+03 8.23E+02

2sd 5.77E+02 5.24E+02 7.21E+02 7.38E+02

4sd 5.33E+02 6.03E+02 1.04E+03 1.77E+03

Rp_medio 6.65E+02 5.85E+02 9.64E+02 1.11E+03

E Na2SO4 (pH 7) Na2SO4 (pH 9) Na2SO4 (pH 11) Na2SO4 (pH 13)

1sd 0.838 0.892 0.181 0.191

2sd 0.871 0.805 0.185 0.113

4sd 1.027 0.921 0.166 0.139

C.rate_medio 0.912 0.873 0.177 0.1476

E CORR (V)

DISOLUCIONES  Na2SO4 - 0.1M- INHIBIDOR SEBACICO 7‰

I CORR (A/cm2)

Rp (Ohm)

Corrosión rate (mm/y)

E Na2SO4 (pH 7) Na2SO4 (pH 9) Na2SO4 (pH 11) Na2SO4 (pH 13)

1sd -0.511 -0.492 -0.605 -0.314

2sd -0.510 -0.501 -0.608 -0.332

4sd -0.503 -0.508 -0.592 -0.326

ECORR_medio_Sd -0.508 -0.500 -0.602 -0.324

E Na2SO4 (pH 7) Na2SO4 (pH 9) Na2SO4 (pH 11) Na2SO4 (pH 13)

1sd 5.579E-05 3.631E-05 2.683E-05 3.722E-06

2sd 6.226E-05 5.878E-05 2.713E-05 4.432E-06

4sd 5.665E-05 5.941E-05 2.961E-05 4.660E-06

ICORR_medio 5.82E-05 5.15E-05 2.79E-05 4.27E-06

E Na2SO4 (pH 7) Na2SO4 (pH 9) Na2SO4 (pH 11) Na2SO4 (pH 13)

1sd 2.47E+01 2.17E+01 6.24E+01 2.24E+03

2sd 3.49E+01 4.08E+01 9.16E+01 1.98E+03

4sd 4.03E+01 3.36E+01 1.18E+02 1.99E+03

Rp_medio 3.33E+01 3.20E+01 9.07E+01 2.07E+03

E Na2SO4 (pH 7) Na2SO4 (pH 9) Na2SO4 (pH 11) Na2SO4 (pH 13)

1sd 1.296 0.844 0.623 0.086

2sd 1.446 1.365 0.630 0.103

4sd 1.316 1.380 0.688 0.108

C.rate_medio 1.353 1.196 0.647 0.0992

Rp (Ohm)

Corrosión rate (mm/y)

DISOLUCIONES  Na2SO4 - 0.1M- INHIBIDOR AMINOUNDECANOICO 7‰

E CORR (V)

I CORR (A/cm2)
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TASA DE CORROSIÓN Vs pH - PARA TODAS LAS SOLUCIONES 

Na2SO4 SIN INHIBIDOR

Na2SO4 IN. AMINO AB

Na2SO4 IN. AMINO SEB

Na2SO4 IN. AMINO DEC



E Na2SO4 (pH 7) Na2SO4 (pH 9) Na2SO4 (pH 11) Na2SO4 (pH 13)

1sd 1065.00 1807.10 2640.00 14723.00

2sd 1763.00 1984.00 1609.00 24787.00

4sd 1073.00 1758.30 1400.90 19341.00

RPmedio_Sd 1300.33 1849.800 1883.300 19617.000

E Na2SO4 (pH 7) Na2SO4 (pH 9) Na2SO4 (pH 11) Na2SO4 (pH 13)

1sd 1.760E-04 1.037E-04 7.100E-05 1.273E-05

2sd 1.063E-04 9.447E-05 1.165E-04 7.562E-06

4sd 1.824E-04 1.113E-04 1.397E-04 1.012E-05

ICORR_medio 1.55E-04 1.03E-04 1.09E-04 1.01E-05

E Na2SO4 (pH 7) Na2SO4 (pH 9) Na2SO4 (pH 11) Na2SO4 (pH 13)

1sd 2.04 1.20 0.82 0.15

2sd 1.23 1.10 1.35 0.09

4sd 2.12 1.29 1.62 0.12

C.rate_medio 1.80 1.20 1.27 0.12

VELOCIDAD DE CORROSIÓN 

VOLTÁMETRIA CÍCLICA mm/año

1.86 1.55 0.90 0.13

DISOLUCIONES  Na2SO4 - 0.1M

Rp (Ohm)

I CORR (A/cm2)

Corrosión rate (mm/y)

DIFERENCIA ENTRE TECNICAS mm/año

0.06 0.35 0.37 0.01

E Na2SO4 (pH 7) Na2SO4 (pH 9) Na2SO4 (pH 11) Na2SO4 (pH 13)

1sd 1516.00 3553.00 3357.00 4773.00

2sd 1500.00 2888.00 5233.40 4773.00

4sd 1237.00 3478.00 3955.00 3169.00

RPmedio_Sd 1417.67 3306.333 4181.800 4238.333

E Na2SO4 (pH 7) Na2SO4 (pH 9) Na2SO4 (pH 11) Na2SO4 (pH 13)

1sd 1.236E-04 5.275E-05 5.583E-05 3.927E-05

2sd 1.250E-04 6.490E-05 3.581E-05 3.927E-05

4sd 1.582E-04 5.626E-05 4.947E-05 6.174E-05

ICORR_medio 1.36E-04 5.80E-05 4.70E-05 4.68E-05

E Na2SO4 (pH 7) Na2SO4 (pH 9) Na2SO4 (pH 11) Na2SO4 (pH 13)

1sd 1.44 0.61 0.65 0.46

2sd 1.45 0.75 0.42 0.46

4sd 1.84 0.65 0.57 0.72

C.rate_medio 1.57 0.67 0.55 0.54

Corrosión rate (mm/y)

VELOCIDAD DE CORROSIÓN 

VOLTÁMETRIA CÍCLICA mm/año

1.88 0.85 0.79 0.11

Rp (Ohm)

DISOLUCIONES  Na2SO4 - 0.1M- INHIBIDOR AMINOBENZOICO 7‰

DIFERENCIA ENTRE TÉCNICAS mm/año

0.30 0.18 0.24 0.43

I CORR (A/cm2)



E Na2SO4 (pH 7) Na2SO4 (pH 9) Na2SO4 (pH 11) Na2SO4 (pH 13)

1sd 3753.00 3705.00 7400.00 6013.00

2sd 2355.20 2708.00 3803.00 5575.00

4sd 4385.20 4168.00 4308.00 5746.00

RPmedio_Sd 3497.80 3527.000 5170.333 5778.000

E Na2SO4 (pH 7) Na2SO4 (pH 9) Na2SO4 (pH 11) Na2SO4 (pH 13)

1sd 4.994E-05 5.059E-05 2.533E-05 3.117E-05

2sd 7.958E-05 6.921E-05 4.928E-05 3.362E-05

4sd 4.462E-05 4.694E-05 4.542E-05 3.405E-05

ICORR_medio 5.80E-05 5.56E-05 4.00E-05 3.29E-05

E Na2SO4 (pH 7) Na2SO4 (pH 9) Na2SO4 (pH 11) Na2SO4 (pH 13)

1sd 0.58 0.59 0.29 0.36

2sd 0.92 0.80 0.57 0.39

4sd 0.52 0.55 0.53 0.40

C.rate_medio 0.67 0.65 0.46 0.38

DIFERENCIA ENTRE TÉCNICAS mm/año

0.24 0.23 0.29 0.24

I CORR (A/cm2)

Corrosión rate (mm/y)

VELOCIDAD DE CORROSIÓN 

VOLTÁMETRIA CÍCLICA mm/año

0.91 0.87 0.18 0.15

Rp (Ohm)

DISOLUCIONES  Na2SO4 - 0.1M- INHIBIDOR SEBACICO 7‰
E Na2SO4 (pH 7) Na2SO4 (pH 9) Na2SO4 (pH 11) Na2SO4 (pH 13)

1sd 2457.00 2062.60 3487.00 5580.00

2sd 2227.00 2436.00 3099.00 5731.00

4sd 2210.00 2096.00 3858.00 6477.00

RPmedio_Sd 2298.00 2198.200 3481.333 5929.333

E Na2SO4 (pH 7) Na2SO4 (pH 9) Na2SO4 (pH 11) Na2SO4 (pH 13)

1sd 7.628E-05 9.087E-05 5.375E-05 3.359E-05

2sd 8.416E-05 7.694E-05 6.048E-05 3.270E-05

4sd 8.854E-05 9.335E-05 5.072E-05 3.021E-05

ICORR_medio 8.30E-05 8.71E-05 5.50E-05 3.22E-05

E Na2SO4 (pH 7) Na2SO4 (pH 9) Na2SO4 (pH 11) Na2SO4 (pH 13)

1sd 0.89 1.06 0.62 0.39

2sd 0.98 0.89 0.70 0.38

4sd 1.03 1.08 0.59 0.35

C.rate_medio 0.96 1.01 0.64 0.37

DIFERENCIA ENTRE TÉCNICAS mm/año

0.39 0.18 0.01 0.27

I CORR (A/cm2)

Corrosión rate (mm/y)

VELOCIDAD DE CORROSIÓN 

VOLTÁMETRIA CÍCLICA mm/año

1.35 1.20 0.65 0.10

Rp (Ohm)

DISOLUCIONES  Na2SO4 - 0.1M- INHIBIDOR AMINOUNDECANOICO 7‰





E Na2SO4 (pH 11) Na2SO4 (pH 11) Na2SO4 (pH 11) Na2SO4 (pH 11)

ENSAYO 1 -0.047 -0.062 -0.047 -0.068

ENSAYO 2 -0.046 -0.062 -0.045 -0.067

ENSAYO 3 -0.047 -0.050 -0.053 -0.064

ENSAYO 4 -0.046 -0.048 -0.051 -0.063

ECORR_medio_Sd -0.047 -0.056 -0.049 -0.066

E Na2SO4 (pH 7) Na2SO4 (pH 9) Na2SO4 (pH 11) Na2SO4 (pH 13)

ENSAYO 1 8.549E-09 7.467E-09 4.064E-09 6.571E-09

ENSAYO 2 9.465E-09 7.467E-09 4.834E-09 7.047E-09

ENSAYO 3 8.068E-09 8.059E-09 5.101E-09 5.725E-09

ENSAYO 4 9.196E-09 9.604E-09 4.986E-09 5.791E-09

ICORR_medio 8.82E-09 8.15E-09 4.75E-09 6.28E-09

E Na2SO4 (pH 7) Na2SO4 (pH 9) Na2SO4 (pH 11) Na2SO4 (pH 13)

ENSAYO 1 6.600E+00 1.800E+00 1.454E+00 3.602E+00

ENSAYO 2 7.438E+00 1.800E+00 1.560E+00 3.956E+00

ENSAYO 3 6.418E+00 5.424E+00 1.637E+00 2.975E+00

ENSAYO 4 7.223E+00 6.538E+00 1.603E+00 3.135E+00

Rp_medio 6.92E+00 3.89E+00 1.56E+00 3.42E+00

E Na2SO4 (pH 7) Na2SO4 (pH 9) Na2SO4 (pH 11) Na2SO4 (pH 13)

ENSAYO 1 1.99E-04 1.74E-04 9.44E-05 1.53E-04

ENSAYO 2 2.20E-04 1.74E-04 1.13E-04 1.64E-04

ENSAYO 3 1.87E-04 1.87E-04 1.19E-04 1.33E-04

ENSAYO 4 2.14E-04 2.23E-04 1.16E-04 1.35E-04

C.rate_medio 2.05E-04 1.89E-04 1.10E-04 1.46E-04

E CORR (V)

I CORR (A/cm2)

Rp (Ohm)

Corrosión rate (mm/y)

Na2SO4 SIN INHIBIDOR Na2SO4 CON IN-AB Na2SO4 CON IN-SEB Na2SO4 CON IN-DEC

0.00E+00

5.00E-05

1.00E-04

1.50E-04

2.00E-04

2.50E-04

Na2SO4 SIN INHIBIDOR Na2SO4 CON IN-AB Na2SO4 CON IN-SEB Na2SO4 CON IN-DEC
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DISOLUCIONES

VELOCIDAD DE CORROSIÓN Vs DISOLUCIONES - pH 11



E Na2SO4 (pH 11) Na2SO4 (pH 11) Na2SO4 (pH 11) Na2SO4 (pH 11)

ENSAYO 1 985.01 909.03 639.01 865.89

ENSAYO 2 976.62 903.68 637 863.35

ENSAYO 3 899.97 909.03 692.63 857.78

ENSAYO 4 899.88 903.68 688.71 859.69

Rp_medio 9.40E+02 9.06E+02 6.64E+02 8.62E+02

E Na2SO4 (pH 7) Na2SO4 (pH 9) Na2SO4 (pH 11) Na2SO4 (pH 13)

ENSAYO 1 1.313E-06 1.423E-06 2.024E-06 1.493E-06

ENSAYO 2 1.324E-06 1.431E-06 2.030E-06 1.498E-06

ENSAYO 3 1.437E-06 1.423E-06 1.867E-06 1.508E-06

ENSAYO 4 1.437E-06 1.431E-06 1.878E-06 1.504E-06

ICORR_medio 1.38E-06 1.43E-06 1.95E-06 1.50E-06

E Na2SO4 (pH 7) Na2SO4 (pH 9) Na2SO4 (pH 11) Na2SO4 (pH 13)

ENSAYO 1 0.02 0.02 0.02 0.02

ENSAYO 2 0.02 0.02 0.02 0.02

ENSAYO 3 0.02 0.02 0.02 0.02

ENSAYO 4 0.02 0.02 0.02 0.02

C.rate_medio 0.02 0.02 0.02 0.02

DIFERENCIA ENTRE TÉCNICAS mm/año

0.02 0.02 0.02 0.02

VELOCIDAD DE CORROSIÓN 

VOLTÁMETRIA CÍCLICA mm/año

0.0002 0.0002 0.0002 0.0001

Rp (Ohm)

I CORR (A/cm2)

Corrosión rate (mm/y)

Na2SO4 SIN INHIBIDOR Na2SO4 CON IN-AB Na2SO4 CON IN-SEB Na2SO4 CON IN-DEC
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