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Determinacion de la velocidad de corrosion en armaduras de acero en presencia de inhibidores organicos...

Determinamos la velocidad de corrosion mediante técnicas de andlisis electroquimico en armaduras de acero y posteriormente con presencia
de inhibidores organicos. entonces comparamos los resultados y observamos una reduccién de la velocidad de corrosion con inhibidor.

(espanol)
RESUMEN . ) . B . ) B
Corrosion rate determined by electrochemical analysis techniques in steel reinforcements and later in the presence of organic inhibitors. then
' compare the results and observed a reduction in the corrosion rate with inbidior.
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