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2 Material Designacion Resistencia carateristica Nivel de control Coeficiente de seguridad
7 MPERMEABILIZACION CON Placa nivelante
% EMULSION BITUMINOSA de acero Hormigon estribo C 30/37 XC2 fck = 30 MPa Estadistico ye=1.50
3 7 MODIFICADA —
- 7 Armaduras pasivas B 400S fyk =400 MPa Normal ys=1.15
w 7o) % ELLENO CON MATERIAL FILTRANTE
& ',/// _(T;/—GEOTEXTIL P.ED. g Hormigén de limpieza  C 20/25 XC2 fck = 20 MPa Estadistico ye=1.5
l’///l ; ggBRORSS:I)JROEy\RJAENTJ\:?CADO Capa de mortero autonivelante - Hormigdn de la losa transicién C 30/37 XC2 fck = 30 MPa Estadistico ye=1.5
/,/", Terreno natural 3cm
;’/, | vG=1.35
7 Nivel de control de ejecucion: Intenso
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