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Cuadro de materiales

Hormigón estribo

C 30/37 XC2 fck = 30 MPa

Estadístico
c=1.50

Armaduras pasivas
B 400 S

fyk = 400 MPa

Normal

s=1.15

Material Coeficiente de seguridad
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