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Evolucion termografica.
Termogramas con intervalos de 1 minuto.
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Evoluciéon termografica.
Termogramas con intervalos de 1 minuto.
Piedra arenisca gris.

Ensayo de laboratorio.
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Evoluciéon termografica.
Termogramas con intervalos de 1 minuto.
Piedra arenisca beige. Ensayo de laboratorio.




Evoluciéon termografica.
Termogramas con intervalos de 1 minuto.
Panel composite blanco. Ensayo de laboratorio.




Evoluciéon termografica.
Termogramas con intervalos de 1 minuto.
Panel composite negro. Ensayo de laboratorio.
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Evoluciéon termografica.
Termogramas con intervalos de 1 minuto.
Tablero de madera aglomerado claro. Ensayo de laboratorio.




Evoluciéon termografica.
Termogramas con intervalos de 1 minuto.
Tablero de madera aglomerado oscuro. Ensayo de laboratorio.
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Evoluciéon termografica.
Termogramas con intervalos de 1 minuto.
Panel de policarbonato alveolado. Ensayo de laboratorio.




Evoluciéon termografica.
Termogramas con intervalos de 1 minuto.
Piedra arenisca gris. Ensayo en exterior.
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Evoluciéon termografica.
Termogramas con intervalos de 1 minuto.
Piedra arenisca beige. Ensayo en exterior.




Evoluciéon termografica.
Termogramas con intervalos de 1 minuto.
Panel composite blanco. Ensayo en exterior.
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Evoluciéon termografica.
Termogramas con intervalos de 1 minuto.
Panel composite negro. Ensayo en exterior.
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Evoluciéon termografica.
Termogramas con intervalos de 1 minuto.
Tablero de madera aglomerado claro. Ensayo en exterior.
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Evoluciéon termografica.
Termogramas con intervalos de 1 minuto.
Tablero de madera aglomerado oscuro. Ensayo en exterior.
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Evoluciéon termografica.
Termogramas con intervalos de 1 minuto.
Panel de policarbonato alveolado. Ensayo en exterior.
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