NO CONFORMIDAD

o CAUSAS

Mala canalizacion del drenaje de muro de
sotano. Se ha realizado una “media cafa”
con mortero en la union de muro con
cimentacion para desalojar las posibles
humedades, en cuanto en proyecto se
representa con una canal con pendiente y
desagiie.

e PROBLEMAS
Que las posibles aguas de lluvia, humedades,
o condensaciones lleguen a cimentacion y y
asciendan por capilaridad al muro.
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