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o CAUSAS

Poco recubrimiento en armadura de muro.

¢ PROBLEMAS

Pierde resistencia mecanica, impermeabilidad, y resistencia a los ataques
de agentes externos.

e SOLUCION

Impermeabilizar con mas detenimiento en este punto.



