
NO CONFORMIDAD 

 

 

 

 CAUSAS 
Poco recubrimiento en armadura de muro. 

 

 PROBLEMAS 
Pierde resistencia mecánica, impermeabilidad, y resistencia a los ataques 

de agentes externos. 

 

 SOLUCIÓN 
Impermeabilizar con más detenimiento en este punto. 


