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RESUMEN

El trabajo consiste en un estudio del recinto amurallado de Jorquera,
provincia de Albacete. Este monumento esta declarado como Bien de Interés
Cultural. Primero se realiza un estudio historico de Jorquera para conocer los
origenes de la fortificacion y las fases evolutivas, ya que presenta elementos
construidos en diferentes épocas como: la muralla en periodo islamico, los
torreones de finales de la Edad Media y muros en periodo de las guerras
carlistas. Seguido se estudia el estado actual del recinto, estudio del material
empleado: tapia, y las intervenciones de restauracion realizadas a lo largo de la
historia en algunas partes de la muralla. Por dltimo, se realiza un levantamiento
y estudio previo en profundidad de uno de los lienzos que actualmente se
mantiene en la fortificacion como estudio constructivo y material, degradacion de
los materiales, estudio estratigrafico y dafios estructurales.

The work consists of a study of the walled enclosure of Jorquera, Albacete
province. This monument is declared as a BIC. First a historical study of Jorquera
is carried out to know the origins of the fortification and the evolutionary phases,
because it presents elements built in different periods such as: the wall in the
Islamic period, towers of the late Middle Ages and walls in the period of wars
Carlist. Then the current state of the enclosure is studied, study of the material
used: tapia, and the restoration interventions carried out throughout history in
some parts of the wall. Finally, a preliminary survey and in-depth study of one of
the canvases that are currently maintained in the fortification as a constructive
and material study, degradation of materials, stratigraphic study and structural
damage is carried out.

El treball consisteix en un estudi de la muralla de Jorquera, provincia
d'Albacete. Aquest monument esta declarat com a Bé d'Interés Cultural. Primer
es realitza un estudi historic de Jorquera per coneixer els origens de la fortificacid
i les fases evolutives, ja que presenta elements construits en diferents époques
com: la muralla en periode islamic, torrasses de finals de I'Edat Mitjana i murs en
periode de les guerres carlins. Seguit s'estudia I'estat actual de I'recinte, estudi
del material emprat: tapia, i les intervencions de restauracié realitzades al llarg
de la historia en algunes parts de la muralla. Finalment, es realitza un aixecament
I estudi previ en profunditat d'un dels llengcos que actualment es mantenen en la
fortificacié com a estudi constructiu i material, degradacio dels materials, estudi
estratigrafic i danys estructurals.
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Acuarela de Jorquera. Fuente: Rocio Sanchez Gualda.
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1. INTRODUCCION

Jorguera aparece en numerosas paginas de nuestra historia con el
nombre de Xurquera. Un lugar estratégico rodeado por el rio Jucar, donde unas
tribus norteafricanas conocidas como almohades dejaron su huella en el centro
de la peninsula all4d por el siglo XII. Sobre una hoz del rio, levantan una
imponente muralla como proteccion frente a las continuas batallas que se
desarrollaban por aquel entonces. Una arquitectura militar utilizada, parte de ella,
por el cementerio municipal y rodeada de frondosa vegetacion en el interior y
parte superior del cerro, se encuentra en un estado progresivo de abandono que
devalla este gran monumento declarado Bien de Interés Cultural en 1979.

Las murallas de Jorquera conviven con la belleza natural de las riberas del
rio, donde se sitian las emblematicas casas cueva excavadas en la montafia
junto con las piscinas naturales a orillas del Jucar. Esta riqueza natural se une a
la de las vecinas Alcala de Jucar y la ribera de Cubas, pueblos que comparten
historia y cultura, unidos por el cauce del rio. Lugares rodeados de grandes
precipicios blancos que caracterizan la roca caliza combinados con el verde de
las riberas.

Es por este motivo, el interés de dar a conocer Jorquera y sus murallas
con este trabajo, una imagen histérica monumental conocida por muchos
Albacetefios y que es motivo de estudio de muchos historiadores y
restauradores.

1.1. OBJETIVOS

Uno de los principales objetivos de este trabajo es dar a conocer las
murallas de Jorquera, un hito arquitectonico desconocido entre muchos.
También se pretende poner en valor el sistema constructivo y el material principal
que constituye la fortificacion, unos lienzos de tapia que perduran mas de 800
afos en nuestra historia. Una técnica artesanal poco utilizada en la actualidad
debido a la continua evolucion de los materiales y por la escasez de artesanos
conocedores de este modo de construccion antiquisima.

Con la propuesta de restauracion, se intenta visibilizar en gran medida las
murallas y asi fomentar el turismo rural y arquitecténico del cauce del rio Jacar,
como su localidad vecina, Alcala de Jucar. Se mejora su aspecto deteriorado y
abandonado para que se conserve muchos afios mas en nuestra historia. Se
estudia en profundidad la parte orientada a Norte, ya que se encuentra mas
accesible para la toma de datos que el resto de la fortificacién. También se debe
a situarse en una zona libre de obstaculos que permite contemplarla desde la
proximidad.
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1.2. METODOLOGIA

En primer lugar, se realiza una recopilacion de informacion histérica y
fotogréfica, de la evolucion de Jorquera y de sus murallas. Esa informacion se
obtiene a partir de la visita al Archivo Municipal de Albacete, donde se encuentra
numerosa documentacion histérica de la provincia, y lo mismo ocurre con una
visita al Ayuntamiento de Jorquera. Tras una busqueda en el Centro de
Informacion Arquitectonica de la escuela, se consigue dar con el libro “La
restauracion de la tapia en la Peninsula Ibérica: criterios, técnicas, resultados y
perspectivas”de Camilla Mileto y Fernando Vegas. En él aparece la restauracion
gue se realiza en los afios 80 en las murallas, documentado con planos originales
del Instituto del Patrimonio Cultural Espafiol. Para un estudio mas completo, se
realiza una visita al IPCE en Madrid, donde se consulta el proyecto de
restauracion en su totalidad, desde la memoria hasta los planos, pasando por el
pliego de condiciones y presupuesto. Debido a que han pasado casi 40 afios
desde la intervencién, se opta por un estudio del estado actual de la fortificacion.

Una vez consultada toda la informacion en las visitas y bibliotecas
digitales, se realiza una medicién del tramo norte, el Unico que lo permite, para
un posterior levantamiento métrico-descriptivo. Pero antes de esto dltimo, se
pone en contexto las murallas con un estudio historico y de situacion. Con los
planos obtenidos en el IPCE y las mediciones in situ, se realiza una descripcion
del estado actual de toda la fortificacion. Posteriormente, se analiza el material
principal, la tapia, la existencia de esta técnica en Albacete, los tipos, los
fendbmenos de degradacion y la forma con la que esta construida las murallas.
No podia faltar una breve descripcion de la intervencion de restauracion
realizada en 1982, analizado con imagenes el estado de esas actuaciones.

Por motivos de escala y orografia, era imposible realizar un estudio en
profundidad de toda la muralla, por ello se opta por el lado Norte. Ese estudio
comienza con la realizacion de fotoplanos del tramo, un trabajo costoso debido
a la envergadura de los lienzos y torres, donde las fotos tomadas se
distorsionaba y era necesario corregir la perspectiva mediante el programa
Adobe Lightroom CC. A partir de esas imagenes corregidas se realiza un
levantamiento en AutoCAD comparando en todo momento con los planos de la
restauracion. A continuacion del levantamiento, se analiza cada uno de los
materiales que compone el tramo, desde época almohade hasta la actualidad.
Esa identificacion se realiza con la ayuda de los fotoplanos y documentacion
bibliografica. Después de esto, debia conocerse el estado de conservacion de
es0s materiales, por lo que se realiza unos esquemas de cada uno de ellos sobre
el levantamiento. Al mismo tiempo se proyecta cada una de las fases evolutivas
y relacién entre ellas con un diagrama de Harris de cada torre y lienzo de esta
orientacion.

Por ultimo, tras el estudio en profundidad, se propone una solucion de
conservacion debido al estado de degradacion y abandono en el que se
encuentra el monumento. Actualmente esta adosado el cementerio municipal por
lo que se opta solo por una restauracion de la cara exterior del tramo Norte.
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2. SITUACION DE JORQUERA

Acuarela de Jorquera. Fuente: Rocio Sanchez Gualda.
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2. SITUACION DE JORQUERA

En una de tantas hoces del rio Jucar, a su paso por el suroeste de La
Manchuela albacetefia, se encuentra Jorquera. A unos 45 kilbmetros de Albacete
y 17 kildbmetros de Alcala de Jucar, el promontorio montafioso esta rodeado por
un lado por el rio Jucar y, por otro lado, por un afluente de este, el arroyo de
Abengibre. El nombre de Jorquera se debe a los topénimos Xurquera o Xorquera
por los que también se conoce la villa, significa “poblacion del rio Jucar”.

Un lugar con encanto que abarca unos 54 kildmetros cuadrados repartidos
entre Jorquera y sus pedanias: Cubas, Alcozarejos, Maldonado y Calzada de
Vergara. Todas ellas se caracterizan por sus peculiares casas-cueva, viviendas
tradicionales excavadas entre blancos precipicios calizos que siguen la orografia
de las verdes riberas del rio. Entre todas ellas suman algo menos de 400
habitantes. El nacleo urbano de Jorquera originalmente se situaba en la cima, el
cual estaba delimitado por una muralla, a unos 624 metros sobre el nivel del mar,
con el paso de los afios se ha extendido por la ladera sureste de la colina y se
ha ido abandonando la parte superior, excepto por la presencia del cementerio
municipal.

En el diccionario de Madoz describe la poblacion como: “situada a la
margen izquierda del rio Jacar, entre este y una cafiada que baja de Abengibre
sobre la meseta de un cerro de unas 100 varas de elevacion; la combaten
libremente los vientos, y goza de clima sano; se halla circunvalada de murallas,
parte antiquisimas, y parte construidas durante la Gltima guerra civil; 2 Unicas
puertas llamadas la Nueva y de la Villa, dan entrada a esta, la primera situada al
Oeste, se halla inmediata a unos horribles precipicios que dan al rio, ... Dofa
Blanca, muy sélida y de unas 14 varas de altura; la puerta de la villa colocada al
Este, se halla también defendida por unos trozos de muralla, ... forman el casco
de la villa 300 casas, distribuidas en 3 calles principales de Este a Oeste...1".
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Imagen 3. Plano de situaciéon del ndcleo urbano de Jorquera. Fuente: Autora.
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A parte de su belleza natural, Jorquera es conocida por su relevancia
histérica y cultural, diferentes culturas han dejado huella en el lugar: restos de
murallas de un periodo islamico, Torres de la Edad Media y muros pertenecientes
a las guerras carlistas. Aunque no es de caracter monumental, es de gran
importancia para los jorqueranos y el desarrollo de su economia, la red de
acequias y el aprovechamiento de huertas que los almohades dejaron en el lugar
tras su paso por la villa alla por el siglo XII.

Como datos relevantes, en 1979, se declara Bien de interés cultural como
monumento historico artistico de caracter nacional las murallas almohades, y en
1992, se declara Bien de interés cultural la iglesia parroquial Nuestra Sefiora de
la asuncion de 1520, una iglesia que combina estilo gotico y renacentista en una
Gnica nave, cuya envergadura es visible desde cualquier punto del pueblo.

Algo muy significativo para los jorqueranos es su virgen, una devocion por
la Virgen de Cubas, que se une a la tradicion de fiestas de moros y cristianos.
En ellas se realizan representaciones teatrales al compas de comparsas por las
calles del pueblo.

Imagen 4. Vista general Este de Jorquera. Fuente: Autora.
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3. ESTUDIO HISTORICO Y DESCRIPTIVO

Acuarela de Jorquera. Fuente: Rocio Sanchez Gualda.
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3. ESTUDIO HISTORICO Y DESCRIPTIVO
3.1. EVOLUCION HISTORICA DE JORQUERA

Antiguamente, la villa fue muy distinta de lo que es ahora, formaba parte
del “Estado de Jorquera” como cabeza administrativa. Su territorio abarcaba un
término més amplio de lo que es la actual Jorquera. Los origenes primitivos se
conocen gracias a las huellas humanas que dejaron los primeros pobladores en
las riberas del rio (Cano,1979:181). Todo lugar cercano a un rio, son espacios
idoneos para el desarrollo de una poblacion. La hoz del rio Jucar configura
paisaje en el cual se desarrolla numerosos nucleos de poblacién, que algunos
de ellos todavia permanecen.

3.1.1. PREHISTORIA Y ROMANIZACION

Los origenes de la civilizacion datan de los primeros asentamientos a
orillas del rio donde, por la situacion estratégica, cultivaban, domesticaban
animales y recolectaban frutos. Debido a las huellas arqueolégicas encontradas,
se descubre los primeros pobladores de la ribera del rio pertenecientes al
Neolitico, una prueba de ello unas hachas pulimentadas encontradas en
Alcozarejos.

Durante la Romanizacioén, la ribera de Jorquera fue aumentando en
poblacién. Algunos historiadores dicen de la villa como una antigua ciudad
romana llamada Saltiga, situada en territorio Tarraconense, lugar de los
bastitanos. De esta época son numerosas construcciones, puentes que cruzan
el rio Jacar, el Puente Viejo o Puente de la Villa es uno de ellos, el cual fue
destruido en 1982 tras una riada. Para conectar la Meseta con Saltici o Bélgida,
topénimos romanos, se construye en ese momento un ramal secundario en la
via Herculea. En la desembocadura de la cafiada de Abengibre se sitGa un paraje
natural, Las Carriladas, por el que se dirigia un camino desde Jorquera hasta el
Cerro Pelao, donde se encuentra un cementerio tardorromano y altomedieval.
Su acceso desde el rio era mediante una escalera labrada en la roca del
pefiasco, de la cual se ha mantenido algunos peldafios. A parte de esto, se ha
descubierto infinidad de sillares labrados y vestigios de estelas funerarias.

13
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3.1.2. EPOCA ISLAMICA

Tras una Hispania visigoda, en 711, unas tropas norteafricanas, cuyo
anico dirigente fue Tarik, cruzan a la Peninsula para su conquista, acaban con la
sociedad hispano visigoda y se aduefian de todo el territorio. Se extienden hacia
la mitad de la Meseta quedando el norte dominado por el reino cristiano y al sur
el musulman. Los musulmanes se asentarian en lugares estratégicos para
defender su territorio mediante ciudades amuralladas.

De esta época se conserva las murallas almohades del castillo y el sistema
de aprovechamiento del agua mediante regadios en las huertas jorqueranas a la
orilla del rio. También de creacion musulmana, un acueducto excavado, que
también permitia el paso, de carruajes conduce el agua desde una acequia de la
ribera del rio hasta las acequias de la cafiada de Abengibre, desde la cual se
riegan huertas de La Recueja, una aldea cercana. Durante el dominio musulman,
se dice que el castillo de Jorquera pudo ser el centro administrativo de la
comarca del Al-Axarach (Cano,1979:183).

Imagen 5. Pintura de las Murallas de Jorquera.
Fuente: https://www.geocaching.com/geocache/GC78XWN _villa-de-jorquera?guid=a2342206-
3afa-4665-8b0d-8fc27754e364.
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3.1.3. RECONQUISTA CRISTIANA

Trascurridos unos afios, en 722, comienza poco a poco la Reconquista
desde tierras asturianas hacia el sur. Durante la reconquista se conoce pocos
datos de presencia cristiana en la villa. La Primera Cronica General de Espafa
narra la batalla que don Rodrigo Diaz de Vivar, el Cid, tuvo con Yusuf en tierras
valencianas y su posterior persecucion al rey moro cuando este huia hacia el
castillo musulman de Jorquera, donde se refugio. Esta version se contradice en
el Poema del Mio Cid donde Ramén Menéndez Pidal cita el castillo de Cullera
como el lugar donde se refugiaba Yusuf, en vez de Jorquera.

La Reconquista de la ribera del Jucar sucede a principios del siglo XllI, en
1195, los almohades salen victoriosos sobre Alfonso VIl de Castilla en Alarcos.
Una batalla en la que los norteafricanos incitaron a los cristianos a luchar por la
Reconquista del territorio. Se firma un acuerdo de tregua tras el conflicto, pero
esto no supuso una bajada de guardia. En 1211, tras varios intentos durante el
reinado de Alfonso VIII, se reconquista Jorquera y toda la ribera. Un afio mas
tarde en las Navas de Tolosa, son derrotados los almohades finalizando asi su
poder en Espania.

Los sucesos se recogen en la Primera Cronica General de Espafia donde
se habla de la llegada de las tropas cristianas a tierras musulmanas de la ribera,
entrada a castillos como el de Alcala de Jacar, Jorquera, entre otros muchos. En
ellos hallaron presos que tenian encerrados los almohades, junto a ellos tomaron
a los moros y avanzaron en su reconquista. La Reconquista se consolida a
finales de siglo Xlll tras la anexién del reino musulman de Murcia (1243-1245)
(Cano,1979:184).

Tras la anexion de Murcia, las tierras se adjudican a los reconquistadores.
Don Pedro Nufiez de Guzman, pariente del rey, obtuvo Jorquera con otros tres
castillos. En 1266 Alfonso X el Sabio crea un Concejo Autbnomo entre los rios
Cabriel y el Jucar, y al norte, los concejos de Alarcon, al oeste, Alcaraz, y al sur,
Chinchilla. El nuevo alfoz concejil abarcaria algo mas que el partido judicial de
Casas Ibafiez. Se pierde parte de su jurisdiccion al excluirse las villas de Ves y
Alcala del Rio Jucar, ademas de algun término al oeste del Concejo de La Roda
y el término de Carcelén para el Concejo de Almansa.

15
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3.1.4 SENORIO DE VILLENA

Se integra en 1282 al Seforio de Villena cuando el infante don Sancho
batallaba la Corona de Castilla a sus sobrinos, hijos del infante de la Cerda y
otorgaba Jorquera a don Manuel con otras villas de la Mancha de Montearagdn
por la alianza en la sucesion de Alfonso X. Se coloniza la villa de Jorquera y las
aldeas de su alfoz, instalandose nueva poblacion en su territorio. Evolucion6 y
se convirti6 en una de las comunidades mas importantes. Don Juan Manuel
organizo la administracion territorial del Sefiorio de Villena fundando las Juntas
con los procuradores, concedié una serie de normas para la convivencia. En
1309, para promover la repoblacion, otorga a la villa de Jorquera los mismos
privilegios que tenia la villa de Chinchilla. En cuatro ocasiones, Don Juan Manuel
transitd por la villa de Jorquera como lo hizo anteriormente su madre, dofia
Violante (Cano0,1979:185).

Reino de
Valencia

Utiel

Concejo de
Alcaraz

Rio Mundo

Rio Segura

Reino de Murcia

16
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Tras la muerte de don Juan Manuel y de sus hijos, don Fernando y dofia
Blanca, la villa de Jorquera siguio el camino del resto del Sefiorio: pasé a manos
de la Corona, fue propiedad de las dotes de los infantes castellanos. En la
segunda mitad del siglo XIV vuelve al régimen sefiorial con don Alfonso de
Aragon y desde mediados del siglo XV con los Pacheco. Con la llegada de don
Juan Pacheco, la villa fue involucrada en planes comarcales y con su hijo don
Diego Lopez Pacheco, en una sangrienta revuelta anti sefiorial.

Transcurrido un tiempo, sucede la Guerra del Marquesado de Villena en
la cual Jorquera sufria las 6rdenes de don Diego Lopez Pacheco. Tras finalizar
la guerrilla, los vecinos de Jorguera, partidarios del Marqués de Villena, se unen
para acabar con las tropas de Pacheco. El Capitan Pedro de Baeza conquista la
villa. Los jorqueranos no querian permanecer bajo la jurisdiccion del Marqués de
Villena; los Tenientes que se aduefiaron de la villa y su fortaleza durante la
guerra, Francisco Zarzuela, Gaspar Fabra, y sus torres, Lisén, seguidores de los
Reyes Catdlicos. La villa de Jorquera con sus torres fue cedida por orden de los
reyes al Marqués de Villena en 1480. A partir de ese momento a don Diego Lopez
Pacheco solo le pertenecia la provincia de Albacete y los concejos de las villas
de Alcalé del Rio Jucar y Jorquera. EI Marqués cre6 un territorio administrativo
seforial, conocida como la region del “Estado de Jorquera”, con las villas citadas
anteriormente e incorporando Jumilla (Cano,1979:186).

Durante el siglo XVI, la villa de Jorquera seguia manteniendo jurisdiccion
seforial estructurada a ambos lados del rio. Perfectamente resguardada por su
ubicacion en el saliente de una hoz de dicho rio, y por la fortaleza que se
mantenia levantada hasta mediados del siglo XIX. Alli se refugiaban las fuerzas
realistas perseguidas por los carlistas. Informaban para Felipe Il, los jorqueranos
en su Relacion de 1579, la situacién de la villa. Hablaban de imponentes
pendientes que dificultaban el cultivo de esas tierras, la posibilidad de colocar la
artilleria segun la orografia y una descripcion detallada del lugar.

A finales de XVI, la presencia de Jorquera en América fue escasa.
Emigraron muchos vecinos de la villa de Jorquera como Hernan Ciprian que viajo
a Nueva Espafia (México) para servir a Andrés Urbano. De esta época son las
Ordenanzas, creadas por el rey, que regian la villa de Jorquera y su Estado,
donde se normalizaba la organizacion concejil, la caballeria de la sierra, el
regadio, la caza, la salubridad y el comercio.

Un siglo mas tarde, el Concejo de Jorquera pierde sus facultades
territoriales, fueron cedidas beneficio del Marqués. Paralelamente los concejos
rurales solicitaban la independencia concejil. Felipe IV en 1636 concede al
Marqués de Villena la “jurisdiccion de permision y tolerancia” por doce mil
ducados. Nombraria con esto, Alcalde Mayor y oficiales del concejo a personas
que a su parecer eran las mas adecuadas. Algunas aldeas, en 1602, como
Mahora y Villamalea pedian separarse de la villa de Jorquera al Marqués.
Posteriormente, en 1663, se unen algunas otras como Cenizate, Casas lbafiez,
Las Navas de Jorquera y Valdeganga (Cano,1979:189).
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3.1.5. SIGLOS XVIII, XIX'Y XX

En el siglo XVIII, ocurre la guerra civil de sucesion a la Corona. El Marqués
de Villena puso a disposicion su caballeria y sus propiedades para enfrentarse
Felipe V, sucesor de Carlos Il, contra el Archiduque don Carlos de Austria, este
ultimo fue derrotado en territorio albacetefio, en concreto Almansa. En 1721 se
reescriben las Ordenanzas que fueron aprobadas por Felipe V (Cano,1980:217).

El Estado de Jorquera y sus puentes fueron importantes en la guerra de
Independencia de 1808, cerrando el paso de tropas napolednicas en su avance
por la Meseta que intentaban llegar al Levante pasando por tierras de La
Manchuela. Durante las guerras carlistas, las Cuevas, excavadas en el cafion
del rio Jucar, fueron lugar de asilo de muchas familias. Las fuerzas realistas
instaladas en Jorquera eran partidarios y defensores de Isabel Il.

En 1874, la villa de Jorquera pierde su liderato de la amplia jurisdiccion
debido a la existencia de villas con nucleos mas poblados en el Estado de
Jorquera. En 1873 se hosped6 en numerosas ocasiones el ultimo presidente de
la | Republica, don Emilio Castelar y Ripoll. Afios més tarde escribia en Jorquera
un volumen de su obra “La Revolucion Religiosa”.

Ya en el siglo XX, Jorquera pierde toda relevancia obtenida durante siglos.
Al mismo tiempo sucede la guerra civil y la democratizacion del pais. Esto supuso
para los jorqueranos un cambio de pensamiento politico.
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3.2. MURALLAS ALMOHADES, TORREONES MEDIEVALES Y MUROS
CARLISTAS

El corazén de Jorquera se encuentra ubicado en la falda de un elevado
cerro rodeado por el rio Jucar. Se asienta estratégicamente en lo alto, fortificado
por el propio medio natural. La villa presenta una serie de fortificaciones de
diferentes épocas desde las murallas de un periodo islamico, pasando por Torres
de la Edad Media y por ultimo muros pertenecientes a las guerras carlistas.

Las referencias mas antiguas se recogen en “Relaciones Topogréaficas”,
ordenadas por Felipe Il en 1579, donde hace mencion especial a las murallas de
Jorquera como “la forma y manera de los materiales de las murallas de dicha
villa que son de hormigén de guijarro y cal y en parte de cal y canto!”. Se habla
de la naturaleza de los valles y del rio como de los fosos que rodean la poblacion.
También relata las dos torres que defienden las dos entradas al pueblo, Torre
Almez al Este y Torre Blanca al Oeste.

La situacidon del nacleo urbano original pudo existir en la cima del cerro.
En este lugar estratégico se alzan las imponentes murallas a finales del siglo XII,
como defensa de los almohades frente al avance cristiano del rey Alfonso VIII de
Castilla hacia la conquista del valle del Jacar. En 1211 tomaria la zona, la pierde
y recupera dos afios mas tarde, tras la famosa batalla de 1212, en las Navas de
Tolosa.

19



Estudio histérico y constructivo de las murallas almohades de Jorquera

Por los restos que se encuentran de la muralla atribuyen la obra al periodo
islamico, siglo Xll: muros de tapial, torres prismaticas, merlones y almenas
rectangulares; formas de edificacion militar y defensiva traidas por el imperio
norteafricano almohade. Esas obras de tapia en la Edad Media se han utilizado
en la arquitectura popular manchega hasta ahora. El nucleo de urbano original
de Jorquera tuvo que situarse en la cima acotado por la muralla, unos 14000
metros cuadrados de superficie, actualmente abandonado excepto por el
cementerio de la villa (Simon, 2010:38).

Todo el conjunto de la muralla, cuya forma es almendrada, presenta altos
lienzos de tapial unidos con una serie de torres prismaticas. En cuanto a la
conservacion, hay tramos peor conservados o0 incluso inexistentes debido al
abandono y agentes atmosféricos. El mejor conservados es el tramo Norte donde
se encuentra el cementerio adosado a tres lienzos y cuatro torres.

En el lado Noroeste, la muralla gira siguiendo la orografia con parte
inexistente en la unién con el tramo Norte, se dice que pudo existir una puerta
de entrada al recinto debido al retranqueo de este lienzo previo a la torre.
Delimitando la zona occidental se encuentra en una curva muy pronunciada el
tramo Suroeste. Este tramo debido a la extensién del nucleo urbano se adosan
viviendas que dificultan su apreciacion. Se encuentra deteriorado con pequefios
restos de muros y dos torres que emergen del terreno, parte de ellas perceptibles
desde la cima de la colina.

El lado Sur fue restaurado en 1982, como el resto de la muralla, con
tramos incompletos, los cuales como ocurre en el tramo Suroeste, ofrece
dificultades en su contemplacion. Hacia el lado Este la muralla desaparece, solo
se sitlan unas pequefias ruinas posteriores en mal estado. En el Noreste
aparece unos restos de una torre junto a un gran lienzo bien definido.

Tras la conquista cristiana, la poblacién se extiende ladera abajo, hacia el
sur, y empieza a abandonarse la parte alta de la colina y las murallas como
estructura de proteccion militar. En el siglo XV se vuelve amurallar la poblacién,
permanecia en los lados Norte y Sur de manera natural, pero en los lados Este
y Oeste quedaron expuestos. Esos lados darian acceso a la poblacion por ello
se construyeron dos grandes puertas, la Nueva y la de la Villa. Esta ultima
defendida con una torre, actualmente desaparecida desde el siglo XIX, llamada
Torre de Almez en el lado Este. En el lado opuesto la Nueva conocida la torre
como Doiia Blanca o Blanca, esta se encuentra muy bien conservada. Felipe I
expone el objetivo de la Torre Almez: “ay una torre junto al postrer foso o cava
que se llama Torre de Almez, cuya hechura es de esquinas y tienen cémodos
aposentos” (Garcia-Sauco:41-43).
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En el siglo XIX, la muralla vuelve a ser elemento de defensa frente a los
conflictos de la Guerra de Independencia y la 12 Guerra Carlista. Una
arquitectura militar que se modifica y adapta al tiempo con pequefias aperturas
en los muros y almenas como saeteras o troneras, para protegerse del enemigo.

En cuanto a la Torre Blanca, fue mandada a construir por el Marqués de
Villena, don Juan Pacheco, edificio prismatico pentagonal de unos 14 metros de
altura, construida de cal y canto con esquinas reforzadas de canteria. La
Relacion la describe como “notable en los Reynos de Esparia en altura y anchura
y fortaleza porque no puede ser batida de ninguna parte de las montafias
guestan entorno por ¢ echenas? La dicha torre en lugar de esquinas quatro cubos
de estremada grandeza y fortaleza y los arcos y bdvedas della son de
estremadas labores segun tenemos oido y visto por buenos maestros de canteria
gue en esta villa an estado haciéndola iglesia...”, (Garcia-Sauco:44).

A principios del siglo XX, se adosa el cementerio municipal al tramo Norte
de la muralla, mejorando el estado de conservacion de esta.
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Imagen 10. Torre Blanca. Fuente: Autora.
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4. DESCRIPCION DEL ESTADO ACTUAL DE LAS MURALLAS

Acuarala de Jarmuera. Fuenle: Rocio Sanchez Gualda. 23
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4. DESCRIPCION DEL ESTADO ACTUAL DE LAS MURALLAS

4.1. PLANO GENERAL

Imagen 11. Volumetria del conjunto amurallado.
Fuente: Autora.
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Imagen 12. Planta general de las murallas. Fuente: Autora.

La fortificacion, de casi 10 metros de altura, se levanta en lo alto del cerro
siguiendo la orografia a unos 650 metros sobre el nivel del mar. Este conjunto
ha sufrido numerosos cambios a lo largo de la historia, muchos de ellos todavia
se perciben. Junto a la muralla, lo que queda de ella, se encuentra adosado el
cementerio municipal y en centro un pequefio depésito de agua.

Todos los tramos de diferente conservacion forman un recinto ovalado, 8
torres y 12 lienzos, cuyas dimensiones aproximadamente son: eje longitudinal
de 190 metros y eje transversal entorno a unos 95 metros, unos 14000 metros
cuadrados de superficie.

24



Estudio histérico y constructivo de las murallas almohades de Jorquera

4.2. NORTE
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El lado Norte, el mejor conservado, se compone de cuatro torres y cuatro
lienzos. La primera torre del tramo Norte, la torre A, es una torre cuadrada de
tapial junto a la entrada del cementerio, se asienta sobre la roca, de 4 metros de
frente, 2,20 metros de lado, de un espesor de 0,90 metros, pequefio adarve y
una serie de almenas. Unida a la torre A se encuentra el tramo 1, un lienzo de
muralla con un pequefio quiebro, apoyado sobre la roca, de 22,60 metros de
largo y 1,15 metros de espesor que va reduciendo hasta llegar a la linea de
almenas de unos 0,4 metros. Algunas de esas almenas estan tapadas por el
aumento del cementerio como parte del tramo Norte.

N\

Tras el quiebro se une la torre B, tapada por una serie de arboles como el
tramo 2, tiene un frente de unos 3,60 y espesor de 0'90 metros, conserva la
huella de una saetera entre las almenas a la mitad de la torre, actualmente se
encuentran tapadas. El lienzo 2, también asentada sobre roca, mide unos 25,50
m de largo y un espesor de 1,15 metros como el resto de los lienzos. Mantiene
parte del almenado debido al aumento del muro del cementerio.

La torre C se encuentra, junto a un foso, apoyada sobre roca oculta tras
una construccion, con 4 metros de frente y unos 9,60 de altura. Las saeteras son
algo comun en estas torres y muros desde época de carlistas, la torre C una de
ellas. Unido a la torre, el lienzo 3 de 24,30 m de largo cuyo grosor de muro varia
hasta llegar a los pequefios recrecidos. Por otro lado, la torre D se encuentra
descalzada en una de sus esquinas, con 3,80 metros de frente, 2,75 metros de
lado perpendicular al tramo 3. En su coronacion, debido a la construccion de una
saetera ha perdido algunas de sus almenas como en la torre C, pero la torre D
no se ha tapado en intervenciones posteriores a época carlista.

Por ultimo, el tramo 4 de unos 11,30 metros de largo hace un pequefio
quiebro siguiendo la orografia. Es el tramo final que se une al otro extremo del
cementerio, conserva su almenado gracias al recrecido del muro. En cuanto al
espesor se mantiene el mismo que el resto de los muros hasta llegar al pequefio
adarve y linea de almenas.
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Imagen 15. Tramo Norte. Torre A, lienzo 1y torre B. Fuente: Autora.

Imagen 16. Tramo Norte. Torre C, lienzo 3y torre D. Fuente: Autora.
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Imagen 17. Tramo Norte. Torre D yIienzo 4. Fuente: Autora.

Imagen 18. Unién Lienzo 4 con el
muro del cementerio. Fuente: Autora.

Imagen 19. Unién Torre A con la
S entrada al cementerio municipal.
M Fuente: Autora.
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4.3. NOROESTE

En el lado Noroeste, se mantiene inicamente dos lienzos y una torre con
peor conservacion que el adosado al cementerio. Se separa del lado Norte tras
un pequeiio desvio respecto al ultimo lienzo, en el cual se dice que pudo situarte
una puerta de entrada hacia el recinto amurallado o una torre.

El primer lienzo, el muro 5 presenta un quiebro hacia la torre adaptandose
a la curva del recinto. La dimension de este lienzo es de unos 15 metros de largo,
9,30 metros del total son previos al quiebro. Ha perdido toda su linea de almenas,
excepto una diminuta almena, y parte del muro por las perforaciones para lo que
fue unas troneras aparte de por fendmenos de degradacion comunes en este
tipo de muros. El grosor del muro es de unos 0,90 metros hasta llegar al adarve
gue pasa a ser de unos 0,40 metros.

En cuanto a la torre E, asentada sobre la roca como el resto de la
fortificacidn, tiene un frente de unos 4 metros y 2,75 de lado. La torre de unos 9,
50 metros de altura, como ocurre en el lienzo 5, no tiene almenado, pero su
coronacion aparece restaurada y consolidada tras la intervencion de 1982. Unido
a la torre se encuentra el lienzo 6, de unos 26 metros donde apenas se mantiene
en pie un resto de almena. Tras este Ultimo tramo se unia una torre, hoy en dia
no hay ningun resto de ella.

La construccion de este tramo se hizo mediante muros de tapial con
agujas continuas de lado a lado a diferencia de algunos tramos del recinto debido
al espesor del muro. El nUmero de tongadas que componen este muro son en
torno a 10 y de unos 0,70 a 0,80 metros de alto, configurando un muro de 6,5
metros de altura en la actualidad.
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Imagen 22. Tramo Noroeste, vista exterior. Fuente: Autora.

Imgen 23. Tramo oroste,vista inte

g

rior. Fuente: Autora.
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44. SUR

El lado sur, ocultado por una linea de viviendas apenas es visible desde
la cima de la colina. Se mantiene unos 5 lienzos y dos torres de diferente
conservacion. El primer tramo, lienzo 7, de unos 11 metros apenas se conserva
la base de este muro, el de peor estado del lado Sur. Por lo que respecta a la
base, se ha construido con un relleno con mayor cantidad de mamposteria que
el resto de la fortificacién para un mejor apoyo.

El segundo muro, el lienzo 8 de casi 29 metros de longitud parcialmente
restaurado en su coronacion, tiene un pequefio giro para adaptarse a la orografia
unido a la torre F. Un muro de 5 metros de alto, el cual se encuentra oculto tras
las viviendas por un lado y el terreno vegetal de la montafa por otro, ha perdido
cualquier indicio de almenado.

La torre F como sucede en el lienzo 8, se encuentra restaurada en su
coronacion, una consolidacién en la parte superior con un frente de 3,80 metros
y 2,5 de lado. La vegetacion del cerro ha llegado a alcanzar el limite superior de
los muros, apreciandose ligeramente unos metros de esta torre. Junto a este, el
lienzo 9 de unos 35 metros de largo asentado sobre la roca un espesor de 0,90
metros como todo el lado Sur. Tampoco hay restos de almenas, su estado no es
muy diferente al contiguo.

La segunda torre del tramo, la torre G se halla en peores condiciones, sin
restaurar. Desde la colina ligeramente se observa unos restos unido a un
pequefio muro. Esta torre a diferencia de todas las del recinto, gira un poco con
respecto al lienzo 9, no siendo perpendicular a esta sus 4,5 metros de lado y 4
de frente. Perpendicular a la torre G, el lienzo 10, de unos 28,30 metros de
longitud y unos 0,90 metros de grosor, desaparece detras del conjunto urbano.
Aunque poco se puede apreciar de este lienzo, lo que permanece se encuentra
bien consolidado tras la restauracion. No tiene el mismo acabado el lienzo 11,
como se produce en el lienzo 7, solo unos restos ocultos bajo la maleza del cerro,
intuye lo que fue un gran lienzo de la muralla.
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Coronacion del Lienzo 8. Fuente: Autora.

Tramo Sur.
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Imagen 26.
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Imagen 27. Tramo Sur. Torre F y coronacion lienzo 9. Fuente: Autora.
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Imagen 29. Tramo Sur. Torre G y coronacion lienzo 10. Fuente: Autora.
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45. NORESTE

.

"
"\m

Por ultimo, el tramo Noreste que cierra el recinto, conserva un lienzo y el
resto de una torre. Entre el tramo Sur y Noreste no hay ningun elemento hoy en
dia, que pueda pertenecer a la muralla solo terreno frondoso y pequefos
escombros.

La torre H aparece desvinculada del lienzo, unos restos consolidados en
su cimentacion gracias a la intervencion de 1982. Una torre que tiene 5,60 metros
de frente, de la cual se mantiene en pie un par de tongadas. Actualmente se
rodea de vegetacion y otros elementos.

En cuanto al lienzo 12, posee casi 28 metros de tapial y casi unos 7 metros
de altura con diferente estado de conservacién. Mantiene parte del almenado
original, aunque han sido consolidadas algunas de ellas. El muro en su extremo
Este esta recrecido para afianzar los restos, cuyo espesor es de 1,15 metros en
la base hasta la linea de almenas de 0,45 metros.

Por la cara interior del muro, su situacién es muy diferente se encuentra
erosionada y con los mechinales de unas agujas que, a diferencia del tramo
Noroeste, estas son medias agujas no recuperables mantenidas en el interior del
muro, algunas de ellas desaparecidas por la erosion. Parte del adarve se ha
derrumbado y sus restos estan junto al muro.

Unos 35 metros separan el lienzo 12 del lado Noreste de la primera torre,
la torre A junto al cementerio. El lienzo arranca unos metros mas alto que el
tramo Norte debido al desnivel. Entre ambos lados hay ese gran vacio donde se
ubica la rampa de acceso al cementerio, posiblemente en la antigtiedad, previo
a la construccion de este equipamiento, estuvo unido por otras torres y lienzos.

33



Estudio historico y constructivo de las murallas almohades de Jorquera

34



Estudio histérico y constructivo de las murallas almohades de Jorquera

Imagen 34. Seccion muro Noreste. Fuente: Autora.
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Imagen 35. Tramo Noreste, Lienzo 12 vista interior. Fuente: Autora.

Imgn 36. Vista Panoramica Tramo Norte y Noreste. Fuente: Autora.
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5. ESTUDIO DEL MATERIAL EMPLEADO: TAPIA

Acuarela de Jorquera. Fuente: Rocio Sanchez Gualda.
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5. ESTUDIO DEL MATERIAL EMPLEADO: TAPIA
5.1. DESCRIPCION GENERAL DE TAPIA EN ALBACETE

La tapia es el resultado del apisonado de tierra sobre un encofrado
conocido como tapial, el cual se compone de infinidad de materiales de muy
distinta consistencia: piedras, tierra, argamasa, entre otros materiales. Un
término que denomina esta técnica es tabiya, proviene de la lengua arabe,
utiizada en época islamica. De este derivan la palabra tapia o tapial
(Mileto,2014:22).

En la provincia de Albacete, la tapia esta presente en toda edificacion
tradicional, un uso extendido desde épocas ancestrales cuyo origen se
desconoce, se dice que proviene de época cartaginense. Paredes de tierra que
configuran el paisaje manchego como muchos lugares del territorio espafiol.
Actualmente pocas edificaciones con este sistema constructivo permanecen en
pie, debido a la llegada de nuevos materiales, el uso de esta técnica se encuentra
mayoritariamente en ruinas o desaparecida. Aunque las que permanecen en
buen estado, son una clara evidencia de que este tipo de técnica resiste a
cualquier contratiempo. El mismo camino ha seguido esta técnica, una
tradicional forma de construccion considerada artesanal que, por la falta de
conocimiento, es dificil encontrar artesanos que conozcan esta técnica en estos
tiempos.

Para realizar un muro de tapia es necesario el uso de un encofrado
conocido como tapial, un molde que se coloca en las caras del futuro muro
compuesto por tableros de madera fijados con unas espigas de madera, o
metélicas en construcciones mas actuales, embebidas en el muro. En el interior
del encofrado se compacta tongadas de tierra apisonada, en ese momento
adquiere la resistencia necesaria. En cuanto a los materiales utilizados, son
autoctonos de las proximidades del lugar, se intenta aprovechar asi los recursos
naturales. El basamento del muro suele iniciarse con silleria o arido mas grueso
que en el resto de la tapia, para proteger de la humedad del suelo
(Castillo,2004:29).

Los mechinales que dejan las agujas de los encofrados se sellan con el
mismo material que el resto del muro, esto con el paso del tiempo aflora siendo
un foco de entrada a agentes externos que deterioran el muro (Mileto,2014:39).
Por otro lado, las agujas pueden quedarse embebidas en el mortero o
recuperables, como ocurre en las murallas de Jorquera donde en algunos lienzos
guedan embebidas y en otros desaparecen.

En cuanto al acabado, puede ser aplicado una vez desencofrado o bien
en el interior del encofrado segun el tipo de tapia y el estado de degradacion de
esta. A los paramentos comunmente se le aflade un enlucido de yeso, cal o barro
Y paja, tanto en la cara interior como exterior. Otro acabado no tan uniforme es
mediante bandas de mortero de cal en las juntas horizontales, solucion
protectora y decorativa del muro muy extendida en periodo islamico.

37



Estudio histérico y constructivo de las murallas almohades de Jorquera

5.2. TIPOS DE TAPIA

Las tapias pueden ser de materiales muy diversos, resolviendo muros de
distintos tipos, desde tapias simples, cuya composicion de tierra y materiales
apisonados componen una larga lista de soluciones, y tapias mixtas, formadas
por diferentes materiales utilizados como refuerzo, visibles o no en los
paramentos. La diferencia clara entre una y otra se muestra en el tratamiento del
paramento, tratamiento de las juntas, o refuerzos en las esquinas de las tapias.

TAPIA SIMPLE

TAPIA DE TIERRA COMUN

La solucién mas popular es la tapia de tierra comun, un solo material, tierra
natural obtenida normalmente de un lugar proximo de donde se va a construir.
Esa tierra de grano fino debe tener la proporcion de arcilla idonea para actuar
como aglomerante, no debe superar una cierta cantidad, y asi evitar la retraccion
o agrietamiento del muro. El paso siguiente es humedecer lo suficiente la tierra
parda y compactarla dentro de un molde. Ademas, cabe la posibilidad de
adicionar estabilizantes para desengrasar en el caso de que la cantidad de finos
no sea la necesaria (Mileto,2014:36).
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TAPIA REAL

Una solucién extendida desde Andalucia hasta La Manchuela, es la Tapia
Real. Este tipo de tapia se diferencia de la comun por la adicién de cal en la
masa. La cal actia como estabilizante, el mas usado en la Peninsula Ibérica,
cuya cantidad debe estar comprendido entre un 0 y 25 %. Se mezcla fuera del
encofrado o se aflade en cada tongada, para penetrar en la tierra. En el caso de
que la cantidad de cal supere los 30 %, se consideraria una tapia de hormigon
de cal (Mileto,2014:38). Esta cal su funcion es de aglomerante y no estabilizante
como en la tapia real. También existe la posibilidad de una tapia real con
mampuestos en su interior a modo de relleno molido, reduciendo el uso de cal y
aumentando el refuerzo. A este Ultimo ademas se le conoce por Tapia militar.

TAPIA DE HORMIGON

En una tapia de hormigén de cal, la amasada comuln esta compuesta por
cal, arena y arido grueso como grava, ademas el arido se puede incorporar
directamente en la mezcla o apisonandolo sobre la mezcla. El relleno puede
variar agregando mampuestos por tongadas, o sin seguir un cierto orden que
marque las hiladas.
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TAPIA DE YESO

Otro tipo de tapia monolitica es la que se afiade yeso en la masa, durante
el fraguado de esa masa, se obtiene la resistencia del muro y no como en los
otros casos en el proceso de compactacion.

TAPIA MIXTA
TAPIA CALICOSTRADA

Es un tipo de tapia que incorpora cal como revestimiento en las caras del
muro. Es una mezcla de cal y arena con proporciones 1 a 3, conocida como
“malhecho” (Mileto,2014:103), una vez endurecida crea una costra que protege
esa cara de agentes externos. La humedad de la mezcla debe ser la misma que
la tierra. Se coloca por tongadas, creando una cufia hacia el encofrado del muro
0 una capa tras cada hilada. Normalmente la cara calicostrada suele encontrarse
en el exterior, y el interior enlucida con yeso. Una solucion exterior lisa creada
por la union de las diferentes cufas, que impide la colocacion de un revestimiento
al exterior.

40



Estudio histérico y constructivo de las murallas almohades de Jorquera

TAPIA VALENCIANA

Se trata de una tapia calicostrada con ladrillos afladidos contra el interior
encofrado. La cal de la masa emana hacia la cara exterior, creando unas juntas
gruesas entre filas de ladrillo dejandolos medio ocultos. Los mampuestos de
ladrillo que se utiliza en la tapia valenciana comun pueden ser sustituidos por
piedra colocada tanto en la cara interior como exterior. Este tipo de tapia es
conocida como tapia careada de piedra o tapia valenciana de mampuestos de
piedra.

TAPIA CON VERDUGADAS

Las verdugadas pueden construirse de numerosos materiales como
ladrillo, adobe, piedra, yeso, mortero de cal o madera. Su finalidad es regular la
superficie de apoyo de la siguiente hilada y con ayuda de agujas iniciar el
siguiente encofrado. Muro de tapia con verdugadas de ladrillo formando més de
dos hiladas. Entre ladrillo y ladrillo se deja el espacio para las agujas del
encofrado, que posteriormente quedan huecas, situadas normalmente en la
hilada intermedia.
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TAPIAS CON JUNTAS REFORZADAS

Se trata de un muro de tapia con yeso extendido en las juntas verticales y
horizontales, cuya finalidad es proteger las juntas frente agentes externos como
el agua, evitar la retraccion y el agrietamiento del muro. Este refuerzo aumenta
cuando se realiza tapia con brencas de yeso, unas juntas horizontales con forma
de media luna reduciéndose las esquinas de compactacion laboriosa y
protegiendo las juntas y los huecos de las agujas. Esta solucion también se
aplica en esquinas, jambas o pilares que integra el muro, conocida como rafas
de yeso (Mileto,2014:42). Todo ello apisonado en un mismo encofrado.

TAPIA CON MACHONES

Es un tipo de muro de tapia reforzadas las esquinas y los huecos con
silleria o ladrillo. Esta solucion se complementa formando tapia mixta, con la
construccion de hiladas o incorporacién en los paramentos del muro de tapia
mampuestos de ladrillo o piedra. Hay multitud de variantes que han evolucionado
con el tiempo segun la disponibilidad de los materiales.
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5.3. TAPIA EN LAS MURALLAS DE JORQUERA

La técnica de la tapia calicostrada es utilizada en la construccién militar y
fortificaciones del medievo, en época Almohade, en el caso de las murallas de
Jorquera estan construidas con tapia de hormigon de cal. Los materiales
utilizados son originarios de las inmediaciones del lugar en el que se levanta la
fortificacion. Sobre una base de roca caliza, la muralla se construye de hormigén
de cal, tierra y piedra parda, con diferentes espesores. El muro arranca con
piedra de mayor granulometria que el resto de la tapia para un mejor asiento
sobre la roca.

La muralla de Jorquera presenta distintas soluciones. Hay tramos donde
las agujas utilizadas para contener el tapial, son continuas, perforando el muro
de lado a lado, en espesores de 85 centimetros como ocurre en el tramo
Noroeste. Mientras que, en el tramo Noreste, se soluciona con medias agujas
clavadas y no reversibles. Los encofrados que utilizaron los almohades se dice
que fueron continuos debido a la falta de juntas verticales en las caras de los
muros, con un encofrado trepador iban apisonando la tierra hasta compactarla.

Encofrado de 4 tablas de madera constituyendo las caras del muro,
sujetas por 2 o 3 costales segun la longitud de las tablas. Esos costales estan
atados mediante una cuerda para estabilizarlos, como ocurre en la base del
encofrado, anclados con agujas mientras se apisona la tierra. Estas agujas se
anclan a su ve con clavos de madera o cufias contra el terreno o la propia tapia.
En el caso de que el muro exceda los 90 centimetros aproximadamente, este se
resuelve con medias agujas sujetas mediante cufias y clavos. En cuanto al
encofrado, los costales se atirantan mediante cuerdas para conseguir un muro
totalmente vertical.

La cimentacién, como ya se ha hablado antes, parte de la roca caliza
propia del cerro, excavada creando fosos alrededor de la muralla. Las primeras
agujas se clavan sobre la roca y de estas parte una primera tongada con
mampuestos o piedras con mayor granulometria. Las siguientes tongadas se
reducen el tamafo de esas piedras pardas. En cada hilada, una capa de cal se
apisona hacia las caras del encofrado y sobre esta el relleno de hormigén de cal,
tierra y piedra parda. La tapia calicostrada se encuentra en toda la fortificacion
aunque hoy en dia ha perdido esa costra caracteristica. Una vez resuelto una
tongada, sigue el mismo proceso constructivo cada 80 o 90 centimetros de altura
hasta construir muros de casi 10 metros de altura.
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.l
1. Costal
i 2. Cuerda
‘ 3. Tapial
4. Cufia
4 5. Aguja continua
o 6. Costra de cal
2 7. Relleno del muro
7 = 8. Relleno de mamposteria
- 9. Roca caliza

1.Costal

2. Cuerda

3. Codal inclinado
4. Tapial

5.Cufa

6. Media aguja

7. Estaca o clavo

8. Costra de cal

9. Relleno del muro
10. Relleno de mamposteria
11. Roca caliza

Imagen 46. Tipologias constructivas de las Murallas de Jorquera.
Agujas continuas (sup.) y medias agujas (inf.). Fuente: Autora.
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5.4. FENOMENOS DE DEGRADACION DE LA TAPIA

La tapia se ha mantenido durante mucho tiempo y ha sido gracias a una
buena solucion de proteccion en su base y coronacion, zonas mas factibles a la
filtracion de agua o cualquier agente externo que provoque un fendmeno de
degradacion. La mayoria de los muros hechos con esta técnica se encuentran
expuestos en alguna parte al exterior frente al viento, agua y humedad. Un
fendbmeno de degradacion posible es una deficiencia estructural, o0 mas bien, un
defecto en la elaboracién de la tapia, la cual se manifiesta pasado un tiempo
(Mileto,2014:52). El ser humano tiene un papel importante en el cuidado de
cualquier obra de construccién, en el caso de la tapia, esta necesita
mantenimiento continuo o se deteriora por falta de cuidado y abandono.

La degradacion de la tapia se debe a infinidad de causas que provocan un
deterioro en las caracteristicas del muro, normalmente estos fenébmenos se
muestran al exterior mediante alguna pequefia alteracibn como efecto de
problemas internos. Esas alteraciones son indicadores de problemas mas
complejos que probablemente llevan mucho tiempo causando un deterioro
progresivo y sea tarde para actuar. Si las pequefas alteraciones llegan a causar
cambios fisicos, quimicos o mecanicos de la tapia, entonces de habla de
degradacion y seria necesario intervenir de manera inmediata.

Un ejemplo es la existencia de agua, esta se revela en la cara exterior de
los muros mediante cambios de color, una tierra visiblemente mas himeda que
el resto. En mayores cantidades puede provocar una descohesion y erosion del
material o incluso hasta llegar a desestabilizar estructuralmente el muro.

PATOLOGIAS PROVOCADAS POR AGENTES ATMOSFERICOS

En el caso del agua, esta puede causar numerosos problemas, desde la
base hasta la coronacion. Por lo que respecta a la base del muro, el agua se
introduce por capilaridad y en la coronacion, por el agua de lluvia.

Degradacién en la base del muro

En un muro, la base es una parte susceptible a la entrada de agua, agua
gue llega desde el terreno subiendo poco a poco por capilaridad. El dafio que
puede provocar esa humedad aumenta cuanto mayor sea la presencia de agua
en el muro. La tapia debido a su composicion va perdiendo facultades y
progresivamente se deteriora, sufriendo pérdida de cohesién y por tanto perdida
de material. Esa pérdida de material puede llegar el momento que sea en
grandes cantidades y el muro disminuya su grosor y provoque inestabilidad
(Mileto,2014:53).
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El cambio de condiciones higrométricas en la masa de tierra puede
provocar eflorescencias en la superficie debido a la presencia de sales en la
masa del muro, las cuales reaccionan con el agua (Mileto,2014:53). También
cabe la posibilidad de desarrollarse hongos, moho o liquenes en la superficie
debido a un aumento considerable de la humedad en la base, también puede
generarse en la coronacion.

Una solucion para evitar la filtracion de agua en la base del muro y asi
disminuir su accion sobre este, es la construccién de la tapia sobre un zécalo o
basamento de mamposteria o silleria, un ejemplo claro de este remedio son las
murallas de Jorquera, construidas en gran parte con un basamento de
mamposteria o un aumento de la granulometria.

No solo influye el tipo de basamento, también la composicién del muro, la
cantidad y tipo de arena, el grado de compactacion y porosidad. Un relleno mas
compacto disminuye la cantidad de poros en muro de tapia y a su vez la entrada
de agua.
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Degradacién en la coronacion del muro

Como ocurre en la base, el agua es el primer causante de problemas en
los muros de tapia, en este caso por agentes atmosféricos. El agua de lluvia
penetra con facilidad en aquellas tapias que no estan bien protegidas en su
coronacién, proteccién que se adquiere con un aumento de la granulometria y la
cantidad de cal en las ultimas tongadas, o incluso, la colocacién de elementos
auxiliares como piedra o ladrillo (Mileto,2014:54). En el caso de las murallas, la
coronacién estd expuesta por falta de proteccion, el almenado se encuentra
erosionado por la accién del viento y el agua.

En muchos casos ha aparecido microorganismos, moho o vegetacion
debido a la entrada de agua en la coronacion. Este fendbmeno de degradacion
provoca descohesion del material con el aumento considerable de raices que
crecen en el interior de la tapia, llegando a causar agrietamiento y con ello un
incremento de entrada de agua al nacleo del muro.
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Degradacién en la masay la superficie del muro

Los problemas que puedan surgir en la masa y superficie del muro siempre
esta ligado a patologias previas en la base y la coronacion de la tapia. Los
fendbmenos que puedan aparecer en la masa o superficie tiene que ver con el
tipo de tapia construida desde la tapia simple a mixta. El viento y el agua sobre
la superficie son fendbmenos que erosionan el muro y segun la solucion
constructiva de la tapia, puede ser mas destructivo o menos. Las perforaciones
en el muro como grietas o incluso los propios mechinales de las agujas de la
tapia son puntos donde accede el agua facilmente. Estos lugares son idéneos
también para la formacién de nidos de aves o animales silvestres.

En el caso de la tapia presente en las murallas, tapia hormigén de cal, un
problema frecuente es la entrada de agua por la coronacion del muro y posterior
abombamiento del muro. Puede llegar a un estado en el que la costra formada
en la superficie se desprenda por el abombamiento del nucleo. Por lo que
respecta a las murallas de Jorquera no se ha encontrado evidencias en ninguno
de los lienzos y torres de este fendbmeno. El aspecto actual es de superficies
erosionadas por el viento, especialmente las esquinas y almenas donde el
desgaste es mas pronunciado.

El fenbmeno de abombamiento no es perceptible en las murallas de
Jorquera, esto se debe a tener una masa reforzada con pequefios mampuestos
junto a la cal del hormigén. Unos elementos que consiguen una mayor
resistencia en el nucleo de la tapia que un muro de tapia de tierra comdn. En la
superficie se aloja los aridos de menor tamafio, esos paramentos por causas
atmosféricas como viento y lluvia, son susceptibles a una erosion progresiva.
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PATOLOGIAS PROVOCADAS POR CAUSAS ANTROPICAS

La mayoria de defectos como grietas u oquedades son debido a apertura
de huecos posterior a su construccion, una intervencion con materiales no
compatibles o distintos. Esas transformaciones fisicas o usos impropios de la
tapia son motivo de intervenciones como el abandono y falta de mantenimiento.
Todo ello tiene origen antrdpico, de la mano del hombre.

En las murallas de Jorquera es comun la presencia de lagunas en los
paramentos debido a la apertura de pequeiios huecos para uso militar como las
saeteras que abrieron en épocas carlistas. Estas han sido cegadas o rellenadas
con mampuestos en una epoca posterior.

3 < ; : Spios .i | "
Imagen 50. Saetera de la Torre A en el tramo Norte. Perforaciones en los muros donde en
época carlista eran utilizadas para defenderse frente al enemigo con flechas. Fuente: Autora.

Imagen 51. Saetera de la Torre C en el tramo Norte. Perforaciones en el muro rellenados con
mampuesto y elementos afiadidos por el crecimiento en altura del cementerio. Fuente: Autora.
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PATOLOGIAS PRESENTES EN LAS MURALLAS DE JORQUERA

- Patologias en la base como pérdida de material, erosion de la roca caliza,
problemas de cimentacion.

Imagen 52. Basamento Torre B del tramo Norte. Fuente: Autora.

- Patologias estructurales como erosién superficial, perdida de material, en
el caso de las murallas tienen buena cohesion estructural.

Py 5 A

Imagen 53. Tramo Noroeste, vista interior del cerro. Fuente: Autora.
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- Patologias superficiales como presencia de lagunas, de humedades, de
suciedad y pérdida de costra, en ninglin momento aparecen sales.

Imagen 54. Lienzo 1 del Tramo Norte, desprendimiento de costra y barra de acero visible.
Fuente: Autora.

- Patologias en la coronacion como erosion y perdida de material, en unos
de los tramos en unos restos parece tener algo de vegetacion.

Imag

-

Ay 4
en 55. Lie

RS s o
nzo 12 del Tramo Noreste, vista interior d

maF R . s
el cerro. Fuente: Autora.

51



Estudio historico y constructivo de las murallas almohades de Jorquera

6. INTERVENCION DE RESTAURACION DE 1982

Acuarela de Jorquera. Fuente: Rocio Sanchez Gualda.
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6. INTERVENCION DE RESTAURACION DE 1982

Durante muchos afos las murallas se han encontrado en un estado de
abandono continuo, sin mantenimiento. Habia muros derrumbados debido a
problemas de cimentacion o por la ampliacidbn y construccion de nuevas
viviendas entorno a la muralla. Tras numerosos problemas, llegé a un aspecto
ruinoso cuya unica solucion era intervenir y consolidar todo lo posible para
mantener en pie la fortificacion.

A partir de 1975, con el cambio democratico, aumenta el interés por la
restauracion y proteccion de monumentos historicos. Este es el caso de la
restauracion de unas murallas almohades, la cual es declarada Bien de Interés
Cultural en 1979 como monumento histérico artistico de caracter nacional. Todo
proyecto se coordinaba desde Madrid hasta 1985. Por este motivo, este proyecto
debia estar dirigido desde la capital espafiola por el Instituto del Patrimonio
Cultural de Espafia.

El IPCE es una institucion encargada de la conservacion y restauracion de
bienes, alli se encuentra el proyecto de restauracion de las murallas cuyo numero
la restauracion de expediente es P10363_03. Miguel Olmedo Benitez fue el
arquitecto encargado de la intervencion en la fortificacion. El presupuesto final
de la obra alcanz6 8.396.326,51 pesetas, en torno a 50.500 euros.

La duracién del proyecto de conservacion dura 6 meses: los dos primeros
para demolicién y excavacion; pasado el primer mes, durante dos meses se
destina a recalzar y a cimentar; por ultimo, 5 de esos 6 meses, se realiza remates
y paramentos.
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6.1. DESCRIPCION PREVIA A LA INTERVENCION

El recinto amurallado se asienta en la parte alta del cerro donde se situaba
la antigua poblacion de Jorquera. La forma ovalada se compone de una longitud
de 95 metros Norte-Sur y de 200 metros direccion Este-Oeste. Cada uno de los
tramos se alza a diferente altura debido al desnivel, pero aproximadamente a
unos 630 metros sobre el nivel del mar.

La muralla no se conserva en su totalidad, hay zonas mejor conservados
gue otros como era el caso del tramo Norte. Los conjuntos de lienzos y torres
situados a Norte se preservan en buenas condiciones debido a tener adosado el
cementerio municipal. EI cementerio ha ido creciendo en altura y cegando varias
almenas del muro, por lo que estas se han conservado perfectamente.

A Sur, con una extension de 150 metros de muralla, linda con el ndcleo
urbano que se desarrolla en ese lado de la ladera. En esta orientacién, la muralla
desaparece 0 se mantiene oculta tras las viviendas construidas sobre este. Los
lienzos todavia existentes, se alzan restos donde no perdura la linea de almenas
solo unas torres junto a la muralla. La vegetacion del cerro ha alcanzado la
coronacion de estos lienzos.

Hacia el Noroeste, persiste unos 35 metros de muralla y una torre con
parte de almenas en buen estado. Debido al deterioro se aprecia una linea de
almenas anteriores a las existentes, como un recrecido que se ha realizado
previamente. Por construcciones de viviendas excavadas en la roca, este tramo
se derrumba por uno de sus extremos.

Al contrario de los tramos anteriores, el Noreste presenta una mala
conservacion en 30 metros de longitud, entre pafio de muralla y tan solo el
basamento de una torre. A pesar de su estado, todavia se mantiene restos de
una pequefia linea de almenas. La cara exterior se encuentra en mejor estado
que la interna, el paramento hacia el cerro esta bastante erosionado.

El grosor de estos muros originalmente fue de unos 1,15 metros
reduciéndose hasta la linea de almenas, estas ultimas de una anchura de 0,45
metros. En todo el recinto amurallado se mantiene existentes 8 torres y 12
lienzos de muralla en diferente estado de conservacion.

En cuanto al material, la muralla se compone de hormigon de cal, piedra
y tierra parda natural de la zona, sobre una base de piedra caliza, la cual en
muchos lugares se encontraba erosionada por degradacion de la tapia. Se han
realizado algunos rellenados de huecos, como las saeteras, con mamposteria o
piedras sin ningun aglomerante.
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6.2. OBRAS QUE REALIZAN Y MATERIALES UTILIZADOS

Por lo que respecta a las obras, hubo gran cantidad de soluciones para
conseguir respectar la muralla en su totalidad. Reconstruye parte de los lienzos,
recuperando asi la tipologia y forma de estos muros, una reconstruccion en
cuanto a su espesor con un acabado similar al original. Consolida las almenas
que todavia permanece algun resto, de esta manera conserva la ruina, un
elemento caracteristico de las murallas almohades.

El criterio de Miguel Olmedo Benitez fue no reconstruir aquellas almenas
que habian desaparecido y reforzar las existentes. La muralla fue reconstruida
en algunos tramos a su grosor original hasta la linea de almenas, a partir de ese
limite, la restauracion de la coronacion depende del almenado.

Se interviene en las torres, zunchandolas para reforzarlas e interviniendo
en sus cimientos debido a que algunas de ellas se encontraban descalzadas,
faltaba parte de la roca. La excavacion para recalzo por bataches de 1 metro
dejando uno intermedio para posterior ejecucion, fue la solucién tomada por el
arquitecto para la restauracion de la base (Olmedo,1982).

Los muros se encontraban parcialmente perforados por las modificaciones
gue se hicieron en la antigiiedad. Esas grietas o perforaciones se rellenaron,
previamente se limpia, cepilla y pica, con hormigon de cal, piedra y tierra del
lugar para una solucibn mas adecuada y parecida al original, para ello fue
necesario el encofrado de algunos puntos. Aunque desde la cercania se aprecia
cada una de esas intervenciones, a unos metros de distancia se contempla
uniforme con el original.

Por esto ultimo, para la buena conservacion se realizé un recalce para las
zonas deterioradas o inexistentes. Los paramentos se mejoran con un acabado
mas uniforme sobre hormigén encofrado remetido 15 centimetros. Los laterales
de los muros visibles son hormigonados para una mejor consolidacion debido a
los pequefios desprendimientos de algunos de ellos por la erosion.

A parte de todas estas soluciones de la fortificacion, se aprovecha para
derribar elementos a la entrada del cementerio, exactamente mamposteria en
casetones.

Los materiales utilizados son los siguientes:

Arena de rio 590,00 m® | Hierro @ 4.200 35,00 kg
Arena de miga parda 480,00 m*® | Ladrillo hueco doble 4,70 Ud.
Cal viva 8,00 kg Ladrillo hueco sencillo 3,90 Ud.
Cemento Portland 4,40 kg Ladrillo macizo 4,60 Ud.
Cemento Portland Blanco 8,00 kg Yeso Blanco 2,18 kg
Garbancillo 530,00 m® | Yeso Negro 1,60 kg
Grava 490,00 m3
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6.3. INTEVENCION DE 1982

Por lo que respecta a la actuacion de los afios 80 en las murallas, los
resultados no son los esperados, parte de las ideas no se han llevado a cabo o
tras casi 40 aflos desde que se realizé la intervencién, ha vuelto a su estado
original abandonado y deteriorado.

6.3.1. NORTE

Imagen 57. Esquema de detalles de la intervencién del Tramo Norte. Fuente: Autora.
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Cajado y zunchado de torre A. Fuente: Autora.

Imagen 59. Detalle 1.2. Rellenado de saetera de torre A. Fuente: Autora.

Imagen 60. Detalle 1.3. Sellado de perforaciones, previa limpieza, cepillado y picado lienzo 1.
Fuente: Autora.
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Imagen 61. Detalle 1.4.Rellenado de saetera en la linea de almenado del lienzo 1.
Fuente: Autora.

Imagen 62. Detalle 1.5. Recalce de mamposteria con previa excavacion en la base del lienzo 1.
Fuente: Autora.

Imagen 63. Detalle 1.6. Recalce de mamposteria' con pfevia excavacion en la base del lienzo 1.
Fuente: Autora.
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Imagen 64. Detalle 1.7. Remate de paramento y rellenado de mechinales en base del lienzo 3.

Fuente: Autora.
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Imagen 65. Detalle 1.8. Recalce cimentacién de Hormigén de cal, piedra y arena parda torre D.
Fuente: Autora.
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Imagen 66. Detalle 1.9. Recalce y rellenado con mamposteria en la base del lienzo 4.
Fuente: Autora.
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6.3.2. NOROESTE
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Imagen 69. Detalle 2.3. Excavado para recalce de la base y restauracién de mamposteria
con mortero de cal. Fuente: Autora.
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Imagen 70. Detalle 2.4. Rellenado de grietas previa limpieza, cepillado y picado. ‘
Consolidacion con varillas. Fuente: Autora.
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Imagen 71. Detalle 2.5. Remate consolidado lienzo 6 con hrigén dcal, iedra y arena
parda., espesor de 1,15 m. Fuente: Autora.
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6.3.3. SUR

Imagen 72. Recalce y restauracion de mamposteria en base de la muralla con hormigoén de cal,
excavado a mano y encofrado remetido. Rellenado de grietas con previa limpieza, cepillado y

picado. Fuente: Autora.

Imagen 73. Cajeado y zunchado para la coronacién de las torres. Restauracion de lienzos
existentes y reconstruccién de los desaparecidos con espesor 1,15 metros hasta limite inferior
de almenas, acabado hormigoén de cal, piedra y arena parda. Fuente: Autora.
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6.3.4. NORESTE

I8 L gped

.

Imagen 74. Detalle 4. 1. Restauracion y recrecido del lienzo 12 igualando el

grosor original 1,15 m. Fuente: Autora.
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Imagen 75. Detalle 4. 2. Consolidacion de almenas existentes. Fuente: Autora.

Imaen 76. Detalle 4. 3. Restauracién del lienzo 12 ,
de mechinales. Fuente: Autora.
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Imagen 77. Detalle 4. 4. Consolidacion de los restos de la torre H. Fuente: Autora.
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Acuarela de Jorquera. Fuente: Rocio Sanchez Gualda. 65
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7. ESTUDIO TRAMO NORTE

Las murallas de Jorquera se sitian en lugar de dificil acceso para los
viandantes. La mayor parte de la fortificacion se encuentra oculta tras viviendas
del casco urbano o debido a la orografia, es dificil hacer un estudio en
profundidad de todo el recinto. Por este motivo se ha escogido una parte de la
muralla, en concreto el Tramo Norte. Esta parte a diferencia de los otros tramos,
es visible en su totalidad a pesar de tener adosado el cementerio municipal. Esa
accesibilidad se debe a unas rampas de acceso al cementerio en las primeras
torres y lienzos, que permite aproximarnos a la tapia y estudiarla. La escala de
las murallas impide una medicién exhaustiva por ello se realiza el estudio a partir
de una medicion en las primeras torres del tramo Norte accesibles y también, de
las medidas obtenidas en los planos del proyecto de restauracion de 1982,
consultados en el Instituto de Patrimonio Cultural de Espafia.

El conjunto a analizar se compone de cuatro torres (A-D) y cuatro lienzos
(1-4), el estudio comprende de un levantamiento métrico descriptivo, un estudio
constructivo, un estudio de degradacibn material, un estudio de dafos
estructurales y, por ultimo, un andlisis estratigrafico. Las medidas realizadas in
situ se han tomado de la torre Ay Lienzo 1 con ayuda de un medidor laser. El
resto del tramo se sitla a una altura inalcanzable para una medicion, en ese caso
seria necesarios elementos de elevacion. Por tanto, se compara con los datos
obtenidos en la memoria del proyecto de 1982.

7.1. LEVANTAMIENTO METRICO-DESCRIPTIVO
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Lienzo 2 Lienzo 3 Lienzo 4 7

|
Torre B Torre G | Torre D

Imagen 80. Planta del Tramo Norte. Escala 1/700. Fuente: Autora.
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Imagen 81. Alzado Norte. Escala 1/550. Fuente: Autora.
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Imagen 82. Alzado Norte TA, L1y TB. Escala 1/200. Fuente: Autora.
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Imagen 84. Alzado Norte TD y L4. Escala 1/200. Fuente: Autora.
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Imagen 85. Seccidn transversal Norte-Sur. Escala 1/500. Fuente: Autora.

Imagen 86. Secciodn lienzo 3 y lado lateral torre C. Escala 1/200. Fuente: Autora.

Imagen 87. Unién cementerio y Torre A. Escala 1/200. Fuente: Autora.
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7.2. ESTUDIO CONSTRUCTIVO Y MATERIAL

A partir de los planos obtenidos en el levantamiento métrico, se realiza un
estudio constructivo y material donde se analiza cada uno de los materiales
empleados. El estudio se realiza de todo el tramo Norte menos de la torre B y
lienzo 2, ya que resulta imposible por el arbolado situado justo delante del lienzo,
ademas de una pequefia cooperativa. Se ha seleccionado algunos de los planos
elaborados para este estudio, el resto se encuentra completo en el Anexo.

7.2.1. Elemento vertical

Muro de tapia de hormigén de cal

En una construccion de caracter militar como es una muralla o un castillo,
la tapia es una solucion comun para este tipo de arquitectura. En las murallas
encontramos muros de tapia solucionados con hormigon de cal, grava y arena
parda o como en algunos escritos, tapia calicostrada, ya que hay algunas marcas
de costra en la superficie, en este caso se combina ambas tipologias.

El muro original tiene un espesor de 1,15 metros, en otros tramos del
conjunto amurallado unos 0,90, una vez alcanza la linea de almenas o adarve
se reduce a 0,40. En el caso de las torres se asienta con un grosor de 0,90
metros sobre la roca caliza propia de la montafia, alcanzando casi 10 metros de
altura.

Por lo que respecta a la técnica del tapial, el tramo Norte se construye con
un encofrado continuo, cuya altura ronda los 75 centimetros, una altura conocida
por la distancia entre las agujas en vertical. Un encofrado de madera en época
almohade sujeto por agujas de madera continuas en el caso de las torres y
medias agujas en los lienzos de espesor de mas de un metro. Esas agujas se
sitlan a 60 centimetros aproximadamente una respecto de la siguiente. La forma
de estas mayoritariamente son redondas, ovaladas o rectangulares debido a la
huella que dejan en el muro como pequefios mechinales. Estos orificios fueron
sellados por la costra de cal pero con el tiempo se ha perdido.
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El proceso constructivo del muro comienza con la colocacion y
asentamiento sobre la roca del encofrado, ya descrito en el capitulo 5, seguido
de unas primeras tongadas de hormigon de cal con tierra parda, por eso ese
color rojizo, y grava, cuya granulometria es mayor en la base. Cada tongada
dentro del encofrado supone unos 15 centimetros aproximadamente de espesor,
llegando a completar el cajon con unas cuatro tongadas.

Imagen 89. Esquema muro del lienzo 3. Imagen 90. Detalle de las tongadas del lienzo 1.
Fuente: Autora. Fuente: Autora.

En la construccion de las torres se utilizan alrededor de 11 cajones de
tapia y