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RESUMEN: considerando el disefio como
una actividad proyectual para las solu-
ciones originales de los productos, a
partir de un andlisis de los elementos re-
lacionados con su funcion, el uso de los
materiales, las diversas tecnologias, su
productividad, los aspectos ambientales
y de sostenibilidad, y mediante la con-
version de valores a través de atributos
mesurables en forma de innovaciones,
el presente articulo presenta un analisis
sobre los elementos técnico-conceptua-
les del disefio para la transformacién y
el uso de la fibra tucuma-i (Astrocaryum
acaule), en el desarrollo de productos
semi-industriales, conforme a la opinién
de algunos especialistas en las areas re-
lacionadas con el tema. Los resultados
resaltan la importancia de los aspectos
formales, funcionales y ergonémicos
(mostrandose prioritarios estos Gltimos)
en la planificacion de las acciones de
nuevos recursos naturales en el mercado,
y destacan la innovacion y el diferencial
ofrecido por ellos.

PALABRAS CLAVE: disefo, fibra vegetal
amazénica, proceso semi-industrial, pro-
ducto, atribucién de valores.

1. INTRODUCCION

Entre las fibras naturales provenientes de
las palmeras amazdnicas encontramos la
fibra de tucum, originada por los géneros
Astrocaryum sp y/o Bactris sp. Esta fibra
es considerada uno de los recursos mds
empleados en la cadena de productos ar-
tesanales (Souza et dl., 2004). ELl tucum
originado por el género Astrocaryum de
la especie acaule, también es conocido
como tucuma-i y esta localizado en gran
parte en el Alto Rio Negro, regién norte
de Brasil, donde es producido de forma
sostenible por las comunidades indige-
nas y mestizas, consideradas como las
mayores conocedoras y consumidoras de
la materia prima en aquella drea (Maciel,
2008). La comercializacién de este recur-
so natural es hecha a través de la compra
y venta de la fibra en su estado natural,
o ya transformada en producto artesa-
nal. La actividad es realizada en centros
comerciales, ferias y eventos culturales.
Los principales mercados alcanzados con
la venta de este producto son la capital
del Estado de Amazonas (Manaos), algu-
nos estados brasileros y algunos paises
de América del Norte, América del Sury
Europa (Menezes et dl., 2005).
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Las caracteristicas morfoldgicas, socia-

les, econémicas y sostenibles observa-

das durante el proceso de produccién

artesanal, atribuyen a esa materia prima

condiciones favorables para el proceso

de adaptacién y aplicacion industrial, o

semi-industrial. Ademds de eso, otras

cualidades identificadas en la fibra, como

las sefialadas a continuacién, posibilitan

el alcance de nuevos mercados:

¢ las variedades de uso para el segui-
miento de productos domésticos y de-
corativos.

e lafacilidad de plantacién y cultivo en
abundancia en el drea de localizacion.

e las caracteristicas tecnolégicas com-
patibles con la utilizacidn textil.

¢ La produccién sostenible.

e Elproceso de adaptacion simple y facil
de la fibra para el uso en productos.

En vista de lo anterior, este documento,
que es parte de un estudio mayor, tiene
como objetivo direccionar el andlisis de
los datos a través del posicionamiento de
expertos pertenecientes a las dreas corre-
lacionadas con el tema, para el estudio de
la prospeccién del uso de la fibra de tu-

cuma-i (Astrocaryum acaule) en el desa-

rrollo de productos semi-industriales. De

esta forma, son propuestos los siguientes
objetivos:

e Presentar las etapas de produccion de
la fibra de tucuma-i (Astrocaryum acau-
le) para la delimitacién del estudio.

e Abordar lainterferencia del disefio so-
bre el uso de las fibras vegetales para
la fabricacion de productos.

e Observar las consideraciones hechas
por los especialistas en relacion con
los atributos del disefio, identificados
para la transformaciény el uso de la fi-
bra de tucuma-i (Astrocaryum acaule),
en el desarrollo de productos semi-
industriales.

* Posicionar esos atributos de acuerdo
con los conceptos de forma, funcién
y ergonomia.

e Identificar cual de los conceptos es el
mds preponderante en el contexto es-
tudiado.
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2. PROCESO ARTESANAL DE LA FIBRA DE TUCUMA-I (ASTROCARYUM
ACAULE) PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS

La produccién sostenible hecha con la materia prima valoriza
la fibra desde el momento de su cultivo. Es durante ese proceso
que la funcion para la cual ella serd destinada es definida. La
recoleccién destaca todas las fases necesarias en el proceso de
adaptacién artesanal para la aplicacion en productos (Santos,
2002).

El procedimiento inicia com una plantacién simple, sin la ayu-
da de ninguna tecnologia. Todo el cultivo es hecho de forma
artesanal con base en el conocimiento indigena, teniendo cui-
dado de no agradedir a la naturaleza. Después del cultivo, los
productores esperan a que las palmeras alcancen su desarrollo
para procerder con la recoleccion. Luego de que las palmeras
comienzan a tener una buena estatura, los productores inician
el proceso de seleccion, que es realizado cuando la palmera
presenta una altura aproximada de dos metros, asi como una
buena apariencia, evidenciada en el tono verde oscuro de los
follajes.

La extraccion se lleva a cabo poco después, en todas las ramas
de la palma. El corte de la materia prima se calcula a ojo (area
del conocimiento indigena), asi se garantiza el crecimiento de
esa misma rama tres meses después de que haya sido retirada.
Después de la extraccién de la materia prima, los productores
recogen las ramas en las porciones unificadas y las amarran en
los extremos para transportarlas hasta las comunidades con el
fin de comenzar el trabajo del material.

La figura 1 ilustra la escogencia, la extraccion y la recoleccion
de lafibra.

Figura 1: A. Ejemplo de la seleccién de la palmera para la realizacién de la extraccién

de la fibra; B. Extraccion hecha de forma manual, a partir de las ramas de la palmera;
C. Ramas unificadas y amarradas para el transporte hasta las comunidades artesanales

(fuente de los autores).
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Después de la recolecciény el transporte de las ramas, estas son entregadas
a las comunidades responsables del proceso de hilatura de las fibras, rea-
lizado manualmente, una a una, conforme al espesor deseado (Figura 2).

Figura 2: A. Pequefa cantidad de ramas seleccionadas para proceder con la produccién del hilado;
B. Proceso de hilatura hecho con una de las ramas seleccionadas; C. Ejemplo de un hilo producido a

partir de las ramas de tucuma-i (Astrocaryum acaule) (fuente de los autores).

Las ramas desfibradas son organizadas en monticulos. Pasan por un proceso
de blanqueamiento y son lavadas a mano con aguay limén. Posteriormente,
las ramas son extendidas en una vara de madera y permanecen alli durante
tres dias al sol para su secado natural. La figura 3 ilustra los monticulos he-
chos con las ramas desfibradas y los procesos de lavado y secado de las fibras.

Figura 3: A. Ramas desfibradas y organizadas en monticulos para el lavado; B. Lavado manual de las

fibras con aguay limén; C. Secado de las fibras al sol (fuente de los autores).

Durante la seleccién de las ramas, los artesanos también escogen algunas
cantidades de fibras para tefiirlas naturalmente, proceso realizado des-
pués del secado. Utilizan hojas y frutos de otros vegetales propios de la
Amazonia que son idéneos para la produccién de colorantes naturales,
al ser aplicados a través de técnicas de hervido o de pintura manual. Para
que el tefiido natural tenga un efecto perfecto y cualifique todavia més la
estructura y la apariencia de las fibras, el mismo proceso es repetido dos
o tres veces seguidas y al final de la dltima repeticion son agregadas pe-
quenias porciones de sal para una mejor fijacion de la coloracion aplicada
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a la fibra. Después de la fijacion del color, las fibras pasan por
mds de un lavado y, consecuentemente, por mas de un secado
(Pacheco, 2010).

Concluida la etapa del secado, tanto las fibras in natura como
aquellas que pasan por un tefiido natural son llevadas al proce-
so de hilado, en el cual es seleccionada una tira entre la canti-
dad de fibras secas, para luego partirla por la mitad e iniciar la
extraccién de los hilos (Figura 4).

Figura 4: A. A partir de un montaje de las fibras lavadas es seleccionada una tira; B. La tira seleccio-

nada es estirada y partida por la mitad; C. Después de la division, la tira se transforma en dos tiras
mas que son retiradas del resto de la fibra; D. Las fibras son puestas en la pierna de la artesana para
elinicio de la creacidn de hilos de tacum; E.Inicio de la formacidn del hilo; F. Entrelazamiento de las
tiras hasta generar una linea continua; G.Resultado del entrelazamiento de las fibras en forma de

hilo; H. Ovillo a partir de los hilos de tucum (fuente de los autores).

Como ilustra la figura 4, el hilo es hecho con dos unidades que
se parten de la tira inicial originando dos tiras mas, que apoya-
das en la pierna del artesano son entrelazadas hasta generar
una Unica linea, dando origen asf al hilo de tucum. A partir de
dos hilos son producidos los ovillos 0 madejas, tanto para la co-
mercializacion como para el tisaje. Con los hilos producidos, la
préxima etapa le compete al tisaje, que es hecho con dos con-
juntos de hilos (tramay urdimbre). Ambos son entrelazados en
un telar manualy van dando origen al tejido de tucum. Cuando
el objetivo es producir un tejido con textura mas gruesa, se
elabora en un telar vertical de mayor tamafio. En la figura 5 po-
demos ver el proceso de hilado mencionado.
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Figura 5: A. Hilos de tucum que van a ser utilizados para
el telar; B. Hilos introducidos en el telar manual para la
confeccién del tejido; C. Ajustes de los hilos para pro-
ceder con el tejido; D, E 'y F. Produccion del tejido con
textura mds gruesa en un telar vertical de mayor tamafio

(fuente de los autores).

Hay ocasiones en que el tisaje también
es realizado con las fibras in natura, sin
que hayan pasado por la transformacién
de la fibra para el hilo. En las fibras desti-
nadas a este tipo de tejido el proceso de
preparacion sigue hasta la fase de lavado
y secado. Las fases de tefido, fijacion del
color y de transformacién de la fibra en
hilo no son ejecutadas. Por lo tanto, el
tejido es hecho en un telar pequefio 0 a
mano, entretejiendo las fibras y transfor-
mandolas en un tejido plano (Figura 6).
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Figura 6: A.Telar hecho con fibras in natura de tucum; B. Entrelazado de las fibras para la transfor-

macion del tejido; C. Tejido plano confeccionado con las fibras de tucum (fuente de los autores).

A partir de los tejidos producidos con la fibra de tucuma-i (Astrocaryum
acaule) es desarrollada una gran variedad de productos, como tejidos,
centros de mesa, mantas, cestos, bolsas, sombreros, pulseras, collares,
cinturones, calzado, entre otros. (Figura 7).

R

Figura7: A,B,C, D, E, Fy G. Ejemplos de algunos de los productos artesanales elaborados a partir de
la fibra de tucuma-i (Astrocaryum acaule) (fuente de los autores).

Ademds del anterior, hay también un experimento mayor que consiste en
una prueba realizada con la fabricacion del vestuario hecho con la fibray
con los tejidos confeccionados con la misma (Figura 8).
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Figura 8: A, B, Cy D. Piezas de vestuario elaboradas a partir de experiementos hechos

con tejidos de tucuma-i (Astrocaryum acaule) (fuente de los autores).

Para este experimento, los aspectos morfolégicos del vegetal
y todas las etapas de su produccion artesanal fueron conside-
rados en el momento de la confeccion de los tejidos de tucum,
los cuales hicieron que las piezas de vestuario confeccionadas
resultasen en productos diferenciados e innovadores, algo que
nunca antes se habfa practicado con las
fibras de tucuma-i (Astrocaryum acaule).
Por este motivo y también por la demanda
de mercado y por las aplicaciones en pro-
ductos artesanales, la materia prima viene
llamando la atencién de muchos turistas
ONG (organizaciones no gubernamenta-
les) y de empresas del sector industrial.
Es con base en estas informaciones que
surge la idea de la realizacién de un es-
tudio sobre la prospectiva de la transfor-
macion y del uso de la fibra de tucuma-i
(Astrocaryum acaule) para el desarrollo de
productos semi-industriales. Una vez se
comprende la realidad de sus aspectos de
produccién y adaptacién -Unicamente
artesanal-, se advierte que es un procedi-
miento muy brusco para intentar adaptar-

lo, en ese primer momento, a un estudio
para el proceso industrial.
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Por lo tanto, la investigacién es, en este caso, una herramienta impor-
tante para la gestion y el desarrollo de nuevos productos competitivos,
aunque adn no sea una tarea facil debido al esfuerzo continuo de renova-
cién que exige el mercado a aquellos que se acostumbran a producir los
mismos productos durante afios y que necesitan ofrecerlos como nuevosy
creativos. Sin embargo, esta investigacion ayuda a la produccion de infor-
maciones, a tomar decisiones, a solucionar problemasy a buscar cada vez
mas datos relevantes para determinados fines. De este modo, el trabajo se
limita al proceso de transformacién y uso de la fibra para el desarrollo de
productos semi-industriales.

3. DISENO Y USO DE MATERIALES NATURALES EN PRODUCTOS

Eltrabajo de disefio en la transformacién de la materia prima en productos
y bienes de consumo se muestra como un punto intermedio entre el cono-
cimiento y la produccién. Es la directriz de las tendencias de consumo de
la sociedad, superpone la funcién de producto a los aspectos tecnoldgico,
econémico y sociocultural; sobre todo, le compete al disefio la racionali-
zacién del proceso de produccion, asi como también la visualizacion de
la eficacia productiva que se deriva del empleo de métodos cientificos
(Teixeira et dl. 2001).

La mejora de nuevas fibras vegetales para la aplicacién en productos pue-
de encontrar en el disefio una herramienta de ayuda para el uso de la ma-
teria. De esta manera, se pueden trabajar mejor los aspectos funcionales,
formales, ergondmicos y tecnolégicos del producto final, al tener como
base las variables de estudio identificadas a lo largo del proceso. Asi, el
disefio va convirtiendo tales informaciones en atributos de valor identi-
ficados por el mercado y transformados en atributos fisicos del producto,
con miras a satisfacer necesidades como el confort, la durabilidad y, prin-
cipalmente, la funcionalidad y el uso.

A medida que las fibras vegetales son utilizadas en productos industriales
o semi-industriales, la bisqueda de nuevos nichos aumenta. De esta for-
ma, las técnicas de procesamiento deben ser optimizadas, la mano de obra
cualificada y los desafios mas que justificados para que las demandas de
mercado, la economia de procesosy la tecnologia que son esenciales en la
utilizacién de esas fibras alcancen su pleno potencial.

La investigacion sistemadtica en disefio puede demostrar que su resultado
es un producto tangible de disefio. Ella es interactiva y solo puede ser efi-
caz si es un proceso constante que vuelve al problema, lo analiza nueva-
mente y sintetiza soluciones (Swann, 2002).

En este contexto, el levantamiento de las informaciones sintetizadas por
el disefio podra beneficiar el uso de nuevos materiales, la fabricacion de
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El trabajo de diseno en la transformacion de
la materia prima en productos y bienes de
consumo se muestra como un punto intermedio

entre el conocimiento y la produccion.

los productos, la mejora de servicios y el cambio para un sistema mas efi-
caz en la produccién de estos. Crear productos de éxito es importante (si
no lo mas importante) para invertir en el proyecto del proceso de concep-
cién del propio producto (Buxton, 2007).

En otras palabras, el éxito de los nuevos productos necesita de una planifi-
cacion que esté directamente relacionada con conceptos y caracteristicas
que despierten una actitud diferente en el consumidor en lo concerniente
al producto. Asi, el resultado de la investigacién en disefio pasa a existir
como input, generando mas informaciones, una vez que el disefio tangible
traiga consigo valores intangibles que formen los conceptos del producto
final (Santos 2000).

4. METODOLOGIA

La investigacion fue de caracter descriptivo, exploratoria y explicativa;
utiliz6 técnicas cuantitativas y cualitativas basadas en una investigacion
bibliografica y documental (Gil, 2002). Para la recoleccion de datos fue
aplicada en profundidad una entrevista a once especialistas de las dreas
de disefio de producto, ingenieria forestal y ambiental, ingenierfa textil,
ingenieria de produccién, ingenieria quimica, economia de mercado y
gestién de productos.

La técnica exploré el posicionamiento y las perspectivas que los profe-
sionales tenfan sobre la propuesta del estudio; aqui la metodologia
no-estructurada se convierte en una herramienta directa para obtener
informaciones y puede ser aplicada por cada persona de forma individual
(Malhotra, 2006).

La técnica fue aplicada durante tres meses e inicié en el mes de agosto de
2010, a través de un formulario preparado y enviado a los informantes por
correo electrénico junto con una nota anexa que explicaba la naturaleza
de lainvestigacién.
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El documento presenté 24 preguntas y fue elaborado a partir

de temas relevantes registrados en la literatura. Sin embargo,

para esta publicacién, fueron explorados los resultados de cin-

co preguntas del guién, en consonancia con los objetivos del

articulo, focalizando los siguientes aspectos:

1. Variables consideradas importantes en el proceso de trans-
formacién semi-industrial de la fibra.

2. Ventajas ofrecidas por el proceso de transformacion semi-
industrial de la fibra.

3. Aspectos formales de la fibra considerados interesantes
para el disefio de producto.

4. Aspectos funcionales de la fibra considerados interesantes
para el disefio de producto.

5. Aspectos ergondmicos de la fibra considerados interesantes
para el disefio de producto.

Todos los datos fueron organizados y analizados conforme a los

resultados obtenidos con el calculo de medias ponderadas.

5. RESULTADOQS

5.1. VARIABLES CONSIDERADAS IMPORTANTES EN EL PROCESO DE
TRANSFORMACION SEMI-INDUSTRIAL DE LA FIBRA:

Las caracteristicas intrinsecas (tabla 1) de la materia prima,
como el origen de la fibra, los aspectos productivos, las carac-
teristicas tecnoldgicas, los beneficios sociales y econdmicos
y el uso y la aplicacién en productos, fueron consideradas las
mas importantes dentro del grupo de variables del proceso de
transformacién semi-industrial de la fibra.

TABLA 1. VARIABLES IMPORTANTES EN EL PROCESO DE TRANSFORMA-
CION SEMI-INDUSTRIAL DE LA FIBRA DE TUCUMA-I (ASTROCARYUM
ACAULE).

VARIABLES MEDIAS
Origen de la fibra 2,36
Tipo de produccion/tecnologia 1,82
Caracteristicas intrinsecas de la fibra 3,36
Normas para la certificacién 2,27
Tipo de proceso/transformacion de materiales 2,27
Aspectos socioambientales 2,55
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Los aspectos socioambientales también recibieron una atencién
especial, sequidos por el origen de la fibra, el tipo de proceso/
transformacion de los materiales, las normas para la certifica-
cion y por Gltimo, con importancia no muy elevada, el tipo de
produccion/tecnologia. Al considerar todas las variables como
positivas (media > 1), los valores presentados fueron diferen-
ciados en cuanto al grado de importancia. En la escala de va-
loracién 1 significa poco importante y 4 bastante importante.

5.2.. VENTAJAS OFRECIDAS EN EL PROCESO DE TRANSFORMACION SE-
MI-INDUSTRIAL DE LA FIBRA

La mayor parte de los entrevistados considerd que la transfor-
macion semi-industrial de la fibra de tucuma-i (Astrocaryum
acaule) puede ofrecer como ventaja principal el alcance de nue-
vos mercados (Tabla 2).

TABLA 2: VENTAJAS DE LA FIBRA DE TUCUMA-I (ASTROCARYUM ACAU-
LE) EN EL PROCESO DE TRANSFORMACION SEMI-INDUSTRIAL

VENTAJAS MEDIAS
Alcance de nuevos mercados 3,36
Mayor eficiencia y competitividad 2,73
Mas calidad a los productos 2,45
Reduccion de costos 2,09
Nuevas tecnologias 2,09
Aumento de produccién 2,00
Mayor control del proceso 2,09
Otras 1,82

El item referido a los mercados recibié una puntuacion mayor
(media > 3), siendo considerado muy importante porque la fibra
presenté un perfil propio y caracteristico para la participacién
en el mercado de las fibras naturales, ofreciendo aspectos sos-
tenibles y socioculturales, demanda variada para su aplicacion
en productos y el interés por parte de nuevos consumidores.
Ademas del alcance de nuevos mercados, otros aspectos tam-
bién fueron considerados favorables: la mayor eficiencia y com-
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petitividad, toda vez que presentd un esquema de produccién
simple y empirico, pero que genera buenos resultados; y mds
calidad a los productos, atribuyendo mejor acabado y nuevas
formas de aplicacion para el uso de estos. La mejor puntuacion
identificada representa el tépico otras (media < 2) al no pre-
sentar una importancia elevada, toda vez que en una escala de
1a 4, 1 significa poco importante y 4 bastante importante.

5.3. ASPECTOS FORMALES DE LA FIBRA CONSIDERADOS IMPORTANTES
EN EL DISENO DE PRODUCTO:

Para los especialistas, todos los atributos presentados e iden-
tificados en la fibra de tucuma-i (Astrocaryum acaule) fueron
considerados positivos (con media = 0 > 3), para su proceso
de transformacién y uso en productos. Sin embargo, entre los
aspectos visuales observados, el acabado fue el tépico mds des-
tacado por los entrevistados (Tabla 3).

TABLA 3: ASPECTOS FORMALES

ASPECTOS FORMALES MEDIAS
Estilo 3,27
Color 3,18
Textura 3,27
Tendencia 3,00
Armonia 3,27
Acabado 3,73
Originalidad 3,55

Segln los especialistas el item con mayor valoracién (media
> 3), considerado como bastante importante, debe recibir una
atencion especial, sobre todo durante los procesos de separa-
cion, tefiido y tejido de la fibra.

Ellos evidencian que el flujo del proceso de acabado debe ser
establecido conforme al tipo de articulo y a las caracteristicas
que se pretenden obtener, pues resulta de una gama de ope-
raciones que confieren confort, durabilidad y propiedades es-
pecificas al producto final. La normalizacién es otro punto que
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debe ser considerado para fortalecer los acabados,
debe tornarse uno de los objetivos a ser planificados
para el alcance de un buen acabado y cualificacién
de los productos desarrollados a partir de un tejido
de tucum, por ejemplo.

De los valores de medias presentados, la tendencia
recibié la menor puntuacién y, aun asi, continda
siendo considerada muy importante (media = 3), en
una escala de 1 a 4, donde 1 significa poco importan-
tey 4 bastante importante.

5.4. ASPECTOS FUNCIONALES DE LA FIBRA CONSIDERADOS
IMPORTANTES EN EL DISENO DE PRODUCTO:
Segln los profesionales entrevistados, el aspecto
funcional atribuido al proceso de transformacién
de la fibra tiene la tarea de hacer aprovechables por
el hombre las materias primas en la forma de mate-
riales. EL producto, durante tal proceso, acrecienta
gradualmente su valory llega al mercado incorporando en el precio la im-
portancia ganada durante el curso.
Desde esta dptica, los cambios artesanales para los procesos semi-indus-
triales pueden viabilizar un proceso creativo, sistematizando y poniendo
a disposicion la construccién de nuevos productos textiles a partir de un
determinado tejido base, como el que es generado con la fibra de tucuma-i
(Astrocaryum acaule). Con base en esto, el item de mayor valoracién, atri-
buido por los especialistas, fue la transformacion (media = 3,45) al ser
considerado como muy importante (Tabla 4).

TABLA 4: ASPECTOS FUNCIONALES

ASPECTOS FUNCIONALES MEDIAS
Tecnologia 3,18
Durabilidad 3,00
Multifuncionalidad 2,82
Adaptabilidad 3,00
Transformacion 3,45
Conservacion 3,27
Uso 3,18
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Los atributos de conservacion, tecnologia y uso también presen-
taron buenas puntuaciones. En general los factores funciona-
les fueron evaluados como positivos por los especialistas, por
presentar valores de medidas > 2, toda vez que en una escala
de 1a 4, 1significa poco importante y 4 bastante importante.

5.5. ASPECTOS ERGONOMICOS DE LA FIBRA CONSIDERADOS IMPORTAN-
TES EN EL DISENO DE PRODUCTO

De los aspectos ergondémicos observados, los especialistas
atribuyeron al confort (Tabla 5) la mayor importancia (valor de
media = 3,91). La justificacién se da en funcién de que los con-
sumidores buscan cada vez mas el conforty la practicidad en los
productos hechos con fibras naturales.

TABLA 5: ASPECTOS ERGONOMICOS

ASPECTOS ERGONOMICOS MEDIAS
Confort 3,91
Seguridad 3,82
Estructura del material 3,50
Atributos al usuario 3,50
Uso de la materia prima 3,18
Innovacién del producto 2,82
Concepto del material 3,30

El confort es uno de los temas mas importantes en la relacion
del producto con el usuario. En este sentido, especialmente, el
proceso de transformacion y uso de la fibra debe ser orientado
a contribuir a la salud, al bienestary a la calidad de vida de las
personas, asi como al uso y aplicacion adecuada de los mate-
riales naturales y a futuras adaptaciones a la confeccion de un
producto final. Segtn los entrevistados, todos los aspectos er-
gondmicos fueron evaluados como positivos (valores de media
>2), enuna escala de 1a 4, dondel significa poco importante y
4 bastante importante. La innovacion del producto fue la carac-
teristica con la menorvaloracion atribuida (media=2,82) yaun
asi conservo su valor de importancia para el tema analizado.
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La preferencia de los especialistas por el aspecto ergondmico
es perfectamente nitida. Ese concepto técnico-cientifico del di-
sefio presenté mayor puntuacién para la ejecucion del proceso
de transformacion y el uso de la fibra de tucuma-i (Astrocaryum
acaule) en el desarrollo de productos semi-industriales. Los
profesionales entrevistados consideran que la ergonomia ird
a reunir todos los atributos identificados y considerados posi-
tivos en las cinco cuestiones validadas en el cuestionario. De
acuerdo con el punto de vista presentado, el concepto ergoné-
mico puede orientar e integrar las informaciones relacionadas
con los aspectos formales y funcionales del objeto de estudio,
en pro de una planificacion de las acciones mas eficaces para la
gestién y adaptacién de ese nuevo recurso natural en el merca-
do de productos semi-industriales, validando de esta manera/
de este modo lainnovacion y el diferencial por él ofrecidos.

6. CONCLUSION

El articulo presenté informaciones pertinentes en cuanto al
proceso de transformacion y uso de la fibra natural amazénica
de tucuma-i (Astrocaryum acaule) en el desarrollo de productos
semi-industriales. Fueron demostradas y comprendidas cada
una de las etapas de produccion artesanal de la fibra y con eso
fue delimitado el tema propuesto de la investigacion que se
centralizd en las fases de obtencién de la fibra y de hilado y
tejido de la fibra.

En este contexto, se percibe que las comunidades productoras
de la fibra de tucuma-i (Astrocaryum acaule) producen mds para
sobrevivir, mas para vender en un mercado, y con eso sufren
los problemas ligados a la modernizacién, a los factores de la
innovaciony la calidad de los productos. A pesar de eso, se per-
miten buscar una salida con la elaboracién y/o procesamiento
artesanal, con el fin de agregar valor a su producto, beneficiar
la produccién, desarrollar una mejor calidad de los productos y
de la comercializacién, asi como generar ingresos partiendo de
suidentidad local.

Desde esa éptica, la interferencia del disefio en el uso de las
fibras vegetales para la fabricacién de productos hace de esa
actividad proyectual una herramienta estratégica para la con-
version de valores a través de atributos mesurables en forma de
innovaciones, al relacionar con su funcion el uso de materiales,
de mdltiples tecnologias, del conocimiento sobre la producti-
vidad de estos, sobre los aspectos ambientales, de sostenibili-
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dad, de la realidad del mercadoy de las necesidades, gustos y preferencias
de los consumidores. Con este fin, la recopilacion de informaciéon sinteti-
zada por el disefio podra beneficiar al uso de la fibra de tucuma-i (Astro-
caryum acaule) en la fabricacion de los productos, a la mejora de servicios
y al cambio hacia un sistema mds eficaz en la produccién del material.

En funcién de esto, el posicionamiento de especialistas con relacion al
tema abordado fue de vital importancia para orientar al disefio en la toma

de decisiones y en la sistematizacién de informacio-
nes. Las ideas y opiniones contemplaron los atribu-
tos necesarios para el proceso de transformacion
y uso de la fibra de tucuma-i (Astrocaryum acaule)
en el desarrollo de productos semi-industriales, y
fueron comprendidas a profundidad a través de la
aplicacién de una entrevista formulada a partir de
24 preguntas, de las cuales cinco cuestiones fueron
trabajadas para elaborar este documento.

Las cuestiones fueron evaluadas conforme a los con-
ceptos de forma, funcién y ergonomia, destacando
como factores muy importantes para el proceso de
transformacién y uso de la fibra: 1. Variable impor-
tante —> las caracteristicas intrinsecas de la materia
prima; 2. Ventaja — el alcance de nuevos mercados;
3. Aspectos formales del producto — o acabado del
material; 4. Aspectos funcionales del producto —
la transformacion, evolucion de la fibra del estado
artesanal al semi-industrial; y 5. Aspectos ergon6-
micos del producto — o confort, relacionado con
todos los aspectos sensoriales que son transmitidos
a partir de la fibra.

Todos los atributos fueron considerados importantes
para la investigacién. Asi mismo, las caracteristicas
conceptuales estructuradas en el ambito ergonémico
fueron dominantes. Los entrevistados consideran que
ese aspecto del disefio puede reunir los demas atribu-
tos identificados para una mejor planificacion de las
acciones y una atribucién de todos los valores en pro
de un mejor conocimiento, adaptacién y utilizacion
de la fibra amazénica de tucuma-i (Astrocaryum Acau-
le) en el desarrollo de productos semi-industriales.
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